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Вступление 

в ххI веке изделия, получаемые промышленным способом, кро-
ме заданных технических показателей, должны обладать высокими 
эстетическими характеристиками. Под промышленным дизайном 
следует понимать как художественно-технический процесс в сфе-
ре проектирования, так и результаты этого процесса в виде эскизов, 
виртуальных 3D-моделей, чертежей и изделий различного назначе-
ния. в ювелирном литье такими изделиями преимущественно явля-
ются украшения (кольца, серьги, браслеты и др.), выполненные из 
драгоценных сплавов, либо цветных сплавов, имитирующих дизайн 
драгоценных металлов из золота, серебра, платины и др. в отличие 
от изделий промышленного назначения, основной характеристи-
кой которых являются их пригодность к выполнению различных 
технических функций в устройствах, ювелирные украшения имеют 
спрос только при высоком уровне эстетических показателей, харак-
теризующихся художественной выразительностью и совершенством 
производственного исполнения. Поэтому современные подходы к 
проектированию дизайна ювелирных изделий должны обеспечивать 
создание художественного образа украшения и его исполнение мето-
дом литья, стимулировать возникновение эмоционального желания 
у потребителя для совершения покупки. технология приготовления 
расплава, изготовления форм и моделей, а также доработки укра-
шения на базе отливки, реализует исполнение дизайна посредством 
совершенствования внешнего вида изделия: качества поверхности, 
формы рельефа, декорирования вставками из природных и искус-
ственных камней. 

в современных книгах по техническому дизайну и художествен-
ному или ювелирному литью [1; 2; 6; 8; 10] вопросы дизайна и литья 
рассматриваются раздельно: промышленный дизайн и технология 
литья. номенклатура эстетических показателей и классификация 
литых ювелирных украшений требует уточнения, так как художе-
ственные и ювелирные изделия резко отличаются по своей массе и 
размерам [11]. используемые в странах снг смеси для изготовления 
гипсовых форм — различны, однако наиболее высокое качество юве-
лирных изделий обеспечивают только импортные смеси на основе 
кристобалита и связующего из высокопрочного гипса. 
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в предлагаемой монографии вопросы технологии литья и дизай-
на ювелирных изделий рассмотрены комплексно и представлены на 
базе анализа современных достижений в области разработки новых 
сплавов формовочных материалов и дизайн-проектирования с ис-
пользованием 3D-технологии. Обоснована перспективность при-
менения микроталька в качестве импортозаменяющего материала 
для изготовления объёмных гипсовых форм для литья украшений из 
различных сплавов. Показаны технологические возможности литья 
в кокиль и гипсовые формы с графитовым покрытием фасонных за-
готовок с использованием шихты на основе отходов (боя) хрусталя 
для изготовления вставок (камней), имитирующих цветовой дизайн 
природного изумруда. 

Монография включает пять разделов: классификация и дизайн 
художественных и ювелирных изделий; технология изготовления 
тонкостенных керамических форм* и качество поверхности отливок; 
технология изготовления объемных гипсовых форм** и качество по-
верхности отливок; сплавы и цветовой дизайн для литья ювелирных 
изделий; дизайн-проектирование и 3D-печать в технологии изготов-
ления литых ювелирных изделий. 

Монография предназначена для специалистов, магистров и сту-
дентов вузов, занимающихся разработкой технологий и дизайна ли-
тых изделий. 

* для литья по выплавляемым моделям 
** их влияние на качество отливок
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Раздел 1 

КлаССифиКация и дизайн художеСтВенных 
и юВелиРных литых изделий 

классификация художественных и ювелирных изделий позволяет 
объединить или разделить их на группы по какому-либо общему или 
особому признаку.

1.1.ЭстетичесКие ПоКазатели дизайна хУдожественных 
и ювелирных изделий 

художественные и ювелирные изделия в качестве товаров народ-
ного потребления должны иметь высокий уровень дизайна, так как 
именно эстетические показатели указанных изделий является опре-
деляющим фактором в принятии решения об их покупке. Поэтому 
дизайн — это не только общий, но и главный признак художествен-
ного и ювелирного литья. 

значение англоязычного понятия дизайн (design) охватывает не-
сколько смысловых рядов: 

первый ряд — определение декоративного порядка (состояние по-
верхности, узор, орнамент, декор, украшение); 

второй ряд — определение проектно-графическое (набросок, 
эскиз, рисунок, проект, чертеж, конструкция); 

третий ряд — определение предпроектных работ (план, предложе-
ние, замысел, намерение); 

четвертый ряд — затея, ухищрение, интрига [1; 2]. 
таким образом, первооснова понятия — это внешний вид изде-

лия, характеризующийся его формой, качеством поверхности (глад-
кой, шероховатой или рельефной), цветом (тоном) или фактурой. 

на начало XXI в. под техническим (промышленным) дизайном 
понимают художественно-технический процесс в сфере проектной 
деятельности и результаты этого процесса в виде рисунков, эскизов, 
чертежей, 3D-моделей, материальных объектов и изделий различ-
ного назначения. Одним из видов таких изделий являются художе-
ственные и ювелирные отливки из различных металлических и не-
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металлических материалов [3–8]. При этом часть художественных 
отливок и все литые ювелирные изделия относятся к группе товаров 
народного потребления. 

в таблице 1.1 представлена   номенклатура и классификация эсте-
тических показателей для одного из видов товаров народного потре-
бления — бытовой техники [9; 10]. 

Применительно к изделиям художественного и ювелирного ли-
тья, с учетом их специфики, показатели, приведенные в таблице 1.1, 
предлагается уточнить следующим образом (табл. 1.2). 

таблица 1.1 

номенклатура и эстетические показатели бытовых машин и устройств 

комплексный 
показатель  
1-го уровня

комплексный 
показатель  
2-го уровня

единичный показатель

художественная 
выразительность  

Образная вырази-
тельность

соответствие образа изделия его 
назначению. соответствие образа 
изделия современным представле-
ниям об изделиях данного вида 

Оригинальность своеобразие использования прин-
ципов формообразования изделия: 
пластических, композиционных, 
компоновочных. своеобразие де-
коративных и цвето-графических 
элементов изделия. Адекватность 
приемов достижения оригиналь-
ности изделия требованиям 
целесообразности. соответствие 
цвето-графического решения, от-
делки изделия «модным» приемам 
декорирования 

соответствие 
моде 
 
 

соответствие композиционно-пла-
стических характеристик изделия 
«модным» приемам формообразо-
вания 

Декоративная вы-
разительность

Декоративная выразительность 
использованных материалов, по-
крытий. Адекватность приемов 
достижения декоративной вырази-
тельности изделия потребностям 
целесообразности
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Продолжение табл. 1.1

комплексный 
показатель 
1-го уровня

комплексный 
показатель 
2-го уровня

единичный показатель

стилевое един-
ство

соответствие признаков внешнего 
вида изделия друг другу в рамках 
выбранного стиля (уровень эклек-
тичности)

рациональность 
формы 

функционально-
конструктивная 
обусловленность

соответствие формы назначению 
изделия и условиям эксплуатации. 
соответствие формы изделия его 
конструктивно-компоновочной 
схеме

технологическая 
обусловленность 
формы

Адекватность использования кон-
структивных приемов организации 
элементов формы. соответствие 
формы изделия требованиям тех-
нологии его изготовления

целостность 
композиционно-
пластического 
решения формы 

гармоничность 
объемно-про-
странственной 
структуры

соподчиненность основных и вто-
ростепенных элементов формы 
изделия по размерам, пропорциям 
и масштабу. степень масштабности 
изделия и его элементов (визуаль-
ное соответствие размерам тела 
человека)

Архитектонич-
ность формы

выявленность в форме характера 
нагрузки ее элементов. зрительная 
уравновешенность объемно-прост-
ранственной и композиционно-
пластической структуры изделия

Пластичность 
формы

целостность объемно-пластичес-
кого решения формы изделия. 
Адекватность объемно-пласти-
ческого решения формы изделия 
примененным материалам, техно-
логии изготовления 

художественно-
графическая вы-
разительность

композиционная обусловлен-
ность размещения графических 
элементов на изделии. степень 
соответствия характера шрифтов 
смысловому назначению надписей. 
выразительность функциональной 
графики 
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Окончание табл. 1.1

комплексный 
показатель 
1-го уровня

комплексный 
показатель 
2-го уровня

единичный показатель

цвето-графиче-
ская сочетаемость 
элементов

соподчиненность цветовых 
и графических элементов формы 
изделия друг другу. Подчиненность 
цветовых и графических элементов 
общему композиционному и цве-
то-графическому решению 

цвето-фактурная 
сочетаемость

сочетаемость различных видов 
материалов, фактур, текстур, по-
крытий с формой, назначением 
иусловиями эксплуатации изделия 

совершенство 
производствен-
ного выполнения 
и сохранность 
товарного вида

чистота исполне-
ния контуров

качество исполнения контуров, 
закруглений и сопряжений эле-
ментов формы изделия

качество обработ-
ки поверхности

качество обработки поверхности. 
качество нанесения декоративно-
защитных покрытий

четкость знаков и 
сопроводительной 
документации 

качество изготовления графиче-
ских элементов изделия, сопро-
водительной техдокументации 
и рекламно-информационных 
материалов к изделию

стойкость к по-
вреждению

сохранность элементов формы 
и поверхности изделия от по-
вреждений, стирания и изменения 
качества декоративного покрытия

из приведенной номенклатуры комплексных эстетических по-
казателей для художественных и ювелирных отливок основными 
комплексными показателями являются их художественная вырази-
тельность и совершенство производственного исполнения методом 
литья. 
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таблица 1.2 

номенклатура и эстетические показатели изделий художественного 
и ювелирного литья 

комплексный 
показатель 
1-го уровня

комплексный 
показатель 
2-го уровня

единичный показатель

художественная 
выразительность  

Образная вырази-
тельность

соответствие образа изделия со-
временным или историческим, 
национальным, либо модным 
(авангардным) представлениям 
автора об изделии

Оригинальность своеобразие используемых в изде-
лиях материалов (металлических, 
неметаллических), влияющих на 
образную выразительность: форму, 
цвет, тон и качество поверхности 

Декоративная вы-
разительность

Декоративная выразительность 
(цвет, блеск, тон, рельеф, рисунок 
и др.), влияющая на выразитель-
ность изделия

стилевое един-
ство

соответствие внешнего вида изде-
лия его художественной конструк-
ции и принятому автором образу 
изделия

функционально-
конструктивная 
обусловленность

соответствие формы назначению 
изделия и условиям эксплуатации. 
соответствие формы изделия его 
конструктивно-компоновочной 
схеме

рациональность 
формы 

функционально-
конструктивная 
обусловленность 

соответствие формы принятому 
автором образу изделия

технологическая 
обусловленность 
формы

соответствие формы изделия тре-
бованиям литейной технологии ее 
изготовления

целостность 
композиционно-
пластического 
решения формы

гармоничность 
объемно-про-
странственной 
структуры

соподчиненность основных и вто-
ростепенных элементов формы 
изделия по размерам, пропорциям 
и масштабу. степень масштабности 
изделия и его элементов (визуаль-
ное соответствие размерам тела 
человека)
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Окончание табл. 1.2

комплексный 
показатель 
1-го уровня

комплексный 
показатель 
2-го уровня

единичный показатель

Архитектонич-
ность формы

*)выявление в форме характера 
нагрузки ее элементов. зритель-
ная уравновешенность объемно-
пластического решения формы 
изделия

Пластичность 
формы

целостность объемно-пластиче-
ского решения формы изделия. 
Адекватность объемно-пласти-
ческой формы изделия приме-
няемым материалам и литьевой 
технологии изготовления

цвето-фактурная 
сочетаемость 

сочетаемость различных видов 
материалов, фактур, текстур, по-
крытий, используемых в изделии. 
согласованность различных видов 
материалов фактур, текстур, по-
крытий с формой, назначением 
и условиями эксплуатации изделия

совершенство 
производствен-
ного исполнения 
и сохранность 
товарного вида

точность ис-
полнения формы 
и контуров

воспроизводимость расплавом 
или обработкой изделия контуров, 
профиля или рельефа изделий

соответствие 
качества поверх-
ности заданному 
уровню шерохова-
тости

выполнение в литье или допол-
нительной обработке поверхности 
с заданным классом шероховато-
сти (R

z, 
R

a
)

стойкость к по-
вреждению

сохранность элементов формы 
и поверхности изделия от по-
вреждений, стирания и изменения 
качества декоративного покрытия 
или иного её украшения (камень, 
декорирование и др.)

*) только монументальные литые художественные изделия. 
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1.2. КлассифиКация хУдожественного литья 

Литье — это способ изготовления изделий посредством заливки ма-
териала (металлы, сплавы, неметаллы и др.) и его затвердевания в поло-
сти формы (неметаллической, металлической и др.) с целью получения 
заготовки или изделия, не требующего дополнительной обработки. 

в работе [11] предложено классифицировать художественные от-
ливки по следующим показателям (критериям): по массе, способам 
изготовления, виду сплавов, по назначению, по тематике. 

в зависимости от массы художественные отливки делятся на во-
семь групп: 

1. уникальные тяжелые (более 20000 кг): памятник в киеве богда-
ну хмельницкому (39 т) и др. 

2. Очень тяжёлые (более 2500 кг): памятник суворову (6 т), памят-
ник в Одессе Дюку де ришелье (6 т) и др. 

3. тяжелые (более 250 кг): бюсты, крупные барельефы, ограды, ре-
шетки и др. 

4. средние (более 25 кг): садовая мебель, фонари, малые барелье-
фы, детали фонтанов и др. 

5. Малые (более 2,5 кг): кабинетные скульптуры, вазы, напольные 
подсвечники, подчасники и др. 

6. Мелкие (менее 2,5 кг): малые кабинетные скульптуры, черниль-
ницы, тарелки, бра, подсвечники, канделябры и др. 

7. Очень мелкие (менее 0,5 кг): медали, накладки и ручки для две-
рей, сувениры, солдатики и др. 

8. Миниатюрные (менее 0,05 кг): ювелирные изделия из драгоцен-
ных металлов (кольца, перстни, серьги) и др. [12]. 

При выборе способа изготовления художественных отливок опре-
деляющими являются следующие факторы: материал отливки, её 
масса, габариты, сложность конфигурации и др. Поэтому выделяется 
еще одна классификация художественного литья, в основании кото-
рой лежат технологические разновидности отливок: 

1. гравитационное литье в песчано-глинистые формы. 
2. Литье по выплавляемым моделям. 
3. Литье по газифицируемым моделям из пенополистирола. 
4. Литье в керамические формы по постоянным моделям. 
5. Литье в металлические формы (кокиль). 
6. гравитационное литье в формы, изготовленные вакуумно-пле-

ночным способом. 
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7. Литье под давлением. 
8. Литье в гипсовые формы. 
9. центробежное литье. 
10. комбинированные способы литья. 
По тематике художественное литье делится на следующие группы: 
1. художественные отливки, посвященные патриотической теме 

(памятники, скульптуры, статуэтки великих полководцев, выдаю-
щихся деятелей военной сферы). 

2. художественные отливки, соответствующие исторической 
тематике (скульптурные композиции, панно, имеющие непосред-
ственную связь с историческими событиями или посвященные дея-
телям культуры, искусства и др.). 

3. художественные отливки, выполненные на анималистическую 
тему (скульптуры, статуэтки, сувениры, включающие в себя изобра-
жения представителей животного мира). 

4. художественные отливки, обладающие портретным сходством 
с изображаемой моделью (скульптуры, бюсты известных людей). 

5. художественные отливки, посвященные сказочной, мифологи-
ческой тематике (многочисленные изображения сказочных, а также 
мифических персонажей в панно, в скульптуре, в статуэтках). 

6. художественные оливки на бытовую тему (различные шкатул-
ки, часы, пепельницы и другие предметы обихода, содержащие изо-
бражения реальных сцен из жизни). 

как уже отмечалось, главным потребительским свойством юве-
лирных изделий являются их эстетические показатели. Дизайн го-
тового ювелирного изделия может быть охарактеризован по его 
внешнему виду, зависящему от вида и формы изделия, качества по-
верхности, выбора материалов для литой основы и вставки (камня). 
в таблице 1.3 представлена структура ассортимента изделий в одном 
из крупных салонов в странах снг. 

в зависимости от материала изготовления художественных отли-
вок можно выделить следующие группы: 

1. Отливки из медных сплавов (бронза, латунь). 
2. Отливки из алюминиевых сплавов. 
3. Отливки из цинковых сплавов. 
4. Отливки из легкоплавких сплавов. 
5. Отливки из благородных сплавов. 
6. Отливки из чугуна (серый, белый, ковкий и отбеленные чугу-

ны). 
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таблица 1.3 

структура ассортимента ювелирных изделий

вид изделия
количество  

разновидностей
структура изделий 
в ассортименте, %

серьги 110 9,0
цепочки 135 10,0
Подвески 93 7,0
колье 12 1,0
браслеты 85 6,3
кольца 865 64,0
Прочие 42 2,7

в зависимости от назначения все художественные отливки делят-
ся на следующие двенадцать групп [11]: 

1. Монументальные отливки (рис.1.1, а) — памятники в честь ка-
ких-либо исторических событий, почетным деятелям или памятники 
на мифологические и библейские сюжеты. Обычно отливки уста-
навливают на открытом воздухе. Это могут быть одиночные фигуры, 
большие бюсты, а также групповые отливки. 

2. кабинетная скульптура (рис. 1.1, б) — бюсты, фигурки живот-
ных, сценки из сказок или быта, подчасники, чернильницы, пепель-
ницы. 

3. Архитектурные отливки (рис. 1.1, в) — крупные барельефы, ба-
лясины для балконов и лестниц зданий, решетки мостов, набереж-
ных, садов, колоны, фонарные столбы и другие. 

4. садовая мебель (рис. 1.1, г) — столы, кресла, скамейки, этажер-
ки и другие предметы мебели. 

5. Отливки хозяйственного назначения (рис. 1.1, д) — подставки 
для каминных щипцов, утюга, тарелки, блюда, вазы и так далее. 

6. часы, подчасники (рис. 1.1, е). 
7. светильники (рис. 1.1, ж) — одно- и многорожковые настоль-

ные подсвечники, многорожковые напольные канделябры, настен-
ные бра и люстры, обычно очень сложной конструкции. 

8. Медали, значки, сувениры (рис. 1.1, з). Медали — металличе-
ские знаки с двухсторонним изображением, выпускаются в честь ка-
кого-либо выдающегося деятеля или события. 

9. ювелирные отливки — украшения, столовые приборы и др. 
10. колокола (рис. 1.1, и). Литье колоколов — достаточно древ-

нее производство, развитие которого способствовало совершен-
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ствованию литейной технологии вообще и приемов получения ху-
дожественных отливок в частности. Масса колоколов колеблется от 
граммов до сотен тонн. самый большой — царь-колокол, отлитый в 
1735 году иваном и Михаилом Моториными, весит 200 тонн. 

11. Пушки (рис. 1.1, к). Отливки этой группы имеют историческую 
ценность и в настоящее время не изготавливаются. Пушку можно 
считать одним из самых древних памятников литейного искусства. 

12. Монеты и монетовидные амулеты (рис. 1.1, л). большую часть 
высокохудожественных амулетов составляют медальоны, представ-
ляющие собой атрибуты физиогномов, прорицателей и прочих га-
дателей. наибольшую часть литых амулетов составляют носильные 
медали и медальоны, имеющие охранительное и благословительное 
значение. 

на рис.1.2 представлена классификация художественного литья 
по вышеуказанным характеристикам [11]. 

1.3. особенности КлассифиКации  
ювелирных изделий 

ювелирные изделия разделяют по назначению, материалу, спосо-
бу производства, виду украшений и др. Однако до настоящего време-
ни классификация изделий установлена как для товара и не учитыва-
ет особенности изготовления литых изделий [3; 13–15]. 

в работе [13] классификация ассортимента и материалов для юве-
лирных изделий представлена следующим образом. 

ювелирные изделия по назначению делят на группы: 
— предметы личных украшений; 
– предметы туалета; 
– предметы сервировки стола; 
– предметы для украшения интерьера; 
— принадлежности для часов; 
– сувениры. 
ювелирные изделия различаются в зависимости от применяемо-

го материала, а также характеризуются формой и конструктивными 
особенностями, отделкой (изделия могут быть гладкие, гравирован-
ные, с чернью, эмалью и др.). 

ювелирные изделия выпускают отдельными предметами и в на-
борах (гарнитурах). 



18

15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    а                           б                           в                            г      
 
 
 

                                                                           
 

 
 
 
 

 
                    д                          е                                   ж                  з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 и                                   к                                   л 
 

 
Рис. 1.1. Классификация художественных отливок по назначению:  

а – монументальные, б – кабинетная скульптура, в – архитектурные,  
г – садовая мебель, д – отливки хозяйственного назначения, е – часы,  

ж – светильники, з – медали, и – колокола, к – пушки, л – монеты. 
 
На рис.1.2. представлена классификация художественного литья по вы-

шеуказанным характеристикам [11]. 

 

рис. 1.1. классификация художественных отливок по назначению: а — мону-
ментальные, б — кабинетная скульптура, в — архитектурные, г — садовая ме-
бель, д — отливки хозяйственного назначения, е — часы, ж — светильники, 

з — медали, и — колокола, к — пушки, л — монеты 
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Рис. 1.2.  Классификация художественного литья 

Классификация 
художественных 

отливок 

По массе По способам 
изготовления 

По сплавам По назначению По 
тематике 

Монументальные 
отливки 

Кабинетная 
скульптура 

Архитектурные 
отливки 

Садовая 
мебель 

Отливки 
хозяйственного 

назначения

Светильники 

Часы 
(подчасники) 

Медали, значки, 
сувениры 

Ювелирные 
отливки 

Колокола 

Пушки 

Монеты  
и монетовидные 

амулеты

Патриотические 

Исторические 

Анималистиче-
ские 

Портретные 

Сказочные 
мифологические 

Бытовые 

Отливки  
из чугуна 

Отливки  
из медных 

сплавов

Отливки из 
алюминиевых 

сплавов

Отливки  
из цинковых 

сплавов

Отливки  
из легкоплавких 

сплавов

Отливки из 
благородных 

металлов

Гравитационное 
литье в песчано-

глинистые формы 

Литье по 
выплавляемым 

моделям 

Литье  
по газифициру- 
емым моделям 

Литье  
в керамические 

формы 

Литье  
в металлические 
формы (кокили) 

Гравитацион- 
ное литье 

Литье под 
давлением 

Литье  
в гипсовые 

формы 

Центробежное 
литье 

Комбинирован-
ные способы 

литья 

Уникальные 
тяжелые 

Очень 
тяжелые 

Тяжелые 

Средние 

Малые 

Мелкие 

Очень мелкие 

Миниатюрные 

 

рис. 1.2.  классификация художественного литья
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к предметам личных украшений относят: серьги, кольца, бусы, 
браслеты, кулоны, медальоны, цепочки, колье. 

серьги — распространенный вид украшений; изготавливают их из 
различных материалов, разнообразных форм и конфигураций. серь-
ги прикрепляют к мочке уха крючком, замком на крючке, пружин-
ным откидным замком или замочком в виде винта с гаечкой. 

клипсы — серьги для непроколотых ушей, изготавливают из не-
дорогих металлов. 

кольца изготавливают из золота, серебра и сплавов меди. кольца 
из металла называют обручальными, а кольца со вставками — деко-
ративными. 

бусы — вид женских украшений. изготавливают из драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных камней, из стекла, кости, дерева, 
пластмассы. бусы красиво дополняют одежду и должны с ней гармо-
нично сочетаться. 

к предметам туалета относятся пудреницы, зажимы для галсту-
ков, зеркала в оправе, шкатулки, флаконы для духов и др. 

Предметы сервировки предназначены для оформления стола. 
к ним относятся посуда и приборы, выполненные из драгоценных 
и цветных металлов. изделия выпускаются в виде отдельных пред-
метов или сервизов и приборов. 

в ассортимент предметов для украшения интерьера входят скуль-
птуры малых форм, настенные украшения, вазы для цветов, шкатул-
ки, камнерезные изделия и др. 

к принадлежностям для часов относят браслеты, бортовые це-
почки-ремни для часов и др. бортовые цепочки предназначены для 
крепления карманных часов к борту жилета. Длина бортовых цепо-
чек — 300 мм. 

сувениры — изделия, отражающие национальные или региональ-
ные особенности культуры, а также памятные даты, достижения в 
спорте и др. 

По назначению ювелирные изделия подразделяют на следующие 
группы: предметы личных украшений, предметы сервировки стола, 
предметы украшения интерьера, предметы туалета, принадлежности 
для часов, письменные принадлежности, курительные принадлежно-
сти, сувениры. 

По материалу изготовлений различают золотые, серебряные, 
платиновые, мельхиоровые, нейзильберовые и другие ювелирные 
сплавы. 
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ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов класси-
фицируют по пробам. изделия из сплавов золота подразделяют по 
оттенку цвета на изделия из белого, желтого, розового, зеленого и 
голубого золота. По способу производства выделяют литые, штам-
пованные, монтированные ювелирные изделия; по отделке — по-
золоченные, посеребренные, анодированные, филигранные, грави-
рованные, черненные, инкрустированные и др.; по наличию и виду 
вставок — изделия без вставок и со вставками из природных и искус-
ственных камней и другим признакам. изделия со вставками разли-
чают по виду вставок, огранке, способу закрепления в изделии. 

Предметы личных украшений — самая распространенная группа 
ювелирных изделий, которая включает предметы украшения головы, 
шеи и платья, рук, других частей тела, а также гарнитуры. 

к предметам украшения головы относятся серьги и диадемы. 
к предметам украшения шеи и платья — цепочки, бусы, гривны, 

колье, кулоны, броши, медальоны, ожерелья. 
По форме звеньев и конструкции цепочки подразделяют на пан-

цирные, якорные, ленточные, фантазийные и др. 
бусы представляют собой шейное украшение в виде элементов 

любой формы, нанизанных на нить или соединенных проволочными 
звеньями. 

гривна — это шейное украшение в виде жесткого обруча с под-
весками или без них. 

Шейное украшение, декоративные элементы которого зафиксирова-
ны в его центральной части, называется колье, а украшение, декоратив-
ные элементы которого зафиксированы по всей его длине — ожерельем. 

кулон и медальон относятся к шейным украшениям в виде под-
вески. используются в сочетании с цепочкой, шнуром или лентой. 

к предметам украшения рук относят кольца и браслеты. коль-
ца изготовляют гладкие без вставок (обручальные) и декоративные 
со вставками. кольца различают по форме, ширине и внутреннему 
диаметру шинки (ободка). размеры (номера) колец определяют по 
внутреннему диаметру шинки в миллиметрах — от 15 до 22,5 с интер-
валом в 0,5 мм. 

браслеты по конструкции бывают жесткие и мягкие. Они могут 
иметь подвески и вставки из различных материалов. выпускают их 
длиной от 130 до 195 мм с интервалом в 5 мм. 

гарнитуры представляют собой группу разных по назначению 
предметов личных украшений, имеющих единое художественное ре-
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шение. гарнитуры обычно состоят из серег, броши и кольца или серег, 
колье, браслета и кольца, изготовленных из одного материала, имею-
щих одинаковые фасон, отделку, вид и цвет вставки. 

к предметам сервировки (оформления) стола относятся художе-
ственно оформленные приборы и посуда, изготовленные из сплавов 
драгоценных или цветных металлов и имеющих покрытие из золота 
и (или) серебра. Ассортимент их представлен в виде отдельных пред-
метов или наборов, предметы которых имеют единое художественное 
оформление. 

к столовым приборам относят ложки (столовые, десертные, чай-
ные, кофейные, для специй, для заварки чая и др.), вилки (столовые, 
десертные, сервировочные), ножи, лопатки сервировочные и другие 
предметы. 

к столовой посуде относятся чайники, кофейники, молочники, 
сахарницы, сливочники, подстаканники, креманки, вазы, подставки 
для столовых приборов, рюмки, бокалы и другие изделия. 

к предметам украшения интерьера относятся изделия, эстетически 
обогащающие интерьер помещения — вазы для цветов, настенные пан-
но из цветных камней, скульптуры, настенные декоративные блюда. 

Ассортимент предметов туалета включает пудреницы, расчески, 
шкатулки, зеркала в оправе, имеющей ювелирное исполнение, бу-
лавки для шляп и галстуков, заколки для волос, запонки, зажимы для 
галстуков, пряжки для ремней. 

к принадлежностям для наручных и карманных часов относят 
браслеты и бортовые цепочки. 

Принадлежности для письма включают перьевые ручки с золотым 
пером, чернильницы из цветных камней (яшмы, малахита, мрамора), 
ножи для резки бумаги, подставки для ручек. 

к курительным принадлежностям относятся предметы для хране-
ния табака и табачных изделий (портсигары), для держания табачных 
изделий (мундштуки, курительные трубки), для высекания огня (за-
жигалки), пепельницы и машинки для набивки папирос. 

к сувенирным ювелирным изделиям относятся изделия, отража-
ющие национальные или региональные особенности культуры и ис-
кусства, памятные даты, или обозначающие какой-либо образ: кин-
жалы, сабли, скульптуры, брелоки и т. д. 

вопрос классификации ювелирных товаров сложен, поскольку до 
настоящего времени точно не определено, какие именно виды изде-
лий входят в ювелирную группу. 
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в странах снг в период до 1991 г. к ювелирным относили изделия 
из драгоценных металлов или с драгоценными камнями. в настоящее 
время способ производства и отделки — определяющий признак при 
классификации ювелирных товаров. 

на основе этого признака в группу ювелирных могут быть отнесе-
ны все изделия, производимые с применением техники ювелирного 
дела (ювелирного литья, филиграни, гравировки, чернения, художе-
ственного эмалирования и т. д.). 

в торговой классификации ювелирные изделия разделяют на три 
основных группы: личные украшения; изделия для сервировки стола 
и украшения интерьера; монеты, медали, ордена, памятные знаки. 

в свою очередь, личные украшения могут быть разделены на на-
тельные и украшения для одежды. нательные, в свою очередь, под-
разделяются по зонам ношения на украшения для головы (серьги, 
диадемы), шеи и груди (бусы, колье, ожерелья, цепочки, подвески), 
рук и ног (кольца, браслеты). Далее каждая подгруппа может быть 
разделена с использованием различных классификационных при-
знаков: более узкое назначение, используемый металл или сплав, 
материал вставки, модельно-конструктивные особенности изделия 
и т. д. в конечном итоге, на последнем уровне классификации ока-
жутся конкретные изделия с признаками, которые отличают каждое 
наименование от всех других изделий (артикул). 

в общем классификаторе продукции (ОкП), предназначенном 
для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизиро-
ванной обработки информации в таких сферах деятельности, как 
стандартизация, систематизация, сертификация продукции, ста-
тистический анализ, проведение маркетинговых исследований, ис-
пользуется своя классификация, удобная для названных целей. на-
пример, в группе 96 «изделия культурно-бытового, хозяйственного, 
учебного назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомо-
гательные для легкой промышленности» выделена подгруппа 96 4000 
«изделия ювелирные, галантерея ювелирная и металлическая, изде-
лия ритуально-обрядовые, награды, монеты». Далее в соответствии с 
иерархической системой классификации вся продукция поделена на 
8 разделов по сырьевому признаку: 

96 4100 изделия ювелирные из золота; 
96 4200 изделия ювелирные из платины и палладия; 
96 4300 изделия ювелирные из серебра: 
96 4400 галантерея ювелирная и металлическая; 
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96 4500 изделия ювелирные из ювелирного неметаллического ми-
нерального и органического сырья (в т. ч. в сочетании с металлами); 

96 4600 футляры для ювелирных изделий; 
96 4800 камни природные, синтетические и выращенные, янтарь 

для ювелирной промышленности; 
96 4900 награды. Монеты. 
Далее в каждом разделе осуществляется разделение по материалу 

вставки и назначению. 
группа 71 разделяется на 3 подгруппы: 
– жемчуг природный или культивированный и драгоценные или 

полудрагоценные камни; 
– драгоценные металлы; металлы, плакированные драгоценными 

металлами; 
– ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел масте-

ров и другие изделия. 
в первой подгруппе выделены позиции: 
7101 — жемчуг; 
7102 — Алмазы (незакрепленные); 
7103 — Драгоценные и полудрагоценные камни (кроме алмазов); 
7104 — искусственные и реконструированные камни; 
7105 — крошка и порошок. 
во второй подгруппе выделены позиции: 
7106 — серебро; 
7107 — Металлы недрагоценные, плакированные серебром; 
7108 — золото; 
7109 — Металлы недрагоценные или серебро, плакированные зо-

лотом; 
7110 — Платина (и металлы платиновой группы); 
7111 — Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакиро-

ванные платиной; 
7111 — Отходы и лом. 
в третьей подгруппе выделены позиции: 
7113 — ювелирные изделия и их части; 
7114 — изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части; 
7115 — Прочие изделия; 
7116 — изделия из природного или культивированного жемчуга, 

драгоценных и полудрагоценных камней; 
7117 — бижутерия; 
7118 — Монеты. 
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внутри позиций применяются следующие классификационные 
признаки: степень обработки, назначение, проба (для сплавов). 

классификация удобна для регулирования внешнеторговых опе-
раций и начисления ввозной торговой пошлины, но неудобна для 
использования в оптовых и розничных торговых предприятиях, при 
определении рыночной стоимости конкретного ювелирного изде-
лия (или партии). Поэтому классификация нуждается в переработке, 
связанной с тем, что на рынке ювелирных товаров появились новые 
материалы, новые технологии и т. д. например, синтетические (вы-
ращенные в лаборатории) вставки (камни), а также изготовленные 
литьевым способом. классификация составлялась раньше, чем такие 
изделия в большом количестве появились на рынке. 

в работе [15] ювелирные украшения разделяют: 
• по назначению; 
• по материалу; 
• по технологии изготовления. 
По назначению изделия разделяют на личные, сервировка стола 

и др. По материалу: изделия делят на пять групп: украшения с драго-
ценными камнями и выполненные из драгоценных сплавов; украше-
ния из недрагоценных металлов (сплавов) с драгоценными и цветны-
ми камнями; украшения без металлических элементов. 

По технологии изделия классифицируют: 
• произведенные вручную; 
• произведенные с частичной механизацией процесса изготовле-

ния; 
• произведенные на автоматических линиях. 
По материалу изделия могут быть разделены и несколько иным 

образом: 
• ювелирные изделия — украшения, изготовленные из драгоцен-

ных металлов с применением ювелирных камней или без них; 
• ювелирная галантерея — изделия народных промыслов, изготов-

ленные из недрагоценных металлов с применением ювелирных кам-
ней или без них; 

• художественные изделия, изготовленные методом литья или штам-
повки из недрагоценных металлов с недорогими вставками или без них; 

• камнерезные декоративные или художественные изделия из 
ювелирно-поделочных камней с применением металлов и без них. 

Литые ювелирные изделия могут имитировать любую технику ис-
полнения (монтировку, филигрань и др.). 
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изделия простой формы и серийного производства (цепи, брасле-
ты, кольца и др.) изготавливают методом штамповки. изделия слож-
ной формы (эксклюзивные) — методом литья. 

таким образом, литые изделия имеют особый технологический 
признак — сложность формы. в товарах народного потребления типа 
бытовой техники форма изделия имеет в основном функциональ-
ное назначение, возможность наиболее простого технологического 
ее выполнения машинным способом. в ювелирном литье эстетика 
формы наряду с качеством и цветом поверхности определяет худо-
жественную выразительность ювелирного изделия. Основным кри-
терием композиционного решения любой формы является её целост-
ность, которая обеспечивает её гармоничность и, в конечном счете, 
объединяет конструкцию ювелирного изделия и придает ей ориги-
нальность (табл. 1.2) 

чтобы выполнить ювелирное литое изделие с высоким уровнем 
комплексных эстетических и оригинальных показателей (табл. 1.2), 
способ литья, материал сплава и формы для отливки должны обеспе-
чивать возможность получения экономичных ювелирных отливок: со 
сложной формой поверхности, или её тонкого декоративного релье-
фа, или рисунка с качеством литой поверхности, требующей только 
ее полировки; с заданным цветом поверхности сплава, например, 
имитирующего цвет золота; с заданным цветом поверхности камня 
для вставки, имитирующим природный драгоценный камень. из та-
блицы 1.3 следует, что количество разновидностей украшений может 
быть от 865 (кольца) до 12 (колье). чтобы классифицировать ювелир-
ные изделия по уровню дизайна, рассмотрим более подробно разно-
видности украшений, реализуемых в странах снг [16; 17]. 

серьги состоят из основной части и замка. Основная (лицевая) 
часть состоит из основания (острова), оправы для камня (каста), ран-
та под оправу, накладок, а часто и подвески с верхушкой. Основание 
может быть либо гладким, либо со штампованным, чеканным, гра-
вированным или ажурным рисунком, с эмалью, филигранными или 
различными вставками из ювелирных камней, кости, стекла, пласт-
массы и других металлов. 

Оправа для камня может быть одна или несколько, разных высот, 
форм и размеров. 

накладки бывают чеканными, штампованными из других метал-
лов в отличие от металлов основания, филигранными, а также глад-
кими, различных конфигураций. 
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Подвески чаще всего имеются в серьгах больших размеров. Они 
обычно крепятся к верхушке серьги металлическим колечком. как 
правило, форма и рисунок подвески решают в едином художествен-
но-декоративном стиле с основанием серьги. Металл подвески дол-
жен соответствовать материалу и вставкам основания серьги. 

замки могут быть самых различных конструкций: для проколотых 
и непроколотых ушей. замки для проколотых ушей бывают сложны-
ми — на крючках с защёлкой, свободными — на крючках с петель-
кой, а также в виде скобы на шарнирах или винта с гайкой. замки для 
непроколотых ушей могут быть в виде зажимного винта или клип-
сами — фигурная пластина на пружине, которая прижимает основа-
ние серьги к мочке уха. как правило, замки изготовляют из сплавов 
цветных металлов, обязательно покрывают слоем золота или серебра, 
чтобы они не окислялись. 

По конструкции серьги подразделяют на подвиды: с подвесками; 
с крючками; с винтами; серьги-клипсы. 

серьги бывают без камней и с камнями, выполненными из золо-
та, серебра или цветных сплавов с покрытием из золота или серебра. 
на рис. 1.3 представлены серьги литые из золота с различным ди-
зайном форм, техники, сложности конструкции. наиболее сложную 
форму на рис. 1.3 имеет изделие под торговым номером 1020. цифра 
в скобках (сверху) — количество изделий в продаже. цифра в скобках 
(снизу) — масса золота в изделии. изделие под номером 1020 имеет 
тонкие стенки, узор в виде цветов на сетке и массу 2,1 г. Масса изде-
лий составляет от 1,67 до 5,63 г. чем сложнее форма, тоньше стенка и 
тоньше декоративная отделка (рельеф), тем выше уровень сложности 
ювелирного изделия любой номенклатуры (таблица 1.3). 

Диадема (от греческого diadema) — украшение в форме неболь-
шой открытой полукороны для головы женщины. их изготавливают 
из сплавов серебра или цветных металлов с ювелирными камнями. 

на рис. 1.4 представлен дизайн диадемы дизайн-студии «золотая 
роскошь». Материал диадемы золото и камни (синтетический изум-
руд) [18]. 

Диадема также имеет сложную форму, однако масса и толщина 
стенки больше, чем у ожерелий, поэтому она проще в изготовлении 
методом литья. 

возможно, диадема изготовлена из серебра или цветного сплава 
с последующим нанесением золотого покрытия, так как в источнике 
[18] данные о сплаве и материале камней не приведены. 
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Рис.1.3. Литые серьги из золота. Дизайн-бюро «Арт модель» [17]. 

 

 

 

Рис.1.4. Литая диадема из золота с камнями дизайн-студии «Золотая рос-
кошь» [18] 
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современные бусы изготавливают из жемчуга, кораллов, янтаря, 
аметистов, аквамаринов, горного хрусталя и других полудрагоцен-
ных, поделочных и искусственных камней, из кости, стекла, фар-
фора, пластмасс и дерева. Пустотелые или ажурные бусы делают из 
золота, серебра и алюминия (рис. 1.5) [19]. 
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Рис.1.5. Пустотелые бусы из металла [19]. 
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жемчужные бусы обычно изготавливают из жемчуга одной формы 
и одного оттенка. янтарные бусы состоят из бусин полированной по-
верхности, овальной, шарообразной или многогранной формы. буси-
ны из необработанного янтаря имеют самую различную форму. бусы 
могут состоять из одной, двух и более ниток разной длины. Длинные 
без замков (надеваемые через голову), короткие на концах имеют ме-
таллические замки различных форм, иногда с камнями или без них. 

бусы (рис. 1.5) имеют форму в виде тонкостенного пустотелого 
шара с тонкими стенками. 

Ожерелье — украшение для шеи, изготовленное из пластин и дру-
гих деталей, близких между собой по форме, размеру и художествен-
ному оформлению и равномерно распределенных по цепочке. 

самыми престижными украшениями считаются ожерелья типа 
колье из драгоценных металлов с камнями (рис. 1.6) [20]. Шейные 
украшения сложной композиции в виде нескольких подвесок из юве-
лирных камней или драгоценных (чаще) металлов. в центре колье 
располагаются крупные детали (подвески, звенья), по краям — более 
мелкие. иногда звенья заканчиваются тонкой цепочкой с замком, 
который часто имеет декоративное украшение, в том числе в виде 
ювелирных камней. если в бусах их элементы, как правило, нанизы-
вают на нитку, то в колье эти элементы обычно соединяют шарнирно. 
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цепочки изготавливают из золота, серебра или цветных металлов 
с последующим золочением или серебрением, а также анодирован-
ными или оксидированными под старое серебро. 

По форме и конструкции цепочки разделяются на подвиды: пан-
цирные, якорные, ленточные, веревочные, фантазийные и др. их из-
готовляют на специальных цепочных автоматах (звенья неспаянные) 
или на станках, либо собирают вручную из отдельных паяных или ли-
тых звеньев. цепочки застегиваются заводным кольцом, крючком с 
карабином или замочком специальной конструкции — шпрингелем. 

Панцирные цепочки состоят из звеньев, которые выполнены из 
проволоки, имеют форму овала, слегка изогнутого в пространстве в 
виде незавершенной восьмерки, и лежат в одной плоскости. 

якорные цепочки имеют звенья круглой или овальной формы, 
расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. 

в ленточных цепочках звенья состоят из 3–5 колечек, соединен-
ных между собой перпендикулярно. 

фантазийные цепочки, например, «лисий хвост», изготавливают 
из длинных двойных колец, перегнутых пополам, продетых одно в 
другое и имеющих в сечении четырехгранную форму. 

По назначению цепочки делятся на шейные и для ношения меда-
льонов, кулонов и карманных часов. цепочки могут служить само-
стоятельным украшением, например, «паутинка», масса которой при 
длине 460 мм равна 1,5–2 г. цепочки для медальонов имеют длину 
40–50 см, а для кулонов 60–70 см. цепочки могут изготовляться и 
методом литья отдельных звеньев с последующей ручной сборкой 
(рис. 1.7). 
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Рис.1.7. Цепочки из золота, выполненные из отдельных элементов.  
 

Медальоны – небольшие подвески разной формы (овальной, круглой, 
прямоугольной и др.), лицевая сторона которых имеет гладкую полированную 
или матовую поверхность. Чаще всего она украшена гравированным или че-
канным рисунком либо ставками из ювелирных камней, эмалью, накладками, 
монограммами и др. 

Медальоны изготавливают чаще открывающимися и реже неоткрываю-
щимися. Открывающиеся медальоны состоят из двух створок, соединенных на 
шарнире и закрывающихся замочком. Одна или обе створки имеют внутри 
вставные рамки, в которые вставляют для хранения миниатюрный портрет или 
какой-либо другой сувенир. Неоткрывающиеся медальоны также состоят из 
двух половинок, спаянных между собой. Изготавливают медальоны из золота, 
серебра, сплавов цветных металлов, золотят. Носят их на цепочке, бархатной 
ленте, шнуре, либо прикрепляют на брелок (рис.1.8.)  [22]. 
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гравированным или чеканным рисунком либо вставками из ювелир-
ных камней, эмалью, накладками, монограммами и др. 

Медальоны изготавливают чаще открывающимися и реже неот-
крывающимися. Открывающиеся медальоны состоят из двух ство-
рок, соединенных на шарнире и закрывающихся замочком. Одна или 
обе створки имеют внутри вставные рамки, в которые вставляют для 
хранения миниатюрный портрет или какой-либо другой сувенир. 
неоткрывающиеся медальоны также состоят из двух половинок, спа-
янных между собой. изготавливают медальоны из золота, серебра, 
сплавов цветных металлов, золотят. носят их на цепочке, бархатной 
ленте, шнуре, либо прикрепляют на брелок (рис. 1.8) [22]. 
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Рис. 1.8. Медальон-оправа для кабошона 37х29 мм, литье, имитация цвета 
серебра с чернением. 

 
Броши – распространенный и разнообразный вид украшения платья, ко-

стюма или пальто. В настоящее время броши составляют 6 % всего производ-
ства украшений. Броши бывают самых разнообразных форм и различных раз-
меров. Их изготавливают из золота, платина, серебра, сплавов цветных метал-
лов, ювелирных камней, кости, фарфора, пластмассы или без вставок  с грави-
рованными, чеканными или штампованными рисунками. Серебряные броши 
часто золотят, а броши из сплавов цветных металлов золотят и серебрят. 

  Брошь состоит из основания, оправы для камней, накладок, фигурных 
проволочных деталей и булавки или замка. Основание, как правило, гладкое, но 
бывают броши ажурные, камеи и др. 

Ажурные броши получают литьём (рис.1.9), штампованием или выпили-
ванием ажура из металлических пластин или техники филиграни из проволоки. 
Ажурные броши из кости, пластических масс и дерева получают путем резьбы 
и пропиливанием ажурного орнамента. 

Броши камеи – это рельефные изображения женских головок из кости, 
полудрагоценных и поделочных камней. Оправу камней изготавливают из зо-
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образных форм и различных размеров. их изготавливают из золота, 
платины, серебра, сплавов цветных металлов, ювелирных камней, 
кости, фарфора, пластмассы или без вставок с гравированными, че-
канными или штампованными рисунками. серебряные броши часто 
золотят, а броши из сплавов цветных металлов золотят и серебрят. 

брошь состоит из основания, оправы для камней, накладок, фи-
гурных проволочных деталей и булавки или замка. Основание, как 
правило, гладкое, но бывают броши ажурные, камеи и др. 

Ажурные броши получают литьём (рис. 1.9), штампованием или 
выпиливанием ажура из металлических пластин или техникой фили-
грани из проволоки. Ажурные броши из кости, пластических масс и 
дерева получают путем резьбы и пропиливания ажурного орнамента. 
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лота, серебра или сплавов цветных металлов. Иногда камеи наклеивают на ос-
нование металла. Крепят камеи в ободке глухой закрепкой, а ободки иногда 
украшают жемчугом, филигранью и др. 

Иногда броши имеют подвески, а также бывают двойными, соединенны-
ми цепочкой. Замки у брошей сложные с предохранителем (штампованные, 
шарнирные) от уколов и самооткрывания булавки, а также проволочные в виде 
крючка или клипсовые. 

 

                                  
Рис.1.9. Брошь, ажурное литье из золоченого металла со вставками кристал-

лов (диаметр 3,5 см) [23]. 
 

Подгруппа украшений для рук состоит из украшений двух видов: кольца 
и браслеты. Производство колец составляет 50% в ассортименте ювелирных 
изделий, браслетов ~ 2%. 

Кольца – самый распространенный вид украшений пальцев рук не только 
женщин, но и мужчин. Кольца изготавливают гладкие без вставок  (обручаль-
ные) и декоративные (фасонные). В зависимости от фасона и формы кольцо со-
стоит из шинки (ободка), оправы (каста) для камня, ранта под оправу, накладок 
и камня (вставки). Кольца изготовляют из золота 375, 583, 750 и 958-й проб, се-
ребра 875-й и 916-й проб и сплавов цветных металлов (латуни, томпака, мель-
хиора и др.). Встречаются кольца, изготовленные из платины 950-й пробы или 
из сплавов двух металлов, например, золота и платины или золота и палладия, 
где одна часть, верхняя, из золота, а нижняя – из  платины или палладия, также 
из сплавов цветных металлов с защитно-декоративными свойствами. 

 

рис. 1.9. брошь, ажурное литье из золоченого металла со вставками 
кристаллов (диаметр 3,5 см) [23] 

броши-камеи — это рельефные изображения женских головок из 
кости, полудрагоценных и поделочных камней. Оправу камней изго-
тавливают из золота, серебра или сплавов цветных металлов. иногда 
камеи наклеивают на основание металла. крепят камеи в ободке глу-
хой закрепкой, а ободки иногда украшают жемчугом, филигранью и др. 
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иногда броши имеют подвески, а также бывают двойными, со-
единенными цепочкой. замки у брошей сложные с предохранителем 
(штампованные, шарнирные) от уколов и самооткрывания булавки, 
а также проволочные в виде крючка или клипсовые. 

Подгруппа украшений для рук состоит из украшений двух видов: 
кольца и браслеты. Производство колец составляет 50 % в ассорти-
менте ювелирных изделий, браслетов ~ 2 %. 

кольца — самый распространенный вид украшений пальцев рук 
не только женщин, но и мужчин. кольца изготавливают гладкие без 
вставок (обручальные) и декоративные (фасонные). в зависимости 
от фасона и формы кольцо состоит из шинки (ободка), оправы (ка-
ста) для камня, ранта под оправу, накладок и камня (вставки). кольца 
изготовляют из золота 375, 583, 750 и 958-й проб, серебра 875 и 916-й 
проб и сплавов цветных металлов (латуни, томпака, мельхиора и др.). 
встречаются кольца, изготовленные из платины 950-й пробы или 
из сплавов двух металлов, например, золота и платины или золота и 
палладия, где одна часть, верхняя, из золота, а нижняя — из платины 
или палладия, также из сплавов цветных металлов с защитно-декора-
тивными свойствами. 

гладкие кольца имеют шинку от 3 до 12 мм, сплошную или полую 
с сечением разных форм — круглой, полукруглой, полуовальной, тре-
угольной, прямоугольной и др. в любой точке шинка имеет одинако-
вый профиль сечения. 

Декоративные кольца имеют шинки, изготовленные из золота, 
платины, палладия, серебра, сплавов цветных металлов штамповани-
ем, филигранью и другими методами, например, нарезкой из трубок, 
а у места закрепления шинки бывают утолщенными, раздвоенными, 
ажурными и др. вставки могут быть из бриллиантов, изумрудов, сап-
фиров, рубинов, жемчуга, янтаря, кораллов, аметистов, агатов, фиани-
тов, гранатитов и других ювелирных камней, а также из цветного стек-
ла, пластмассы, кости, эмали. ценятся вставки-камеи из драгоценных, 
полудрагоценных, поделочных камней, янтаря (рис. 1.10) [24]. 

камеи могут быть резные из ювелирных камней с наклеенными 
изображениями, а также из пластмассы и стекла, имитирующих полу-
драгоценные камни. Оправы по форме, фасонам и размерам могут быть 
разнообразными и хорошо сочетаться со вставкой. Под камею может 
быть одна или несколько оправ. способы крепления вставок: крапано-
вая, гризантная, в кернер, глухая и др. рант под оправу также бывает 
разных размеров и форм, самой различной художественной отделки. 
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Гладкие кольца имеют шинку от 3 до 12 мм, сплошную или полую с се-
чением разных форм – круглой, полукруглой, полуовальной, треугольной, пря-
моугольной и др. В любой точке шинка имеет одинаковый профиль сечения. 

Декоративные кольца имеют шинки, изготовленные из золота, платины, 
палладия, серебра, сплавов цветных металлов штампованием, филигранью и 
другими методами, например, нарезкой из трубок, а у места закрепления шинки 
бывают утолщенными, раздвоенными, ажурными и др. Вставки могут быть из 
бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубина, жемчуга, янтаря, коралла, амети-
ста, агата, фианита, гранатита и других ювелирных камней, а также из цветного 
стекла, пластмассы, кости, эмали. Ценятся вставки-камеи из драгоценных, по-
лудрагоценных, поделочных камней, янтаря (рис.1.10) [24]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.10 Декоративные кольца из серебра (литьё) со вставками из янтаря 

и цветного стекла, имитирующего полудрагоценные камни [24]. 
 

Камеи могут быть резные из ювелирных камней с наклеенными изобра-
жениями, а также из пластмассы и стекла, имитирующих полудрагоценные 
камни. Оправы по форме, фасонам и размерам могут быть разнообразными и 
хорошо сочетаться со вставкой. Под камеи может быть одна или несколько 
оправ. Способы крепления вставок: крапановая, гризантная, в кернер, глухая и 
др. Рант под оправу также бывает разных размеров и форм, самой различной 
художественной отделки. 

Размеры (номера) колец определяют по внутреннему диаметру шинки в 
мм – от 15 до 22,5 с интервалом 0,5 мм. Кольца для мужчин отличаются от ко-
лец для женщин большим размером и крупными вставками или площадками 
для гравировок. Толщина кольца может составлять 1,2 мм. 

 

рис. 1.10. Декоративные кольца из серебра (литьё) со вставками из янтаря 
и цветного стекла, имитирующего полудрагоценные камни [24] 

размеры (номера) колец определяют по внутреннему диаметру 
шинки в мм — от 15 до 22,5 с интервалом 0,5 мм. кольца для мужчин 
отличаются от колец для женщин большим размером и крупными 
вставками или площадками для гравировок. толщина кольца может 
составлять 1,2 мм. 

на рис. 1.11 представлен дизайн ажурных колец из золота со встав-
ками из мелких бриллиантов [25]. 
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 На рис. 1.11 представлен дизайн ажурных колец из золота со вставками из 
мелких бриллиантов [25]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.11. Кольцо из золота (литьё) со вставками из мелких бриллиантов [25]. 

 Особую женственность и нарядность дизайну кольца придаёт мозаичный 
венецианский узор с треугольными формами 

Для определения размера кольца существует специальное приспособле-
ние кольцемер – металлический усечённый конус с делениями, которые пока-
зывают диаметр кольца в миллиметрах. На оборотной части ярлыка кольца ука-
зывают его размер. 

Браслеты являются украшением запястий рук. В отличие от браслетов для 
часов их называют декоративными и изготовляют из золота, платины, серебра, 
сплавов цветных и чёрных металлов, янтаря, кораллов, кости, керамики, стекла, 
дерева и других материалов различными методами: литьём, штамповкой, фили-
гранью и др. (рис.1.12) [26]. 

 

 
Рис. 1.12. Браслет из золота (литьё) [26].  

 

рис. 1.11. кольцо из золота (литьё) со вставками из мелких бриллиантов [25] 
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Особую женственность и нарядность дизайну кольца придаёт мо-
заичный венецианский узор с треугольными формами. 

Для определения размера кольца существует специальное приспо-
собление кольцемер — металлический усечённый конус с делениями, 
которые показывают диаметр кольца в миллиметрах. на оборотной 
части ярлыка кольца указывают его размер. 

браслеты являются украшением запястий рук. в отличие от брас-
летов для часов их называют декоративными и изготовляют из золота, 
платины, серебра, сплавов цветных и чёрных металлов, янтаря, корал-
лов, кости, керамики, стекла, дерева и других материалов различными 
методами: литьём, штамповкой, филигранью и др. (рис. 1.12) [26]. 
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Рис.1.11. Кольцо из золота (литьё) со вставками из мелких бриллиантов [25]. 

 Особую женственность и нарядность дизайну кольца придаёт мозаичный 
венецианский узор с треугольными формами 

Для определения размера кольца существует специальное приспособле-
ние кольцемер – металлический усечённый конус с делениями, которые пока-
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зывают его размер. 
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часов их называют декоративными и изготовляют из золота, платины, серебра, 
сплавов цветных и чёрных металлов, янтаря, кораллов, кости, керамики, стекла, 
дерева и других материалов различными методами: литьём, штамповкой, фили-
гранью и др. (рис.1.12) [26]. 

 

 
Рис. 1.12. Браслет из золота (литьё) [26].  

 

рис. 1.12. браслет из золота (литьё) [26] 

выпускаются браслеты длиной от 130 до 195 мм с интервалом 
в 5 мм. 

По конструкции браслеты подразделяют на жёсткие и мягкие. 
жёсткие браслеты изготавливают в виде кольца, подковки из двух 

половинок, соединённых шарниром, или витка в несколько оборотов. 
Мягкие браслеты (эластичные) состоят из отдельных штампован-

ных или проволочных звеньев, образующих цепочку, которую закре-
пляют на руке с помощью замков разнообразных конструкций. 

замки иногда имеют предохранитель в виде восьмёрки или цепоч-
ки, препятствующей самооткрыванию. 

как жёсткие, так и мягкие браслеты могут иметь подвески из раз-
личных материалов, а лицевая сторона браслетов — различные худо-
жественно исполненные рисунки, вставки из ювелирных камней, 
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стекла, пластмассы, кости или фигурные накладки из металлов, а 
также из других материалов. 

гарнитуры (набор предметов) — это подгруппа предметов личных 
украшений, состоящих из серёг, колье, бус, ожерелья, кулона, брас-
лета и кольца, или из нескольких украшений в ином сочетании. все 
украшения, входящие в гарнитур, должны иметь одну форму, цвет, 
материал и отделку (рис. 1.13). 
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Выпускаются браслеты длиной от 130 до 195 мм с интервалом в 5 мм. 
По конструкции браслеты подразделяют на жёсткие и мягкие. 
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проволочных звеньев, образующих цепочку, которую закрепляют на руке с по-
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Гарнитуры (набор предметов) – это подгруппа предметов личных укра-
шений, состоящих из серёг, колье, бус, ожерелья, кулона, браслета и кольца, 
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Рис.1.13. Гарнитур: золотой браслет (литьё) и серьги со вставками (изу-
мруды, бриллианты).  

 
 Из анализа внешнего вида ювелирных украшений (рис.1.3-1.13) можно 

сделать вывод, что они отличаются по уровню сложности изделий, характери-
зуемой их формой, толщиной стенки, виду декорирования, материалу литой ос-
новы и камня-вставки. Кроме этого, учитывая высокую стоимость драгоценных 
металлов и трудности ручной обработки или механической обработки ювелир-
ных изделий, поверхность отливок должна иметь высокий уровень чистоты, ха-

 

рис. 1.13. гарнитур: золотой браслет (литьё) и серьги со вставками 
(изумруды, бриллианты) 

из анализа внешнего вида ювелирных украшений (рис.1.3–1.13) 
можно сделать вывод, что они отличаются по уровню сложности из-
делий, характеризуемой их формой, толщиной стенки, виду деко-
рирования, материалу литой основы и камня-вставки. кроме этого, 
учитывая высокую стоимость драгоценных металлов и трудности 
ручной или механической обработки ювелирных изделий, поверх-
ность отливок должна иметь высокий уровень чистоты, характери-
зуемой величинами R

a
 и R

z
 [28; 29]. таким образом, если ювелирное 

изделие имеет простую форму без декорирования, выполнено без де-
корирования или с простым рельефом, а в литье его шероховатость 
соответствует 4 классу (табл. 1.5), его можно отнести к первой группе 
технологической сложности. Пример дизайна такого изделия — ли-
тые серьги (рис 1.3, позиция 1049) или гладкое кольцо. если изделие 
имеет форму средней сложности, декорированное в виде выступов 
и углублений различной формы, а его поверхность соответствует 5 
классу шероховатости литой поверхности (табл. 1.4), изделие сле-
дует отнести ко второй группе технологической сложности. Пример 
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дизайна такого изделия — литые серьги из золота (рис. 1.3, позиция 
1040 и 1043), кольца (рис. 1.10), браслет (рис. 1.12). если изделие 
имеет форму высокой сложности, декорировано в виде мозаичного 
узора, а его поверхность соответствует 6 классу шероховатости ли-
той поверхности, изделие относят к третьей группе технологической 
сложности. Пример дизайна такого изделия — литые серьги (рис. 1.3, 
позиция 1020), кольцо (рис. 1.11). таким образом, классификация из-
делий ювелирного литья, в отличие от классификации художествен-
ных отливок, должна дополнительно включать показатель, характе-
ризующий показатели технологической сложности. более подробно 
этот вопрос рассмотрен в разделе 3. Этот показатель, наряду с массой 
отливки (≥ 1,5≤50 г) предопределяет выбор способа литья и вид спла-
ва. в таблице 1.4 приведены данные соответствия классов и параме-
тров шероховатости [28; 29]. 

При мелкосерийном или индивидуальном способе производства 
изделия в ювелирном литье наиболее часто используется метод ли-
тья по выплавляемым моделям с использованием керамической или 
гипсовой формы [3; 6; 7; 27]. Подбором состава цветного сплава, на-
пример, имитирующего золото высокой пробы, можно улучшить его 
цветовой дизайн и сделать доступным ювелирное изделие для поку-
пателя среднего достатка [27]. Однако, если это украшение для шеи, 
ушей или рук человека, изделие, например, из бронзы или латуни, 
имеет низкую коррозионную стойкость, на его поверхность необхо-
димо наносить покрытие, защищающее изделие от окисления и име-
ющее высокие эстетические свойства. 

Подбором состава цветного сплава и способа изготовления методом 
литья фасонного изделия, имитирующего драгоценный камень (изум-
руд, гранат и др.) можно также расширить номенклатуру экономичных 
ювелирных изделий при сохранении высокого уровня дизайна. 

с учетом приведенного анализа предлагается классификация 
ювелирных изделий, полученных методом литья, по следующим ха-
рактеристикам: технологической сложности отливок, способам их 
изготовления, материалам отливок, по видам изделий (рис. 1.14). 

как и в классификации художественного литья (рис. 1.2), к объек-
там ювелирного литья относятся только миниатюрные изделия, мас-
сой менее 0,05 кг. Основной вид указанных изделий, это украшения 
(рис. 1.3–1.13), выполненные из драгоценных металлов и сплавов на 
основе меди, имитирующей золото, латуни, имитирующей золото, и 
с покрытием из золота. 
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таблица 1.4 

соответствие классов и параметров шероховатости при механической 
обработке и литье 

значение параметра шероховатости для различных видов поверхности 
классы 

шероховатости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R
a
, мкм 

80
–

40
 

40
–

20
 

20
–

10
 

10
–

5 

5–
2.

5 

2.
5–

1.
25

 

1.
26

–
0.

63
 

0.
63

–
0.

32
 

0.
32

–
0.

16
 

0.
16

–
0.

08
 

0.
08

–
0.

04
 

0.
04

–
0.

02
 

0.
02

–
0.

01
 

0.
01

–
0.

00
8 

R
z
, мкм 

32
0–

16
0 

16
0–

80
 

80
–

40
 

40
–

20
 

20
–

10
 

10
–

6.
3 

6.
3–

3.
2 

3.
2–

2.
6 

2.
6–

0.
8 

0.
8–

0.
4 

0.
4–

0.
2 

0.
2–

0.
1 

0.
1–

0.
05

 

0.
05

–
0.

25
 

базовая длина, мм 8 2,5 0,8 0,25 0,08
Достигаемый при данном способе изготовления класс шероховатости

Литьё в песчаные 
формы

           

шабрение            
сверление         
строгание       
развертывание            
точение     
фрезерование        
протягивание          
шлифование          
притирка         
хонингование          
прокат        
Литье в кокиль           
*Литье под давлением         
**Литье по выплав-
ляемым моделям в 
керамическую форму

*) алюминиевые сплавы; **) чугун, сталь углеродистая; 
Обозначения:  — знак применяют в обозначении шероховатости поверх-
ности, которая должна быть образована удалением слоя материала, например, 
точением, фрезерованием, травлением и т. п.;  — знак применяют в обозна-
чении шероховатости поверхности, которая должна быть образована без уда-
ления слоя материала, например, литьем, ковкой, штамповкой, прокатом, во-
лочением и т. п., а также поверхности, не обрабатываемой по данному чертежу.
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35 
 

роховатости 7-9 класса (табл. 1.4), способы достижения такого класса, как пра-
вило, ограничены литьем по выплавляемым моделям в керамические формы 
(ЛВМ КФ) и литьем по выплавляемым моделям в гипсовые формы (ЛВМ ГФ). 
При этом заливка указанных форм расплавом может проводиться без давления, 
с давлением и в вакуумируемые формы. Кроме традиционных способов литья 
(ЛВМ КФ, ЛВМ ГП) и металлических сплавов (на основе Au, Ag, Cu и др.), 
разработаны и патентуются неметаллические сплавы, например на основе цвет-
ного стекла или хрустального стекла, имитирующих дизайн драгоценных кам-
ней [109, 110]. Заготовки из указанных сплавов получают методом литья в ко-
киль.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рис.1.14. Классификация ювелирного литья 

По группам тех-
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тьё
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Сплавы на ос-
нове серебра 

Сплавы на ос-
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Сплавы на ос-
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Кольца  

Серьги

Браслеты 
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Кулоны 

Цепочки 

Запонки 
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Прочие изде-
лия массой 
≥1,5÷≤ 50 г 

Классификация ювелирного литья 

Сплавы на ос-
нове алюминия 

рис. 1.14. классификация ювелирного литья 

украшения могут быть с драгоценными камнями (изумруд, гранат 
и др.) либо с синтетическими или искусственными камнями, ими-
тирующими внешний вид и дизайн драгоценных камней. в связи 
с высокими требованиями к качеству литой поверхности, которая 
должна иметь шероховатость на уровне не менее 5 класса и подвер-
гаться только операции шлифовки с достижением шероховатости 
7–9 класса (табл. 1.4), способы достижения такого класса, как пра-
вило, ограничены литьем по выплавляемым моделям в керамические 
формы (ЛвМ кф) и литьем по выплавляемым моделям в гипсовые 
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формы (ЛвМ гф). При этом заливка указанных форм расплавом 
может проводиться без давления, с давлением и в вакуумируемые 
формы. кроме традиционных способов литья (ЛвМ кф, ЛвМ гП) 
и металлических сплавов (на основе Au, Ag, Cu и др.), разработаны и 
патентуются неметаллические сплавы, например, на основе цветного 
стекла или хрустального стекла, имитирующих дизайн драгоценных 
камней [109; 110]. заготовки из указанных сплавов получают методом 
литья в кокиль. 

ВыВОды 

1. уточнены номенклатура и эстетические показатели для художе-
ственного и ювелирного литья. 

2. Приведена современная классификация художественных отливок 
массой от ≥ 20000 кг и до 0,05 кг, характеризуемых по массе, спосо-
бу изготовления, виду сплава, назначению и тематике. 

3. Представлены номенклатура, характеристика и современный ди-
зайн ювелирных украшений из различных сплавов. 

4. Предложена классификация ювелирных отливок массой до 
0,05 кг по четырём показателям: характеризуемых по группе тех-
нологической сложности, способу изготовления, виду сплава и по 
виду изделия. 
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Раздел 2 

технология изготоВления тонКоСтенных 
оболочКоВых КеРамичеСКих фоРм для литья 

по ВыплаВляемым моделям и КачеСтВо 
поВеРхноСти отлиВоК 

в период до 2000 года в странах снг изготовление мелких 
(≤ 50 гр.) изделий, к которым предъявлялись высокие требования 
по точности размеров и качеству поверхности, а также ювелирных 
литых изделий в виде украшений, являлись объектами крупносерий-
ного производства. Поэтому для литья использовались преимуще-
ственно тонкостенные оболочковые керамические формы и высоко-
механизированное оборудование. в связи с формированием в период 
2005–2014 гг. рыночного спроса на ювелирные изделия, обладающие 
оригинальным художественным дизайном, и развитием технологии 
литья в гипсовые объемные формы с использованием импортных 
материалов производство ювелирных изделий, например, в украине 
стало мелкосерийным или индивидуальным. в серийном производ-
стве недорогих ювелирных украшений (металлическая галантерея) 
используются литьевые и нелитьевые методы формообразования из-
делий и защитно-декоративные покрытия, имитирующие драгоцен-
ные металлы. 

2.1. формообразование и грУППы сложности отливоК 

формообразование можно рассматривать в двух аспектах: метод 
(способ) получения заготовки (или изделия) из какого-либо матери-
ала; метод изготовления формы для заготовки (изделия). Примени-
тельно к ювелирному литью, как к методу, он включает: изготовление 
формы, приготовление расплава из драгоценного или иного сплава, 
имитирующего драгоценный металл (или драгоценный камень), за-
ливку расплава в форму, извлечение отливки в виде заготовки, тре-
бующей дополнительной механической обработки: отделения заго-
товки от литниковой системы, шлифовки, полировки, закрепления в 
изделии драгоценного натурального или искусственного камня. 
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цель способа формообразования изделия технического назначе-
ния обусловливает получение размеров, формы и качества поверхно-
сти, которые должны соответствовать чертежу и техническим усло-
виям, указывающим допустимые отклонения от заданных размеров, 
формы и чистоты (шероховатости) поверхности. 

формообразование в ювелирном литье в первую очередь — это 
создание внешнего вида (дизайна) изделия, отвечающего требова-
ниям художественной выразительности, на основе рисунка, эскиза 
разовой модели, выполненной из пластичного материала, либо вир-
туальной компьютерной 3D-модели. новый внешний вид характе-
ризуется изменением формы, качества поверхности и ее декорирова-
ния, повышающими художественную выразительность ювелирного 
изделия посредством: усложнения или переходам от простой геоме-
трической формы (круг, овал и др.) к более сложной (криволинейной, 
мозаичной, сетчатой и др.); использования более сложного мелкого 
рельефа различной формы (выпуклая, вогнутая, остроугольная и др.) 
либо узора или рисунка (знак зодиака, лицо владельца украшения, 
его инициалы, оформленные оригинальным шрифтом и др.), ими-
тации цвета драгоценных металлов. ювелирные отливки должны не 
иметь дефектов, обладать минимальным уровнем шероховатости и 
заданным цветовым дизайном. например, если до 2000 г. в странах 
снг золото, например, 585° пробы было только желтым, то в период 
2010–2015 гг. указанное золото может быть как желтым, так и белым, 
красным, зеленым, коричневым, голубым, синим и черным [33]. вы-
сокий уровень шероховатости поверхности отливки из драгоценного 
сплава приводит к его потерям при механической обработке, что сни-
жает экономичность способа, как и переплав бракованных отливок. 

технологическая возможность и экономичность использования 
того или иного способа формообразования при литье зависят от 
сложности отливки. Отливки (заготовки) технического назначения, 
например, из черного и цветных сплавов массой от нескольких тонн 
до килограмма, классифицируют по пяти группам технологической 
сложности [33]. 

к группе 1 относятся отливки простой геометрической формы: 
плоские, круглые или полусферические; наружные поверхности — 
гладкие или плоские с наличием невысоких ребер, бобышек, флан-
цев, отверстий, выступов и углублений. 

к группе 2 относятся отливки в виде сочетания простых геоме-
трических тел, плоские, круглые или полусферические, открытой ко-
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робчатой формы. наружные поверхности плоские и криволинейные 
с наличием ребер, буртов, кронштейнов, бобышек, фланцев с отвер-
стиями и углублениями простой конфигурации. 

к группе 3 относятся отливки открытой коробчатой, сфериче-
ской, полусферической цилиндрической или другой формы. наруж-
ные поверхности — криволинейные и плоские с наличием нависаю-
щих частей, ребер, кронштейнов, бобышек, фланцев с отверстиями и 
углублениями, расположенными в одном и двух ярусах, со свободны-
ми широкими выходами полостей. 

к группе 4 относятся отливки закрытой или частично открытой 
коробчатой или цилиндрической формы. наружные поверхности — 
криволинейные и плоские с примыкающими кронштейнами, флан-
цами, патрубками и другими конструктивными элементами различ-
ной конфигурации. 

к группе 5 относятся отливки закрытой коробчатой формы. на-
ружные поверхности криволинейные, сложной конфигурации с при-
мыкающими и пересекающимися кронштейнами, фланцами, па-
трубками и другими конструктивными элементами. 

Применительно к ювелирному литью метод формообразования 
должен обеспечивать технологическую возможность: получения от-
ливки в виде готового изделия, требующего минимального объема 
обработки его поверхности; изготовление изделия любой сложности 
в соответствии с дизайном, отраженным в виде эскиза, рисунка ком-
пьютерной 3D-модели или натурной модели из пластического матери-
ала. в условиях мелкосерийного или индивидуального производства 
этим требованиям экономически удовлетворяет только метод литья 
по выплавляемым моделям в гипсовые формы, а при серийном — ме-
тод литья в тонкостенные оболочковые керамические формы. 

изделия ювелирного литья, в отличие от заготовок, например, для 
машиностроения, не имеют таких элементов внешней или внутрен-
ней структуры — кронштейны, бобышки, фланцы, патрубки. Поэто-
му для характеристики технологической сложности ювелирных отли-
вок предлагается (табл. 2.1) использовать следующие характеристики 
уровня технологической сложности: 

• форма поверхности; 
• декорирование поверхности элементами в виде рельефа, рисун-

ка, узоров, проемов, мозаики; 
• шероховатость поверхности; 
• толщина стенки. 
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таблица 2.1 

Классификация технологической сложности ювелирных изделий 

№ группы
1 2 3

форма поверхности Простая гео-
метрическая 
гладкая, без 
проёма для 
вставки камня

сложная гео-
метрическая 
открытой фор-
мы с наличием 
проёма для 
вставки камня

криволинейная, 
сложной конфигу-
рации с пересекаю-
щимися сквозными 
элементами в виде 
мозаики и вставка-
ми для камней

Декорирование по-
верхности

Декорирова-
ние отсутству-
ет или простое 
с наличием 
крупного ре-
льефа простой 
геометриче-
ской формы

Декорирова-
ние средней 
сложности в 
виде мелкого 
рельефа раз-
личной гео-
метрической 
формы

Декорирование 
высокой сложно-
сти в виде мелкого 
рельефа, узоров 
или рисунка

класс шероховато-
сти поверхности, 
показатель Ra и Rz, 
мкм 

 4 класс 
Ra 5–10 
Rz 20–40

5 класс 
Ra 2,5–5 
Rz 10–20

6 класс 
Ra 1,25–2,5 
Rz 6,3–10

толщина стенки, мм > 2,0 1,0–2,0 0,5–1,0

например, в литейном цехе ЛПтО «русские самоцветы» при ли-
тье золотых колец брак литья возрастал до 70 % с увеличением слож-
ности формы поверхности кольца (рис. 2.1) [107]. 

2.2. изготовление оболочКовых КерамичесКих форм 
для литья По выПлавляемым моделям 

Оболочковая форма должна отвечать следующим требованиям: 
обладать достаточной прочностью, выдерживать динамический и 
статистический напоры расплава, не деформироваться при заливке, 
затвердении и охлаждении отливки; быть огнеупорной, т. е. не раз-
упрочняться при прокаливании и особенно при заливке; иметь га-
зопроницаемые стенки, чтобы в полостях формы не возникало про-
тиводавление воздуха (такое явление приводит к браку отливок по 
недоливу); быть химически инертной к модельному составу и металлу
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Рис.2.1. Влияние технологической сложности отливки из золота типа «кольцо» 
на уровень брака: кольцо-печатка 06004, брак 8,7%; кольцо-печатка 06003, брак 
14,7%; кольцо 06087, брак 36,6%; кольцо 03094, брак 35,4%; кольцо 03027, брак 

24,4%; кольцо 03039, брак 50-70%. 
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отливки; иметь достаточную податливость, чтобы не препятствовать 
усадке сплава; обеспечить получение отливок с поверхностью требу-
емой шероховатости и высокой точности размеров, массы и конфи-
гурации [33; 34]. 
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Особенности литья по выплавляемым моделям в тонкостенные 
оболочковые керамические формы: использование разовой выплав-
ляемой модели, формирующей рабочую полость (полости формы); 
изготовление формы многослойной из жидкой суспензии, включа-
ющей дисперсный огнеупорный наполнитель и связующее; термооб-
работка формы до 900–1000 °с [35]. 

на рис. 2.2 представлена схема изготовления оболочковой кера-
мической формы, начиная от изготовления выплавляемой модели и 
закачивая ее высокотемпературной обработкой (прокалкой) в печи. 

готовые модели или звенья собирают в блоки 3 (рисунок 2.2, б), 
имеющие модели элементов литниковой системы из того же мате-
риала, что и модель отливки. блок моделей состоит из звеньев, цен-
тральная часть которых образует модели питателей и стояка. Модели 
чаши и нижней части стояка изготавливают отдельно и устанавлива-
ют в блок при его сборке. 

Для изготовления формы по выплавляемой модели 2 ее погружа-
ют в емкость с жидкой формовочной смесью (суспензией). Эта смесь 
(рис. 2.2) состоит, например, из пылевидного кварца и гидролизован-
ного этилсиликата. После извлечения модели 2 на ее поверхности 
образуется тонкий слой (≤ 1 мм). Для упрочнения этого слоя посред-
ством увеличения его толщины на него наносят (рис. 2.2, г) слой зер-
нистого материала 5, например, из кварцевого песка. После сушки 
в парах аммиака (рис. 2.2, д) операцию повторяют 3–10 раз до полу-
чения оболочки, прочность которой достаточна для поведения опе-
раций выплавления моделей, например, в горячей воде (рис. 2.2, е). 
затем форму сушат и помещают в металлический контейнер 8 для об-
сыпки модели 2 опорным материалом 10. затем контейнер 8 вместе 
с формой устанавливают в печь для термообработки 10 (2а). После 
прокалки форма приобретает прочность и термостойкость, которая 
достаточна для заливки в нее расплава. 

Материалами керамической оболочковой формы являются огне-
упорная основа (две фракции — пылевидная менее 0,05 мм и «грубая» 
0,1–0,3 мм) и связующее. 

По химическому составу огнеупорных материалов керамические 
оболочковые формы разделяют на оксидные и углеродные. в свою 
очередь оксидные материалы форм по химическому составу разделя-
ют на кислые, основные и амфотерные. 

кислые оксидные материалы форм на основе кристаллического 
кварца (SiO

2
) применяют наиболее широко, так как они наиболее 
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дешевые и недефицитны. их используют в крупносерийном произ-
водстве отливок средней сложности, например, в машиностроении 
массой до 3–5 кг из углеродистых и низколегированных сталей. 

Основные оксиды — MgO, CaO — применяют редко, только в 
производстве отливок из сплавов, обладающих высокой химической 
активностью к кислотным оксидам в жидком состоянии. 

Амфотерные материалы на основе оксида алюминия Al
2
O

3
 широ-

ко применяют при изготовлении отливок из жаропрочных и анти-
коррозионных сплавов. 

углеродистые формы применяют при изготовлении отливок из 
титановых сплавов. 

в производстве наиболее часто используют оболочковые формы, 
упрочненные сыпучим огнеупорным материалом. Преимущества 
таких форм заключаются в том, что их использование не связано с 
соблюдением высоких требований по прочности и термостойкости к 
собственно оболочковой форме. их конструктивное решение исклю-
чает резкое охлаждение формы после прокалки перед заливкой. Обо-
лочковую форму после удаления модели прокаливают и помещают 
в нагретый сыпучий огнеупорный материал, что позволяет снизить 
длительность операции прокаливания и энергозатраты на ее осу-
ществление. в качестве опорных материалов используют кварцевый 
песок, шамотную крошку, бой форм. такие формы используют в мас-
совом производстве отливок небольших размеров. 

на мелкие блоки суспензия наносится при окунании их в ванну с 
суспензией, а на крупные блоки и модели — путем их обливания. в за-
висимости от характера производства и степени механизации блок 
моделей погружают в ванну вручную, с помощью манипуляторов или 
копирующих устройств на цепных конвейерах. блок погружают та-
ким образом, чтобы с поверхности моделей, особенно из глухих по-
лостей и отверстий, могли удаляться пузырьки воздуха. вынутый из 
суспензии блок моделей медленно поворачивают в разных направле-
ниях, чтобы суспензия равномерно распределилась по поверхности 
моделей, а излишки ее стекли. После этого на слой суспензии сра-
зу наносится слой песка. Между моментами нанесения суспензии и 
обсыпкой должно проходить не более 10 с, так как далее суспензия 
подсохнет, и песок не соединится с ней. суспензию в ванне непре-
рывно перемешивают с небольшой скоростью для предотвращения 
оседания огнеупорного материала. Песок на слой суспензии нано-
сится при погружении блока в «кипящий» слой песка. 
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После нанесения каждого слоя суспензии и обсыпки его выпол-
няется сушка оболочковых форм. форму высушивают в потоке воз-
духа или в парах аммиака. во время сушки на воздухе завершаются 
процессы гидролиза, происходит испарение растворителя и воды, 
коагуляция золя кремниевой кислоты и превращением его в гель с 
последующим затвердением и образованием твердых прослоек, свя-
зывающих зерна огнеупорного пылевидного материала. 

Процесс коагуляции можно ускорить обработкой слоев оболочки 
парами аммиака. Аммиак омывает полиэфиры этоксильных групп 
(продуктов неполного гидролиза) и переводит эти соединения в гель. 

Продолжительность сушки и обсыпки каждого слоя суспензии 
на воздухе 2–4 ч, а в парах аммиака — 50–60 мин, из которых 20–
30 мин — сушка на воздухе, 10–20 мин — сушка в парах аммиака и 
10–20 мин — выветривание паров аммиака. сушку ведут в верти-
кальных и горизонтальных многоярусных сушилках. Операция суш-
ки — одна из наиболее длительных в общем цикле изготовления обо-
лочковой формы, поэтому ускорение сушки — одно из важнейших 
направлений совершенствования процесса. 

в зависимости от материала моделей используют различные спо-
собы их удаления из оболочки. воскообразные модельные составы 
обладают низкой теплопроводностью. Поэтому при медленном на-
греве модель прогревается на всю толщину, расширяется, давит на 
оболочковую форму и может разрушить ее. При быстром нагреве 
модель оплавляется с поверхности, модельный состав впитывается в 
поры формы или вытекает из нее и оболочковая форма не разрушает-
ся. Поэтому быстрый нагрев модельного блока — одно из основных 
условий получения оболочковой формы без трещин. 

Модели из выплавляемых воскообразных составов удаляют из 
формы погружением блока моделей в горячую воду или ванну с мо-
дельным составом. Эти способы удаления моделей получили наи-
большее применение на производстве. удаление выплавляемых мо-
делей возможно также в паровых автоклавах или горячим воздухом. 
Однако вследствие больших потерь модельного состава и сложности 
оборудования эти способы применяют редко. 

При прокаливании оболочковой формы без опорных материалов 
ее помещают в печь вместе с моделью и нагревают до температуры 
700–720 °с в течение 30 минут. затем выдерживают при этой темпе-
ратуре около 20 мин. Для полной газификации остатков модельного 
состава и далее нагревают с той же скоростью до 920–1020 °с. 
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Для предотвращения разрушения оболочковой формы при залив-
ке ее заформовывают в сыпучие огнеупорные материалы или жидкие 
формовочные смеси. в качестве опорных материалов используют су-
хой кварцевый песок, шамотный порошок, размолотые и просеянные 
через сито с ячейкой 2 мм остатки оболочки после очистки отливок. 
главное требование к используемым для формовки огнеупорным ма-
териалам — высокая огнеупорность и одинаковый с материалом обо-
лочки термический коэффициент линейного расширения (ткЛр), 
так как при различии данного показателя возможно возникновение 
напряжений и, как следствие этого, появление трещин в оболочко-
вой форме при ее прокаливании и заливке. 

в производстве используют два способа формовки оболочковых 
форм в сыпучие опорные материалы: в холодном и нагретом состоя-
нии форм и опорных материалов. 

формовку в холодном состоянии используют в единичном и 
мелкосерийном производстве. Оболочковую форму после удаления 
модели помещают в контейнер из жаростойкой стали, засыпают 
контейнер огнеупорным материалом, уплотняют ее вибрацией на 
вибростоле, а затем прокаливают. формовку в нагретом состоянии 
чаще используют в серийном производстве. в этом случае оболоч-
ковые формы прокаливают отдельно и сразу после прокаливания их 
заформовывают в предварительно нагретом сыпучем огнеупорном 
материале. Это позволяет сократить длительность прокаливания 
оболочковых форм, уменьшить напряжения в них, повысить надеж-
ность процесса. 

Прокаливание оболочковых форм необходимо для полного удале-
ния из форм остатков модельного состава, испарения остатков воды 
и продуктов неполного пиролиза связующего, а также спекания свя-
зующего и огнеупорного пылевидного материала. во время прокали-
вания в стенке оболочковой формы образуются поры и микротрещи-
ны, благодаря чему возрастает газопроницаемость оболочки. 

Оболочковые формы без опорных материалов прокаливают в те-
чение 0,5–1 часа. тонкая стенка формы быстро прогревается снаружи 
и изнутри, в ней возникают лишь минимальные напряжения и ми-
кротрещины, не оказывающие существенного влияния на ее проч-
ность. 

Оболочковая форма, заформованная в сыпучий огнеупорный ма-
териал, нагревается изнутри (со стороны рабочей полости) быстрее, 
чем снаружи через слой формовочного материала. чтобы в стенке 
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формы не возникли термические напряжения вследствие резкого од-
ностороннего нагрева, начальную температуру в печи и скорость на-
грева выбирают из условия равномерного нагрева оболочковой фор-
мы. Для кварцевых материалов эта скорость равна 100 °с/ч. После 
нагрева до 900–1000 °с делают выдержку для завершения процесса 
прокаливания. Общая продолжительность прокаливания формы 6–8 
часов. 

2.3. свойства и КлассифиКация материалов 
для изготовления выПлавляемых моделей 

в работах [35; 45] предложена классификация материалов вы-
плавляемых моделей и рассмотрены их технологические свойства. 
в табл. 2.2 указана классификация указанных материалов по виду 
наполнителя, табл. 2.3 — по температуре запрессовки материала в 
пресс-формы, а табл. 2.4 — по величине их усадки при затвердении. 
указанная классификация позволяет модельные составы разделить 
на группы. например, класс 12 А1 представляет модельный состав на 
основе парафина или церезина (табл. 2.2) с температурой запрессов-
ки (t

3
) меньше < 54° с (табл. 2.4) и имеющий свободную линейную 

усадку менее 0,85 % (табл. 2.3). 

таблица 2.2 

Классификация выплавляемых модельных составов по применяемому 
наполнителю и типу состава 

Подгруппа
вид наполнителя в пастообразном 

модельном составе
состав

1 без наполнителя Парафин, 
цезерин

2 газообразный (воздух) Минеральный 
воск

3 жидкий (дистиллированная вода) смолы 
природные

4 твердый, нерастворимый в жидком пла-
стификаторе

синтетические 
воски /смолы

5 твердый, ограниченно растворимый в жид-
ком пластификаторе

6 твердый, неограниченно растворимый 
в жидком пластификаторе
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таблица 2.3 

Классификация выплавляемых модельных составов по температуре 
их запрессовки составов по величине их свободной  

в пресс-форму линейной усадки 

разряд величина свободной линейной усадки (а) модельного состава, %
1 a < 0,85
2 a > 0,85 < 1,15
3 a > 1,15

таблица 2.4 

Классификация выплавляемых модельных составов по температуре 
запрессовки 

тип Tемпература запрессовки (t
3
) модельного состава в пресс-форму, °с

1 t
3 
<54

2 t
3 
> 54 < 100

3 t
3 
>100

составы подгруппы 2 (табл. 2.2) обеспечивают шероховатость 
приблизительно 20 мкм, если их наполнителем является воздух [45]. 

Для ювелирного литья используют парафино-стеариновые и иные 
составы, которые обеспечивают шероховатость поверхности отливки 
близкую к 1,25 мкм. например, в табл. 2.5 приведены марки парафи-
но-стеариновых таких составов и их технологические характеристи-
ки: s

и
 — предел прочности при статическом изгибе при 18…20 °с (не 

менее); а — свободная линейная усадка при отсутствии воздуха в мо-
дельном составе; t

т
 — теплоустойчивость (не менее); M

3
 — зольность 

или массовая доля золы (не более), Dt
П

 — температурный интервал 
пастообразного состояния модельного сплава; t

K
 — температура ка-

плепадения по уббелоде. Обозначения в табл. 2.5: Пс — парафино-
стеариновая смесь; Пбс — смесь Пс с буроугольным воском; ПсЭ — 
смесь Пс с этилцеллюлозой. 

как правило, подготовка составов типа Пс к прессованию состо-
ит в замешивании в жидкий Пс расплав его мелкой стружки либо 
понижении температуры жидкого состава до 42…47 °с и его непре-
рывном перемешивании при постоянном охлаждении, до получения 
однородной пастообразной массы. Однако при этом в процессе пере-
мешивания и охлаждения в пастообразный состав в виде мелких пу-
зырьков замешивается и некоторое количество воздуха (6…10 % по 
объему). 
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таблица 2.5 

свойства модельных составов класса 12а1 

Марка модельного 
состава

Показатели

s
и, 

МПа a, % t
т
, °с

М
з
, % 

(по массе)
Dt

П
, °с t

к
, °с

Пс 50–50 1,6–2,0 0,3–0,4 28 0,02 42–43 47,5
Пс 70–30 1,6–2,0 0,4–0,5 28 0,02 44–45 49

Пбс 50–30–20 2,5–3,1 0,5–0,6 30 0,03 46–50 71,5
ПсЭ 70–25–5 2,3–2,7 0,3–0,6 30 0,02 44–47 50

наличие воздуха в модельном составе способствует снижению 
величины свободной линейной усадки моделей до 0,20…0,35 %. 
температура подготовленного к запрессовке пастообразного соста-
ва типа Пс находится в пределах 42…47 °с (предельная температура 
54 °с). 

Эти составы характерны высокой текучестью и пластичностью, 
низкой твердостью и величиной усадки. Это позволяет использовать 
их при низком давлении прессования (до 0,2 ППа) посредством ры-
чажных прессов или ручных шприцов, применяемых в мелкосерий-
ном и индивидуальном производстве ювелирных изделий. 

Модельные составы классов 12в1 и 12в3 (табл. 2.6), содержащие 
парафин и церезин, обладают более высокой твердостью, тепло-
устойчивостью и прочностью, а также температурой запрессовки 
(54–65° с). их можно применять на оборудовании, используемом в 
серийном или автоматизированном производстве. 

в табл. 2.7 приведены свойства составов, указанных в таблице 2.6. 
в украине централизованно производят модельные составы ма-

рок кс-5р, кс-5А, кс-3, велен 1, в республике беларусь — состав 
к-2Мо, в россии — состав марок Пцб 56-32-12, салют-1, Мс-в. 

в табл. 2.8 представлены свойства модельных составов классов 
12в1 и 12в3 [45]. 

Достичь высокого уровня чистоты поверхности модели, изготов-
ленной из воздухонаполненного модельного состава, не представ-
ляется возможным в связи с вынужденным ограничением давления 
запрессовки по вышеуказанным причинам. кроме этого использо-
вание вакуумно-аммиачной сушки слоев огнеупорного покрытия 
на модельном блоке не позволяет применять воздухонаполненные 
модели в связи с их разрушением или вздутием поверхности, в пе-
риод создания вакуума в сушильной камере при сушке первого слоя 
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огнеупорного покрытия. Поэтому для обеспечения высокой чистоты 
поверхности моделей и обеспечения заполняемости пресс-форм ис-
пользуют «широко-интервальные» модельные составы, не содержа-
щие воздуха в пастообразном состоянии. 

таблица 2.6 

модельные составы класса 12в1 и 12в3 

к
ла

сс
 м

од
ел

ьн
ог

о 
со

ст
ав

а

Марка 
модельного 

состава

содержание компонентов, % (по массе)

п
ар

аф
и

н

 ц
ер

ез
и

н
 

бу
ро
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ол

ьн
ы

й
 

во
ск

то
рф

ян
ой

 в
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к

О
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ол

и
эт
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ск
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ол
и
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ер

 э
ти

ле
н

а 
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ви
н
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ц
ет

ат
ом

за
щ

и
тн

ы
й

 в
ос

к

12в1

р-3 (Пцбко 
58–24–13–5)

58 24(с)* 13  5    

Пбт 70–20–10 70  20 10     
Пбц 59–12–29 59 29(н) 12      

12в3 Пцс
Эв

з
в
П

в ~55 5–25(с/н)    2–8 2–15 5–20

Примечание: *с — церезин синтетический, высокоплавкий, н — церезин 
нефтяной, **к

О
 — кубовый остаток термического крекинга парафина. 

таблица 2.7 

свойства модельных составов классов 12в1 и 12в3 

класс 
модель-

ного 
состава

Марка 
модельного 

состава

Показатели

s
и, 

МПа
a, % t

т
, °с

М
з
, % 

(по массе)
Dt

П
, °с t

к
, °с

12в1

р-3 3,4–3,9 0,6–0,9 34 0,03 54–59 77–84
Пбт 70–

20–10
3,6–4,2 0,6–0,9 34 0,05 54–57 73

Пбц 59–
12–29

3,0–3,5 0,6–0,9 32 0,03 54–59 77–80

12в3 Пцс
Эв

з
в
П

в 4,5–5,0 1,3–1,6 50 0,03 54–68 87–90

в составах на основе парафина или церезина увеличения (рас-
ширения) температурного интервала пастообразного состояния 
достигают, в основном, за счет ввода в них полимерных материа-



56

лов (полиэтиленового воска, полиэтилена, сополимера этилена и 
винилацетата, полипропилена и т. п.). кроме этого, в число ком-
понентов данных модельных составов могут входить: смола нефте-
полимерная, церезин нефтяной, воск буроугольный и др. следует 
отметить, что использование в модельных составах данного клас-
са полимерных материалов не только способствует расширению 
температурного интервала пастообразного состояния, увеличению 
прочности и теплоустойчивости модельного состава, но и повыша-
ет их линейную усадку, а также склонность к образованию в моде-
лях утяжин. 

таблица 2.8 

свойства модельных составов классов 12в1 и 12в3 

Марка модельного 
состава

Показатели
s

и
, МПа a, % t

т
, °с М

з
, % (по массе) t

к
, °с

кс-5А 5,0 –6,2 0,6–0,9 37 0,07 75–85
кс-5р 4,7–5,1 0,6–0,9 34 0,07 75–85
кс-3 2,8–3,0 0,6–0,9 30 0,07 72–78

Пцб 56–32–12 ³4,0 0,6–0,9 30 0,03 75–80
Мс-в ³4,5 1,0–1,5 37 0,03 75–80

Мвс-3н ³4,0 1,0–1,5 37 0,03 75–85
салют-1 ³4,5 1,0–1,5 35 0,05 70–80
велен-1 ³5,0 0,9–1,5 37 0,02 ~85

к-2М (о) ³2,0 0,9–1,4 28 0,15 75–90
к-2М (а) ³2,5 0,9–1,4 30 0,15 75–90

к-2 ³3,0 1,0–1,5 32 0,15 75–90

свойства некоторых модельных составов класса 11в3 приведены 
в табл. 2.9. 

таблица 2.9 

свойства модельных составов класса 11в3 

Марка модельного 
состава

Показатели
s

и
, МПа a, % t

т
, °с М

з
, % (по массе) t

к
, °с

салют-2 ³6,5 1,0–1,35 37 0,05 70–80
салют-3 ³7,0 1,0–1,35 40 0,05 80–90
салют-4 ³7,5 1,0–1,40 40 0,05 85–95
згв-101 5,0–7,0 1,0–1,35 38 0,10 85–95
згв-102 5,0–7,0 1,0–1,35 36 0,10 85–95
згв-103 5,5–6,5 1,0–1,45 40 0,10 85–90
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необходимо отметить, что, как и у модельных составов типа 3гв 
(табл. 2.9), использование относительно больших добавок полимер-
ных материалов может приводить к расслоению модельного состава 
при его длительной выдержке в жидком состоянии, без регулярного 
перемешивания состава. 

класс 24в1. как было отмечено выше, понизить усадку модель-
ного состава, при всех прочих равных условиях, можно путем ввода в 
модельный состав твердого наполнителя, нерастворимого в воскопо-
добной основе модельного состава. 

в качестве твердых наполнителей модельных составов данного 
класса используют порошок карбамида (технической мочевины), 
уротропина (гексаметилентетрамина), синтетических смол (напри-
мер, акриловой смолы), полистирола, хлористого аммония, фтали-
мида, коллоидного графита, сажи и др. 

При выборе твердого наполнителя учитывают его плотность, ги-
гроскопичность, зольность, фракционный состав, токсичность в ис-
ходном состоянии и при температуре прокаливания керамических 
оболочек, смачиваемость воскоподобной частью модельного состава 
(пластификатором). 

соотношение плотностей наполнителя и пластификатора во мно-
гом предопределяет как стабильность самого модельного состава, так 
и возможность его вторичного использования. Плотность воскоподоб-
ной части модельного состава (пластификатора) в расплавленном со-
стоянии, как правило, находится в пределах от 0,75 до 0,88 г/см3, плот-
ность при 20° с составляет от 0,9 до 1,0 г/см3. если плотность материала 
наполнителя значительно больше плотности жидкого пластификатора, 
то такой наполнитель, после выплавки модельного состава из керами-
ческой оболочки, за время охлаждения жидкого пластификатора осядет 
на дно бака-накопителя модельного состава. в результате модельный 
состав становится непригодным для повторного использования (для 
изготовления моделей отливок). По этой же причине в период подго-
товки модельного состава класса 24в1 к запрессовке в пресс-форму не-
допустим чрезмерный нагрев жидкого модельного состава. 

выбрав тот или иной пластификатор, важно определить его коли-
чество в модельном составе. с точки зрения сохранения удовлетвори-
тельной текучести модельного состава и существенного понижения 
при этом величины линейной усадки моделей количество твердого 
наполнителя рекомендуется [45] рассчитывать по эмпирическому 
уравнению, % (по массе): 
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 M
H

=30 x r
H

/r
П

,  (2.1) 

где r
H

 и r
П

 — плотность материала наполнителя и пластификатора мо-
дельного состава при 20° с соответственно, г/см3. 

Приготовление модельных составов класса 24в1 проводят непо-
средственно в литейном цехе, как правило, в электропечах емкостью 
до 0,05 м3, оснащенных механической мешалкой с малым числом 
оборотов. 

на предприятиях в странах снг из числа твердых наполнителей 
наибольшее распространение получил карбамид (NH

2
CONH

2
), как 

наиболее дешевый и недефицитный материал. Плотность карбамида 
при 20 °с составляет ~ 1,335 г/см3. 

Однако указанный материал требует повышения давления прес-
сования и температуры модельного состава, что приводит к образо-
ванию в моделях брака по утяжинам. Другой недостаток состава — 
высокая гигроскопичность. При хранении на воздухе происходит 
«высаливание» карбамида в виде кристалликов соли, которые снижа-
ют качество поверхности готовой отливки. 

составы на основе природных смол (класс 31с3) требуют исполь-
зования давления при запрессовке до 1 МПа и повышения темпера-
туры состава. Это приводит к высокому уровню их линейной усадки 
и появлению на модели утяжин и трещин. 

в украине разработан модельный состав марки кс-111, относя-
щийся к классу 41в1 (чнПП «карион-сервис»). 

Модельный состав кс-111 не склонен к короблению и образова-
нию утяжин в моделях, имеет стабильную усадку, обладает высокой 
трещиноустойчивостью, в том числе и при хранении моделей в тече-
ние трех и более месяцев. использование модельного состава кс-111 
позволяет стабилизировать размерную и массовую точность отливок, 
что объясняется низким коэффициентом термического расширения 
модельного состава. 

запрессовку модельного состава в пресс-форму осуществляют в 
интервале температур от 56 до 80 °с, получая при этом стабильную 
усадку, высокую чистоту поверхности и точность формы модели. 
низкая вязкость жидкого модельного состава кс-111 и отсутствие 
наполнителя позволяет его регенерировать и использовать повторно, 
а также использовать в установках, где подача пастообразного мо-
дельного состава к пресс-формам осуществляется по обогреваемым 
пастопроводам. Модельный состав кс-111 не содержит наполните-
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лей и не расслаивается в жидком состоянии, сохраняя свои свойства 
при неоднократных нагревах до 200…220 °с. 

кроме этого, модели из модельного состава кс-111, так же, как и 
модели из модельного состава кПсц, можно склеивать между собой, 
используя те же материалы и технологию. 

свойства модельного состава кс-111 класса 41в1 приведены в 
табл. 2.10. 

таблица 2.10 

свойства модельного состава Кс-111 (класс 41в1) 

Марка 
модельного 

состава

Показатели
s

и
, 

МПа
a, % t

т
, °с М

з
, % (по массе) Dt

П
, °с n, сст

кс-111 ³5,0 0,4–0,8 40 0,03–0,05 56–75 17–21

Модельные составы, изготовленные на основе синтетических 
восков и смол (класс 41в3), в основном используют для изготовле-
ния литниково-питающих систем. Эти составы производятся за ру-
бежом: марка DMN (фирма Deamix, германия); марки Castylene в538 
или в581 (фирма Remet, Англия). недостатки указанных составов: 
высокая вязкость в жидком состоянии, что делает их практически не 
регенерируемыми (одноразовыми); требующими высокой точности 
регулирования температуры при запрессовке. 

в странах снг также используются импортные модельные соста-
вы, которые имеют различные цвета, без указания их марки. в табл. 
2.11 представлены данные об их твердости и плотности, исследованы 
[51] три импортных модельных воска — светло-зеленый, темно-зе-
леный и буро-желтый. Определялись следующие основные свойства 
восков: плотность, относительная твердость, температура каплепаде-
ния и застывания, начало и конец застывания. 

с учетом сложности анализа составов модельных восков были 
сняты и исследованы их инфракрасные спектры. 

Плотность исследуемых восков измерялась при температуре 23 °с 
на образцах, не подвергавшихся переплавке. 

измерение твердости модельных восков производилось путем из-
мерения глубины проникновения в испытуемый образец нормализо-
ванной иглы под необходимым давлением в течение определенного 
времени. Относительная твердость исследуемых импортных восков 
была найдена с помощью прибора типа тир. Максимальное пока-
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зание шкалы (100) твердомер дает для стеклянной и металлической 
поверхностей. 

таблица 2.11 

Плотность и твердость модельных восков 

наименование 
восков

Плотность,  
г/см3

Показание шкалы твердо-
мера, ед тир

разность 
показанийв «нулевой 

момент»

через 5 с по-
сле «нулево-
го момента»

светло-желтый 1,11 90 88 2
темно-зеленый 0,98 91 90 1

буро-желтый 0,98 93 93 1

Анализируя данные табл. 2.11, следует отметить, что светло-зеле-
ный воск обладает повышенной плотностью и меньшей твердостью 
по сравнению с темно-зеленым и буро-желтым восками, что отрица-
тельно сказывается на его технологических свойствах — полноте вы-
плавления из литейных форм и сохранении формы восковых моделей. 

знание температур начала и конца плавления воска, а также тем-
ператур начала и конца его застывания необходимо для правильного 
ведения технологического процесса получения восковых моделей в 
зависимости от их веса и конфигурации. Эти данные для случая ис-
пользования резиновых пресс-форм приведены в табл. 2.12. 

таблица 2.12 

температуры плавления и застывания модельных восков 

наименование 
восков

температура, °с
размягче-

ния
Плавления

начала за-
стывания

Полного 
застывания

светло-зеленый 58,9 61,9 56,0 51,5
темно-зеленый 65,0 69,0 63,0 62,0
буро-зеленый 63,8 67,0 64,0 61,3

результаты, приведенные в табл. 2.12, свидетельствуют о большой 
легкоплавкости светло-зеленого воска по сравнению с темно-зеле-
ным и буро-желтым восками. интервал затвердения темно-зеленого 
воска меньше, чем у светло-зеленого и буро-желтого восков. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в условиях 
мелкосерийного или единичного производства, характерного для 
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ювелирного литья украшений, высокий уровень качества литой по-
верхности (Ra близкой к 1,25 мкм) могут обеспечить традиционные 
парафино-стеариновые составы с минимальным содержанием воз-
духа. Модельный состав марки кс-111, относящийся к классу 41в1 
и созданный в украине на основе синтетического воска, также обла-
дает высокими технологическими свойствами, обеспечивая высокую 
чистоту поверхности и точность форм. Однако его точный состав в 
работе [45] не указан. По-видимому, єтот состав является «ноу-хау» 
предприятия 4нПП «карион-сервис» в виде промышленной интел-
лектуальной собственности либо запатентован. 

2.4. диссертационные исследования и новые 
изобретения По изготовлению оболочКовых 

КерамичесКих форм 

в исследовании [60] теоретических и технологических основ 
управления свойствами моделей в литье по удаляемым моделям ука-
зывается на перспективность метода для получения отливок мак-
симально приближенных к изделиям применительно к деталям из 
стали для машиностроения. Отмечаются недостатки, свойственные 
традиционным тонкостенным керамическим формам на этилсили-
катном связующем, и предлагаются различные подходы для повы-
шения качества оболочковых форм (Оф). в частности установлено, 
что основным дефектом оболочковых форм является их низкая тре-
щиноустойчивость как при изготовлении форм, так и при заливке 
расплавом. 

результаты расчетов показали, что при заливке металла наиболь-
шие перепады температур возникают между первым и вторым сло-
ями формы, а максимальные значения напряжений и деформаций 
испытывает первый слой формы. Процесс прокаливания Оф в опор-
ном наполнителе не оказывает существенного влияния на образова-
ние трещин, поскольку перепад температур между слоями оболочки 
не достигает критического значения. Определяющими факторами, 
обусловливающими комплекс физико-механических характеристик 
оболочковых форм, являются содержание кварца, пористость и хими-
ческая природа связующего. трещиностойкость оболочковых форм 
определяется в основном их структурой, которая зависит от способа 
приготовления суспензии. Для оболочковых форм, приготовленных 
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с применением механического перемешивания, характерна четко 
выраженная слоистая структура, а для Оф, полученных барботажной 
технологией, — мелкопористая монолитная структура, причем коли-
чество связок между зернами песка и наполнителя и их адгезионная 
способность выше, чем при механическом перемешивании. 

с использованием иерархического подхода к строению оболочко-
вой формы предложен, опробован и внедрен в производство ряд мо-
дифицирующих добавок — позволяющих воздействовать на микро- и 
макроуровни структуры Оф с целью повышения трещиностойкости 
и физико-механических свойств оболочки [60]. 

Модифицирующая добавка для этилсиликатных суспензий пред-
ставляет собой пятипроцентный водный раствор натриевой соли 
хлопкового соапстока, являющегося отходом производства хлопко-
вого масла. введение соапстока в количестве 0,1 % от каждой жидкой 
фазы позволяет в 3–4 раза увеличить седиментационную устойчи-
вость суспензии и в 1,4 раза увеличить трещиностойкость Оф. тех-
нология пропитки полностью сформированных оболочковых форм 
раствором ортофосфорной кислоты в ацетоне, взятых в соотношении 
1:2 по объему, увеличивает прочность образцов в 2,0–2,5 раза, а тре-
щиностойкость в 1,4–1,5 раза. Это позволяет использовать в техно-
логическом процессе формы с меньшим количеством слоев, причем 
такие формы выдерживают заливку металла без опорного наполни-
теля. 

Параметрами, определяющими размерно-геометрическую точ-
ность выплавляемых моделей и отливок, полученных в оболочко-
вой керамической форме, являются физико-механические свойства 
моделей, исходя из чего установлена взаимосвязь физико-механи-
ческих свойств моделей с размерно-геометрической точностью от-
ливок [60]. 

исследование [37] направлено на решение задачи ускоренного 
формообразования в литье по выплавляемым моделям в тонкостен-
ные керамические формы. с этой целью оптимизирован состав сме-
си для этилсиликатного связующего (Этс), в котором в качестве ак-
тиватора используется серная кислота. выявлен ряд новых данных по 
ее влиянию на свойства суспензии. При содержании кислоты (H

2
SO

4
) 

в суспензии более 1,2 % к объему Этс твердение сохнущих слоев 
происходит без традиционно применяемых факторов активизации и 
твердения суспензии: воды и аммиака, применяемого для упрочне-
ния маловодных суспензий (Орг-1). Аналогичный эффект возможен 
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под влиянием других сильных кислот, например, азотной. серная 
кислота влияет на ряд важных технологических показателей: повы-
шает жидкотекучесть и за счет этого позволяет уменьшить толщину 
слоев суспензии, нанесенных на модель, повышает склонность к об-
разованию трещин в лицевом слое керамического покрытия при его 
сушке, снижает скорость испарения растворителя при сушке слоев 
суспензии. От известного гидролиза (активизация Этс водой) кис-
лотная активизация отличается значительно меньшими скоростями 
протекания реакции и формой образующихся молекул. в результате 
гидролиза образуются сферические, а при кислотной активизации — 
линейные молекулы, обеспечивающие наибольшую прочность ке-
рамики форм. в суспензиях с недостаточным для полного гидролиза 
количеством воды (Орг-1, Орг-2) сосуществуют два вида активиза-
ции Этс: доминирующий гидролизный и кислотный, активизирую-
щий негидролизованную часть Этс. ввиду низкой скорости кислот-
ной активизации Этс свойства суспензий Орг-1, Орг-2 и особенно 
безводной Орг-О улучшаются при выдержке до 8 и более часов. за 
счет роста линейных молекул: повышается их трещино устойчивость, 
растет прочность формируемой из них керамики. кроме того, уста-
новлено, что массовый брак по керамическим засорам, наиболее 
характерный для цехов с аммиачным упрочнением слоев суспензии, 
появляется при низкой прочности сцепления лицевого и опорных 
слоев многослойной керамической формы. 

Для повышения качества керамической формы предложено от-
казаться от использования аммиака в случае формирования линей-
но-армированных структур в практике посредством варьирования 
состава суспензии. 

в исследовании [34] ставилась задача разработать способ и техно-
логию по ускорению процессов формообразования при изготовле-
нии оболочковых и объемных керамических форм для литья по вы-
плавляемым моделям. 

По результатам исследования разработан способ подготовки пла-
кированных зернистых материалов (ПзМ). суть способа заключает-
ся в обработке аэрозолем плакирующей смеси (Пс) зернистых мате-
риалов в установке кипящего слоя для решения задачи ускоренного 
изготовления оболочковых керамических форм на этилсиликатном 
связующем с повышенными физико-механическими свойствами, 
могут быть использованы в качестве обсыпок зернистые материалы, 
плакированные катализаторами гелеобразования. 
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Предложена технология изготовления комбинированных формо-
оболочек на этилсиликатном и жидкостекольном связующих с при-
менением плакированных гелеобразователем обсыпок и закрепляю-
щего раствора. Оптимизированы параметры процесса закрепления 
жидкостекольных слоев: концентрация добавки Абфк в растворе 
30–35 %; время обработки слоя 40–60 с; продолжительность отвер-
ждения слоя составила 60–90 мин. Полученные образцы отличаются 
высокими прочностными свойствами: σ

изг.
 = 3,3...3,6 Мпа; и размер-

ной точностью. зафиксировано практически трехкратное сокраще-
ние продолжительности изготовления формооболочек по сравнению 
с базовыми технологиями формообразования. 

способ ускоренного изготовления керамических форм из на-
ливных смесей с закрепляющим раствором (вода+добавка Абфк), 
диспергированного кварцевого песка; плавленого периклаза в ка-
честве отвердителя, а также технологической добавки-керамзита, 
повышающего трещиноустойчивость форм при прокалке, позволил 
увеличить текучесть смесей (по суттарду) до 160÷170 мм, снизить 
продолжительность затвердевания до 20–30 мин; при достижении 
«холодной» прочности до 4,5 %. % МПа, «горячей» — 6,0–7,0 МПа, 
остаточной — 1,2–1,6 МПа. 

целью исследования [39] являлась разработка технологии изго-
товления керамических форм на основе кремнезольного связующего 
под торговой маркой «сиалит-20». 

выполнен сравнительный анализ физико-механических и тех-
нологических свойств суспензий и керамических форм на основе 
Этс-40 и сиалит-20. Показано, что прочность керамических форм 
на кремнезольном связующем в 1,5–2 раза выше, чем на этилсили-
катном. керамические формы, выполненные из сиалит-20 и плавле-
ного кварца, имеют прочность на изгиб 26 МПа, что в 3–4 раза выше, 
чем при использовании Этс-40. 

расчет процесса массопереноса в форме и экспериментальное 
определение коэффициента проницаемости показал, что капилляр-
но-пористая структура формы, образовавшаяся в течение первых 
5 с после нанесения суспензии, не меняется вплоть до температуры 
300 °с. 

теоретически и экспериментально установлено: структура кон-
тактной поверхности керамической формы и глубина проникновения 
обсыпки определяются процессом массопереноса в капиллярно-по-
ристой среде огнеупорной суспензии формируемого слоя, в течение 
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первых 100 с после нанесения суспензии; суспензия на кремнезоль-
ном связующем необратимо твердеет и сохраняет свою структуру 
без разрушения при контакте с водой. способ удаления модельного 
состава (в воде или горячим воздухом) не влияет на прочность кера-
мической формы. качество контактной поверхности керамических 
форм на сиалит-20 уступает по этому показателю формам на Этс-40 
и зависит от ориентации по отношению к силе тяжести. введение в 
суспензию на сиалит-20 добавок кМц или огнеупорной глины по-
зволяет получать из форм на ее основе отливки с шероховатостью ме-
нее 20 Rz. комбинированные керамические формы с первым слоем 
из Этс-40 и остальными — из сиалит-20 по прочности в 1,5 раза пре-
восходит этилсиликатные формы. 

разработанная технология реализована на производстве отливок 
для художественных изделий. 

в работе [40] исследовались электрофоретические особенности 
получения оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям с 
целью повышения эффективности процесса электрофореза для из-
готовления форм. выявлены особенности применения и предложен 
состав полимеров для повышения сидементационной устойчивости 
суспензий для приготовления электрофоретических форм, а также 
состав электролита для получения заданной толщины осадка по вы-
плавляемой модели. 

Прочность электрофоретической оболочки для прокаливания со-
ставляет 5,89 МПа, а после прокаливания — 8,0 МПа. 

в исследовании [41] разработана ресурсосберегающая технология 
литья по выплавляемым моделям с применением металлофосфатных 
связующих, позволяющих снизить период формообразования. По 
результатам исследования разработаны четыре состава суспензий для 
изготовления керамических форм: 

1. Ахфс — 14,4 %; Офк — 2,8 %; ПсП — 2,8 %; маршаллит — 
79 %; вода сверх 100 % до получения вязкости 40–60 с; 

2. Ахфс — 15,8 %; Офк — 3,1 %; ОДО — 1,1 %; ПАв — 1 %; мар-
шаллит — 79 %; вода сверх 100 % до получения вязкости 40–60 с; 

3. Ахфс — 16,7 %; Офк — 2,2 %; ООО — 1,1 %; ПАв — 1 %; мар-
шаллит — 79 %; вода сверх 100 % до получения вязкости 40–60 с; 

4. Ахфс — 15,8 %; Офк — 3,1 %; ОООпрок — 1,1 %; ПАв — 1 %; 
маршаллит — 79 %; вода сверх 100 % до получения вязкости 40–60 с. 

Определены технологические аспекты использования разра-
ботанных составов — время выдержки перед началом использова-
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ния — 1,5–2 ч, время, в течение которого необходимо использовать 
суспензию, — 3–3,5 ч. Предложены мероприятия по уменьшению 
растрескивания оболочковых форм, изготовленных из суспензий 
разработанных составов. установлено, что увеличение скорости по-
вышения температуры выплавления моделей из оболочек на кри-
сталлическом пылевидном кварце не приводит к полному устра-
нению их растрескивания. исследована возможность применения 
упрочняющей добавки — борной кислоты. При этом за счет обра-
зования стойких борофосфатов — ионов прочность оболочек повы-
шается. Максимальные механические свойства оболочковой формы 
при отсутствии их растрескивания обеспечивает обсыпка из кузнеч-
ной окалины. 

исследования [42] и [41] посвящены задаче по разработке составов 
и исследованию свойств суспензий для литья по выплавляемым моде-
лям с использованием металлофосфатных связующих. 

Для повышения качества оболочковых керамических форм пред-
лагаются и патентуются новые составы и способы изготовления 
форм. например, патентуется изобретение [43] на состав суспензии 
для изготовления керамических форм в литье по выплавляемым мо-
делям. 

недостатком известной суспензии (патент RV 214963, кл. в22с 
1/16, опубл. 2000.03.27) является применение компонентного со-
става суспензии, который обеспечивает проведение лишь так на-
зываемого водного гидролиза этилсиликата. Применение в качестве 
растворителя этилсиликата воды снижает прочность оболочковых 
форм; технологическая добавка в виде хлористого алюминия из-за 
несовместимости с алюмометилсиликонатом натрия разлагается в 
суспензии уже при ее приготовлении, в результате чего ухудшают-
ся свойства суспензии. Образующийся при этом оксид алюминия 
уменьшает скрость прокаливания керамики, так как снижает ее 
теплопровод ность. Применяемый в составе суспензии алюмоме-
тилсиликонат натрия из-за разложения оставляет в керамической 
оболочке значительное количество органических остатков, которые 
увеличивают газотворность керамики и также ухудшают прокалива-
емость оболочек. 

задачей изобретения является создание такой суспензии, которая 
обеспечивала бы повышение прочности, термостойкости и газопро-
ницаемости керамических оболочковых форм, уменьшение газо-
творности керамики и брака отливок по газовым раковинам. 
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задача решается тем, что суспензия для изготовления керамиче-
ских оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям, вклю-
чающая этилсиликат, растворитель, разбавитель — воду, соляную 
кислоту, поверхностно-активное вещество, дисперсный кремнезем, 
технологическую добавку, пылевидный огнеупорный наполнитель, 
согласно изобретению дополнительно содержит ортофосфорную 
кислоту, в качестве растворителя этилсиликата — органические рас-
творители в виде ацетона или этилового спирта, в качестве поверх-
ностно-активного вещества — глицерин, в качестве технологической 
добавки — азотнокислую соль при следующих соотношениях компо-
нентов, мас. %: (табл.2.13). 

таблица 2.13 

состав суспензии для оболочковых керамических форм, мас. % 

Этилсиликат 10,0–15,0
Ацетон или спирт 13,0–18,0
вода 2,0–8,0
соляная кислота 0,25–0,8
глицерин 0,015–0,18
Дисперсный кремнезем 0,5–18,0
Ортофосфорная кислота 0,2–1,5
Азотнокислая соль 0,15–7,5
Огнеупорный наполнитель Остальное

в качестве технологической добавки суспензия (табл.2.13) может 
содержать: азотнокислую соль с трехвалентным катионом в виде ни-
трата алюминия девятиводного Al(NO

3
)

3
9H

2
O; азотнокислую соль с 

одновалентным катионом в виде нитрата натрия NaNO
3
; в виде ни-

трата калия KNO
3
; азотнокислую соль с двухвалентным катионом в 

виде нитрата магния Mg(NO
3
)

2
; нитрата кальция Ca(NO

3
)

2
; нитрата 

бария Ba(NO
3
)

2
. 

Основным отличием предлагаемой суспензии является исполь-
зование в ее составе в качестве технологической добавки азотно-
кислой соли совместно с поверхностно-активным веществом в виде 
глицерина, совместно с дисперсным кремнеземом и ортофосфорной 
кислотой. При этом в качестве растворителя-разбавителя суспензия 
содержит совместно с водой органические растворители ацетон или 
этиловый спирт. 

Дополнительное введение в состав суспензии ортофосфорной 
кислоты обеспечивает нейтрализацию щелочных компонентов 
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(кальция, натрия, калия) и оксида железа в дисперсном кремнезе-
ме — пыли от электрофильтров ферросплавных печей. 

использование в составе суспензии в качестве поверхностно-ак-
тивного вещества в виде глицерина блокирует взаимодействие добав-
ки в виде азотнокислых солей, от взаимодействия с жидкими раство-
рителями этилсиликата. 

глицерин обладает не только свойством увеличения смачиваемо-
сти твердых частиц жидкостями, но и предотвращает проникновение 
их к поверхности твердых частиц, т. е. способствует блокированию 
частиц технологических добавок, в частности частиц азотнокислых 
солей, от взаимодействия с жидкими растворами. 

Применением в суспензиях азотнокислых солей в смеси с по-
верхностно-активным веществом в виде глицерина достигается 
устойчивое их сохранение без разложения за счет блокирования их 
от воздействия их с жидким связующим — гидролизованным рас-
твором этилсиликата. Поэтому свойства суспензии мало меняются 
с течением времени хранения и использования для формирования 
оболочек. Однако при нагреве керамики в процессе прокаливания 
оболочек глицерин выгорает и открывает поверхность частиц азот-
нокислых солей к разложению. При этом азотнокислые соли выделя-
ют кислород, который улучшает прокаливаемость керамики, так как 
способствует выгоранию остатков органических веществ. Это сни-
жает газотворность керамики за счет интенсивного окисления от вы-
деляющегося из азотнокислых солей кислорода остатков модельного 
состава и остатков недогидролизованных этоксильных органических 
соединений этилсиликата. 

выгорание остатков органических веществ из керамики при на-
греве способствует образованию мелкопористой структуры керами-
ки и тем самым увеличению ее газопроницаемости, следовательно, 
возрастанию общей газопроницаемости керамических оболочек. 
Повышение газопроницаемости оболочек уменьшает опасность об-
разования газовых раковин в отливках. Поэтому после прокаливания 
оболочек, сформированных из суспензий с добавками азотнокислых 
солей, керамика имеет высокую прочность и газопроницаемость и 
низкую газотворность, что обеспечивает получение отливок без га-
зовых раковин. 

ускорение процесса прокаливаемости керамики позволяет также 
увеличить производительность прокалочных печей за счет сокраще-
ния продолжительности прокаливания керамических оболочковых 
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форм, что обеспечивает уменьшение энергозатрат на нагрев при про-
каливании оболочек. 

Патентуется изобретение [44] на способ изготовления без крем-
неземных керамических форм для литья по выплавляемым моделям. 
целью применения известного изобретения (патент RV 2285575, 
B22C 9/04, 2006) является улучшение качества литья за счет повы-
шения технологических свойств материала формы (термостойкости 
и огнеупорности), живучести суспензии и организации направлен-
ного затвердевания отливок. 

Для достижения поставленной задачи предложен способ изготов-
ления бескремнеземных керамических форм по выплавляемым мо-
делям, включающий изготовление модели, послойное нанесение на 
воскообразную модель огнеупорной суспензии на основе пылевид-
ного электрокорунда в качестве наполнителя и алюмоорганического 
связующего, последующую обсыпку каждого слоя зернистым мате-
риалом на основе электрокорунда, сушку слоев керамической фор-
мы, удаление модели и прокалку керамической формы/ Этот способ 
отличается тем, что сушку слоев оболочковой формы проводят с вы-
держкой в камере с влажностью не менее 95 % для первого слоя — 
1 час, второго слоя — 3 часа, остальных — 4–6 часов и последующей 
конвективной сушкой каждого слоя в течение часа, прокаливание 
керамических форм проводят при температуре 1000–1350° с в тече-
ние 4–6 часов, причем керамическая суспензия содержит алкокси-
алюмоксановые олигомеры общей формулы: 

 RO{[-Al(OR)-O-]
x
[-Al(OR*)-O-]

y
}

z
H, 

где z=3/100; x+y=1; R*/Al=0,05/0,95; R=C
n
H

2n+1
; n=1/4; R*=C(CH

3
)= 

=CHC(O)C
n
H

2n+1
. 

бескремнеземное алюмоорганическое связующее получают по 
патенту рф № 2276155, C07F 5/06 2006 г., а приготовление керами-
ческой суспензии осуществляется по патенту рф № 2082535, в22с 
1/06, 1/16, 1997 г. 

изготовление керамических оболочек производят последователь-
ным окунанием модели в суспензию и ее обсыпкой огнеупорным 
зернистым материалом на основе электрокорунда. 

сушку каждого керамического слоя проводят в две стадии. Пер-
вую стадию проводят в камере с повышенной влажностью 4–6 часов. 
вторая стадия — конвективная сушка до равновесного с окружающей 
средой влагосодержания. 
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Модельная масса выплавляется методом свч-нагрева либо в рас-
плаве модельной массы. 

на получение качественной керамической формы существенное 
влияние оказывают температура и время прокалки оболочки. Про-
каливание керамических форм следует производить при температуре 
1000–1350 °с в течение 4–6 часов, что способствует выгоранию орга-
нических составляющих, присутствующих в форме. 

Патентуется изобретение [46] на связующее для изготовления 
оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям. 

цель изобретения — повышение прочности оболочковых форм и 
увеличение периода живучести суспензии (в сравнении с патентом 
RV 2022409 кл. в22с 1/16, опубл. 2004.01.27). 

Предлагаемое связующее для изготовления оболочковых форм в 
литье по выплавляемым моделям содержит кремнезем, поверхност-
но-активное вещество, пеногаситель, обессоленную воду. согласно 
изобретению, оно дополнительно содержит поливиниловый спирт, а 
в качестве кремнезема содержит кремнезоль кислый при следующем 
соотношении компонентов (мас. %) 

кремнезоль кислый  80–87; 
Поливиниловый спирт  0,4–0,8; 
Поверхностно-активное вещество  0,5–0,7; 
Пеногаситель  0,1–0,15; 
Обессоленная вода  остальное. 
Патентуется изобретение [47] на способ изготовления многослой-

ных оболочковых форм по выплавляемым моделям. в предложенном 
способе используют вакуумирование для суспензий без органических 
растворителей. При этом вакуумирование проводят после нанесения 
каждого слоя зернистого материала на оболочковую форму при дав-
лении 0,7–0,95 × 105 Па, а затем проводят сушку каждого слоя на воз-
духе. Эта технология позволила снизить поверхностную пористость 
рабочего слоя формы и трещиноустойчивость формы из суспензии 
без органического растворителя. 

Патентуется изобретение [48] на способ изготовления керамиче-
ских оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, кото-
рый направлен на совершенствование способа контроля химическо-
го состава гидролизованного этилсиликата. 

в изобретении [49] на способ изготовления многослойных обо-
лочковых литейных форм по выплавляемым моделям для повыше-
ния прочности оболочки изменяют состав зернистого материала для 
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обсыпки в период изготовления формы. с этой целью, начиная со 
второго слоя оболочки, в состав зернистого материала для обсыпки 
вводят кислородосодержащее вещество, например, дихромат калия 
(K

2
Cr

2
O

4
) в количестве 5–10 мас. % и борную кислоту в количестве 

2–3 мас. %. Это позволило устранить растрескивание формы при ли-
тье; что вызывало проникновение расплава в трещины и формирова-
ние на поверхности отливки дефекта в виде «гребешков». 

ВыВОды 

1. технология изготовления тонкостенных оболочковых керамиче-
ских форм для литья по выплавляемым моделям предназначена 
преимущественно для условий крупносерийного производства 
тонкостенных изделий, имеющих небольшую массу и размеры, с 
использованием различных сплавов. 

2. разработана классификация ювелирных отливок по трем груп-
пам их технологической сложности с использованием показате-
лей: сложности формы поверхности отливки и её декорирования, 
уровня чистоты (шероховатости) литой поверхности и толщины 
стенки отливки. 

3. Анализ свойств модельных составов изготовления выплавляемых 
моделей позволяет рекомендовать составы, обеспечивающие ше-
роховатость поверхности отливок (R

a
) близкую к 1,25 мкн: состав 

класса 12А1, например, марки Пбс 50–30–20, состав класса 41в1, 
например, марки кс-111. 

4. Диссертационные исследования и новые патентуемые техниче-
ские решения направлены на совершенствование составов этил-
силикатных суспензий, повышение прочности и стойкости форм 
к трещинообразованию при термообработке и заливке расплава, а 
также на ресурсосбережение. 
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Раздел 3 

технология изготоВления объемных 
гипСоВых фоРм и их Влияние на КачеСтВо 

поВеРхноСти отлиВоК 

3.1. свойства материалов для гиПсовых  
объемных форм 

При изготовлении гипсовых форм в качестве материала для вы-
плавляемых моделей используются составы, которые применяются 
при выполнении рабочей полости в тонкостенных оболочковых ке-
рамических форм (раздел 2). 

формовочный гипс получают в результате обжига природного 
гипса. При этом двуводный сульфат кальция теряет часть кристал-
лизационной воды и переходит в полуводный (полугидрат) сульфат 
кальция. Процесс обезвоживания наиболее интенсивно протекает в 
температурном интервале от 120 до 190 °с. 

 2(CaSO
4
 ˣ 2H

2
O) — (CaSO

2
)

2
 ˣ H2O + 3H

2
O.  (3.1) 

в зависимости от условий термической обработки полуводный 
гипс может иметь две модификации — α- и β-полугидраты, которые 
отличаются физико-химическими свойствами. 

в табл. 3.1 приведены физические свойства α и β гипса. 

таблица 3.1 

основные физические свойства гипса 

физические свойства при соотношении воды 
и порошка 0,5 и 0,35

α-гипс β-гипс

расширение при кристаллизации, % 0,3–0,5 0,1–0,2
твердость по роквеллу, МПа 20 80
сопротивление сжатию влажного гипса, кг/см 85 210
сопротивление сжатию сухого гипса, кг/см 280 560–630

на скорость схватывания гипса влияет ряд факторов: температу-
ра, степень измельчения (дисперсность), способ замешивания, каче-
ство гипса и присутствие в гипсе примесей. Повышение температуры 
смеси до +30–37 °с приводит к сокращению времени схватывания 
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гипса. При увеличении температуры от +37 до +50 °с скорость схва-
тывания начинает заметно падать, а при температуре свыше 100 °с 
схватывания не происходит. степень измельчения (тонкость помола) 
также оказывает влияние на скорость затвердения: чем выше дис-
персность гипса, тем больше его поверхность, а увеличение поверх-
ности двух химически реагирующих веществ, как известно, приводит 
к ускорению процесса. на скорость схватывания полугидрата влияет 
также способ его перемешивания. чем энергичнее будет замешивать-
ся смесь, тем полнее станет контакт между гипсом и водой и, следо-
вательно, тем быстрее схватывание. Отсыревший гипс затвердевает 
значительно медленнее, чем сухой. такой гипс лучше всего просу-
шить при температуре +150–170 °с. 

содержание гипса в смеси рекомендуется на уровне 30–35 %, так 
как если его количество > 35 % в материале формовочной смеси, 
уменьшится прочность, а при менее 30 % — огнеупорность [51]. чем 
более мелкий порошок гипса, тем он лучше придает тонкий рельеф, 
более крупные порошки (добавки) повышают его прочность и стой-
кость к растрескиванию. 

в качестве наполнителей гипсовых форм в странах снг использу-
ют кварцевые и динасовые огнеупоры. 

Основой кварцевых песков является кремнезем или оксид крем-
ния SiO

2
. 

Полиморфные превращения кремнезема предопределяют как 
технологию изготовления кремнеземистых изделий, так и их свой-
ства. кремнезем известен в следующих восьми модификациях: 
α-кварц, β-кварц, α-тридимит, β-тридимит, γ-тридимит, α-кристо-
балит, β-кристобалит, кварцевое стекло [52]. Модификация, ста-
бильная при наивысших температурах, обозначается через α. 
следующая модификация, возникающая по мере охлаждения, обо-
значается через β. β-кварц, стабильный при обычной температуре, 
при температуре 573 °с переходит в α-кварц. α-кварц при обычных 
температурах не существует, устойчив только в интервале температур 
573–870 °с. При температуре 870 °с α-кварц медленно и только в 
присутствии сильного плавня-минерализатора (Na

2
WO

4
) переходит в 

α-тридимит [52]. в присутствии минерализаторов α-кварц переходит 
в α-тридимит через промежуточную фазу — метакристобалит — при 
температуре 1200–1470 °с, если в массе нет плавней, то при темпера-
туре 1300–1450 °с. При достаточно быстром нагреве до температуры 
выше 1600 °с можно расплавить кварц, минуя переход его в другие 
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модификации. Однако α-тридимит в природе не встречается, так как 
область его стабильности 870–1470 °с. При охлаждении кремнезема 
через промежуточную фазу (β-тридимит) он переходит в γ-тридимит: 
β-тридимит является промежуточной модификацией, не существу-
ющей ниже 117 и выше 163 °с; γ-тридимит, хотя и является не-
устойчивой модификацией, существует при обычных температурах 
в течение неограниченного времени. Модификация кварца в виде 
α-кристобалита устойчива в интервале 1470–1713 °с, а при 1713 °с 
плавится. При температуре ниже 1470 °с α-кристобалит неустойчив 
и при 230 °с полностью переходит в β-кристобалит, который по-
добно γ-тридимиту может существовать при обычных температурах 
неопределенно долго. в природе встречается весьма редко. При на-
гревании в интервале 180–270 °с быстро переходит в α-кристобалит 
(рис. 3.1). 
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Содержание гипса в смеси рекомендуется на уровне 30-35%, так как если 
его количество > 35% в материале формовочной смеси, уменьшится прочность, 
а при менее 30% – огнеупорность [51]. Чем более мелкий порошок гипса, тем 
он лучше придает тонкий рельеф, более крупные порошки (добавки) повышают 
его прочность и стойкость к растрескиванию. 

В качестве наполнителей гипсовых форм в странах СНГ используют 
кварцевые и динасовые огнеупоры. 

Основой кварцевых песков является кремнезем или оксид кремния, SiO2. 
Полиморфные превращения кремнезема предопределяют как технологию 

изготовления кремнеземистых изделий, так и их свойства. Кремнезем известен 
в следующих восьми модификациях: α-кварц, β-кварц, α-тридимит, β-тридимит, 
γ-тридимит, α-кристобалит, β-кристобалит, кварцевое стекло [52]. Модифика-
ция, стабильная при наивысших температурах, обозначается через α. Следую-
щая модификация, возникающая по мере охлаждения, обозначается через β. β-
кварц, стабильный при обычной температуре, при температуре 573° С перехо-
дит в α-кварц. α-кварц при обычных температурах не существует, устойчив 
только в интервале температур 573-870° С. При температуре 870° С α-кварц 
медленно и только в присутствии сильного плавня-минерализатора (Na2WO4) 
переходит в α-тридимит [52]. В присутствии минерализаторов α-кварц перехо-
дит в α-тридимит через промежуточную фазу – метакристобалит – при темпе-
ратуре 1200-1470 °С, если в массе нет плавней, то при температуре 1300-1450° 
С. При достаточно быстром нагреве до температуры выше 1600° С можно рас-
плавить кварц, минуя переход его в другие модификации. Однако, α-тридимит 
в природе не встречается, так как область его стабильности 870-1470° С. При 
охлаждении кремнезема через промежуточную фазу (β-тридимит) он переходит 
в γ-тридимит: β-тридимит является промежуточной модификацией, не суще-
ствующей ниже 117 и выше 163°С; γ-тридимит, хотя и является неустойчивой 
модификацией, существует при обычных температурах в течение неограничен-
ного времени. Модификация кварца в виде α-кристобалита устойчива в интер-
вале 1470-1713° С, а при 1713°С плавится. При температуре ниже 1470 °С α-
кристобалит неустойчив и при 230° С полностью переходит в β-кристобалит, 
который подобно γ-тридимиту может существовать при обычных температурах 
неопределенно долго. В природе встречается весьма редко. При нагревании в 
интервале 180-270°С быстро переходит в α-кристобалит (рис. 3.1). 

 
Рис.3.1. Модификация кремнезема при нагревании и охлаждении 

 

рис. 3.1. Модификация кремнезема при нагревании и охлаждении 

По горизонтали отложены стабильные модификации, по верти-
кали — нестабильные и температуры превращения одной модифика-
ции в другую, указаны также изменения объема при превращениях. 

горизонтальные превращения протекают медленно и практи-
чески необратимо, превращения в пределах одной модификации 
(вертикальные) протекают сравнительно легко и являются обрати-
мыми. 

в табл. 3.2 представлены изменения объема кремнезема при пере-
ходе из одной модификации в другую. 

указанные изменения объема предопределяют низкую термиче-
скую стойкость изделий на его основе, например, из динаса. 

Динас — огнеупорный материал с содержанием SiO
2
 не менее 

95 %, изготовленный из кварцевого сырья на известковой или иной 
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связке и обожженный при температуре, обеспечивающей полиморф-
ное превращение кремнезема в тридимит и кристобалит. Породы, 
используемые для изготовления динаса, тоже состоят из кварца (т. н. 
кварциты). в них он находится в виде мелких кристаллов, сцементи-
рованных тонкодисперсным кремнеземом. 

таблица 3.2 

влияние модификационных превращений кварца на изменение его объема [52] 

Модификация кварца
температура 

превращения, 
°с

Объемный эффект 
при данной темпера-

туре, %
β-кварц →α-кварц 573 +0,8
α-кварц→α-тридимит 870 +0,16
α-тридимит→α-кристобалит 1470 -0,6
α-кварц→α-кристобалит 1050 +15,4
α-кварц →кремнеземистое стекло 1728 +15,6
γ-тридимит→ β-тридимит 95–140 +0,2
β-тридимит→α-тридимит 130–190 +0,2
β-кристобалит→α-кристобалит 270 +3,7

Для изготовления динасов применяют кварциты и пески, кото-
рые для удаления глинистых фракций промывают водой. составля-
ют шихту требуемого химического состава, куда входит и бой динаса, 
и подвергают ее помолу и рассеву. в исходном материале не должно 
быть более 1 % Al

2
O

3
 и 0,3 % (Na

2
O+K

2
O). После помола и рассева 

готовят смесь с зерновым составом 45 % крупной фракции (не более 
3 мм), 10 % средней и 45 % мелкой (0,09–0,50 мм) фракции. в эту 
смесь добавляют пластификатор (гашеную известь) в количестве не 
более 3,5 % саО, минерализаторы (оксиды щелочноземельных ме-
таллов и закись железа — по 1,5 %) и ссб. ссб играет роль клеящей 
добавки, обеспечивающей сырцу необходимую прочность. 

Полученные заготовки медленно сушат при температуре не более 
150–180 °с в течение 8–10 часов. 

Обжиг изделий ведут по сложному режиму с предварительным 
подогревом. в процессе обжига происходит расширение сырца в ре-
зультате полиморфных превращений, образование силикатов, три-
димита и кристобалита. 

Обжиг производится по сложному температурному режиму, учи-
тывающему полиморфные превращения и предусматривающему со-
ответствующие температурные остановки: 
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Подогрев  (t<700° C)  22 ч 
Подогрев  700–1000° с  24 ч 
Обжиг  1000–1400° с и выдержка  30 ч 
Охлаждение  1400–300° с  27 ч 
Охлаждение  300–50° с  25 ч 
 итого  128 ч 
термостойкость динаса очень низкая, 1–2 водяных теплосмен 

вследствие кристобаллитного эффекта (β-кристобалит переходит в 
α-кристобалит при температуре 180–270 °с, + 2,8 % ΔV) и превраще-
ния β-кварца в α-кварц при 500–600 °с, +0,82 % ΔV. Поэтому динас 
нельзя охлаждать ниже температуры 600–700°с. выше этого предела 
динас демонстрирует хорошую термостойкость. При содержании в 
динасе 95–98 % SiO

2
 его огнеупорность достигает 1710–1730 °с, тем-

пература начала деформации под нагрузкой колеблется в пределах 
1650–1670 °с. 

Маршалит — пылевидный кварц (горная мука, кварцевый мелит, 
пылевидный кремнезем) — мучнистая масса тонкодисперсного квар-
ца, обычно безукоризненно белого цвета. состоит из угловатых зерен 
кварца с примесью халцедона, опала, карбонатов и глинистых мине-
ралов. Потери при прокаливании 0,55–1,42 %. Маршалит отличает-
ся высокой дисперсностью и низким содержанием окислов железа. 
Преобладающей фракцией (> 80 %) являются зерна меньше 0,01 мм. 
Объем пустот в природном маршалите достигает 60 %. удельная по-
верхность 1130–1500 см2/г, огнеупорность 1650–1710 °с [52]. 

кристобалит используется в составе всех импортных фирменных 
формовочных масс на основе гипса [51]. Это огнеупор — близкий 
родственник кварца, однако имеющий ряд особенностей. напри-
мер, при нагревании до 300–450 °с гипс начинает быстро терять 
воду, которая входит в состав его молекулы, и сжиматься. Однако, 
кварц при этой температуре еще не начинает расширяться и поэтому 
не может компенсировать сжатие гипса. кристобалит же расширяет-
ся уже при 270–300 °с и компенсирует усадку гипса. Поэтому нали-
чие кристобалита в составе огнеупорного наполнителя лучше всего 
препятствует растрескиванию формовочной массы при ее термооб-
работке. 

Применение кристобалита дает возможность при литье в горячую 
форму (температура около 350–400 °с) получить ее расширение до 
1,85 %, что компенсирует усадку сплавов относительно небольшой 
усадкой во время твердения (сплавы на основе золота и др.). фор-
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мовочные массы на основе кристобалита имеют определенные пре-
имущества по сравнению с кварцевыми. Для более полной компен-
сации усадки отливки расплавленный металл заливают в формы до 
температуры, при которой кристобалит находится в β-форме. таким 
образом гипсовая форма с кварцевым песком должна быть нагрета до 
700 °с, а с кристобалитом только до 450 °с [51]. 

Методом смешения в разных пропорциях кварца и кристобалита 
получают формовочные смеси с различной величиной термического 
расширения (в пределах от 0,9 до 1 %). кварц может придать фор-
мовочному материалу термическое расширение до 1,4 %, а кристоба-
лит — до 1,6 % (рис.3.1). 

Материалы из кристобалита имеют наименьшую прочность при 
температуре 210–260 °с. Поэтому расплавленный металл следует за-
ливать в форму, нагретую до температуры, которая выше температу-
ры, при которой прочность формовочного материала минимальна. 

Для приготовления формовочных смесей используют добавки, 
позволяющие регулировать некоторые технологические свойства 
смесей. например, сульфат калия (натрия) или хлорид калия (нат-
рия) при содержании 1–2 % ускоряют процесс затвердевания смеси, 
а при концентрации выше 3 % замедляют ее схватывание. указанные 
добавки, однако, увеличивают газотворность форм при термообра-
ботке и могут повлиять на избыточную пористость материала формы. 
Прочность гипсу придает пропитка в течение суток раствором 5 %-го 
борнокислого аммония, нагретого до 30 °с. Добавка буры увеличива-
ет период схватывания формы и уменьшает ее термическое расши-
рение. 

3.2. свойства формовочных масс для гиПсовых 
объемных форм 

использование «чистого» гипса для изготовления форм техноло-
гически недопустимо из-за его низкой огнеупорности, склонности 
к образованию трещин при сушке и прокалке, а также повышенной 
прочности после заливки и прогрева формы металлом. Причины 
этого заключаются в следующем. гипс — минерал класса сульфатов 
Ca[SO

4
] 2H

2
O, поэтому его структура типично слоистая: анионные 

группы [SO
4
]2, связанные ионами Ca2+, образуют слои, между кото-

рыми размещаются молекулы H
2
O. Плоскость спайности гипса про-
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ходит между слоями воды, что определяет его относительно низкую 
прочность в исходном состоянии. гипс частично растворяется в воде; 
наибольшая степень его растворимости при 38 °с; выше 107 °с рас-
творимость гипса в воде уменьшается. в процессе сушки при 80–
90 °с из гипса выделяется некоторое количество воды; при 140 °с он 
частично переходит в полугидрат Ca[SO

4
] 0,5H

2
O, а при 140–220 °с 

полностью теряет воду — образуется ангидрид, который, в отличие от 
гипса, не имеет воды. Процесс преобразования гипса в ангидрид со-
провождается уменьшением объема материала на 30 %, в результате 
чего в форме появляются трещины. При 450 °с образуется «мертвый 
гипс», который утратил способность обратимо твердеть под воздей-
ствием воды. При температуре более 750 °с образуется эстрих-гипс, 
который и дал наименование эстрих-процессу, например, литью в 
гипсодинасовые формы [36]. 

исходным сырьем для гипсовых форм в странах снг часто 
становится полуводный сульфат кальция Ca[SO

4
] 0,5H

2
O — але-

бастр. его получают при гидротермальной обработке гипсового 
камня насыщенным водяным паром в автоклавах (высокопроч-
ный гипс, α-полугидрат) и в открытых сосудах (строительный гипс, 
β-полугидрат). 

При смешивании полугидрата, также называемого гипсом, с во-
дой протекает реакция 

 сa[SO
4
] 0,5H

2
O + 1,5H

2
O = Ca[SO

4
] 2H

2
O.  (3.2) 

в результате реакции появляются кристаллы гипса игловидной 
формы. Они срастаются и образуют твердую массу, принимающую 
очертания той формы, в которой находилась cуспензия полуводного 
сульфата кальция. 

Прочность гипса определяется степенью сцепления кристаллов, 
их формой и размерами. так, гипс α-модификации имеет спутанно-
волокнистую структуру, плотную упаковку с незначительным коли-
чеством пор и капилляров. именно поэтому α-модификация полуво-
дного сульфата кальция требует меньшего количества (34–45 %) воды 
при приготовлении суспензии при одинаковой с β-модификацией 
пластичностью. в то же время β-модификация гипса имеет высоко-
развитую поверхность, что препятствует полному превращению по-
луводной β-модификации в дигидрат (гипс). Прочность суспензии 
постепенно увеличивается по мере кристаллизации, достигая мак-
симального значения примерно через сутки от начала приготовле-
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ния. Поэтому гипсовые формы после затвердения не рекомендуется 
подвергать тепловой cушке и прокаливанию, так как это приведет к 
уменьшению прочности и пластичности формы. 

недостатки формы, приготовленной на основе одного гипса, ком-
пенсируют введением, например, кварца, динаса или кристобалита. 
кварц (SiO

2
) при нагревании претерпевает ряд полиморфных превра-

щений, которые сопровождаются увеличением его объема (рис. 3.1, 
табл. 3.2), которые негативно влияют на стойкость форм к трещино-
образованию. наибольшее положительное влияние на компенсацию 
усадки гипса оказывает кристобалит. 

на прочность гипсодинасовой смеси существенно влияет водо-
массовое соотношение (в/М), т. е. количество воды на 1 кг сухой 
смеси (л/кг). влияние соотношения в/М на механические свойства 
и газопроницаемость импортных формовочных смесей производства 
сША приведено на рис. 3.2–3.4 [36]. 
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При смешивании полугидрата, также называемого гипсом, с водой проте-
кает реакция 

Сa[SO4] 0,5H2O + 1,5H2O = Ca[SO4] 2H2O                           (3.2) 
 

В результате реакции появляются кристаллы гипса игловидной формы. 
Они срастаются и образуют твердую массу, принимающую очертания той фор-
мы, в которой находилась cуспензия полуводного сульфата кальция. 

Прочность гипса определяется степенью сцепления кристаллов, их фор-
мой и размерами. Так, гипс α-модификации имеет спутанно-волокнистую 
структуру, плотную упаковку с незначительным количеством пор и капилля-
ров. Именно поэтому α-модификация полуводного сульфата кальция требует 
меньшего количества (34-45%) воды при  приготовлении суспензии при одина-
ковой с β-модификацией пластичностью. В то же время, β-модификация гипса 
имеет высоко развитую поверхность, что препятствует полному превращению 
полуводной β-модификации в дигидрат (гипс). Прочность суспензии постепен-
но увеличивается по мере кристаллизации, достигая максимального значения 
примерно через сутки от начала приготовления. Поэтому гипсовые формы по-
сле затвердения не рекомендуется подвергать тепловой cушке и прокаливанию, 
так как это приведет к  уменьшению прочности и пластичности формы. 

Недостатки формы, приготовленной на основе одного  гипса, компенси-
руют введением, например, кварца, динаса или кристобалита. Кварц (SiO2) при 
нагревании претерпевает ряд полиморфных превращений, которые сопровож-
даются увеличением его объема (рис. 3.1,табл. 3.3), которые негативно влияют 
на стойкость форм к трещинообразованию. Наибольшее положительное влия-
ние на компенсацию усадки гипса оказывает кристобалит. 

На прочность гипсодинасовой смеси существенно влияет водомассовое 
соотношение (В/М) т.е. количество воды на 1 кг сухой смеси (л/кг). Влияние 
соотношения В/М на механические свойства и газопроницаемость импортных 
формовочных смесей производства США приведено на рис. 3.2- 3.4 [36]. 

 

 
 

Рис.3.2. Зависимость максимальной загрузки при вдавливании конуса в 
кристобалитно-гипсовых смесях от водомассового соотношения В/М: 1 – 

смерть К-90; 2 – смесь «Super Cast»: 3 –  смесь «Satin Cast» 
 

 

рис. 3.2. зависимость максимальной загрузки при вдавливании конуса в кри-
стобалитно-гипсовых смесях от водомассового соотношения в/М: 1 — смесь 

к-90; 2 — смесь «Super Cast»: 3 — смесь «Satin Cast» 

как следует из анализа показателей поверхностной прочности 
(рис. 3.2), она существенно падает при увеличении соотношения 
в/М, 0,36 до 0,4 л/кг. Аналогично влияние изменения вышеуказан-
ного соотношения и на показатель осыпаемости форм (рис. 3.4). 
При этом для смесей «Super Cast» и «Satin Cast» осыпаемость рас-
тет от 2–3 % (при в/М=0,35) до 7–8 % (при в/М=0,4), а для смеси 
к-90 — с 8 % до35 %. Относительная газопроницаемость (рис. 3.3) 
при увеличении отношения в/М увеличивается с 0,18 до 0,6 ед. (для 
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смеси к-90): исходная газопроницаемость смесей «Super Cast» и 
«Satin Cast» составляет ~0,4 ед. и резко возрастает при в/М, равной 
0,44 (рис. 3.3). 
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зависимость коэффициента вязкости (μ) кремнисто-гипсовых 
смесей представлена на рис. 3.5. 
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Рис.3.5. Зависимость коэффициента вязкости μ 
кремнезисто-гипсовых смесей от рН суспензии: 
1 – смесь К-90,  рН=2,6-2,8; 2 – смесь «Super 
Cast», рН= 6,65-6,85; 3 – смесь «Satin Cast», 
рН=0,4-5,6. 

 
Из данных о влиянии рН суспензии на 

вязкость кремнеземно-гипсовых смесей (рис. 
3.5) следует, что оно незначительно во времен-
ном интервале, равном 1 – 9 мин, и существенно 
после выдержки суспензии более 10 – 11 мин. 

Вязкость суспензии можно определить по 
эмпирической формуле 3.3 [36]. 

 
μх = 0,0140рНх( (В/М0)/(В/М))+0,0013                    (3.3) 

 
где µх – вязкость суспензии в момент tx;  
рНх – водородный показатель суспензии в момент времени tx;  
В/М0 и В/М – водомассовые отношения, соответственно, оптимальное и 

измеряемое 
В случае использования отечественной формовочной массы, например, с 

наполнителем из кварцевого песка или тонко-молотого динаса, воду подкисля-
ют ортофосфорной или соляной кислотой, бурой или борной кислотой для ре-
гулирования продолжительности затвердевания [51]. 

Газопроницаемость выражается числом без указания единиц измерения. 
Для определения газопроницаемости можно использовать стандартный прибор 
колокольного типа и следующие данные: F – площадь поперечного сечения об-
разца, см2; р – давление воздуха перед образцом, кг/см2; т – время, в течение 
которого через образец прошло 2000 см2 воздуха, мин. 

Прочность формовочных смесей на сжатие при различных температурах 
определяется на специально оборудованном гидравлическом прессе. Испыты-
вались образцы диаметром и длиной 50 мм соответственно. Режимы нагрева 
образцов имитировали следующие реальные условия прокалки форм: 

от 20° С до 150° С – время нагрева по мощности печи; 
от 150° С до 250° С – в течение 1 ч; 
от 250° С до 300° С – в течение 1 ч; 
от 300° С до 450° С – в течение 1 ч; 
от 450° С до 700° С – в течение 2ч. 
Выдержка образцов при заданных температурах производилась в течение 

2 ч. 
Петрографический анализ формовочных масс проводился на световых 

микроскопах в иммерсионных препаратах. Определение показателей преломле-
ния, формы и величины зерна, трещиноватости и диагностирование компонен-

рис. 3.5. зависимость коэффициента вязкости μ кремнезисто-гипсовых сме-
сей от рн суспензии: 1 — смесь к-90, рн=2,6–2,8; 2 — смесь «Super Cast», 

рн= 6,65–6,85; 3 — смесь «Satin Cast», рн=0,4–5,6 

из данных о влиянии рн суспензии на вязкость кремнеземно-
гипсовых смесей (рис. 3.5) следует, что оно незначительно во вре-
менном интервале, равном 1–9 мин, и существенно после выдержки 
суспензии более 10–11 мин. 

вязкость суспензии можно определить по эмпирической форму-
ле 3.3 [36]. 

 μ
х
 = 0,0140рн

х
((в/М

0
)/(в/М))+0,0013,  (3.3) 

где μ
х
 — вязкость суспензии в момент t

x
; 

рн
х
 — водородный показатель суспензии в момент времени t

x
; 

в/М
0
 и в/М — водомассовые отношения, соответственно опти-

мальное и измеряемое. 
в случае использования отечественной формовочной массы, на-

пример, с наполнителем из кварцевого песка или тонкомолотого ди-
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наса воду подкисляют ортофосфорной или соляной кислотой, бурой 
или борной кислотой для регулирования продолжительности затвер-
девания [51]. 

газопроницаемость выражается числом без указания единиц из-
мерения. Для определения газопроницаемости можно использовать 
стандартный прибор колокольного типа и следующие данные: F — 
площадь поперечного сечения образца, см2; р — давление воздуха 
перед образцом, кг/см2; t — время, в течение которого через образец 
прошло 2000 см2 воздуха, мин. 

Прочность формовочных смесей на сжатие при различных темпе-
ратурах определяется на специально оборудованном гидравлическом 
прессе. испытывались образцы диаметром и длиной по 50 мм. ре-
жимы нагрева образцов имитировали следующие реальные условия 
прокалки форм: 

от 20° с до 150° с — время нагрева по мощности печи; 
от 150° с до 250° с — в течение 1 ч; 
от 250° с до 300° с — в течение 1 ч; 
от 300° с до 450° с — в течение 1 ч; 
от 450° с до 700° с — в течение 2 ч. 
выдержка образцов при заданных температурах производилась в 

течение 2 ч. 
Петрографический анализ формовочных масс проводился на све-

товых микроскопах в иммерсионных препаратах. Определение по-
казателей преломления, формы и величины зерна, трещиноватости 
и диагностирование компонентов осуществлялось на поляризацион-
ном микроскопе Мин-8 при средних увеличениях. 

результаты спектрального анализа формовочных масс «Super 
Cast», к-90 и «Satin Cast» даны в табл. 3.3 [51]. 

таблица 3.3 

результаты спектрального анализа формовочных масс 

наименование 
формовочных масс

содержание составляющих элементов, %
Si Ca Al Na Mg Fe

к-90 30 10 0,03 0,03 0,2 0,03
«Super Cast» 30 10 0,03 0,03 0,2 0,03
«Satin Cast» 30 15 0,05 0,2 0,3 0,03

из данных табл. 3.3 следует, что все три массы подобны по сво-
ему химическому составу и состоят из окислов кремния (SiO

2
) и 

гипса (CaSO
4
 × nH

2
O). Масса «Super Cast» имеет повышенное 
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cодержание гипса и натрия. Последнее связано, очевидно, с ис-
пользованием буры (Na

2
B

2
O

3
 × nH

2
O) в качестве замедлителя схва-

тывания гипса. 
Анализ рентгенограмм показал, что двуокись кремния в фор-

мовочных массах присутствует в виде кварца и кристобалита. гипс 
в формовочных массах представлен в основном полугидратом 
(CaSO

4
 × 1/2 H

2
O), но имеется и вредный двугидрат (CaSO

4
 × 2H

2
O), 

количество которого зависит от влажности формовочной массы и ус-
ловий её хранения. исходная влажность вышеуказанных формовоч-
ных масс колеблется в пределах от 0,20 до 0,50 %. 

в табл. 3.4 представлены данные о потерях веса при сушке и про-
каливании формовочных масс (к-90, «Satin Cast» и «Super Cast»). 
наибольшая потеря веса происходит при нагреве до 200 °с. Это объ-
ясняется тем, что двуводный гипс (сaSO4 × 2H

2
O) в этом интерва-

ле температуры разлагается на полуводный гипс (CaSO
4
 × 1/2H

2
O) и 

воду, а затем превращается в безводный ангидрит (сaSO
4
). 

таблица 3.4 

Потеря веса при сушке и прокаливания формовочных масс 

температура 
нагрева 

°C

Потеря веса, %
к-90 «Satin Cast» «Super Cast»

1 2 1 2 1 2
50 0,21 11,1 0,23 11,4 0,25 4,4

100 0,05 2,6 0,02 1,2 0,35 5,4
200 1,0 50,2 1,05 52,0 3,7 63,5
300 0,2 10,4 0,24 11,8 0,56 9,7
500 0,27 14,8 0,25 12,2 0,43 7,5
700 0,21 10,9 0,23 11,4 0,48 3,5

Общее 1,94 100 2,02 100 5,77 100

Примечание: в графе 1 приведены значения потерь в процентах от началь-
ного веса навески, в графе 2 — от общей потери веса. 

При повышении температуры от 200 до 450–750° с полуводный 
гипс полностью переходит в ангидрит. 

из данных табл. 3.4 следует, что потери веса при нагреве образцов 
формовочных масс к-90 и «Satin Cast» в 3 раза меньше, чем у массы 
«Super Cast», что обусловлено ее более высокой влажностью и повы-
шенным содержанием гипса. 

Данные о времени затвердевания формовочных масс приведены 
в табл. 3.5. 
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таблица 3.5 

Период твердения формовочных масс 

границы 
процесса

 Продолжительность процесса, мин
к-90 «Satin Cast» «Super Cast»

начало 12–15 14–18 5–7
конец 22–25 24–38 14–18

результаты измерений коэффициентов термического расширения 
формовочных масс к-90, «Super Cast» и «Satin Cast» при температурах 
от нормальной до 700 °с представлены в табл. 3.6. 

таблица 3.6 

термическое расширение формовочных масс 

Марки фор-
мовочных 

масс

термическое расширение, % при различных значениях 
температур, °с

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700
к-90 0,06 0,13 0,35 0,08 1,23 1,31 1,37 1,4 1,42 1,44 1,44 1,52

«Satin Cast» 0,08 0,14 0,38 0,01 1,29 1,37 1,45 1,47 1,48 1,48 1,48 1,51
«Super Cast» 0,05 0,11 0,31 0,92 1,1 1,2 1,26 1,29 1,3 1,3 1,3 1,31

химический состав формовочных масс определяется спектраль-
ным и рентгеновским методами [51]. 

влажность формовочных масс устанавливалась стандартным ме-
тодом высушивания навесок материалов массой 3–5 г в cушильном 
шкафу до постоянного веса при температуре 110 °с. 

Определение потерь веса формовочных масс при прокаливании 
производилось путем нагрева навесок материалов в муфельной элек-
тропечи МП-2у. 

время затвердевания находилось путем погружения иглы в фор-
мовочную массу, затворенную водой в фарфоровой чашке. началом 
затвердевания считается тот момент, когда игла при опускании через 
каждые 30 с в первый раз не дошла до дна. концом — тот момент, 
когда игла при опускании погружалась в массу на глубину не более 
0,5 мм. 

Определение объемных изменений формовочных масс при нагре-
ве осуществлялось с помощью термического и дилатометрического 
анализа. Первый способ давал возможность установить температуры 
объемных превращений, а второй — их величину. Дилатометр Дкв 
позволил с высокой точностью провести измерение линейных раз-
меров образцов в широком диапазоне температур. 
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Определение газопроницаемости производилось путем пропуска-
ния определенного объема воздуха при температуре 15–20 °с через 
образец цилиндрической формы. 

величина газопроницаемости рассчитывается по формуле: 

 к=103Vh/F
рт

,  (3.4) 

где V — объем воздуха, прошедшего через образец, cм3; 
h — высота образца, см; 
у всех вышеперечисленных формовочных масс в интервале тем-

ператур от 150 °с до 300–350 °с происходят значительные объемные 
изменения, которые могут приводить к появлению трещин в формах, 
если не соблюдать оптимальный режим прокаливания опок. 

результаты определения газопроницаемости формовочных масс 
к-90, «Satin Cast» и «Super Cast» показали, что наибольшей вели-
чиной газопроницаемости обладает масса к-90 (к=1,79–1,87), не-
сколько уступает ей масса «Satin Cast» (к=1,71–1,82), а масса «Super 
Cast» имеет минимальную газопроницаемость (к=1,62–1,73). 

Данные о прочности на сжатие формовочных масс к-90, «Satin 
Cast» и «Super Cast» в интервале температур 20–800 °с приведены в 
табл. 3.7. 

таблица 3.7 

Прочность на сжатие формовочных масс при различных температурах 

Марки формо-
вочных масс

σ 
сж

, кгс/см2, при различных температурах, °с

20 100 200 300 400 500 600 700 800
к-90 5,2 5,0 4,0 3,4 3,7 3,7 3,5 3,5 7,9

«Satin Cast» 5,0 5,0 4,8 3,5 3,7 3,6 3,5 3,6 7,7
«Super Cast» 5,9 5,8 5,5 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 8,5

резкое увеличение прочности на сжатие у всех формовочных масс 
при нагреве выше 700 °с вызвано, очевидно, разложением гипса и 
химическим взаимодействием саО с кремнеземом. 

Петрографический анализ вышеуказанных формовочных масс 
[51] позволил установить, что они состоят из дисперсного материала 
с крупностью частиц от 10 до 80 мкм, однако в них могут встречаться 
более крупные комковатые образования, содержащие кремнезем и 
небольшое количество гидратированного гипса [52]. 

После перемешивания (1–2 мин) суспензию необходимо подвер-
гнуть вакуумированию в течение 2–3 мин при остаточном давлении 
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2–5 кПа. затем форму вакуумируют с вибрацией при остаточном дав-
лении 5–10 кПа в течение 3–5 минут. 

текучесть суспензии определяют по способу суттарда. Для этого 
цилиндр с внутренним диаметром 50 мм и высотой 100 мм ставят на 
ровную горизонтальную пластину размерами не менее 250х250 мм. 
в него заливают суспензию и через 240 с (после введения гипсодина-
совой смеси в воду) цилиндр резко поднимают. суспензия растекает-
ся по пластине. если диаметр образовавшейся «лепешки» более 120 
мм, то суспензия по текучести считается пригодной к работе. 

После отвердевания формовочная масса должна быть выдержана 
12–16 часов (в зависимости от ее марки) на воздухе при 20–25 °с и 
влажности 40–60 %. 

таким образом, все исследованные импортные формовочные 
массы для ювелирного литья (к-90, «Super Cast», «Satin Cast», «инве-
страйт») в качестве огнеупорной основы содержат химически чистый 
кристобалит, а связующее — высокопрочный гипс с пределом на сжа-
тие 800–1000 кг/см2. 

в странах снг нет природных месторождений чистого кристо-
балита, а его получение искусственно энергозатратно и трудоемко. 
в россии проблему импортозамещения вышеуказанных формовоч-
ных масс пытались решить использованием в качестве огнеупорного 
наполнителя тонкомолотого динаса [51, 53]. При этом использует-
ся динас сорта Эд, который, в сравнении с другими сортами, имеет 
наименьшее количество примесей (Ca

2
O, Fe

2
O, Fe

2
O

3
) и наибольшее 

содержание SiO
2
 — 96 %. уровень других видов примесей в гипсо-ди-

насовой смеси поддерживают на уровне, близком к содержанию при-
месей в импортных формовочных смесях (табл. 3.8, 3.9). 

таблица 3.8 

химический состав импортных формовочных масс для ювелирного литья 

наименование формовоч-
ной массы

химический состав массы, мас. %
B

2
O

5
CaO SiO

2
FeO Fe

2
O

3

«Super Cast» 0,55 10,85 70,25 0,75 0,12
к-90 0,55 9,5 74,31 – 0,03

если сравнить состав формовочной гипсо-динасовой массы от 
российских производителей по содержанию SiO

2
 (SiO

2
~96 %) и в им-

портных формовочных массах (табл. 3.8 и 3.9), то в импортных оно 
на 22–30 % меньше. Поэтому термостойкость гипсо-динасовых сме-
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сей и склонность их к трещинообразованию будет существенно выше 
вследствие изменения объема SiO

2
 при модификационных превра-

щениях кварца (табл. 2.3), как при термообработке гипсовых форм, 
так и при заливке расплава. Это также приводит к поверхностным 
дефектам и снижению чистоты (шероховатости) отливки. следует 
отметить что, в работах [51–53] не приведены данные о влиянии со-
става формовочных масс на чистоту (шероховатость) поверхности из-
делий при ювелирном литье. 

таблица 3.9 

содержание примесей в составе импортных формовочных масс  
для ювелирного литья 

наименование формо-
вочной массы

химический состав массы, мас. %
Al

2
O

3
MgO K

2
O Na

2
O SO

3

«Super Cast»
0,24 0,71 – 0,25 16,75
0,4 0,25 0,44 0,15 15,32

к-90 0,01 – – – 13,52

учитывая высокий объем влагосодержания в формовочных мас-
сах в виде суспензий и наличия в них огнеупорных материалов с вы-
соким содержанием SiO

2
, претерпевающего фазовые и объемные 

изменения при нагреве, необходим медленный режим сушки и сту-
пенчатый режим обжига [36; 52]. 

После отверждения формовочной массы, залитой в опоку на мо-
дель, изготовленную из воскоподобного материала, опоку выдержи-
вают, например, 12–16 часов при комнатной температуре. затем опо-
ку помещают в печь для вытапливания разовой модели. температура 
вытапливания модели составляет, например, 120 °с, а период ее на-
грева — 8 часов. 

часть модельной массы после ее вытапливания стекает в специ-
альную емкость, а некоторый ее объем впитывается в поры гипсо-
вой формы. При развитой сложной и пористой поверхности формы 
объем впитываемой модельной массы возрастает и может составить 
60 %. Далее опоки либо переставляют в печь прокаливания, либо 
продолжают прокаливать в той же печи, предварительно удалив ем-
кость для сбора модельной массы. режим прокаливания зависит от 
состава формовочной массы, диаметра и высоты опоки. например, 
для опок диаметром 70 мм и высотой 150 мм режим прокаливания 
следующий: нагрев до 220 °с со скоростью 0,02 °с/с и выдержка 1 ч; 
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нагрев до 350–370 °с со скоростью 0,025 °с/с и выдержка 4–5 ч; на-
грев от 370 до 480 °с со скоростью 0,025 °с/с и выдержка при 480 °с 
1–1,5 ч; нагрев от 480 до 740–800 °с со скоростью 0,05 °с/с и выдерж-
ка при 740–800°с 1,5–2 ч. После этого печь переводят на режим ох-
лаждения со скоростью 0,03 °с/с до температуры формы при заливке 
(по данным работы — до 250 °с/ч) (табл. 3.10). 

чем меньше толщина стенки отливки, тем выше должна быть 
температура формы при заливке: для литья тонких колец, сережек 
и т. п. — 480–540 °с; для литья толстых колец — 370–480 °с; для отли-
вок толщиной более 3–5 мм — 200–450 °с. При температуре заливки 
форма должна выдерживаться не менее 1–2 ч; общая продолжитель-
ность выдержки 14–16 ч [36]. 

таблица 3.10 

режим обжига форм из гипсо-динасовой массы 

стадия обжига
температура 
обжига, °с

Продолжитель-
ность обжига, ч

удаление влаги 20–125 0,5–1,0
удаление воды из гипса 
до CaSO

4 
×1,5н

2
О 

до CaSO
4 
×0,5н

2
О

 
125–130 
135–160

 
1,0–1,5 
1,0–1,5

выплавление модельной массы 110–200 0,5–1,0
Превращение β→α-кристобалит 180–270 1,0–1,5
Превращение полугидратного гипса 
CaSO

4 
×0,5н

2
О в «мертвый»

320–370 0,5–1,0

начало спекания формовочной смеси 450–535 0,5–1,0
Превращение β→α-кварц 535–575 0,5–1,0
выжигание остатков модельной массы 600–800 1,0–1,5
упрочнение безводного гипса 
CaSO

4
+SiO

2
↔CaSiO

3
+SO

3

800 0,5

Охлаждение форм перед заливкой 640–20 1,5–2,0
итого 7,5–12

Для импортной «Satin Cast 20» в зависимости от размера опок ре-
комендуемые режимы прокаливания представлены в табл. 3.11. 

таким образом, выбор режимов прокаливания форм определяется 
составом гипсо-динасовой смеси. 

в процессе прокаливания в печи необходимо поддерживать окис-
лительную атмосферу, чтобы продукты деструкции модельного со-
става полностью газифицировались, в том числе произошло полное 
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окисление образующегося пироуглерода во внутренних частях фор-
мы. иначе рабочая поверхность формы окажется шероховатой, а ка-
чество отливок невысоким. Это связано с тем, что пироуглерод может 
смываться потоком расплава и замешиваться в металл, повышая ко-
личество неметаллических включений. 

таблица 3.11 

режимы прокаливания опок из смеси «Satin Cast 20» 

размеры опок, мм температура, °с Продолжительность выдержки, ч
Диаметр 63 
высота 63

149 
371 
732 

При заливке 
итого

1 
1 
2 

______1______ 
5

Диаметр 89 
высота 100

149 
371 
732 

При заливке 
итого

2 
2 
3 

_______1______ 
8

Диаметр 100 
высота 200

149 
315 
482 
732 

При заливке 
итого

2 
2 
2 
4 

______2______ 
12

3.3. анализ ПатентУемых изобретений на сПособы 
и составы смесей для гиПсовых форм При литье 

По выПлавляемым моделям 

в описании к патенту на изобретение [54] на наливную фор-
мовочную смесь для цветных сплавов отмечается, что в странах 
снг широко используются импортные формовочные смеси (к-90, 
«Super Cast», «Satin Cast», «ультравест»), а также отечественные 
серии «ювелирная», содержащие гипс высокопрочный, мелкоди-
сперсный наполнитель на основе кремнезема в фазе кристобалита 
или тридимита, технологические добавки, замедляющие схваты-
вание гипса, и воду в качестве затворителя. Однако, являясь узко-
специализированным на производство ювелирных изделий мето-
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дом литья по выплавляемым моделям, эти смеси не обеспечивают 
требуемого качества машиностроительных отливок, в особенности 
крупногабаритных и сложнопрофильных. кроме того, импортные 
смеси дорогостоящи из-за наличия в их составе в качестве напол-
нителя кристобалита. 

Автор [54] не объясняет, почему формовочные смеси для юве-
лирного литья не обеспечивают необходимое качество поверхности 
крупных отливок. например, для алюминиево-кремнистого сплава 
AK7, в отличие от миниатюрных отливок из драгоценных металлов 
или сплавов на основе меди массой меньше 50 г и стенкой меньше 
3 мм затвердевание поверхности толстостенных машиностроитель-
ных алюминиевых отливок (стенка более 5 мм) в нагретой форме 
происходит значительно медленнее. Поэтому материал поверхност-
ного слоя гипсовой формы, контактирующий с толстой отливкой, 
разлагается с выделением газа, который ухудшает поверхность от-
ливки из сплава Ак7. 

газопроницаемость гипсовых материалов для ювелирного литья 
(рис. 3.3) оказывается недостаточной для ее удаления из формы с 
массивной отливкой, даже выполненной из низкотемпературного, 
но высокотеплоемкого алюминиевого сплава. задача повышения га-
зопроницаемости материала решена [54] использованием следующе-
го состава смеси и добавки нитрата алюминия (табл.3.12). 

таблица 3.12 

состав формовочной смеси для алюминиевых отливок, мас. %

гипс высокопрочный 12,7…19,8
Мелкодисперсный кварцевый песок 49,9…61,1
нитрат алюминия девятиводный 0,9…2,4
вода Остальное

Подготовку заявляемой наливной формовочной смеси с повы-
шенной газопроницаемостью осуществляют следующим образом. 
навешивают расчетное количество высокопрочного гипса и мелко-
дисперсного кварцевого песка. затем отмеряют необходимое коли-
чество воды и растворяют в ней нужное количество нитрата алюми-
ния девятиводного. Перед непосредственным изготовлением форм в 
предварительно подготовленный затворитель, из расчета 360…380 мл 
затворителя на 1 кг сухих составляющих, засыпают гипс, перемеши-
вают в течение 0,5–1 минуты и уже потом засыпают песок. затем 



91

смесь тщательно перемешивают при скорости вращения крыльчатки 
3000–6000 об/мин. После чего суспензия может быть использована 
для изготовления форм. 

время начала и конца затвердения определяли по игле вика, 
прочность форм измеряли, испытывая на сжатие стандартные об-
разцы диаметром и высотой 50 мм после выдержки на воздухе через 
24 часа. газопроницаемость форм измеряли по гОст 23409.6–78 на 
приборе польской фирмы «WADAP». 

формы заливают алюминиевым сплавом Ак7 при температуре 
680 °с. По каждому варианту было изготовлено около 20 отливок. 

Шероховатость отливок определяют на профилометре модели 
296. наличие дефектов газового происхождения на поверхности от-
ливок оценивают визуально, в теле отливок — с помощью рентгенов-
ского контроля. 

результаты испытаний смесей приведены в табл. 3.13. 

таблица 3.13 

Показатели форм и отливок 

Показатели
*) состав смеси 

по прототипу
новые составы смеси

1.  время затвердевания с момен-
та затворения смеси, мин

18–22 16–22 18–24 20–26

2.  Прочность форм при сжатии, 
МПа после выдержке на воз-
духе в течение 24 часов

2,1 2,1 2,4 2,3

3.  газопроницаемость формы, 
единиц газопроницаемости

1,0 18 25 30

4.  Шероховатость поверхности 
отливки R

z
, мкм

30 21 21 19

5.  наличие газовых раковин есть нет нет нет

*) состав по прототипу: наполнитель в виде динасового порошка, гипс, вода, 
добавка для замедления схватывания гипса. 

Предлагаемая смесь из-за высокой пористости не позволяет по-
лучать поверхность отливок с шероховатостью менее 19–21 мкм 
(табл. 3.14). 

таким образом, повышение газопроницаемости до 18–30 еди-
ниц и пористости поверхностного слоя формы существенно сни-
жают шероховатость поверхности отливки даже из алюминиевого 
сплава. 
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таким образом, вышеуказанные алюминиевые отливки относятся 
(табл. 3.14) к 4 и 5 классам шероховатости [55]. 

таблица 3.14 

Классы шероховатости поверхности отливок 

класс шерохо-
ватости

R
z
, мкм

R
a
 предпочт., 

мкм
R

a
 допустимые, 

мкм
1 320; 250; 200; 160 50 80; 63; 40
2 160; 125; 100; 80 25 40; 32; 20
3 80; 63; 50; 40 12,5 20; 16; 10
4 40; 32; 26; 20 6,3 10; 8; 5
5 20; 16; 12; 5; 10 3,2 5; 4; 2,5
6 10; 8; 6,3 1,6 2,5; 2; 1,25
7 4,3; 5; 4; 3,2 0,80 1,25; 1; 0,63
8 1,6; 1,25; 1; 0,8 8,4 0,63; 0,5; 0,38

в описании к патенту на изобретение [56] на смесь для изготовле-
ния гипсовых форм для отливок из цветных и драгоценных металлов, 
также, как и в описании к изобретению [54], отмечается, что наи-
большее распространение в ювелирном литье имеют импортные сме-
си: «к-90», «Super Cast», «Satin Cast», «ультравест», «ювелирная-1» и 
«ювелирная-2». 

Применительно к крупным художественным отливкам вышеука-
занные смеси не обеспечивают высокое качество поверхности отли-
вок. Для решения задачи повышения физико-механических свойств 
смеси и способа ее подготовки, а также улучшения качества поверх-
ности отливки предложены новый состав и способ его получения. 
формула изобретения имеет следующий вид. 

1. смесь для изготовления гипсовых форм и стержней для про-
изводства отливок из цветных и драгоценных сплавов, включающая 
гипс, динасовый порошок, пылевидный возгон шамотного произ-
водства, алюмофосфатное связующее и воду, отличающаяся тем, 
что она дополнительно содержит пылевидный кварц и поверхност-
но-активное вещество при следующем соотношении ингредиентов, 
мас. %: 

гипс — 10–14; 
динасовый порошок — 15–26; 
пылевидный возгон шамотного производства — 3–7; 
пылевидный кварц — 25–40; 
алюмохромфосфатное связующее — 0,05–0,12; 
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поверхностно-активное вещество — 0,007–0,015; 
вода — остальное. 
2. способ приготовления смеси для изготовления гипсовых форм 

и стержней при производстве отливок из цветных и драгоценных 
сплавов, включающий предварительную электрофизическую обра-
ботку одного из ингредиентов смеси, их перемешивание и виброва-
куумирование, отличающийся тем, что ингредиенты взяты в следую-
щем соотношении, мас. %: 

гипс — 10–14; 
динасовый порошок — 15–26; 
пылевидный возгон шамотного производства — 3–7; 
пылевиденый кварц — 25–40; 
алюмохромфосфатное связующее — 0,05–0,12; 
поверхностно-активное вещество — 0,007–0,015; 
вода — остальное. 
При этом предварительной электрофизической обработке под-

вергают гипс путем смешивания его с воздухом и последующей об-
работки гипсовоздушной смеси электрическим полем. 

Предложенный состав и способ позволили улучшить смачивае-
мость смесью поверхности моделей со сложным рельефом, ускорить 
процесс тепловой обработки форм, в два раза повысить прочность и 
газопроницаемость материала формы. каких-либо данных о качестве 
литой поверхности в описании к патенту не приводится. 

в изобретении [57] на способ изготовления смеси для гипсовых 
форм и стержней при производстве отливок из цветных сплавов ста-
вилась задача улучшить реологические свойства суспензии и физи-
ко-механические характеристики форм и стержней для повышения 
сложнопрофильных крупных отливок для машиностроения. разра-
ботана новая смесь следующего состава, мас. %: 

гипс — 20–25; 
пылевидный кварц — 10–20; 
алюмохромфосфатное связующее — 0,08–0,20; 
поверхностно-активное вещество — 0,14–0,30; 
вода — остальное. 
указанная смесь приготавливается следующим образом. Перед 

перемешиванием ингредиентов осуществляют подготовку водного 
раствора алюмохромфосфатного связующего и поверхностно-ак-
тивного вещества, затем полученный раствор обрабатывают ультра-
звуком в течение 3–10 мин, а перемешивание смеси проводят путем 
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ее барботажа с одновременным наложением ультразвукового поля в 
течение 3–8 мин. 

способ и смесь опробованы для получения сложнопрофильной 
отливки из алюминиевого сплава в виде турбины к компрессору. 

в описании к патенту нет информации о качестве получаемой по-
верхности. Однако авторы [57] рекомендуют ее использование при 
художественном литье. 

в изобретении, опубликованном в 2013 году, предлагается гипсо-
вая смесь для изготовления форм для точного литья [58]. 

заявляемое изобретение позволяет снизить стоимость формовоч-
ной смеси, повысить термическую стойкость и огнеупорность форм. 
сущность заявляемого изобретения заключается в том, что гипсовая 
смесь для изготовления форм точного литья, содержащая гипс, воду 
и огнеупорный наполнитель, в качестве огнеупорного наполнителя 
содержит золу уноса тЭц. При этом в качестве огнеупорного напол-
нителя использована зола уноса тЭц, содержащая: 60–75 % SiO

2
, 12–

15 % C, 8–10 % Al
2
O

3
, 3–5 % CaO, 2–3 % Fe

2
O

3
 и 1 % MgO, а фазовый 

состав смеси следующий: 70 % частиц размером 0,315 мм, 20 % — 0,18 
и 10 % менее 0,18 мм. 

технический результат, получаемый при реализации изобретения, 
заключается в повышении термостойкости и огнеупорности гипсо-
вых литейных форм. 

использование золы в качестве огнеупорного наполнителя позво-
ляет повысить огнеупорность и трещиностойкость форм благодаря 
содержащемуся в золе обожженному кварцу с малым коэффициен-
том термического расширения, а также снизить стоимость литейных 
форм. 

Предлагаемую гипсовую смесь используют при следующем ко-
личественном соотношении ингредиентов, мас. %: гипс 30–35, вода 
25–30, огнеупорный наполнитель — остальное. 

исследование термической стойкости образцов литейных форм 
проводили согласно гОст 7875.0–94 и гОст 7875.2–94, определяя 
количество циклов теплосмен. в таблице 3.15 приведены экспери-
ментальные данные, характеризующие свойства форм, полученных 
из разных составов формовочных смесей. 

термостойкость исходного состава была нулевой при цикле: на-
грев до 920 °с с охлаждением при 20 °с. состав 3 выдержал два цикла. 

результаты сравнения прототипа и новой смеси (табл. 3.15) не 
корректны, т. к. все виды гипсовых форм содержат огнеупорный 
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наполнитель (кварц, динас, кристобалит и др.). Однако в качестве 
смеси для прототипа авторы [58] приняли гипсовую смесь без огне-
упорного наполнителя. смесь не апробирована при изготовлении 
отливок. 

таблица 3.15 

составы формовочной смеси на основе золы уноса тЭц 

наименование 
компонента

исходный 
состав

Предложенные составы

вода, мас. % 30 25 27 29 30
гипс, мас. % 70 30 32 33 35

Огнеупорный 
наполнитель

– остальное остальное остальное остальное

изобретение [59] направлено на разработку формовочной смеси 
для изготовления гипсовых форм с использованием отходов керами-
ческих изделий для улучшения их физико-механических показателей 
при литье средних и крупных отливок из цветных сплавов. 

в предлагаемом составе смеси количество используемых отходов 
составляет, мас. % 20–60, гипса 30–40, кварцевый песок — остальное. 
высокое содержание отходов керамики в материале смеси и наличие 
в отходах значительного количества окислов (двуокись алюминия — 
11,7 %, окислы железа, натрия, калия), а также использование круп-
ного кварцевого песка делает непригодной вышеуказанную смесь для 
получения ювелирного литья с шероховатостью, соответствующей 5 
классу (табл. 3.14). 

все вышеуказанные смеси предназначались или рекомендова-
лись преимущественно для изготовления гипсовых форм для литья 
из цветных сплавов. Однако только в одном описании к патенту при-
ведены количественные данные о шероховатости литой поверхности, 
причем у отливки из алюминиевого сплава. 

в изобретении [60] предложена формовочная смесь для изготов-
ления отливок ювелирных изделий. в описании к патенту отмечено, 
что используемая модернизированная формовочная смесь «ю-кен», 
в которой вместо динаса, содержащегося в качестве огнеупорного на-
полнителя в российской смеси «ювелирная», не позволяет получать 
качество литой поверхности, как на уровне известных формовочных 
смесей с огнеупорным наполнителем в виде чистого кристобалита, 
так и новых, используется обожженный кварцит. например, формо-
вочная импортная смесь под торговой маркой «KERR» (фирма Kerr 
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Manufacturing Company, сША) изготовлена из порошковых компо-
нентов более тонкого помола, чем известные смеси. именно это по-
зволяет получать отливки из драгоценных сплавов с более низкой 
шероховатостью поверхности, что существенно снижает потери ука-
занных сплавов при шлифовке до изделия, например, до 7 и 8 класса 
шероховатости (табл. 3.14). 

задачей вышеуказанного изобретения [60] стала разработка со-
става мелкодисперсной формовочной смеси с высокими техноло-
гическими параметрами, а именно с повышенными прочностными 
характеристиками, повышенной текучестью и др., обеспечивающи-
ми повышение качества отливок. такая разработка стала возможной 
после создания технологии получения кристобалита из кварцевого 
песка и изготовления специальной мельницы, футерованной пла-
стинами из уралита, для получения тонкого помола компонентов. 
Поставленная задача достигается тем, что в смеси формовочной для 
изготовления ювелирных изделий, содержащей гипс, кремнесодер-
жащий материал, технологическую добавку, новым согласно изобре-
тению является введение высокопрочного (α+β)-гипса, использова-
ние в качестве кремнесодержащего материала — кристобалита, а в 
качестве технологической добавки дигидрофосфата калия и допол-
нительно введение калиевой селитры при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

(α+β)-гипс — 20–50; 
кристобалит — 48–78; 
калиевая селитра — 0,5–2,0; 
Дигидрофосфат калия — остальное. 
При этом используют кристобалит с примесью тримидита и 

аморфного кварца не более 20 %, оксидов щелочных металлов не бо-
лее 20 %, а оксидов щелочных металлов 0,2–2,0 мас. %. вода у пред-
приятия-изготовителя в порошковую смесь не вводится, а использу-
ется только у потребителей в работе. 

Порошковая смесь — массовая часть (М) при работе затворяется 
дистиллированной водой — водная часть (в) в пропорции: на 1 кг по-
рошковой части вводится 0,38–0,40 л водной части; в сертификате 
на партию формовочной смеси указывается как: в/М=0,38 л/кг (т. е. 
водомассовое отношение 380 мл воды на 1 кг порошковой смеси). 

Действие компонентов порошковой формовочной смеси следую-
щее: гипс — связующее; кристобалит (SiO

2
) — компенсатор усадки 

гипса в результате дегидратации при обжиге формы; дигидрофосфат 
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калия (KH
2
PO

4
) — обеспечивает жидкотекучесть формовочной сме-

си; селитра калия (KNO
3
) — обеспечивает необходимое время затвер-

девания формовочной смеси в 14–40 мин. 
Процентное соотношение компонентов формовочной смеси 

определяется необходимой прочностью литейной формы и необхо-
димым временем затвердевания смеси. так, например, для литья фи-
лигранных отливок с массой менее 50 г и имеющих тонкие сечения 
(до 0,3 м), нужно использовать формовочные смеси, имеющие низ-
кую прочность (низкое содержание гипса), т. к. отливки извлекаются 
из формы путем ее разбивки деревянным молотком (киянкой). если 
форма имеет высокую прочность, то тонкие сечения отливок дефор-
мируются или ломаются. Для массивных отливок весом более 0,5 кг 
необходимо иметь формовочную смесь высокой прочности, т. к. не-
прочная форма при заливке большого количества жидкого металла 
размывается и разрушается. 

за счет изменения содержания гипса можно получить: прочность 
4–5 кг/см2 — для филигранных и миниатюрных отливок; прочность 
6–10 кг/см2 — для мелких отливок (кольца, серьги, кулоны); проч-
ность 11–15 кг/см2 — для крупных ювелирных отливок массой до 
10 кг. 

Для вакуумирования от воздуха больших количеств формовочной 
смеси 15–30 кг при изготовлении больших форм для литья массив-
ных отливок необходимо использовать смеси, имеющие начало за-
твердевания на 30–40 минутах, в противном случае в форме останут-
ся пузыри воздуха, которые при заливке заполняются металлом, и 
отливки на поверхности будут иметь шаровые наплывы металла, что 
является неисправимым браком. 

новая мелкодисперсная формовочная смесь имеет размер частиц 
10–90 мкм, что соответствует дисперсности лучших зарубежных 
смесей. 

При использовании новой смеси отсутствует такой вид брака как 
«облой» в виде тонких наплывов на поверхность отливки. смесь име-
ет высокую текучесть. например, диаметр расплыва предлагаемого 
состава суспензии 250 г составил 180–200 мм. Применение кристо-
балита вместо динаса, используемого в смеси, — прототип от рос-
сийского изготовителя, позволило стабилизировать технологические 
свойства смеси и качество поверхности отливок. Применение в со-
ставе смеси калиевой селитры позволяет регулировать период затвер-
девания гипса, входящего в состав смеси, как для маленьких форм 
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массой ≤ 5 кг, так и для крупных, массой 15–20 кг. Это связано с тем 
обстоятельством, что период вакуумирования небольших и крупных 
масс смеси находится в интервале от 5 до 30 минут. в формах, выпол-
ненных из новой смеси, получены ювелирные украшения из золота 
с качеством литой поверхности и близкой к отливкам, получаемым 
при использовании импортной смеси «KERR». 

за счет исключения брака поверхности отливок и более низкой 
шероховатости, например, соответствующей 6 классу (табл.3.14), по-
тери золота на литье и полировку снизились в два раза, чем в слу-
чае применения модернизированной и используемой в странах снг 
формовочной смеси «ю-кен». 

формула изобретения. 
1. смесь формовочная для изготовления ювелирных изделий, со-

держащая гипс, кремнесодержащий материал, технологическую до-
бавку, отличающаяся тем, что она содержит высокопрочный (α+β)-
гипс, в качестве кремнесодержащего материала — кристобалит, а в 
качестве технологической добавки дигидрофосфат калия и дополни-
тельную калиевую селитру при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 

(α+β)-гипс — 20–50; 
кристобалит — 48–78; 
калиевая селитра — 0,5–2,0; 
Дигидрофосфат калия — остальное. 
2. смесь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит кристобалит 

с примесью тридимита и аморфного кварца не более 20 мас. %, а ок-
сидов щелочных металлов — 0,1–2,0 мас. %. 

недостаток формовочной смеси фирмы «KERR»: высокая стои-
мость, составляющая примерно 100 долларов за упаковку с матери-
алом [61]. 

смесь наливная самотвердеющая для изготовления форм и стерж-
ней при литье по выплавляемым моделям предназначена для литья 
художественных отливок, так как обеспечивает шероховатость литой 
поверхности, например, при литье бронзы, только на уровне R

z
 20–

80 мкм [62]. негативное влияние на чистоту (шероховатость) поверх-
ности оказывает использование в составе смеси кварцевого песка и 
портландцемента в количестве, мас. %: 53,1–58,8 и 12,72–17,9 соот-
ветственно. 

в изобретении [63] предложен состав смеси для изготовления 
литейных форм по выплавляемым моделям в ювелирной промыш-
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ленности для замены динасо-гипсовой смеси (ДгА), имеющей неста-
бильный период затвердевания, например, от 3 до 90 мин. Поэтому 
смесь ДгА приводит к браку форм в количестве до 40 % и не находит 
промышленного применения. Это явление обусловлено нестабиль-
ностью природного динаса по химическому содержанию, соотноше-
нию в нем тридимита, кристобалита и кварца, а также необходимо-
стью размельчения динаса до размеров частиц менее 0,08 мм. 

целью изобретения послужила разработка смеси для изготовле-
ния литейных форм по выплавляемым моделям, имеющей стабиль-
ные физико-химические и технологические характеристики и обе-
спечивающей снижение затрат на ее изготовление. 

Поставленная цель достигается за счет того, что смесь для изго-
товления литейных форм по выплавляемым моделям ювелирных и 
подобных изделий, содержащая в затворенном состоянии гипс и 
воду, содержит в качестве жаростойкого наполнителя обожженный 
кварцит, а в качестве стабилизирующей технологической добавки 
дигидрофосфат при следующем соотношении компонентов в вес. %: 

• Обожженный кварцит 52,0–57,0; 
• гипс 15,0–20,0; 
• Дигидрофосфат 0,05–2,0; 
• вода — остальное. 
Обожженный кварцит, в отличие от природного динаса, имеет 

структуру монолита и имеет состав, стабильный по соотношению 
компонентов, включающий 20 % кристобалита (остальное кристал-
лический и плавленый кварц) и крайне малое количество посторон-
них примесей. 

стабильность обожженного кварцита по составу обеспечивает 
постоянство состава формовочной смеси и стабильность ее свойств, 
необходимую для высокого качества литейных форм и получаемых 
готовых отливок. стоимость смеси с обожженным кварцитом почти 
вдвое ниже, например, чем из смеси на украинском динасе. замена 
технологической добавки в виде ортофосфорной кислоты дигидро-
фосфатом упрощает технологию изготовления смеси, поскольку зна-
чительно легче вводить в смесь небольшие количества порошковой 
составляющей, чем жидкой кислоты. 

свойства и преимущества предлагаемой смеси, а также ее про-
мышленная применимость и соответствие установленным требова-
ниям из нижеприводимых примеров и таблиц. свойства опытных 
смесей для изготовления литейных форм приведены в табл. 3.16. 
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таблица 3.16 

состав апробированных смесей 

компоненты, мас. %

составы и их  
№ п/п
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состав-про-
тотип

1 60,0 12,0 0,03 27,97
2 63,0 10,5 0,7 25,80
3 62,0 11,0 0,3 26,70

состав-изобре-
тение

4 20,0 2,0 52,00 26,00
5 19,0 1,70 52,50 26,80
6 18,0 1,00 53,50 27,50
7 17,5 0,50 53,00 29,00
8 17,0 0,10 54,50 26,40
9 16,5 0,08 56,42 27,00

10 15,0 0,05 57,00 27,95
составы с «за-
предельными» 

соотношениями 
компонентов

11 22,0 2,20 50,00 25,80
12 14,0 0,02 58,00 27,98
13 15,0 0,15 60,00 24,85
14 8,0 2,00 57,00 33,00

Процесс изготовления формовочной смеси с использованием 
обожженного кварцита и дигидрофосфата включает следующие опе-
рации. После пятичасового обжига при температуре 1400 °с кварцит 
дробят в дробилках и шаровых мельницах до состояния порошка дис-
персностью не крупнее 0,08 мм; далее производится пятичасовое сме-
шивание порошков кварцита, гипса и дигидрофосфата в процентном 
соотношении: кварцит 75 %, гипс 23 %, дигидрофосфат 2 %. таким 
образом, изготавливается порошковая часть формовочной смеси, ко-
торая затаривается в полиэтиленовые мешки и картонные барабаны 
массой по 40 кг и поставляется потребителям, которые при использо-
вании добавляют необходимое количество воды и порошковой части. 
характеристика ювелирных изделий и качество получаемого литья 
указаны в примерах 1 и 2 [63]. 
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Пример 1. 
Отливка ювелирных брошей, массой 7 г (изделия из золота 585°). 
Для указанных отливок из золота формовочная смесь должна 

иметь повышенную прочность, что достигается уменьшением мас-
сы воды и повышенным содержанием гипса. берется формовочная 
смесь со следующим соотношением компонентов в вес %. 

кварцит обожженный 52 %, гипс 20, дигидрофосфат 2, вода 26 (в 
соответствии с табл. 3.16, состав № 4). уровень брака 5,6 %. 

Пример 2. 
Отливка ажурного ювелирного изделия кольца из серебра 925°, 

массой 2,5 г. 
Для подобных ювелирных изделий выбирается состав формовоч-

ной смеси, обладающий повышенной жидкотекучестью, что обе-
спечивается сравнительно высоким содержанием дигидрофосфата 
и воды. в связи с этим условием используется состав № 6 из табли-
цы 3.16 в вес %: 

• обожженный кварцит 53,5; 
• гипс 18; 
• дигидрофосфат 1,0; 
• вода 27,5. 
указанный выбор состава смеси позволил снизить брак отливок 

до 4,1 % (табл. 3.17). 
стоимость тонны смеси на динасе составляет приблизительно 

7600 долларов сША, а на обожженном кварците — приблизительно 
4000 долларов сША [63]. 

сравнение данных таблиц 3.16 и 3.17 показывает, что составы, 
соответствующие изобретению, имеют улучшенные физико-меха-
нические и технологические свойства в сопоставлении с составами 
смеси-прототипа. выход содержания компонентов за пределы, ре-
гламентированные заявляемой совокупностью существенных при-
знаков, ведет к ухудшению свойств смеси и к повышению уровня 
брака готовых отливок ювелирных изделий. 

По техническим условиям смеси должны удовлетворять следую-
щим условиям: текучесть по суттарду, не менее 140 мм; начало за-
твердевания — 12–30 мин; прочность на сжатие в сыром состоянии-
не ниже 7,0 кгс/см2, прочность на сжатие после отжига — не ниже 
5,0 кгс/см2. 
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таблица 3.17 

свойства апробированных смесей и брак отливок 

начало за-
твердевания, 

мин 

компоненты, мас. %

готовых 
отливок, %

жидкоте-
кучесть по 

суттарду, мм

Прочность на сжание
в сыром со-

стоянии,  
кгс/см2

в обожженном 
состоянии,  

кгс/см2

18 150 9,1 5,2 6,9
20 150 8,6 4,0 11,3
18 130 9,0 5,1 10,8
15 140 20,0 12,0 5,6
17 150 18,0 10,0 4,8
17 160 17,0 7,0 4,1
20 180 12,0 5,5 5,0
16 160 18,0 9,2 5,6
18 165 15,0 9,0 4,8
18 170 12,8 6,4 5,2
16 120 24,00 14,0 12,5
17 120 11,0 4,8 17,0
25 115 12,0 4,0 17,5
28 185 8,6 3,2 19,0

формула изобретения 
смесь для изготовления литейных форм по выплавляемым мо-

делям для ювелирных изделий отличается тем, что она содержит в 
качестве огнеупорного кремнесодержащего материала обожженный 
кварцит, а в качестве фосфоросодержащей стабилизирующей техно-
логической добавки дигидрофосфат при следующем соотношении 
компонентов, мас. % 

• Обожженный кварцит 52,0–57,0; 
• гипс 15,0–20,0; 
• Дигидрофосфат 0,05–2,0; 
• вода остальное. 
как и в случае с новыми смесями для художественного литья, в 

описании к патентам на изобретения на составы смесей для юве-
лирного литья почти не приводится конкретных данных об уровне 
чистоты (шероховатости) чистой поверхности изделия до их шли-
фовки. 
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3.4. современные диссертационные исследования 
По технологиям и дизайнУ При литье  

в гиПсовые формы 

в исследовании [64] по дизайну и технологии изготовления ювелир-
ных изделий на основе природных растительных материалов ставилась 
цель — разработка дизайна и технологии cоздания ювелирных изделий с 
флористическими сюжетами и/или использования природных матери-
алов. Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

– проанализировать существующие приемы дизайна и техноло-
гии создания ювелирных изделий с флористическими сюжетами и/
или использованием природных материалов; 

– проанализировать возможности технологий ювелирного литья 
для реализации дизайна ювелирных изделий на основе природных 
цветов и листьев; 

– разработать дизайн ювелирных изделий и сувенирной продук-
ции с флористическими элементами; 

– разработать технологию литья для реализации дизайна изделий 
с флористическими элементами на основе природного растительно-
го материала; 

– провести серию экспериментов по подбору материала для отли-
вок и вспомогательных материалов; 

– изготовить на основе разработанного дизайна и выбранной тех-
нологии литья по природным моделям экспериментальные образцы 
ювелирных изделий. 

новизна работы, по мнению автора [64], состояла в следующем: 
1. научно обосновано использование природных соцветий и ли-

стьев в качестве модельного материала для отливок в металле юве-
лирных изделий. 

2. установлен механизм армирования флористических объектов, 
заключающийся в создании полимерной пленки на их поверхности, 
обеспечивающий повышение жесткости объекта при сохранении не-
обходимой эластичности и фактуры поверхности. 

3. на основе экспериментальных данных определены: толщины 
флористического объекта и слоя армирующего покрытия, параметры 
режима прокаливания форм, обеспечивающие получение бездефект-
ного ювелирного изделия методом литья. 

4. Обосновано влияние фактора толщины флористического объ-
екта и определена его предельная величина, при соблюдении кото-
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рой удается устойчиво получать ювелирные изделия методом литья 
по природным объектам. 

Основное внимание в работе уделено флористике, а не техноло-
гии литья. например, в автореферате приведено 5 видов цветов и ли-
стьев и только две таблицы с результатами исследований по техноло-
гии изготовления формы (вакуумирование опоки, термообработка). 
Для выполнения исследований автором [64] использовалась импорт-
ная формовочная смесь «Satin Cast 20», температурный режим обра-
ботки которой известен и указан в инструкции, прилагаемой к смеси 
от фирмы-производителя. информация о качестве поверхности от-
ливок, уровне их технологической сложности и толщине стенок или 
массе в материалах автореферата отсутствуют. 

новизна результатов исследований не подтверждена патентами на 
изобретения или полезные модели либо на промышленные образцы 
литых отливок с флористическим сюжетом. 

в исследовании [65] по дизайну литых изделий малой пластики, 
цель работы состояла в установлении закономерностей формирования 
рельефа на поверхности отливки, для чего решались cледующие задачи: 

– разработка и создание четырех различных рельефов на поверх-
ности мастер-модели и анализ их воспроизводимости на примере 
двух металлических сплавов; 

– анализ исследования рельефа поверхности на каждом этапе его 
воспроизводства по схеме: мастер-модель — восковая модель — гип-
совая форма — готовое изделие; 

– сопоставление модельных значений (размерные характеристи-
ки элементов рельефа поверхности) на каждом из четырех этапов 
воспроизводства готового изделия; 

– установление общих тенденций наследования рельефа поверх-
ности металлических сплавов, выполненных методом литья по вы-
плавляемым моделям; 

– разработка корректировочной системы размеров мастер-моде-
ли при точном литье в гипсовые формы. 

новизна работы [65] состоит в следующем: 
1. Показано, что при использовании метода точного литья по вы-

плавляемым моделям удается передать рельеф поверхности художе-
ственного изделия с сохранением геометрии и размеров отдельных 
элементов, формирующих особенности ее дизайна. 

2. установлены материалы и технологические режимы литья по 
выплавляемым моделям, воспроизводящие различные рельефы по-
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верхности разной категории сложности, что позволяет воспроизве-
сти декоративность и геометрию формы. 

3. Показана возможность получения поверхности отливки высо-
кой чистоты по (R

a
, R

z
) из латуни и силумина при использовании ме-

тода литья по выплавляемым моделям. 
4. Шероховатость поверхности, имеющей заданный рельеф, ока-

зывается ниже, чем шероховатость поверхности без рельефа, таким 
образом, дизайн рельефной поверхности более многообразен, чем 
гладкой. 

5. установлено, что декоративность поверхности и особенность ее 
геометрии при использовании метода литья по выплавляемым моде-
лям сохраняется при величине размерного параметра 1 мм и более. 

6. выявлено, что высокую воспроизводимость рельефа поверх-
ности (линейное отклонение не превышает 2–3 %) удается достичь, 
если линейные характеристики любого из его размерных параметров 
составляют 1 мм и более. 

7. рекомендован поправочный коэффициент размерных характе-
ристик к, предусматривающий увеличение параметров рельефа эта-
лона или мастер-модели на 2–3 %, связанный с усадкой использо-
ванных при выплавке материалов: воска и металла. 

По нашему мнению, первые три вывода по научной новизне явля-
ются достаточно общеизвестными на период написания диссертации 
и отражены в соответствующей технической литературе, опублико-
ванной в период до написания автором диссертации в 2003 году [4; 
5; 36]. вывод 4 является весьма спорным, так как при литье отливок 
с тонкорельефной поверхностью, например, тонкорельефных пресс-
форм, шероховатость поверхности как с рельефом, так и без рельефа 
по результатам исследований была одинакова. 

факт новизны работ [65] и [64] не подтвержден патентами на спо-
соб или устройство либо вещество для литья изделий малой пластики 
по выплавляемым моделям. 

в исследовании [66] о влиянии технологий формообразования на 
дизайн изделий сложной формы целью является разработка метода 
изготовления сложнопрофильных пустотелых художественных отли-
вок, расширяющего возможности дизайна и повышающего качество 
художественных изделий. Для достижения цели поставлены задачи: 

– оценить технологические возможности существующих методов 
изготовления пустотелых художественных изделий сложного профи-
ля и выделить из них наиболее технологичный; 
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– на основе выбранного технологического процесса разработать 
новый метод изготовления пустотелых изделий; 

– определить технологические параметры процессов формообра-
зования в соответствии с предложенным методом; 

– согласно классификатору художественных отливок применить 
разработанный метод, определив граничные условия по массе и спо-
собу изготовления художественных изделий; 

– создать дизайн художественного изделия и воплотить его в ма-
териале. 

новизна работы [66] состоит в следующем: 
1. разработана методика оценки дизайнерских возможностей тех-

нологических процессов литья художественных изделий, включаю-
щая оценку конструктивных, технологических и эстетических фак-
торов. 

2. разработан метод изготовления пустотелых художественных от-
ливок сложного профиля с использованием жидких формовочных 
смесей (жфс), расширяющий возможности дизайна и повышаю-
щий качество изделий. Для указанного метода определены техноло-
гические параметры с использованием полученных эксперименталь-
ных зависимостей. 

3. на основании анализа дизайнерских возможностей произведе-
но ранжирование пяти линейных технологий (метод жфс, ЛПвМ, 
литье в песчано-глинистые формы, литье по газифицируемым моде-
лям, литье в постоянные формы) и выявлено двукратное преимуще-
ство метода жфс над литьем в постоянные формы. 

4. установлены зависимости начала и окончания схватывания 
гипсовой формовочной массы в зависимости от концентрации ли-
монной кислоты. Показано, что заливку формовочной массы следует 
проводить до момента начала схватывания. 

5. Для случая погружения модели под уровень формовочной сме-
си объяснен механизм заполнения внутренней полости после созда-
ния разрежения. Показано, что время заполнения зависит от степени 
разрежения, диаметра трубчатых вставок и количества формовочной 
массы, идущей на заполнение полости. Определены уравнения ре-
грессии, описывающие процесс заполнения. 

выводы по научной новизне достаточно полно отражают выпол-
нение автором [66] поставленной цели и задач в исследовании. воз-
можности дизайна литейных технологий оценивались по трем груп-
пам факторов: конструктивным, технологическим, эстетическим. 
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Отливки разделялись: по габаритам и массе изделий (менее 0,5 кг, 
0,5–25 кг и более 25 кг); по конфигурации (простая, средняя и слож-
ная) и чистоте поверхности (грубая, средняя и чистая). 

к эстетическим факторам изделия были отнесены: 
● возможность использования разных материалов. рассматри-

вались три группы материалов: черные металлы и сплавы; цветные; 
драгоценные. 

● необходимость механической доработки отливки до готового 
изделия. были определены три уровня эстетических свойств отливки: 

– высокий, при котором доработка практически не требуется; 
– средний, при котором производится доработка фрагментов от-

ливки способами шлифовки и полировки; 
– низкий, при котором требуется доработка всей поверхности и 

большей части отливки с помощью механической обработки на ме-
таллорежущих станках (точение и фрезерование) с последующей 
шлифовкой и полировкой. 

в табл. 3.18 приведена оценка с использованием вышеуказанных 
показателей [66]. 

факторы оценивались в баллах, по трехбалльной шкале. чем выше 
были качественные или количественные характеристики, тем выше 
балл. конструктивный фактор, относящийся к габаритам и массе от-
ливок, оценивался по охватываемым группам (1 балл за группу). Ана-
логично определялся балл для оценки по применяемым материалам. 
с использованием дизайнерских возможностей технологических 
процессов литья выполнены диаграммы для наглядного цвето-гра-
фического сравнения их возможностей (рис. 3.6). 

из диаграммы (рис. 3.6) можно сделать вывод, что только метод ли-
тья по выплавляемым моделям в керамические или гипсовые формы 
приемлем для литья мелких и миниатюрных, например, ювелирных из-
делий, имеющих сложную форму, тонкий рельеф и с чистотой поверхно-
сти, требующей минимальной доработки (шлифование или полировку). 

Однако, в работе [66], несмотря на значительный объем исследо-
ваний по формообразованию, нет подтверждения ее технологиче-
ской новизны в виде изобретений или полезных моделей. 

с учетом информации из описаний к патентам на изобретения по 
способам и составам для литья в гипсовые формы по выплавляемым 
моделям [54, 56–63] и результатам диссертационных исследований 
[64–66] остается нерешенной задача формообразования по разра-
ботке смеси, обеспечивающей высокий уровень дизайна (сложность 
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конфигурации, рельефа, чистота поверхности) и выполненной из 
формовочной смеси взамен импортной и с использованием исход-
ных материалов от украинского производителя. 

таблица 3.18 

оценки возможностей технологических процессов литья  
по различным факторам 

Метод 
жфс

ЛПвМ

Литье 
в пес-
чано-
гли-
ни-

стые 
смеси

Литье 
по га-
зифи-
циру-
емым 
моде-
лям

Литье 
в по-
сто-

янные 
фор-
мы

к
он

ст
ру

кт
и

вн
ы

е 
ф

ак
то

ры
 

наибольший габарит-
ный размер и масса 
изделия

2 2 2 2 1

конфигурация (слож-
ность формы) изделия

3 3 2 3 2

чистота поверхности 
отливки

3 3 1 2 1

те
хн

ол
о-

ги
че

ск
и

е 
ф

ак
то

ры

жидкотекучесть 3 3 2 2 1
трещиноустойчивость 3 2 2 2 2
Образование газоуса-
дочных дефектов

3 3 2 1 1

Э
ст

ет
и

-
че

ск
и

е 
ф

ак
то

ры Материалы 3 3 2 2 2

степень доработки 
отливки

3 2 1 2 1

Σ 23 21 14 16 11

3.5. физиКо-химичесКие и термичесКие хараКтеристиКи 
миКротальКа и его водных сУсПензий КаК нового 

огнеУПорного материала для гиПсовых форм 

тальк различных месторождений, например, имеющихся в россии 
и украине, имеет состав, колеблющийся в пределах от 3MgO ·4SiO

2
 

до 4MgO ·5SiO
2
 · H

2
O с небольшим количеством других окислов [52]. 

Лучшие разновидности талька отличаются низким содержанием саО 
(от 0,2 до 1,0 %) и Fe

2
O

3
 (от 0,3 до 0,8 %). 
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Рис.3.6. Диаграмма цвето-графического сравнения возможностей спосо-

бов литья для реализации дизайна художественных изделий 
 
Из диаграммы (рис.3.6) можно сделать вывод, что только метод литья по 

выплавляемым моделям в керамические или гипсовые формы приемлем для 
литья мелких и миниатюрных, например, ювелирных изделий, имеющих слож-

 

рис. 3.6. Диаграмма цвето-графического сравнения возможностей способов 
литья для реализации дизайна художественных изделий 

в процессе нагревания талька происходит его дегидратация, а при 
700–900 °с он переходит в энстатит по следующей реакции: 

 (3MgO · 4SiO
2
 ·H

2
O) → 3(MgSiO

3
) + SiO

2
 + H

2
O.  (3.5) 
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При нагревании до температуры 600 °с удаляется вода, конструк-
ционно не связанная с компонентами талька, а в интервале 600–
1000 °с удаляется гидроксильная вода, входящая в молекулу талька 
(рис. 3.7) [52]. 
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ную форму, тонкий рельеф и с чистотой поверхности, требующей минимальной 
доработки (шлифование или полировку). 

Однако, в работе [66], несмотря на значительный объем исследований по 
формообразованию, нет подтверждения ее технологической новизны в виде 
изобретений или полезных моделей.  

С учетом информации из описаний к патентам на изобретения по спосо-
бам и составам для литья в гипсовые формы по выплавляемым моделям [54, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63] и результатам диссертационных исследований [64, 65, 
66] остается нерешенной задача формообразования по разработке смеси, обес-
печивающей высокий уровень дизайна (сложность конфигурации, рельефа, чи-
стоту поверхности) и выполненной из формовочной смеси взамен импортной и 
с использованием исходных материалов от украинского производителя. 

 
3.5. Физико-химические и термические характеристики микроталька 

и его водных суспензий как нового огнеупорного материала для гипсовых 
форм 

 
Тальк различных месторождений, например, имеющихся в России и 

Украине, имеет состав, колеблющийся в пределах от 3MgO ·4SiO2 до 4MgO 
·5SiO2 · H2O с небольшим количеством других окислов [52]. Лучшие разновид-
ности талька отличаются низким содержанием СаО (от 0,2 до 1,0%) и Fe2O3 (от 
0,3 до 0,8%). 

В процессе нагревания талька происходит его дегидратация, а при 700-
900° С  он переходит в энстатит по следующей реакции: 

 
(3MgO · 4SiO2 ·H2O) → 3(MgSiO3) + SiO2 + H2O                  (3.5) 

 
При нагревании до температуры 600° С удаляется вода, конструкционно 

не связанная с компонентами талька, а в интервале 600-1000° С удаляется гид-
роксильная вода, входящая в молекулу талька (рис. 3.7) [52]. 

 
Рис. 3.7.Термограмма талька 

 

рис. 3.7.термограмма талька 

на термограмме (рис.3.7) период удаления химически связанной 
(гидроксильной) воды отражен периодом τ

rB
 и обозначен стрелками. 

При температуре 1250–1350 °с эстатит переходит в клиноэстатит 
(MgSiO

3
). фазовые периоды накладываются один на другой, поэтому 

изменения протекают постепенно, а не скачкообразно, как в кварце 
или динасе с большими объемными изменениями (табл. 3.3). сте-
кловидная фаза под микроскопом обнаруживается при температуре 
нагрева талька до 1000 °с. При нагреве до 1350 °с количество стекло-
видной фазы может достигать 80 %. клиноэстатит начинает форми-
роваться при 1200 °с. 

более поздние рентгенографические исследования соколо-
ва в. н. [67] с использованием дифрактометра ДрОн-2 подтверди-
ли и развили выводы будникова П. П. [52] по тальку, как сырьево-
му материалу для фаянсовых плиток, термостойких кордиоритовых 
высоковольтных и высокочастотных изоляторов. рассмотрим более 
подробно данные рентгенографических исследований по свойствам 
талька при нагреве до 900–1300 °с [67]. 

наиболее характерные дифрактограммы для природного и тер-
мообработанного талька приведены на рис. 3.8. тальк содержит не-
большое количество кварца. на дифрактограмме ему соответствуют 
отражения с межплоскостными расстояниями 4,25 и 3,34 А. При на-
гревании талька до 800 °с изменений в нем не наблюдается. 

нагрев до температуры около 900 °с приводит к образованию 
новой фазы. Дифрактограммы, отвечающие вновь образовавшейся 
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фазе, характеризуются малым числом отражений с небольшой ин-
тенсивностью. наибольшей интенсивностью обладают отражения с 
d=3,17 A и d=2,88 A. Анализ дифрактограмм показывает, что с ро-
стом температуры обработки талька количество отражений и их ин-
тенсивность на дифрактограммах возрастают. При этом при темпера-
туре выше 1150 °с вновь образовавшаяся фаза идентифицируется как 
протоэнстатит. Поэтому преобразования талька, отмеченные в рабо-
те [52] и связанные с удалением сначала свободной, а затем кристал-
лизационной воды и формированием новой фазы, подтверждены и в 
работе [67]. 

новым в исследовании [67] является вывод по результатам дан-
ных, представляющих структуру материала после удаления его моле-
кулярной воды из решетки (рис. 3.8). До температуры обжига 1250–
1300 °с интенсивность отражений вновь образовавшегося продукта 
распада талька возрастает. Это свидетельствует о том, что кристал-
лическая решетка новой фазы с ростом температуры обжига талька 
становится более совершенной. 

если допустить, что при температуре около 900 °с образуется ги-
дроэнстатит, то, очевидно, что в процессе нагрева при полном удале-
нии кристаллизационной воды при температуре 1100–1200 °с должен 
существовать безводный силикат магния, который затем преобразу-
ется в протоэнстатит. Однако анализ дифрактограмм, отвечающих 
тальку, обожженному в интервале температуры 1100–1200 °с через 
20 °с, показал, что новых фаз силиката магния не образуется. 

наиболее вероятна схема преобразования талька при нагревании 
в протоэнстатит с искаженной кристаллической решеткой, кото-
рое происходит за счет изменения содержания в ней молекул воды. 
фактически все отражения на дифрактограммах, полученных с таль-
ка, обожженного при температуре выше 800 °с, хотя они размыты и 
отличаются слабой интенсивностью, близки по значению межпло-
скостных расстояний к протоэнстатиту. с ростом температуры об-
жига наблюдается увеличение интенсивности отражений, появляют-
ся новые отражения, например, линии с d=2,72 A и d=2,12 A, также 
принадлежащие протоэнстатиту. 

Положение линий на дифрактограммах не изменяется. Это сви-
детельствует о том, что структура водного силиката магния мало 
отличается от структуры протоэнстатита, т. е. преобразование ги-
дросиликата магния в протоэнстатит происходит без перестрой-
ки кристаллической решетки. Это доказывает, что водный силикат 
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Рис. 3.8. Дифрактограммы талька и продуктов его обжига: 
Т – тальк, КВ – кварц, ПЭ – протоэнстатит, КР – кристобалит. Цифры в 

скобках соответствуют относительным интенсивностям отражений. 
 

 

рис. 3.8. Дифрактограммы талька и продуктов его обжига: т — тальк,  
кв — кварц, ПЭ — протоэнстатит, кр — кристобалит  
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магния не является самостоятельной фазой. увеличение времени вы-
держки образцов талька при фиксированных температурах не приво-
дит к изменению интенсивности дифракционных отражений новой 
фазы. из этого следует, что молекулы воды в кристаллической решет-
ке имеют разную степень связи с другими атомами решетки и что при 
соответствующих температурах из кристаллической решетки новой 
фазы удаляется определенное количество молекул воды. 

Процесс совершенствования структуры протоэнстатита заканчи-
вается при температуре 1250–1300 °с (рис. 3.9, кривая 2). 
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Наиболее вероятна схема преобразования талька при нагревании в прото-
энстатит с искаженной кристаллической решеткой происходит за счет измене-
ния содержания в ней молекул воды. Фактически все отражения на дифракто-
граммах, полученных с талька, обожженного при температуре выше 800° С, хо-
тя они размыты и отличаются слабой интенсивностью, близки по значению 
межплоскостных расстояний к протоэнстатиту. С ростом температуры обжига 
наблюдается увеличение интенсивности отражений, появляются новые отраже-
ния, например, линии с d=2,72 и d=2,12 A, также принадлежащие протоэнста-
титу.  

Положение линий на дифрактограммах не изменяется. Это свидетель-
ствует о том, что структура водного силиката магния мало отличается от струк-
туры протоэнстатита, т.е. преобразование гидросиликата магния в протоэнста-
тит происходит без перестройки кристаллической решетки. Это доказывает, что 
водный силикат магния не является самостоятельной фазой. Увеличение вре-
мени выдержки образцов талька при фиксированных температурах не приводит 
к изменению интенсивности дифракционных отражений новой фазы. Из этого 
следует, что молекулы воды в кристаллической решетке имеют разную степень 
связи с другими атомами решетки и что при соответствующих температурах из 
кристаллической решетки новой фазы удаляется определенное количество мо-
лекул воды. 

Процесс совершенствования структуры протоэнстатита заканчивается 
при температуре 1250-1300° С.  (рис.3.9, кривая 2). 

 
Рис. 3.9. Динамика фазовых превращений при нагревании талька 
 
При более высоких температурах образуется клиноэнстатит, содержание 

его с ростом температуры обработки талька увеличивается (рис.3.9, кривая 3). 

 

рис. 3.9. Динамика фазовых превращений при нагревании талька 

При более высоких температурах образуется клиноэнстатит, со-
держание его с ростом температуры обработки талька увеличивает-
ся (рис. 3.9, кривая 3). Отметим, что на дифрактограммах выявлены 
отражения, принадлежащие кристобалиту (d=4,04 A, d=2,49 A). Он 
появляется при температуре около 1150 °с, и содержание его с повы-
шением температуры обжига возрастает (рис. 3.9, кривая 4). 

результаты рентгенографического исследования термического раз-
ложения талька показали, что при нагревании талька до 900 °с обра-
зуется не гидроэнстатит как самостоятельная фаза, а протоэнстатит с 
искаженной кристаллической решеткой, и эти искажения обусловле-
ны наличием в ней молекул воды. увеличение температуры обработки 
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талька способствует удалению кристаллизационной воды из решетки, 
а следовательно, совершенствованию структуры протоэнстатита. 

Применительно к тальку, как потенциально новому материалу для 
гипсовых форм, можно сделать следующие предварительные выводы: 

— после термической обработки при 900–1000 °с тальк превра-
щается в магнезиальный силикат, в котором полностью удалена как 
свободная, так и кристаллизационная вода талька; 

– если изготовить гипсовую форму с тальком в качестве огне-
упорного материала, то при ее нагреве до температуры 800 °с резких 
модификационных и, следовательно, и объемных превращений, име-
ющих место, например, у кварца или динаса, происходить не будет. 

Эта особенность талька потенциально исключает одну из ос-
новных причин высокого брака гипсовых форм с использованием 
тонкомолотого кварца или динаса — трещинообразования. как уже 
отмечалось, что при использовании в качестве огнеупорного мате-
риала в виде динаса брак гипсовых форм может достигать 40 % [63]. 
Потенциально тальк может стать не только качественным огнеупор-
ным наполнителем для гипсовых форм при ювелирном литье, но и 
материалом, который в украине имеется как в виде природных ме-
сторождений, так и производств для измельчения природного талька 
в материал с фракциями до 10–90 мкм. именно такой размер частиц 
характерен для смесей и огнеупорных материалов, используемых в 
импортных формовочных смесях для ювелирного литья [60]. так как 
в формовочных смесях в качестве жидкой составляющей использует-
ся вода, практический интерес представляют исследования по осо-
бенностям реологического поведения водных суспензий талька с раз-
мером частиц 3–16 мкм [68]. 

тальк в качестве объекта исследования [68] выбран как материал 
для рецептур водных лако-красочных материалов. характеристики 
поверхности талька с размерами частиц от 3 до 16 мкм ощутимо из-
меняются в зависимости от размеров частиц (табл. 3.19). 

в табл. 3.19 обозначения марок талька включают цифры (3, 5, 7, 
10, 15), характеризующие его размер в мкм. изменяется характери-
стическое соотношение размеров, причем указанное изменение про-
исходит не линейно (табл. 3.19). При уменьшении размера частиц 
материал становится гидрофильным. Авторы [68] предполагают, что 
частицы талька с адсорбционной оболочкой воды будут иметь форму, 
близкую к форме диска с выпуклыми краями (закрытого тороида). 
Поэтому при определенном размере частиц талька достигнуто такое 
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состояние, когда гидратационная оболочка будет полностью покры-
вать его поверхность за счет уменьшения соотношения длины к вы-
соте. в этом случае ориентационный фактор течения анизатропных 
частиц будет существенно уменьшен. 

таблица 3.19 

характеристики поверхности талька 

Обозначение 
удельная 

поверхность, 
м2/г

средний меди-
анный размер 
частиц, мкм

соотноше-
ние l/d

угол смачи-
вания водой, 

град
тальк-3 5,74 2,9 28 65
тальк-5 4,30 5,1 30 65
тальк-7 3,37 6,7 33 70

тальк-10 2,43 10,0 34 70
тальк-15 1,57 15,2 33 70

Этот феномен наблюдается при динамическом анализе значений 
критических концентраций тальковых водных суспензий (рис. 3.10) 
[68]. 

хотя значения критических концентраций по статистическим 
и динамическим характеристикам не совпадают, на рис. 3.11. четко 
прослеживается закономерность, выражающаяся в росте значений 
критической концентрации при увеличении размеров частиц талька. 
зависимость не является линейной и носит гиперболический харак-
тер. Для частиц со средним размером от 6 до 10 мкм наблюдается наи-
более быстрый рост значения критической концентрации при увели-
чении медианных размеров. 

на рис. 3.11 представлены данные статистического седиментаци-
онного анализа, подтверждающие вышеуказанную закономерность. 

Под критической концентрацией понимается такое содержа-
ние твердой фазы в суспензии, при котором по прошествии 30 дней 
после ее приготовления не наблюдается седиментационного рас-
слоения. Поэтому коагуляционная структура суспензий с мелки-
ми частицами талька является более прочной и седиментационно 
устойчивой. в водной суспензии без каких-либо связующих резкое 
снижение устойчивости суспензии происходит при размерах частиц 
выше 8 мкм. 

Применительно к формовочным массам с содержанием связу-
ющего, например, гипса, этот вывод будет применим, если части-
цы гипса в водном растворе будут также иметь размеры ≥ 8 мкм, и 
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близость удельного веса частиц талька и гипса, а также отсутствие 
взаимодействия между ними с образованием более крупных частиц. 
формовочные смеси для гипсовых форм, в отличие от тальковых 
вод ных суспензий, не выстаиваются и не хранятся 30 дней, а только 
15–30 мин после приготовления суспензии под заливку в опоку. 
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да). Поэтому, при определенном размере частиц талька достигнуто такое состо-
яние, когда гидратационная оболочка будет полностью покрывать его поверх-
ность за счет уменьшения соотношения длины к высоте. В этом случае, ориен-
тационный фактор течения анизатропных частиц будет существенно уменьшен. 

 
Таблица 3.20 – Характеристики поверхности талька 
 

Обозначение 
 

Удельная по-
верхность, 

м2/г 

Средний ме-
дианный раз-
мер частиц, 

мкм 

Соотношение 
l/d 

Угол смачи-
вания водой, 

град 

Тальк-3 5,74 2,9 28 65 
Тальк-5    4,30    5,1    30 65 
Тальк-7 3,37 6,7    33 70 
Тальк-10   2,43 10,0 34 70 
Тальк-15   1,57 15,2 33 70 
 
Этот феномен наблюдается при динамическом анализе значений критиче-

ских концентраций тальковых водных суспензий (рис.3.10) [68]. 
 

 
Рис. 3.10. Зависимость критической концентрации водных суспензий от 

медианного размера частиц талька. 1 – статический предел текучести; 2 – шве-
довская (максимальная статическая) вязкость; 3 – динамический предел текуче-

сти; 4 – бингамовская (минимальная динамическая) вязкость 

 

рис. 3.10. зависимость критической концентрации водных суспензий от 
медианного размера частиц талька: 1 — статический предел текучести; 2 — 
шведовская (максимальная статическая) вязкость; 3 — динамический предел 

текучести; 4 — бингамовская (минимальная динамическая) вязкость 

в работе [69] изучены физико-химические закономерности ад-
сорбции талька в суспензиях. установлено, что тальк, например, с 
размером частиц 20 мкм (ММ-20) имеет пластинчатую форму частиц 
и два типа поверхности, одна из которых называется «базальной», 
вторая «боковой». базальная поверхность плоская с формой в виде 
пластин или обалов. боковая поверхность частиц талька сложная, со-
стоящая из группы базальных поверхностей. 

характеристика размера поверхности частиц талька Онотского 
месторождения приведена в табл. 3.20. 
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Хотя значения критических концентраций по статистическим и динами-
ческим характеристикам не совпадают, на рис.3.11. четко прослеживается зако-
номерность, выражающаяся в росте значений критической концентрации при 
увеличении размеров частиц талька. Зависимость не является линейной и носит 
гиперболический характер. Для частиц со средним размером от 6 до 10 мкм 
наблюдается наиболее быстрый рост значения критической концентрации при 
увеличении медианных размеров. 

На рис 3.11 представлены данные статистического седиментационного 
анализа подтверждающие вышеуказанную закономерность. 

 
 
Рис.3.11. Зависимость седиментационной критической концентрации от 

медианного разме6ра частиц талька 
 
Под критической концентрацией понимается такое содержание твердой 

фазы в суспензии, при котором по прошествии 30 дней после ее приготовления, 
не наблюдается седиментационного расслоения. Поэтому, коагуляционная 
структура суспензий с мелкими частицами талька является более прочной и се-
диментационно устойчивой. В водной суспензии без каких-либо связующих 
резкое снижение устойчивости суспензии происходит при размерах частиц вы-
ше 8 мкм. 

Применительно к формовочным массам с содержания связующего, 
например, гипса, этот вывод будет применим, если частицы  гипса в водном 
растворе будет также иметь частицы ≥ 8 мкм, и близости удельного веса частиц 
талька и гипса, а также отсутствия взаимодействия между ними с образованием 

 

рис. 3.11. зависимость седиментационной критической концентрации 
от медианного размера частиц талька 

таблица 3.20 

характеристика талька по размеру частиц и удельной поверхности 

Показатели
Марка талька

ММ-10 ММ-20 ММ-30
тонкость 
помола

средний размер частиц, мкм 4 6 8

удельная поверхность (по бЭт), м2/г 8,5 6,5 6,3

Адсорбция тальком поверхностно-активных веществ (ПАв) в 
широком диапазоне концентраций происходит по механизму одно-
слойного заполнения. Предельное значение адсорбции существен-
но возрастает с увеличением значения рн, например, до рн=7 или 
рн=9. Процесс высушивания талька марок ММ-10 и ММ-20 при 
температуре 105° с до значений постоянной массы занимает около 
двух часов. непросушенный тальк имеет более высокие значения ад-
сорбции, чем просушенный тальк. фазовый состав талька определя-
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ли [69] на рентгеновском аппарате «Siimadzu XRD 7000». результат 
опытов приведен в табл. 3.21. 

таблица 3.21 

фазовый состав талька онотского месторождения 

фаза тальк*) хлорит**)
Магнетит 

MgCO
3
 

кальцит 
CаCO

3

Доломит 
MgCa(CO

3
)

2
 

итого 
%

Мас. % 97,31 2,69 – – – 200

Примечание: *)тальк MgSi
4
O

10
(OH

2
); 

**)хлорит (MgFe) [(AlSi)
4
O

10
(OH)

2
] ˣ 3(MgFe) (OH)

2
. 

Применительно к использованию вышеуказанного талька в гип-
совых формах необходима его термическая обработка для удаления 
не только свободной воды, но и хлорита. например, температура 
плавления хлорида магния (MgCl

2
) равна 714 °с, а разложение пер-

хлората магния Mg(ClO
4
)

2
 — 251 °с [70]. 

Плотность дисперсных порошков талька составляет 2700–
2800 кг/ м3. При использовании талька как наполнителя пластмассы 
он резко снижает показатель ее текучести, например, при литье под 
давлением [71]. Это явление объясняется слабой совместимостью по-
верхности талька и жидкой пластмассы. 

в украине фирма тПк «Шабры-украина» предлагает различ-
ные марки молотого талька [72]. Анализ марок тонкомолотых таль-
ков (размер частиц 40–90 мкм) с учетом максимального содержания 
примесей (Fe

2
O

3
 и CaO) и потерь при прокаливании показал, что 

наиболее подходит микротальк марки Мт-гШМ (гОст 19284–79), 
используемый в лако-красочных изделиях в качестве наполнителя. 
физико-химические свойства микроталька приведены в табл. 3.22. 

на период 2016 г. эта марка талька используется в качестве напол-
нителя грунтовок и шпаклевок. 

тальк, в отличие от кварца и динаса, термостоек и поэтому из-
делия из него, например, в печах и каминах не подвержены растре-
скиванию при перепадах температур. в отличие от талька, который 
использовался в красках для покрытия кокилей методом пульвери-
зации водной суспензии (марки тМк-27, гОст 21236–74), в микро-
тальке Мт-гШМ содержание Fe

2
O

3
 меньше в 30 раз, а потери при 

прокаливании (при 1000 °с) — в три раза [72]. 
цена талька технического с размером частиц от 1 до 20 мкм от про-

изводителя (ООО «кривбасбудсум³ш») на период 2015 г. составляла 



119

(без нДс) от 1200 грн за тонну. в россии цены микроталька марки 
Мт-гШМ находятся в пределах: 200–250 дол/т — от национального 
производителя; 400–500 дол/т — от зарубежных производителей. 

таблица 3.22 

физико-химическая характеристика микроталька мт-гШм 

№ 
п/п

физико-технические параметры
Мт-гШМ 

(гОст  
19284–79)

фактиче-
ские 

показатели
1 белизна (коэффициент отражения), %, не 

менее
70 93–95 

2 Массовая доля водорастворимых ве-
ществ, %, не более

0.3 0.1

3 величина концентрации водородных ионов 
водной вытяжки, рH 

8.5–9.5 8.5–9.5

4 Массовая доля влаги, %, не более 0.5 0,2
5 Массовая доля прокаленного нераствори-

мого в соляной кислоте остатка (HCI), %, 
не менее

82 94,6

6 Fe
2
O

3
 растворимый в HCI, %, не более 0,2

7 сао, %, не более 0,5–2
8 Cu, %, не более 0,005
9 SO

4
, %, не более 0,005

10 сl, %, не более 0,005
11 Потери при прокаливании, %, не более  3
12 Мышьяк отсутствует
13 удельный вес, г/см3 2,8
14 насыпная плотность, г/см3 0,2–0,4
15 тонина помола: 

Остаток на сетке, %, не более  
N 0056  
N 0045 

 
 

отс.  
0.5 

 
 

отсутствует 
0,28

16 Массовая доля частиц размером,  %, не 
менее  
 – менее 20 мкм 
– менее 10 мкм 
– менее 5 мкм 

 
90 
70 
40 

 
90,8 
71,9 
41,7
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ВыВОды 

1. в качестве материалов для изготовления объемных гипсовых 
форм в странах снг используются различные марки гипса и тонко-
молотые огнеупорные наполнители (кварц, динас, тридимит и др.), а 
также готовые импортные формовочные смеси на основе тридими-
та и связующего из высокопрочного гипса под торговыми марками: 
к-90, «Super Cast», «Satin Cast» и др. 

2. импортные формовочные смеси обеспечивают более высокое 
качество литой поверхности ювелирных отливок и технологические 
свойства при изготовлении форм, чем смеси от украинских или рос-
сийских производителей. 

3. технологические особенности импортных смесей заключаются 
в использовании в их составе термообработанного и измельченного 
до 10–20 мкм природного кристобалита, а также высокопрочного 
гипса с прочностью на сжатие до 100 кгс/см2. 

4. учитывая отсутствие в украине природного месторождения 
кристобалита и высокую стоимость импортных формовочных сме-
сей, разработка импортозамещающей формовочной смеси для из-
готовления литых ювелирных изделий сложной формы и с высоким 
качеством поверхности отливок является весьма актуальной. 

5. Анализ патентуемых изобретений по способам и смесям для из-
готовления объемных гипсовых форм показал, что весьма техноло-
гическими среди них являются: смеси, содержащие высокопрочный 
(α+β)-гипс с 48–78 мас. % кристобалита и водомассовым отноше-
нием 0,38–0,4 л на 1 кг порошковой смеси и с размером частиц 10–
90 мкм и добавками, регулирующими начало затвердевания смеси; 
смеси из обожженного кварцита с соотношением (мас. %) 52,0–57,0 
и 15,0–20,0 соответственно и добавкой 0,05–2,0 дигидрофосфата. 

6. недостатком смесей из кристобалита, изготовленного из квар-
цевого песка, является высокая энергоемкость процесса и необходи-
мость использования специального оборудования для обеспечения 
тонкого помола песка. 

7. целью современных диссертационных исследований по изуче-
нию влияния литейной технологии на дизайн изделий (сложность 
формы, декорирование поверхности, чистота — шероховатость) по-
верхности являлись: разработка технологии для дизайна ювелирных 
изделий с флористическим сюжетом; установление закономерностей 
формирования рельефа на изделиях малой пластики; разработка ме-



тода изготовления сложнопрофильных пустотелых художественных 
отливок. 

8. Анализ исследований физико-химических характеристик и 
изменений структуры талька при нагревании, а также свойств во-
дных суспензий с микротальком, позволяет рекомендовать в каче-
стве нового экономичного материала для огнеупорного наполнителя 
в смесях для гипсовых форм микротальк марки Мт-гШМ с дис-
персностью 5–20 мкм, содержанием примесей (мас. %) Fe

2
O

3
 ≤ 0,2, 

Cl ≤ 0,005, имеющий потери при прокаливании не более 3 % и массо-
вое содержание влаги не более 0, 2 %. 
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Раздел 4 

СплаВы и цВетоВой дизайн  
для литья юВелиРных изделий 

4.1. металлы и сПлавы для ювелирных изделий 

к драгоценным металлам для производства ювелирных изделий 
относятся золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, руте-
ний, осмий. благодаря таким свойствам, как красивый цвет, мягкий 
блеск, устойчивость к воздействию химических соединений и ат-
мосферных явлений, высокая прочность и относительно невысокая 
твердость их используют для изготовления ювелирных изделий как в 
чистом виде, так и в виде сплавов. рутений и осмий используют толь-
ко в сплавах с платиной [73]. 

золото (Аu) — мягкий, легко тягучий металл желтого цвета с силь-
ным блеском; плотность 19,26 г/см3; температура плавления 1063 °с; 
температура кипения 2530 °с; твердость нв 18–20; обладает значитель-
ной механической прочностью (проволока из золота сечением 1 мм2 
разрывается под нагрузкой 270 МПа); легко поддается ковке и прокату. 
в химическом отношении золото отличается малым сродством с дру-
гими элементами. с кислородом воздуха непосредственно не соединя-
ется. При нормальной температуре на него оказывают действие хлор, 
бром и фтор. Лучшие растворители — смеси, выделяющие хлор. Под 
действием хлора при температуре 200 °с металлическое золото пре-
вращается в хлорное, хорошо растворимое в воде. в смеси азотной и 
соляной кислот («царской водке») металлическое золото растворяет-
ся и превращается в хлорное. расплавленное золото (при температуре 
1063 °с) имеет плотность 17,3 г/см3, а твердое — 18,2 г/ см3, что обу-
словливает значительную его усадку при затвердевании. 

серебро (Аg) — ковкий, тягучий металл блестяще-белого цвета; 
плотность 10,49 г/см3; температура плавления 960,5 °с; температура 
кипения 1955 °с; твердость нв 25; обладает наивысшей отражатель-
ной способностью (94 %); легко поддается полировке; хорошо прово-
дит электричество и тепло; прокатывается в тонкие листы толщиной 
до 0,00025 мм и вытягивается в тончайшую проволоку. так как сере-
бро очень мягкий металл, в ювелирном деле его применяют только в 
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виде сплавов (чаще всего с медью). в чистом виде серебро использу-
ют для серебрения различных изделий из недрагоценных металлов. 

Платина (рt) — ковкий металл серебристо-белого цвета, с серова-
тым оттенком, по цвету и блеску напоминающий олово; плотность 
21,4 г/см3; температура плавления 1773,5 °с; температура кипения 
4300 °с; твердость нв 50. 

чистая платина мягка. Для увеличения твердости и прочности ее 
сплавляют с родием, иридием, палладием, золотом, серебром, медью 
и пр. тягучесть чистой платины приближается к тягучести золота. 
соляная, азотная и серная кислоты порознь на платину не действу-
ют. растворяется она только в смеси азотной и соляной кислот, об-
разуя при этом хлорную платину. в расплавленном состоянии плати-
на поглощает водород. в производстве ювелирных изделий платина 
широко применяется как оправа для бриллиантов, для изготовления 
браслетов, цепочек, колец и как составная часть некоторых сплавов 
с золотом. 

свойства металлов платиновой группы (спутников платины) — 
палладия, иридия, родия и осмия — сходны со свойствами платины. 

Палладий (рd) — ковкий, тягучий металл серебристо-белого цве-
та; плотность 12,16 г/см3; температура плавления 1554,5 °с; темпера-
тура кипения 2200 °с; твердость нв 52; отражательная способность 
65 %. Палладий растворяется в азотной кислоте, в смеси азотной и 
соляной кислот; в твердом и жидком состоянии поглощает водород. 

иридий (Ir) — твердый, хрупкий металл белого цвета с легким се-
рым оттенком; плотность 22,4 г/см3; температура плавления 2454 °с; 
температура кипения 5300 °с; твердость нв 172. При накаливании 
докрасна иридий обладает некоторой ковкостью; обработка его 
вследствие высокой твердости затруднительна. кислоты и расплав-
ленные щелочи на него не действуют. иридий применяется главным 
образом в виде сплавов с платиной и другими металлами. Добавка 
иридия к платине значительно увеличивает ее твердость. сплавы 
иридия с платиной применяются при изготовлении ювелирных из-
делий, зубоврачебных и хирургических инструментов и т. д. 

родий (Rh) — хрупкий металл бледно-голубого цвета, похожий 
на алюминий; плотность 12,41 г/см3; температура плавления 1966 °с; 
температура кипения 4500 °с; твердость нв 101; отражательная спо-
собность 70–80 %. 

рутений (Ru) — твердый, хрупкий, тугоплавкий металл серебри-
сто-белого цвета (очень похож на платину); плотность 12,2 г/см3; 
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температура плавления 2450 °с; температура кипения 4100 °с; твер-
дость нв 220. 

Драгоценные металлы обладают высокой степенью пластично-
сти, однако применение их в чистом виде в ювелирном производстве 
ограничено из-за недостаточной твердости и износостойкости. По-
этому для изготовления ювелирных изделий, как правило, использу-
ют их сплавы с другими металлами. изменяя состав сплавов, можно 
изменять их свойства: твердость, прочность, пластичность, цвет, кор-
розионную стойкость, плотность, температуру плавления и др. 

сплавы золота получают, используя в качестве легирующих эле-
ментов серебро, медь, платину, палладий, цинк, кадмий. наиболее 
часто для изготовления ювелирных изделий используют тройные 
сплавы системы золото — серебро — медь; реже — двойные сплавы 
систем: золото — серебро и золото — медь. в отдельных случаях, ког-
да необходимо получить различно окрашенные сплавы золота, в них 
добавляют платину, палладий, кадмий, серебро, цинк, никель, медь 
и другие металлы. так, прибавка меди придает золоту цвета от желто-
го до красного, прибавка серебра — от бледно-зеленого до почти бе-
лого, прибавка кадмия — зеленый цвет, прибавка палладия — бурый 
или белый, прибавка платины — белый, прибавка никеля — бледно-
желтый. 

серебряные ювелирные изделия изготовляют в основном из се-
ребряно-медного сплава, содержащего 87,5 % серебра и 12,5 % меди 
(срМ 875). Для производства изделий, покрываемых эмалью, приме-
няется сплав, содержащий 91,6 % серебра (срМ 916), а для филигран-
ных изделий сплав, содержащий 96 % серебра (срМ 960). в некото-
рых случаях применяют сплавы серебра с цинком, кадмием, никелем 
и алюминием. 

сплавы платины применяются в ювелирном деле для изготовле-
ния верхушек и кастов колец и серег, а также для крепления брилли-
антов. 

При изготовлении ювелирных изделий применяется сплав пал-
ладия 850-й пробы, содержащий 85 % палладия, 13 % серебра и 2 % 
никеля. 

к цветным металлам относятся медь, никель, алюминий, цинк, 
кадмий, свинец, олово, хром и ртуть. Они применяются в ювелирном 
производстве чаще всего в сплавах с другими металлами. 

Медь (сu) — металл характерного красного цвета, плотность 8,93 
г/см3; температура плавления 1083 °с; температура кипения 2310 °с; 



125

твердость нв 35. Медь входит в состав многих сплавов и применяется 
также для легирования золота и серебра, получения золотых и сере-
бряных припоев, изготовления черни и других производственных по-
требностей. 

Латуни, полутомпаки и томпаки — это сплавы меди с цинком (4–
40 %), иногда с добавками свинца, олова, железа, никеля и др. цвет 
латуни по мере уменьшения в сплавах содержания меди постепен-
но переходит от медно-красного (не менее 90 %) к золотистому. Эти 
сплавы имеют низкую коррозионную стойкость, что требует допол-
нительного покрытия изделий из них. 

никель (Ni) — металл серебристо-белого цвета с сильным бле-
ском; плотность 8,9 г/см3; температура плавления 1455 °с; темпера-
тура кипения 3000 °с; твердость нв 70. никель тверд, тугоплавок, 
гибок, ковок и тягуч, прокатывается в очень тонкие листы и вытя-
гивается в проволоку; легко полируется. сплав золота при добавке 
никеля приобретает белый цвет. 

нейзильбер — сплав, содержащий 65 % меди, 15 % никеля и 20 % 
цинка; плотность 8,45 г/см3; температура плавления 1050 °с. Приме-
няется нейзильбер для изготовления посуды и столовых приборов. 

Мельхиор — сплав, содержащий 80 % меди и 20 % никеля; плот-
ность 8,9 г/см3; температура плавления 1170 °с. сплав обладает боль-
шой тягучестью и легко обрабатывается в холодном состоянии; при-
годен для глубокой штамповки. Мельхиор широко применяют для 
изготовления различной посуды, столовых приборов с последующим 
серебрением, предохраняющим изделия от коррозии и придающим 
им красивый внешний вид. Мельхиор используется также как опра-
ва для армирования хрустальных изделий (ваз для цветов, сахарниц 
и пр.). 

Алюминий (А1) — пластичный металл серебристо-белого цвета с 
голубоватым оттенком; плотность литого алюминия 2,56 г/см3; про-
катанного 2,70 г/см3; температура плавления 659 °с; твердость нв 20. 
Алюминий хорошо прокатывается, штампуется и куется. 

цинк (Zn) — тяжелый металл, синевато-серого цвета с сильным 
металлическим блеском, плотность 7,14 г/см3; температура плавле-
ния 419,5 °с; температура кипения 906 °с; твердость нв 35. Приме-
няется для составления некоторых серебряных сплавов и изготовле-
ния золотых и серебряных припоев. 

свинец (рb) — очень мягкий, тягучий металл синевато-серого 
цвета с сильным блеском, плотность 11,34 г/см3; температура плав-
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ления 327 °с; температура кипения 1525 °с; твердость нв 4. При-
меняется для получения мягких припоев, а также для приготовления 
черни. 

Олово (Sn) — ковкий металл серебристо-белого цвета. Плотность 
7,31 г/см3; температура плавления 231,9 °с; температура кипения 
2275 °с; твердость нв 5. Олово входит в состав мягких припоев и 
бронзы. 

кроме металлов, в ювелирном производстве используются раз-
личные материалы как металлические (лигатуры, сплавы для проб, 
сплавы для припоев), так и неметаллические (ювелирные природные 
камни, синтетические камни, искусственные камни) [30]. 

на период 2015 г. основным показателем характеристики драго-
ценных металлов является проба, которая соответствует количеству 
чистого золота в сплаве. например, в 1000 граммах сплава золота 
375° пробы содержится 375 граммов чистого золота, 583° пробы — 
583 граммов, 585° пробы — 585 граммов, 750° пробы — 750 граммов. 
Остальное содержание сплава называется лигатурой, это примесь 
цветных неблагородных металлов, которая применяется для того, 
чтобы золото лучше поддавалось обработке и дальнейшей эксплуата-
ции. точный состав и технология получения таких сплавов часто яв-
ляются коммерческой тайной фирм, производящих различные цвета 
лигатур [75]. самая распространенная, например, в украине — 585° 
проба золота. 

Пробы сплавов драгоценных металлов, используемых в различ-
ных странах мира, приведены в таблице 4.1. 

таблица 4.1 

Пробы сплавов драгоценных металлов, используемых в ювелирном литье 
в странах снг, западной европы, сШа и японии 

страны
Пробы сплавов драгоценных металлов 

золото серебро Платина

снг
375°, 500°, 583°, 
585°, 750°, 900°, 
916°, 950°, 958°

500°, 700°, 750°, 
800°, 875°, 900°, 
916°, 925°, 960°

900°, 950°

западная европa
375°, 585°, 750°, 
916°, 333°, 500°

925°, 958°, 800°, 
835°, 925°

950°

сША 450°, 750° 900°, 925° 950°

япония
375°, 417°, 500°, 
585°, 625°, 750°, 
835°, 917°, 1000°

800°, 900°, 905°, 
950°, 1000°

850°, 900°, 950°, 
1000°
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золото одной пробы может иметь различные цвета. например, зо-
лото 585° пробы может быть белое, желтое, красное, зеленое, корич-
невое, голубое, синее и черное. Однако покупатели ювелирных из-
делий традиционно считают желтое (или красновато-желтое) золото 
настоящим золотом. 

ювелиры научились изготавливать красное золото методом до-
бавления меди с небольшим количеством серебра, которое затем про-
давали как червонное. с увеличением содержания меди красноватые 
оттенки можно было усиливать вплоть до ярко-красного. Однако 
золото с примесью меди более блеклое, мутное, а цвет «червонного» 
золота светлый. чем больше в лигатуре меди, тем больше вероятность 
потускнения серебряных и золотых изделий, которые при соприкос-
новении с кислородом начинают окисляться, образуя на поверхности 
украшения пленку оксида меди красновато-коричневого цвета. 

Зеленое золото. если содержание серебра превышает 30 %, золо-
то приобретает серебристый цвет с зеленоватым отливом и считается 
уже особым сплавом, получившим название электрум. По мере до-
бавления серебра цвет сплава зеленеет, переходя в желто-зеленый, 
желто-белый и, наконец, чисто белый. цинк или кадмий также при-
дают сплаву зеленоватый оттенок. такие сплавы хрупки и в ювелир-
ном деле не применяются. 

Белое золото можно получить двумя способами: при помощи 
лигатуры из серебра и палладия или платины или на основе более 
сложных сплавов из серебра, никеля, меди и цинка. Платина окра-
шивает золотой сплав в белый цвет даже интенсивнее палладия, но в 
лигатурах применяется редко. Десятая часть палладия придает слитку 
бело-стальной оттенок. Применение палладиевых лигатур дает хоро-
ший белый цвет, увеличивает прочность металла, но для массового 
производства изделий оно обходится дорого. никелевые лигатуры 
значительно дешевле, но они придают белому золоту желтоватый от-
тенок, сплав получается хрупкий и тугоплавкий. готовые изделия из 
белого золота иногда покрывают родием (родируют), чтобы удалить 
желтизну, придать им особый блеск и стойкость, но в странах снг 
этот метод применяется редко. Определение степени цветового тона 
оценивается по системе числовой классификации с использованием 
цифрового индекса, например, тона желтизны. Однако стандарты, 
регулирующие цвет золота, не разработаны. По сравнению с желтым 
белое золото более стойко к действию атмосферы. чаще всего изго-
тавливают белое золото 583-й и 750-й проб. в особо дорогих изделиях 
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применяется сплав золота и платины, так называемое платиновое зо-
лото 777-й пробы. 

используется множество лигатур для получения цветовых оттен-
ков золота: белого, розового, красного, зеленого, черного, коричне-
вого, фиолетового, синего и голубого. Лигатуры влияют не только 
на цвет драгоценного металла, но и на его качество. Производитель 
выпускает ювелирные изделия из драгоценных сплавов, регламен-
тированных национальными стандартами, в которых регулирует-
ся содержание не только самого драгоценного металла, но и других 
компонентов, входящих в лигатуру. нарушение пропорций приводит 
как к снижению качества поверхности изделий, так и может неблаго-
приятно влиять на кожные покровы потребителя в месте контакта с 
изделием. чистое серебро склонно к высокой скорости окисления и 
потускнению поверхности. в сплавах с золотом в количествах при-
близительно 50 % изделия обладают достаточно высокой стойкостью 
к атмосферной коррозии и потускнению. 

сплав золото-серебро-медь (Аu-Аg-сu) желтого цвета обладает 
высокой прочностью и хорошо поддается обработке как механиче-
ским способом, так и методом литья. 

сплав золото-серебро (Аu-Аg) может изменять цвет от желтого до 
белого в зависимости от процентного содержания в нем серебра. хо-
рошо поддается обработке как механическим способом, так и мето-
дом литья. в производстве ювелирных изделий применяется редко, 
так как имеет низкий уровень художественной выразительности и по 
цветовому тону (бледно белый). 

сплав золото-медь (Аu-сu) изменяет цвет от желтого до красного, 
в зависимости от процентного содержания меди. с увеличением со-
держания меди твердость сплава повышается, однако он хуже подда-
ется механической обработке. в связи с этим при изготовлении юве-
лирных изделий в сплав вводят небольшую часть серебра, что делает 
его более пластичным и ковким. 

сплав золото-платина (Аu-рt) изменяет цвет от желтого до бело-
го, в зависимости от процентного содержания платины. сплав белого 
цвета называют «белое золото». сплав обладает большой твердостью 
и тугоплавкостью. в производстве ювелирных изделий применяется 
редко, в основном для изготовления оправ и кастов для крепления 
бриллиантов. 

сплав золото-палладий (Аu-рd) изменяет цвет от желтого до бело-
го, в зависимости от процентного содержания палладия. сплав обла-
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дает большой твердостью и тугоплавкостью, в результате чего крайне 
редко применяется в ювелирном производстве. 

сплав золото-кадмий (Аu-сd) изменяет цвет от желтого до серого, 
в зависимости от процентного содержания кадмия. сплав хрупкий, в 
результате чего в ювелирном производстве применяется редко. 

наличие вредных примесей в сплаве оказывает негативное вли-
яние на его дизайн и качество. например, свинец и олово делают 
сплавы хрупкими, алюминий при переплавке сплава может образо-
вать окись алюминия, которая также делает сплав непригодным к 
обработке. если ввести цинк и кадмий вместе, то при эксплуатации 
этих сплавов от выделения кожей аммиака и пота изделия быстро 
тускнеют. При работе с кремнийсодержащими лигатурами возника-
ют следующие проблемы: плохие механические качества, хрупкость, 
«апельсиновая корка», а также проблемы с блеском. в процессе по-
лировки достигается блеск изделия, но это увеличивает себестои-
мость изделия. сплавы с крупнозернистой структурой мягче и боль-
ше подвержены износу и царапинам. чтобы этого не происходило, 
в сплавы добавляют модификаторы, чаще всего это тугоплавкие ме-
таллы платиновой группы в количестве 0,3–1,5 %, в зависимости от 
пробы и модификатора. При полировке таких изделий достаточно 
минимальных усилий для получения зеркального блеска, причем при 
меньших потерях металла. сплав получается более плотный и более 
устойчивый к истиранию и царапанию, товарный вид этого изделия 
легко восстанавливается, лигатура мелкозернистая за счет незначи-
тельного количества иридия. 

цвет зависит не только от лигатурных добавок, но и от воздей-
ствия на изделие различными химическими методами. такие цвета, 
как черный, коричневый, фиолетовый, синий и голубой, получаются 
методом нанесения покрытия на поверхность изделия или в резуль-
тате химической или термической обработки [74]. 

Метод оксидирования — получение искусственным путем за-
щитно-декоративной отделки на поверхности уже готового юве-
лирного изделия, которая придает ему различные оттенки. Процесс 
оксидирования заключается в нанесении на поверхность изделия 
оксидного слоя. за рубежом этим методом получают золото черно-
го, синего, фиолетового, серого и коричневого цветов. Для приме-
нения этого метода разрабатываются специальные сплавы золота, в 
которых используется кобальт, формирующий плотную окись чер-
ного цвета при оксидировании сплава. в результате включения в со-
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став сплава железа, марганца, никеля и меди путем оксидирования 
получают поверхностный слой коричневого цвета. в зависимости 
от процентного соотношения количества железа и никеля при ок-
сидировании получают интенсивность окраски от темно-синего до 
голубого цвета. 

Метод гальваностегии включает добавление в специальный рас-
твор красителей с целью формирования слоя на поверхности изде-
лия. Дополнительно применяется специальная обработка для стаби-
лизации цвета и повышения износостойкости. в настоящее время 
существует возможность получать этим методом голубой, красный и 
черный цвета золота. интерметаллические соединения очень хрупки 
и с трудом поддаются обработке, а покрытия имеют небольшую тол-
щину и могут быстро стираться. сплавы черного золота очень хруп-
ки, поэтому большинство производителей изготавливают белое изде-
лие, а потом покрывают его гальваническим способом (для черного 
иногда используется рутений). 

Метод родирования — на золото нанесено родиевое покрытие, 
а его поверхность отдает холодной голубизной. Можно получить и 
сплав голубого цвета (ноу-хау). видимо, секрет заключается в добав-
ках кобальта. известен также золотой сплав синего цвета, который в 
качестве примеси содержит железо. 

таким образом, возможности цветового дизайна с использовани-
ем золота весьма значительны, но ограничены применительно к ли-
тьевому методу формообразования и высокой стоимости основного 
металла. золото делает ювелирное изделие недоступным по цене для 
основной массы потребителей, например, на рынке украины. По-
этому, значительный практический интерес представляют цветные 
сплавы, имитирующие цвет золота, обладающие высокими литей-
ными свойствами для воспроизведения сложной формы тонкого ре-
льефа поверхности с уровнем чистоты (шероховатости) ювелирных 
изделий, соответствующей 5–6 классу, и не оказывающих вредное 
(аллергенное) воздействие на здоровье или кожу человека. 

новым направлением в снижении стоимости материалов для из-
готовления ювелирных изделий являются выполнение ювелирных 
камней методом литья, например, в кокиль из расплава цветного 
стекла, имитирующего цвет драгоценного камня. с этой целью в 
шихте для плавки используют сырьевые смеси, имеющие темпера-
туру плавления 970–1050 °с, и компоненты, обеспечивающие за-
данный цвет и характерный для камня блеск. например, в табл. 4.2 
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приведены ориентировочные составы шихты для плавки и литья за-
готовок, из которых после доработки имитируют драгоценные и по-
лудрагоценные камни [75]. 

таблица 4.2 

сырьевые смеси для шихты при плавке и литье искусственных драгоценных 
и полудрагоценных камней 

наименова-
ние камня 

состав сырьевой смеси, мас. %

Аквамарин горный хрусталь 36, сода 12, бура 1/4, сурик 1/2, селитра 3/4, 
окись железа 1/2, углекислая медь 1/8.

рубин  горный хрусталь 24, сода 12, сурик 1/2, бура 11, селитра 5,5, 
краситель (кассиев пурпур) 1,0, сернистая сурьма 0,5.

сапфир горный хрусталь 36, сода 22, сурик 1/2, селитра 3, углекис-
лый кобальт 1/3

турмалин горный хрусталь 22,5, сода 28, сурик 22,5, бура 12, селитра 
2,5

изумруд горный хрусталь 36, сода 22,5. бура 7,5, сурик 7,5, селитра 
3/4, окись железа 1/4, углекислая медь 2/3

составы шихты (табл. 4.2) и методы изготовления отливок, пол-
ностью соответствующих цветовым характеристикам драгоценных 
камней, находятся в стадии научного поиска или патентования в виде 
изобретений [77–79]. 

4.2. новые мастер-сПлавы (лигатУры)  
для литья изделий из золота и серебра 

Матричный мастер-сплав (лигатура) — это сплав базовых элемен-
тов без содержания драгметаллов. так, для литья по выплавляемым 
моделям обычно применяются красные сплавы с содержанием сере-
бра, а данный вид лигатуры удобен как раз тем, что его можно при-
менять как с добавлением серебра, так и без него [80; 81]. 

например, матрица Lux 153 (Cu 94,5 %; Zn 5,5 %) для литья по вы-
плавляемым моделям может вполне использоваться и без добавления 
серебра, а Lux 169 (Cu 95,5 %; Zn 1,5 %; Ga 3 %) без серебра исполь-
зовать не рекомендуется, так как цвет будет слишком красным. на 
рынке, например, повышенным спросом пользуется сплав так назы-
ваемый «русский красный». 
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Для непрерывного литья и пластической деформации матричные 
мастер-сплавы становятся особенно интересны в техническом аспек-
те. в цепевязальном производстве лучше всего использовать лигатуру 
Genia 162 (Cu 94 %; Zn 3,5 %; Ag 2,5 %) — она универсальна и пригод-
на для всех видов производств, в том числе литья по выплавляемым 
моделям. Этот матричный мастер-сплав может быть использован как 
с добавлением, так и без добавления серебра, например, для литья 
часовых корпусов. Этот мелкозернистый сплав позволяет добиться 
высокого качества поверхности, особенно при добавлении серебра 
(7,5 % на 1 кг готового сплава). такими же характеристиками облада-
ют и матрицы Flexia 169 и Flexia 166. 

Эти лигатуры производятся в италии на заводе Progold S.p.A. 
в состав продукта входят чистые металлы, прошедшие дополнитель-
ную очистку во избежание попадания в расплав примесей, которые 
могут стать причиной дальнейшего брака по окcидам в производ-
стве ювелирных изделий. Основным источником таких загрязнений 
служат базовые элементы лигатуры, поэтому медь, цинк, кремний, 
измельчители зерна, другие присадки и модификаторы требуют ис-
ключительной чистоты. серебро, которое необходимо добавлять в 
некоторые матричные лигатуры, при условии, что оно куплено в бан-
ке или у дилера, который подтверждает, что материал прошел аффи-
наж, также может иметь существенный недостаток — наличие сво-
бодного кислорода. 

готовые лигатуры, содержащие серебро, безусловно, удобны в 
применении, но по стоимости они существенно отличаются от ма-
тричных лигатур, даже при условии добавления серебра. Это связа-
но с тем, что импортные пошлины на матричные сплавы составляют 
всего 5 %, против 20 % для серебросодержащих. 

Flexia 126 — (585) Лигатура предназначена для производства крас-
ного золота 375°, 585°, 750° пробы с добавлением серебра или без. хи-
мический состав сплава (Ag 1,8 %; Cu 96,2 %; Zn 2 %) подходит для 
искусственного старения золота, рекомендуется для литья в излож-
ницу и штампованных изделий. 

Flexia 169 — (585). Лигатура предназначена для производства из-
делий из золота 585° пробы. химический состав: Cu 97,5 %; Zn 2,5 %. 
требуется добавление серебра в количестве 66,9 граммов на каж-
дый килограмм готового сплава. сплав пригоден для производства 
штампованной продукции, полнотелых и пустотелых цепей, серег 
и браслетов, а также колец из заготовок в форме трубы. Основной 
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особенностью сплава является высокая степень пластичности, также 
применим для производства прессованных и кованых цепей. сплав 
мелкозернистый. рекомендуется для литья в изложницу и непрерыв-
ного литья. 

Genia 162 — (585). Эта лигатура предназначена для производства 
красного золота 375°, 417° и 585° пробы. состав: Cu 94 %; Zn 3,5 %; 
Ag 2,5 %. сплав пригоден для производства штампованной продук-
ции, полнотелых и пустотелых цепей, серег и браслетов, колец из 
трубы, а также для литья по выплавляемым моделям с камнями и без. 
сплав не подходит для искусственного старения. Для пластической 
деформации может отливаться с использованием всех известных ме-
тодов (как литье в изложницу, так и непрерывное литье), для литья 
по выплавляемым моделям, использоваться во всех технологиях с до-
бавлением и без добавления серебра. 

Lux 153 — (585). Эта лигатура предназначена для производства 
изделий из красного золота методом литья по выплавляемым мо-
делям с камнями и без. используется для изделий 375°, 415° и 585° 
пробы. состав: Cu 94,5 %; Zn 5,5 %. Это матрица для литьевого ма-
стер-сплава. Для 585° пробы используется 56,02 грамма на каждый 
кг готового сплава. готовый сплав имеет светло-красный цвет, из-
вестный как «русский красный». сплав не поддается процедуре ис-
кусственного старения, пригоден для всех методов литья по выплав-
ляемым моделям. 

Lux 169 — (585). Данный мастер-сплав предназначен для произ-
водства изделий из золота 375° и 585° пробы, цвет «русский красный» 
в 585° пробе. химический состав: (Cu 95,5 %; Zn 1,5 %; Ga 3 %). Этот 
мастер-сплав является матрицей и может быть применен только по-
сле добавления серебра. так, для 585° пробы необходимо добавить 
52 г серебра на 1 кг готового сплава. Данный сплав пригоден для ли-
тья по выплавляемым моделям с камнями и без, сплав не подлежит 
старению, особенно рекомендуется для литья изделий сложной кон-
струкции. сплав мелкозернистый, благодаря чему сокращается уса-
дочная пористость, пригоден для всех типов литья по выплавляемым 
моделям. 

в табл. 4.3 представлены лигатуры, их свойства и стоимость для 
приготовления золота с цветовым дизайном «красный, розовый» и 
«желтый, зеленый». 

следует отметить, что лигатура состава Cu 94,5 %; Zn 5,5 %, Si 
<0,5 % имеет диапазон кристаллизации без добавок серебра 824–
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940 °с, а с его добавками 750–894 °с. При этом лигатура и сплав на её 
основе устойчивы к окислению. вариантами указанной лигатуры для 
получения посредством добавки серебра цветового дизайна «русский 
красный» для литья по выплавляемым моделям является сu 95,5 %, 
Zn 2,5 %, Ga 3 %. 

таблица 4.3 

характеристика лигатур для приготовления отливок из золота с цветовым 
дизайном «красный, розовый» и «желтый, зеленый» 

код Проба
размер 

зерна в 585° 
пробе золота

цена за кг 
в гривнях, 

с нДс

химический состав, 
% содержание в 
мастер-сплаве

Лигатуры-матрицы для золота
красный, розовый

Flexia 166 375°, 417°, 
585°

50 8 400
Cu 93,35 %; 

Zn 6,5 %; Ni 0,15 %
Flexia 169 375°, 417°, 

585°
120 8 400 Cu 97,5 %; Zn 2,5 %

Genia 162 375°, 417°, 
585°

62 11 000
Cu 94 % ; Zn 3,5 %; 

Ag 2,5 %
Lux 153

385°, 417°, 
585°

950 (не со-
держит из-
мельчитель 

зерна

8 800 сu 94,5 %; Zn 5,5 %

Lux 169 375°, 417°, 
585°

854 11 000
Cu 95,5 %; Zn 1,5 %; 

Ga 3 %
желтый, зеленый

Flexia 153 585°, 750° 75 9 000 Cu 94,5 %; Zn 5,5 %
Flexia 152 585° 169 8 200 Cu 76 %; Zn 24 %

на выставке «ювелир -тех 2010» была представлена новая лигату-
ра Silv-Vu-1 для сплавов серебра [81]. 

её разработка обусловлена ростом покупательского спроса в ус-
ловиях кризиса на изделия из серебра, а также необходимостью по-
вышения коррозионной стойкости и их технологичности, сплавов на 
основе серебра. учитывались требования по содержанию основных 
легирующих компонентов, величине угара компонентов лигатуры 
при плавке и литье, универсальности получаемого сплава для всех 
методов формообразования. 

сплав имеет необходимую хрупкость для достижения обрабаты-
ваемости. влияние состава и структуры на чистоту поверхности объ-
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ясняется тем, что при большей твёрдости обрабатываемого металла 
меньше степень пластической деформации. Обрабатываемость сере-
бра 925° пробы улучшается с увеличением содержания олова до опре-
деленного предела. 

сплав, полученный на основе лигатуры Silv-Vu-1, технологичен 
на всех этапах изготовления ювелирного изделия благодаря допол-
нительному содержанию алюминия, кремния и меди фосфористой 
марок Мф1, Мф11 (10 и 20 % содержания фосфора). наилучшие 
результаты в качестве сильного раскислителя и модификатора 2-го 
рода показал бор. хорошо зарекомендовал себя алюминий — благо-
даря присущим ему литейным свойствам. Алюминий, фосфор, бор и 
кремний введены в расплав в качестве сильных раскислителей, пре-
пятствующих появлению окиси меди. 

Об эффективности раскислителя приближённо можно судить по 
отношению теплоты образования его окисла к теплоте образования 
меди. разработанная лигатура предназначена для улучшения техно-
логичности сплава серебра 925° пробы, увеличения его жидкотекуче-
сти и уменьшения коэффициента объемной усадки. 

использование предлагаемого сплава, наряду с принципиальной 
возможностью получения цельнолитых фасонных отливок, позволи-
ло резко снизить процент брака отливок: по дефектам газоусадочно-
го характера до 4–6 %, а по дефектам непроливы и неслитины — до 
7–9 %. 

исследования микроструктуры сплава срМ 925 показали, что от-
ливки обычного сплава серебро-медь имеют крупнозернистую струк-
туру. После паек и отжига размер не увеличивается, однако проис-
ходит дополнительное окисление поверхностных зон отливок, что 
приводит к возникновению хрупкости. 

Применение лигатуры Silv позволяет в наибольшей степени раз-
мельчить структуру отливок. 

сплав Silv обладает плотным и упрочняющим свойством за счет 
компонентов (никель, титан, бор, алюминий), составляющих с сере-
бром твёрдый раствор внедрения. следовательно, свойства предло-
женного сплава почти идентичны свойствам чистого серебра. юве-
лирные изделия, изготовленные из данного сплава, имеют красивый 
стальной цвет и блеск, не темнеют со временем. 

коррозионную стойкость сплава повышают алюминий и крем-
ний. в качестве дополнительных центров кристаллизации выбран 
титан. в качестве модификатора-лимитатора, ограничивающего рост 
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кристаллов и скругляющего границы зёрен, выбран бор. сплавы на 
основе золота имеют повышенную коррозионную стойкость [91]. 
весьма перспективными в качестве сплавов, имитирующих цвет зо-
лота, являются сплавы на основе меди [27; 84]. 

4.3. технологичесКие и литейные свойства  
сПлавов на основе меди 

4.3.1. Оловянные литейные бронзы 

Основой литейных оловянных бронз являются системы сu-Sn и 
Cu-Sn-Zn-(Pb). Широкое применение нашли в промышленности 
оловянные бронзы, содержащие олова не более 10–12 % и редко — 
12–20 %. Для этих бронз характерны широкий температурный интер-
вал кристаллизации и значительная растворимость олова в твердом 
состоянии. структура бронз, содержащих до 8 % Sn, представляет со-
бой α-твердый раствор дендритного строения с неравномерным рас-
пределением компонентов вследствие дендритной ликвации. струк-
тура сплавов с концентрацией Sn не более 8 % состоит из α-фазы и 
эвтектоида α + σ (Cu

S
Sn

S
). твердая интерметаллидная фаза Cu

S
Sn

S
 вы-

зывает увеличение прочности и твердости; максимальных значений 
эти величины достигают при 20–35 % Sn. Прочность бронз увеличи-
вается с возрастанием содержания упрочняющих элементов. 

в зависимости от процентного содержания олова оловянные 
бронзы подразделяют на бронзы: 

● oбщего назначения (содержание олова до 6–10 %); 
● высокопрочные (содержание олова до 16–19 %). 
в зависимости от содержания легирующих компонентов различа-

ют оловянные бронзы: 
● оловянные и оловянно-цинковые (бр08ц8, бр010ц2, бр010ф1); 
● оловянно-цинково-свинцовые (бр04ц4с17, бр05цс, 

бр03ц12с5, бр06ц6с3, бр03ц7с5н1); 
● свинцовые и оловянно-свинцовые (бр05с25, бр010с10). 
химический состав основных литейных бронз приведен в 

табл. 4.4. нижний предел легирования (2–3 % Sn) определяется 
необходимостью получения минимального растворенного упроч-
нения, верхний предел (8–10 % Sn) — для изделий, работающих в 
условиях трения. 
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таблица 4.4 

химический состав оловянных литейных бронз, % (массовая доля, %) 

Марка сплава
Легирующие элементы сумма опреде-

ленных примесейSn Zn Pb
бр03ц12с5 2–3,5 8–15 3–6 1,3
бр03ц7с5н1 2,5–4 6–9,5 3–6 1,3
бр074ц7с5 3–5 6–9 4–7 1,3
бр04цс17 3,5–5,5 2–6 14–20 1,3
бр05ц5с5 4–6 4–6 4–6 1,3
бр05с25 4–6 – 23–26 1,3
бр06ц6с3 5–7 5–7 2–4 1,3
бр08ц4 7–9 4–5 – 1,0
бр010ф1 9–11 – – 1,0
бр010ц2 9–11 1–3 – 1,0
бр010с10 9–11 – 8–11 0,9

Примечание: 1. в бронзах бр03ц12с5, бр08ц4 и бр010ц2 сумма примесей 
Si — не должна превышать 0,02 % (мас. доля). 
2. в бронзе бр010ф1 содержится 0,4–1,1 % (мас. доля) р; в бронзе 
бр03ц7с5н1–0,5–25 % (мас. доля) 

указанные бронзы (табл. 4.4) при литье обычно легируют компо-
нентами, улучшающими механические, технологические и эксплуа-
тационные свойства. 

цинк является одним из основных легирующих компонентов оло-
вянных бронз. Он входит в твердый раствор и несколько повышает 
прочность и пластичность сплавов, а также улучшает растворимость 
распределения свинца, способствует возрастанию коррозионной 
стойкости бронзы в морской воде. цинк позволяет экономить более 
дорогое олово, снижает интервал кристаллизации, что способствует 
жидкотекучести, плотности и уменьшению склонности отливок к об-
ратной ликвидации. 

свинец образует в структуре медных сплавов мягкую металличе-
скую фазу. При этом прочность и твердость сплавов снижаются, но 
улучшаются антифрикционные свойства. Оптимальные концентра-
ции свинца повышают жидкотекучесть сплавов, их плотность и гер-
метичность. 

фосфор является интенсивным раскислителем медных сплавов 
и упрочнителем вследствие образования химических соединений. 
фосфор снижает температуру плавления и улучшает практическую 
жидкотекучесть. 
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никель измельчает макрозерно, повышает пластичность и проч-
ность, уменьшает ликвацию в оловянно-свинцовых бронзах. 

Оловянные бронзы из-за большого интервала кристаллизации об-
ладают умеренной жидкотекучестью. Минимальная жидкотекучесть 
соответствует концентрации олова 10–12 %. в оловянных бронзах 
образуется значительная усадочная пористость и очень небольшая 
усадочная раковина, что обусловливает малую линейную усадку 
(~ 0,8 %) при литье и обеспечивает четкое воспроизведение рельефа 
формы в сложных изделиях, например, при художественном литье, а 
также в отливках с резкими переходами от толстых сечений к тонким. 
Отливки в кокиль более плотные, линейная усадка увеличивается до 
1,4 %. в большинстве случаев горячеломкость отливок невелика. 

физические, механические и технические свойства некоторых 
литейных оловянных бронз приведены в таблицах 4.5, 4.6, 4.7. 

Литейные безоловянные бронзы подразделяет на четыре группы: 
алюминиевые, марганцевые, свинцовые и сурьмянистые. химиче-
ский состав безоловянных бронз приведен в таблице 4.8. 

таблица 4.5 

физические свойства литейных оловянных бронз 

 
Марка 

свойства

темпера-
тура °с: 

ликвиду-
са/ 

солидуса

Плот-
ность, 
кг/м2

коэф-
фициент 

линейного 
расшире-
ния ·104 
(1/° с), 

при 20 °с

удель-
ная 

тепло-
емкость 

Дж/
(кг·°с)

тепло-
прово-
дность 

вт/
(м·°с)

удельное 
электри-

ческое 
сопро-

тивление 
при 20 °с, 
мкОм·м

бр03ц12с5 950/– 8600 – – – –
брО3ц7с5н1 1050/– 8800 17,1 – – 0,085
брО4ц7с5 980/– 8900 – 0,38 58,64 –
брО4цс17 960/– 9200 – – 66,7 –
бр05ц5с5 957/– 8800 17,7 0,38 93,79 0,11
бр05с25 940/899 9400 17,6 – 75,36 –
бр06ц6с6 967/– 8820 17,1 – 75,36 0,09
бр08ц4 1015/854 8800 16,5 0,36 68,24 0,135
бр010ф1 934/– 8600 17 0,40 48,98 0,16

сплавы сu-Al кристаллизуются в узком температурном интервале 
(46 °с), что приводит к последовательному затвердеванию и образо-
ванию в отливках столбчатой структуры, в результате чего ухудшается 
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пластичность. в связи с этим все алюминиевые бронзы содержат до-
бавки 1–4 % (массовая доля) Fe. 

таблица 4.6 

механические свойства литейных оловянных бронз 

Марка 
оловянной 

бронзы

σ
в
*МПа δ

в
* % н

в
Марка 

оло-
вянной 
бронзы

σ
в
*МПа δ

в
* % н

в

 
не более

 
не более

бр03ц12с5 206 
176,2

5 
6

60 
60

бр06ц6с3 176,2 
147

4 
6

60 
60

бр03ц7с5н1 206 
176,2

5 
6

60 
60

бр08ц4 196 
196

10 
10

75 
75

бр04ц7с5 176,2 
147

4 
6

60 
60

бр010ф1 245 
215,5

3 
3

90 
80

бр04цс17 147 
147

12 
5

60 
60

бр010ц2 125,5 
215,5

10 
10

75 
65

бр05ц5с5 176,2 
147

4 
6

60 
60

 
бр010с10

 
196 

176,2

 
6 
7

 
78 
65

бр05с25 137,2 
147

6 
5

60 
45

Примечание: в числителе приведены механические свойства для отливок, 
полученных в кокиль, в знаменателе — литьем в песчаную форму. 

железо вводят в сплав для измельчения зерна и упрочнения твер-
дого раствора, замедления эвтектоидного распада β-фазы, предот-
вращающей тем самым явление самопроизвольного отжига при ли-
тье крупногабаритных фасонных отливок в песчаные формы. 

Марганец хорошо растворяется в алюминиевой бронзе, повышает 
ее коррозионную стойкость, повышает прочность и пластичность. 

никель в алюминиевых бронзах образует фазы Ni
3
Al и NiAl с пе-

ременной растворимостью в твердом состоянии, смещает однофаз-
ную область при понижении температуры в сторону медного угла, 
что позволяет алюминиевые бронзы упрочнять термической обра-
боткой. 

цинк несколько снижает технологические свойства сплава и по-
этому в алюминиевых бронзах применяется редко. 

безоловянные бронзы имеют высокие механические, антикор-
розионные и антифрикционные свойства, а также обладают рядом 
специальных свойств — высокими электропроводностью, теплопро-
водностью и паростойкостью. 



140

таблица 4.7 

технологические свойства литейных оловянных бронз 

Марка

свойства

темпера-
тура, °с: 

плавления/ 
литья

жид-
коте-

ку-
честь, 

мм

усад-
ка, %: 

линей-
ная/ 

объем-
ная

коэф-
фициент 
трения 
со сма-
зочным 
матери-

алом

коэф-
фициент 
трения 

без сма-
зочного 
матери-

ала

Обра-
батыва-
емость 
резани-

ем, %

бр03ц12с5 980/– 550 1,6/– – – 80
бр03ц7с5н1

1030/– 400
1,5/2,5–

4,5
0,015 0,16 80

бр04ц7с5 980/– 400 1,43/– 0,014 0,16 80
бр04цс17 960/– 250 –/– 0,005 0,13 90
бр05ц5с5

915/1150 400
1,6/5,5–

6,5
0,009 0,15 90

бр05с25 940/– 200 1,5/– 0,004 0,14 65
бр06ц6с3

967/1150 400
1,6/5,5–

6,5
0,009 0,16 80

бр08ц4 1010/1100–
1150

540 1,54/– 0,006 0,3 60

бр010ф1 934/1150 450 1,44/6,0 0,008 0,1 40

Примечание: Для бронз всех марок характерна невысокая горячеломкость, 
высокая герметичность, средняя склонность к газонасыщению, коррозион-
ная стойкость, рабочие температуры 280–286 °с. 

таблица 4.8 

химический состав безоловянных бронз 

Марка сплава
Легирующие элементы (си-основа) сумма 

примесейAl Fe Мn Ni Pb Zn
брА9Мц2Л 
(брАМц9–2Л)

8,0–
9,5

– – – – 2,5

брА10Мц2Л 
(брАМц10–2)

9,6–
11,0

–
1,5–
2,5

– – – 2,8

брА9жзЛ 
(брАж9- 4Л)

8,0–
10,5

2,0–
4,0

– – – 2,7

брА10жзМц2 
(брАжМцІ 0–3-
1,5)

9,0–
11,0

2,0–
4,0

1,0–
3,0

– – – 1,0
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Окончание табл. 4.8

Марка сплава
Легирующие элементы (си-основа) сумма 

примесейAl Fe Мn Ni Pb Zn
брА10ж4н4Л 
(брАжн10–4-4А)

9,5–
11,0

3,5–
5,5

–
5,5–
5,0

– – 1,5

брА11ж6нб 
(брАжн10–6-6)

10,5–
11,5

5,0–
6,5

–
5,0–
6,5

– – 1,5

брсзО
– – – –

27–
31,0

– 0,9

брА7Мц15жзн2ц2 6,6–
7,5

2,5–
3,5

14,0–
15,5

1,5–
2,5

–
1,5–
2,5

0,5

брсузнзцзс20ф
– – –

3,0–
4,0

18,0–
22,0

3,0 0,9

4.3.2. Латуни литейные 

Литейные латуни широко применяют для изготовления фасонных 
отливок. базовой диаграммой состояния для латуней является систе-
ма Cu-Zn. в соответствии с фазовым составом различают однофаз-
ную α-латунь, двухфазную (α + β)-латунь и σ -латунь. 

в соответствии со свойствами фаз в системе сu-Zn σ-латуни — 
мягкие и высокопластичные сплавы, но обладающие низкой прочно-
стью; β-латуни — прочные и твердые сплавы, но отличаются высокой 
хрупкостью. 

Литейные латуни кристаллизуются в узком температурном интер-
вале, составляющем 50...60 °с. Это в значительной мере определяет 
их литейные свойства, так как из-за узкого интервала кристаллиза-
ции латуни обладают хорошей жидкотекучестью и дают плотные от-
ливки с небольшой пористостью (главным образом в осевой части 
отливки) и сосредоточенной усадочной раковиной. Линейная усадка 
литейных латуней составляет 1,4–2,2 %. 

узкий температурный интервал кристаллизации определяет также 
склонность к образованию в отливках столбчатой структуры и транс-
кристаллизации. 

Литейные латуни мало склонны к ликвационным явлениям; от-
ливки из таких латуней получаются более однородными по свойствам 
по сравнению с отливками из оловянных бронз. 

цинк, имея низкую температуру кипения и высокую упругость 
пара, частично испаряется в процессе плавки и оказывает раскисля-
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ющее воздействие на латуни. благодаря защитному действию паров 
цинка латуни имеют небольшую склонность к газонасыщению, что 
способствует получению плотных отливок. 

Отливки из литейных латуней обладают высокой герметичностью 
и способны выдерживать давление до 30…40 МПа; отливки могут 
быть получены литьем в земляные формы, в кокиль, центробежным 
литьем (детали, имеющие ось вращения), литьем под давлением. 

Многокомпонентные литейные латуни (типа Лц23А6жзМц2 
и др.) (табл. 4.9) отличаются высокой стойкостью против износа 
при трении и применяются для изготовления подшипников, втулок, 
вкладышей и др., для которых характерны высокие контактные дав-
ления и скорости вращения. Лучший комплекс свойств отливок по-
лучается при литье в кокиль. химический состав и марки литейных 
латуней приведены в таблице 4.9. 

Латунь Лц40сд применяют для литья под давлением втулок, 
тройников, переходников, сепараторов, подшипников и др. из лату-
ни Лц23А6жзМц2 отливают ответственные детали, работающие при 
высоких удельных знакопеременных нагрузках. 

высокая жидкотекучесть латуни Лц16к4 позволяет получать из 
нее методом литья тонкостенные детали сложной формы. из латуней 
Лц40с, Лц16к4 и некоторых других получают также детали сложной 
формы с хорошим качеством поверхности, которые не требуют до-
полнительной обработки резанием. 

Основным недостатком большинства литейных латуней по срав-
нению с бронзами является их пониженная коррозионная стойкость в 
некоторых средах (морская вода и др.), связанная с обесцинкованием 
латуни и коррозионным разрушением изделий. Однако имеются мар-
ки литейных латуней, например, кремнистая Лц16к4 и др., которые 
не уступают по коррозионным свойствам бронзам и являются заме-
нителями оловянных бронз. Многокомпонентные литейные латуни с 
большим количеством β-фазы склонны к сезонному растрескиванию 
при наличии остаточных напряжений. Для устранения этого недо-
статка отливки необходимо отжигать при низких температурах. 

физические свойства литейных латуней представлены в табли-
це 4.10 [84]. 

технологические и коррозионные свойства литейных латуней 
приведены в таблице 4.11. 

Механические свойства латуней при литье (П — песчаная форма, к — 
кокиль, Д — давление, ц — центробежность) представлены в табл. 4.12. 
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таблица 4.10 

физические свойства литейных латуней 

Марка

тем-
пера-
тура 

плав-
ле-

ния, 
°с

свойства

Плот-
ность γ, 

кг/м3

удельное 
электро- 
сопро-

тивление 
ρ·106, 
Ом·м

тепло-
прово-
дность 
λ,  

вт/ 
(м·к)

удель-
ная 

тепло-
емкость 

ср,  
Дж/

(кг·к)

коэффи-
циент ли-
нейного 

расшире-
ния, 
σ·106,  

к-1

Лц40Мц3ж 880 8500 0,122 100 – 22
Лц40Мц3А 920 8400 – 100 480 20
Лц38Мц2с2 880 8600 0,118 46,1 480 21
Лц40с 885 8500 0,068 111 500 20,1
Лц40сд 885 8500 0,068 111 500 20,1
Лц40Мц1,5 880 8500 0,118 109 480 21,0
Лц30А3 995 8500 0,08 111 – 20,6
Лц16к4 900 8500 0,2 83,8 – 17
Лц14к3с3 909 8600 0,2 83,7 0 17,0
Лц25с2 890 8500 0,118 109 480 –
Лц23А6ж3Мц2 900 8500 – 50,2 – 19,8
Лц37Мц2с2к 920 8450 – 40 – 20,1

таблица 4.11 

технологические и коррозионные свойства литейных латуней 

Марка
температу-
ра литья, °с

свойства

жид-
котеку-
честь, 

мм

Ли-
нейная 
усад-
ка, %

Обраба-
тывае-
мость 

резани-
ем, %

коррозион-
ная стойкость 
(потеря мас-

сы) в морской 
воде, г/(м2·ч)

Лц40Мцзж 1000…1060 600 1,6 25 0,047
Лц40Мц3А 1030…1090 350 1,8 20 0,047
Лц38Мц2с2 1020…1080 400 1,8 60 0,05
Лц40с 1000…1060 300 2,2 80 0,059
Лцсд 1000…1060 270 2,2 – 0,059
Лц40Мц1,5 1000…1060 360 1,6 30 0,05
Лц30А3 1095…1150 570 1,6 30 –
Лц16к4 1000…1060 800 1,7 30 0,068
Лц14к3с3 1000…1050 600 1,7 50 –
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Окончание табл. 4.11

Марка
температу-
ра литья, °с

свойства

жид-
котеку-
честь, 

мм

Ли-
нейная 
усад-
ка, %

Обраба-
тывае-
мость 

резани-
ем, %

коррозион-
ная стойкость 
(потеря мас-

сы) в морской 
воде, г/(м2·ч)

Лц25с2 1000…1060 470 1,7 25 –
Лц23А6жзМц2 1030…1090 400 1,9 – –
Лц37Мц2с2к 1040…1090 400 1,4 80 –

Примечание: обрабатываемость резанием дана в % по отношению к латуни 
Лс63–3 (100 %). 

таблица 4.12 

механические свойства латуней при различных способах литья 

Марка
способ 
литья

временное со-
противление σ

в, 

МПа

Относительное 
удлинение после 
разрыва δ

5
, МПа

 
нв

не менее
Лц40с П 215 12 70

к, ц 215 20 80
Лц40сд Д 196 6 70

к 264 18 100
Лц40Мц1,5 П 372 20 100

к, ц 392 20 ПО
 
Лц40Мц3ж

П 441 18 90
к 490 10 100
Д 392 90

Лц40Мц3А к, ц 441 15 115
Лц38Мц2с2 П 245 15 80

к 343 10 85
Лц37Мц2с2к к 343 2 10
Лц30А3 П 294 12 80

к 392 15 90
Лц25с2 П 146 8 60

При литье в гипсовые формы по выплавляемым моделям метал-
лические свойства отливок как из бронзы, так и из латуни будут близ-
ки к уровню показателей, характерных для литья в песчаные формы 
(табл. 4.6, 4.12). 
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4.4. цветовой дизайн сПлавов на основе меди  
и методы его Количественного оценивания 

При производстве ювелирных и художественных изделий из не-
драгоценных металлов используют сплавы меди, имитирующие дра-
гоценные металлы, например, золото [27]. указанные сплавы, кроме 
традиционных физико-механических, технологических и коррози-
онных свойств (табл. 4.4–4.12), должны обладать и качеством цвета 
(цветовой тон, насыщенность), близким к сплавам золота опреде-
ленной пробы. решение этой проблемы применительно к известным 
или новым сплавам на основе меди, обладающим сочетанием техно-
логических, литейных и цветовыми характеристиками, близкими к 
сплавам золота, расширяет возможности создания недорогих каче-
ственных ювелирных изделий с высоким уровнем дизайна. 

в работе [84] исследовались цветовые характеристики ряда спла-
вов на основе меди с использованием спектрофотометрического ме-
тода. Этот метод основан на определении коэффициента зеркального 
отражения и координат цветности (х, у, z). Один из методов измере-
ния цвета основан на представлении о том, что цвет является функ-
цией трех независимых переменных и может быть геометрически 
интерпретирован как векторная величина. в трехкоординатном цве-
товом пространстве, построенном на основных цветах, координаты 
цветности х, у, z в соответствии международной системе МкО связа-
ны с цветовыми координатами и соотношениями: 

 ; ; .
X Y Z

x y z
X Y Z X Y Z X Y Z

= = =
+ + + + + +

  (4.1) 

единичная плоскость х+у+z=1 при пересечении с векторами ос-
новных цветов дает прямоугольный треугольник. на рис. 4.1 пред-
ставлен график цветности (часть прямоугольного треугольника). 
точкам кривой соответствуют цвета чистых спектральных излучений 
в видимой области спектра — от фиолетового до красного. крайние 
точки соединяются прямой линией, представляющей пурпурные цве-
та, которые образуются при смешении красного и фиолетового цве-
тов. точки на графике (рис.4.1) характеризуют цветовые свойства чи-
стых металлов — меди и золота, а также сплавов Л90 и злсрМ58з-80. 

цветовые параметры рассчитывают для источника излучения, 
воспроизводящего фазу дневного света с коррелированной цветовой 
температурой. 
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Один из способов оценки качества цвета — определение цветово-
го тона и насыщенности (чистоты цвета), цветовой тон соответствует 
длине волны чистого спектрального цвета (λ

d
). Доминирующая длина 

волны определяет, какая часть спектра должна быть смешана с ахро-
матическим стандартом для получения цветового равенства с иссле-
дуемым объектом. чистота цвета данного объекта определяет степень 
приближения этого цвета к цвету той части спектра, которая опреде-
ляется доминирующей длиной волны. 
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екта определяет степень приближения этого цвета к цвету той части спектра, 
которая определяется доминирующей длиной волны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.1. Цветовой график x, y МКО: 
                                               1 – сплав ЗлСрМ 583-80 
 

Основным свойством объекта, ответственного за его цвет, является коэф-
фициент зеркального отражения R(λ). Это справедливо только для непрозрач-
ных и несамосветящихся объектов. При разработке сплавов на основе меди, 
имитирующих золотые, в качестве эталона в исследованиях выбирают стан-
дартный ювелирный сплав 583° или 750° пробы. Использование спектрофото-
метра с приставкой зеркального отражения позволяет определить расчетным 
методом координаты цвета и цветности для источника света С по методу взве-
шенных ординат. 

При использовании этого метода полученный спектр разбивают на ко-
нечное число одинаковых интервалов длин волн λ, а координаты цвета опре-
деляют путем вычисления соответствующих сумм: 

 

                                                                                       (4.2) 

 
где k=100/[ΣS(λ)ӯ(λ)Δλ]; φ(λ) Δλ=R(λ)S(λ)Δλ. 

рис. 4.1. цветовой график x, y МкО: 1 — сплав злсрМ 583–80 

Основным свойством объекта, ответственного за его цвет, являет-
ся коэффициент зеркального отражения R(λ). Это справедливо толь-
ко для непрозрачных и несамосветящихся объектов. При разработке 
сплавов на основе меди, имитирующих золотые, в качестве эталона 
в исследованиях выбирают стандартный ювелирный сплав 583° или 
750° пробы. использование спектрофотометра с приставкой зеркаль-
ного отражения позволяет определить расчетным методом координа-
ты цвета и цветности для источника света с по методу взвешенных 
ординат. 

При использовании этого метода полученный спектр разбива-
ют на конечное число одинаковых интервалов длин волн Δλ, а ко-
ординаты цвета определяют путем вычисления соответствующих 
сумм: 
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( ) ( ) ;

( ) ( ) ;

( ) ( ) ,

X k x

Y k y

Z k z

λ

λ

λ

= ϕ λ λ ∆λ

= ϕ λ λ ∆λ

= ϕ λ λ ∆λ

∑

∑

∑

  (4.2) 

где k=100/[ΣS(λ)ӯ(λ)Δλ]; φ(λ) Δλ=R(λ)S(λ)Δλ. 
При определении цветовых свойств с использованием, например, 

спектрофотометра RFC фирмы «Оптон» встроенное вычислительное 
устройство позволяет получать сразу координаты цветности х и у, тер-
мины цвета L, А, в цветового пространства Адамса — никкерсона, а 
также цветовое различие Δе по сравнению с эталоном. цветовое раз-
личие представляет собой расстояние, измеренное в единицах МкО, 
между двумя точками цветового пространства (рис. 4.2). 

При пороге Δе= 1 ед. МкО и ниже цвета сплавов в области спектра 
красный-желтый воспринимаются как идентичные. в табл. 4.13 при-
ведены цветовые характеристики ювелирного сплава злсрМ 583–80 
и сплавов меди. цветовой тон и насыщенность определяли по стан-
дартному графику ху, исходя из координат цветности х и у [84]. 
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вые характеристики ювелирного сплава ЗлСрМ  583-80 и сплавов меди. Цвето-
вой тон и насыщенность определяли по стандартному графику ху, исходя из 
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Рис. 4.2. Представление цвета в унифици-
рованном цветовом пространстве 

Адамса-Никкерсона 
 
 

Наиболее полно эталонному сплаву 
золота марки ЗлСрМ 583-80 соответству-
ет сплав Л 96. Из бронз наименьшее от-
клонение по цветовому тону и насы- 
щенности имеет сплав БрА5 и бронза 
БрОЦ 4-3 (табл.4.13). Вышеуказанные 

бронзы уступают на 1,5 и 4,0 ед. МКО сплаву Л 96 по величине Е, характери-
зующей величины отклонения цветового дизайна от сплава-эталона. 
 

Таблица 4.13 – Цветовой дизайн сплавов бронз и латуней, имитирующих 
ювелирный сплав золота марки ЗлСрМ 583-80 
 

Материал 
сплава 

Цвето-
вой 

тон λ,нм 

Насыщен-
ность цве-

та,% 

Термины цвета, ед. МКО Е 
ед. 

МКО 
L A B 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗлСрМ583-80 583 31 82,76 9,72 16,43 - 

Медь 587 30 80,47 13,73 15,72 4,7 
Л96 585 28 84,25 10,4 17,29 1,9 
Л90 581 30 87,51 7,6 17,16 5,3 

ЛА85-05 580 33 89,14 4,27 19,13 8,8 
ЛО90-1 581 30,5 86,82 7,1 17,54 5,0 

рис. 4.2. Представление цвета в унифицированном цветовом пространстве 
Адамса — никкерсона 

наиболее полно эталонному сплаву золота марки злсрМ 583–80 
соответствует сплав Л 96. из бронз наименьшее отклонение по цве-
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товому тону и насыщенности имеет сплав брА5 и бронза брОц 4–3 
(табл. 4.13). вышеуказанные бронзы уступают на 1,5 и 4,0 ед. МкО 
сплаву Л 96 по величине Δе, характеризующей величины отклонения 
цветового дизайна от сплава-эталона. 

таблица 4.13 

цветовой дизайн сплавов бронз и латуней, имитирующих ювелирный сплав 
золота марки злсрм 583–80 

Материал 
сплава

цвето-
вой 

тон λ,нм

насы-
щенность 
цвета, %

термины цвета, ед. МкО Δе ед. 
МкОL A B

злсрМ583–80 583 31 82,76 9,72 16,43 –
Медь 587 30 80,47 13,73 15,72 4,7
Л96 585 28 84,25 10,4 17,29 1,9
Л90 581 30 87,51 7,6 17,16 5,3
ЛА85–05 580 33 89,14 4,27 19,13 8,8
ЛО90–1 581 30,5 86,82 7,1 17,54 5,0
Лкс80–3-3 577 26 86,27 1,41 14,92 9,2
брОф6,5–0,4 583 25 86,27 7,67 14,24 4,3
брОц4–3 583 27 85,67 8,44 15,33 3,4
брОцс4–4-2,5 582,5 28 85,68 7,75 15,76 3,6
бр А5 581 33 85,11 5,6 19,33 5,9
бр А7 580 33 86,31 4,09 21,63 8,9
бркМц3–1 582,5 25 82,71 6,65 14,06 3,9
брМц5 586 24 80,56 10,55 13,5 3,6
МнА6–1,5 583 23 81,81 6,24 12,3 5,5

в таблице 4.14 приведен химический состав медных сплавов, 
имитирующих цвет золота с указанием их коррозионной стойкости 
в морской воде [84]. 

как следует из данных табл. 4.14, коррозия указанных медных 
сплавов в морской воде высокая. Поэтому можно полагать, что и 
под воздействием потовыделений человека при использовании ли-
тых украшений на основе бронзы они могут быстро потускнеть или 
даже способствовать появлению серо-зеленого цвета на коже чело-
века (на пальце, шее, мочке уха) при длительной эксплуатации из-
делия. 

Данные о коррозийной стойкости латуней несколько противоре-
чивы. например, по данным работы [100], латуни (прокат) устойчи-
вы в городском воздухе, в морском воздухе, в пресной воде и неустой-
чивы в окислительных растворах, хлоридах, жирных кислотах. 
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таблица 4.14 

химический состав и коррозионная стойкость медных сплавов

Марки сплава
химический со-

став, мас. %
цвет сплава

Потери массы  
г/м2·ч в сутки

ЛАМц66–4-3 Zn 26–28 
Al 3–5 

Mn 2–4

золото 583°  
пробы

0,3

ЛсМц064 Zn 14–17 
Mn 2–3 

Sn 0,2–0,4 
Pb 2,0–3,5

цвет золота 750° 
пробы

0,48

брОн7–3,5 Sn 6–8 
Ni 2–5

цвет золота 375° 
пробы

0,48

Однако по данным работы [88] коррозионная стойкость латуни в 
городской среде, а особенно в соленой (морской) воде весьма низкая 
(табл. 4.15). 

таблица 4.15 

скорость коррозии латуней в зависимости от среды испытаний

среда
городская или 

приморская ат-
мосфера

вода пре-
сная

вода 
соленая 

(морская)

раствор 
аммиака

скорость кор-
розии, мкм/год

1,5–4,0 2,0–2,5 7–100 6 мм/год

Особенность коррозии ювелирных украшений состоит в том, 
что её продукты соприкасаются с кожей человека. Поэтому про-
дукты коррозии могут воздействовать на кожу в месте её контакта 
с украшением из-за потовыделений. например, здоровый человек 
потеет постоянно и в зависимости от температуры окружающей 
среды либо интенсивности работы может выделять от 0,5–0,7 л 
до 10 л пота в сутки [86]. При этом под влиянием жирных кислот, 
выделяемых сальными железами человека, пот представляет со-
бой слабокислую соленую среду, включающую неорганические 
компоненты (NaCl 0,4–1,0 %, KCl, следы фосфатов, сульфидов и 
некоторых других солей) и органические составляющие (мочеви-
на — 0,051 %, мочевая кислота, аммиак — 0,011–0,012 %, циппуро-
вая кислота, индикан) [87]. Поэтому сплавы на медной основе для 
ювелирного литья необходимо легировать для повышения их стой-
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кости к контактной коррозии в системе «кожа человека — материал 
ювелирного изделия». 

в таблице 4.16 приведены данные по коррозионной стойкости 
различных марок бронз в 10 % растворе серной кислоты при темпе-
ратуре 20° C [88]. 

таблица 4.16 

Коррозия бронзы в серной кислоте 10 % концентрации и температуре 20° с 

тип бронзы
Алюмини-

евая
Марганцо-

вистая
Оловяни-

стая
фосфори-

стая
Потеря веса бронз, 

г/м2час
0,002 0,09 0,01 0,18

из данных табл. 4.16 можно сделать вывод, что в кислой среде 
коррозионная стойкость алюминиевой бронзы наиболее высокая 
среди других её видов. учитывая, что концентрация кислоты в поте 
человека приблизительно 1,0 %, то фактические потери массы бронз 
будут примерно на порядок ниже, чем при испытаниях в 10 % кисло-
те (табл. 4.16). благодаря более низкой стоимости алюминия в срав-
нении с оловом алюминиевые бронзы, например, в машиностроении 
занимают одно из первых мест среди медных сплавов. в меди раство-
ряется довольно большое количество Al при 1035° с. Однако при за-
твердивании растворимость снижается и составляет 9,4 % при 565 °с 
и около 9 % при комнатной температуре. с увеличением содержания 
алюминия прочностные свойства сплавов повышаются. Оптималь-
ными механическими свойствами обладаю сплавы, содержащие 
5….8 % Al. 

наиболее пластичная и наименее прочная бронза — брА5. Она 
легко деформируется при всех видах обработки давлением. Меньшей, 
но достаточно высокой обрабатываемостью давлением отличаются 
бронзы брА7, брАМц9-2, предназначенные для получения прутков, 
листов и лент. сплав ЛАМц66–4-3, содержащий 3–5 % Al, имитирует 
цветовой дизайн золота 583° пробы [27]. 

Диаграмма состояния сплава «медь — алюминий» представлена 
на рис. 4.3. Область твердых растворов на основе меди (α-фаза) про-
стирается до 9 % (по массе) Al. с понижением температуры раство-
римость алюминия и меди повышается и при температурах 1037; 900; 
800; 700; 500 °с составляет 7,4; 7,8; 8,2; 8,8; 9,4 % (по массе) Al со-
ответственно. фаза α имеет гцк решетку, аналогичную решетки чи-
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стой меди, период которой увеличивается с повышением содержания 
алюминия. 
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жания алюминия. 
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Фаза γ1 – твердый раствор на основе соединения Cu3Al4 существует в ин-
тервале концентраций 16,0.. .18,8% (по массе) Al и имеет моноклинную решет-

 

рис. 4.3. Диаграмма состояния сплавов системы медь — алюминий 

фаза β представляет собой твердый раствор на основе соединения 
Cu

3
AL [12,44 % (по массе) Аl]. в сплавах β-области и в зависимости 

от термообработки и условий охлаждения могут наблюдаться две ме-
тастабильные промежуточные фазы β’ и β. 

фаза γ
1 

— твердый раствор на основе соединения Cu
3
Al

4
 суще-

ствует в интервале концентраций 16,0...18,8 % (по массе) Al и имеет 
моноклинную решетку со 102 атомами в элементарной ячейке. фаза 
α

2
 имеет решетку, подобную решетке α-фазы. 

в области до 20 % (по массе) Аl ликвидус сплавов состоит из че-
тырех ветвей первичной кристаллизации фаз α, β, χ и χ

1
. При 1037 °с 

кристаллизуется эвтектика α+β с эвтектической точкой при 8,5 % (по 
массе) Аl. При температурах 1036 °C протекают перитектические ре-
акции ж + β↔χ и ж + χ ↔γ

1
 соответственно. фаза χ существует темпе-

ратурном интервале 1036...936 °с. фаза β кристаллизуется из распла-
ва по кривой с максимумом при температуре 1048 °с и соответствует 
концентрации 12,4 % (по массе) А1. в твердом состоянии в этой об-
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ласти имеется ряд эвтектоидных и перитектоидных превращений. 
При 963° с фаза χ распадается на β- и γ

1
-фазы. Эвтектоидная фаза 

соответствует 15,4 % (по массе) Аl. При 780 °с γ
1
-фаза распадается по 

эвтектоидной реакции на β- и γ
2
-фазы. При 873° с по перитектоид-

ной реакции образуется γ-фаза. Предполагается, что в γ
2
-фазе проис-

ходит фазовое превращение в интервале температур 400...700 °с при 
содержании алюминия в эвтектоидной точке 11,8...11,9 % (по массе). 
в области концентрации 9...16 % (по массе) А1 предполагается суще-
ствование еще одной стабильной фазы — χ, образующейся по эвтек-
тоидной реакции при 363 °с и содержании алюминия в эвтектоидной 
точке ~11,2 % (по массе). 

Другими медными сплавами, имитирующими золото, являются 
оловянные бронзы с цинком и без цинка. сплавы с цинком исполь-
зуются для отливок, подвергающихся золочению, так как их корро-
зионная стойкость низкая. Эти сплавы содержат цинк в количестве 
от 2 до 32 %, Sn от 5 до 40 %, медь — остальное. в зависимости от со-
става цвет отливок до золочения варьируется от золотистого до тём-
но-золотого [27; 84]. 

в работе [89] влияние олова на изменение цветовых характери-
стик оловянной бронзы проводилось с использованием следующей 
методики. Отливки изготавливались в песчаные или металлические 
формы, и затем механически обрабатывались до шероховатости 
R

z
=16 мкм. измерения спектрофотометрическим методом проводи-

лись с использованием системы регистрации спектров отражения, в 
которую входит установка сДЛ–2, представляющая собой спектро-
фотометр, предназначенный для исследования возбуждения и излу-
чения люминесценции в диапазоне от 200 до 33000 нм. 

Для измерения спектров отражения была изготовлена специаль-
ная подставка-держатель и установлен стабилизированный (равно-
энергетический) источник света. на любой его спектральный интер-
вал данной ширины приходится одна и та же энергия. Это значит, что 
его спектральная характеристика — прямая, параллельная оси длин 
волн. 

используя вышеупомянутую систему регистрации, для каждого 
образца был получен спектр отражения. затем по максимальной дли-
не волны цветового тона была установлена зависимость изменения 
оттенка сплава от химического состава (табл. 4.17). 

если сравнить данные табл. 4.17 и табл. 4.13 по цветовому тону 
(λ, нм) с ювелирным сплавом золота марки злср583–80 (табл. 4.13), 
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то их данные хорошо совпадают: чистая поверхность не окисленной 
меди (табл. 4.17) (образец 1); поверхность бронз Оф 6,5–0,4 и Оц 4–3 
(табл. 4.13). 

таблица 4.17 

результаты изменений длины волн в зависимости от содержания олова 
в образце 

№ образца 
содержание 

Sn, %
Длина волны, нм

Песчаная форма кокиль
1 – 585 585
2 5 565 567
3 15 550 550
4 20 543 545

Альтернативой спектрофотометрическому методу является разра-
ботанная методика компьютерного анализа цветовой палитры изо-
бражений [91]. 

цвет, как трёхмерный вектор, определяется заданием в числовом 
выражении трёх компонент, представляющих собой доли трёх из-
бранных цветов, смешением которых получают исходный цвет. 

Для компьютерного анализа использовалась модель RGB, в кото-
рой каждый пиксель описан тремя значениями, каждое из которых 
показывает уровень интенсивности красного (R), зелёного (G) и си-
него (в) каналов. цветное изображение получается в результате сме-
шения этих цветов. 

с целью выделения основной составляющей цвета образцов была 
использована разработанная специально для этих целей компьютер-
ная программа. 

с помощью сканера с разрешающей способностью 1200 dрi были 
получены компьютерные изображения исходных образцов. Предва-
рительно полученное изображение редактировалось путём удаления 
заведомо дефектных областей. 

редактирование изображения образцов проводилось с использо-
ванием графического редактора Corel Photo-Paint. 

Далее, используя вышеуказанную программу, определяли пара-
метры цвета каждого пикселя изображения, после чего полученная 
информация обрабатывалась и определялась вся цветовая гамма, 
присутствующая в изображении образца. Полученные значения под-
вергались статистической обработке с целью определения среднего 
значения цвета (4.3) и среднеквадратичного отклонения (4.4) от него. 
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 Color 
ср

 = 
,Color n

N

Σ
;  (4.3) 

 ∆Color = √((Σ▒ [n([Color]↓cp – [Color]↓1] / (N – 1)),  (4.4)  

где N — общее число пикселей изображения, 
n — число пикселей одинакового цвета. 
корректировка состава цветовой палитры проводилась с уче-

том выполнения условия: если (Color
1
>(Color 

ср 
– ΔColor)) или  

(Color 
ср

+Δсolor), т. е. если параметры текущего цвета выходили за 
допустимый диапазон, то текущий цвет из общего состава цветовой 
палитры удалялся как ошибочный. Процесс корректировки заканчи-
вался, когда в цветовой палитре оставался один цвет. 

Для всех образцов были получены по три числа, описывающих 
величину каждой цветовой составляющей, и установлена их зависи-
мость от химического состава сплава (табл. 4.18). 

таблица 4.18 

результаты измерений цветовых параметров методом компьютерного анализа 

Метод литья № обр.
 % содержание основных 

компонентов
R G B

в песчаную 
форму 

14 Sn=0 248 152 136
10 Sn=5 240 152 136
8 Sn=15 224 168 144
3 Sn=20 208 160 144

в кокиль

13 Sn=0 248 152 136
1 Sn=5 232 156 136
2 Sn=15 216 160 144
4 Sn=20 208 164 144

Приведенные на базе разработанных методик исследования зави-
симости цветовых характеристик от химического состава сплава по-
зволили провести регрессионный и дисперсионный анализы. Полу-
ченные уравнения регрессии для бронзы (4.5) позволяют вычислить 
количество легирующего элемента для любых промежуточных значе-
ний исследуемых факторов в исследуемом диапазоне. 

	 λ=581,1–1,94х±4,78; 
 R=245,2–1,92х±3,34;  (4.5) 
 G=152,4+0,56х±0,89; 
 B=135,2+0,48х±1,78, 

где х — содержание олова в сплаве, % [0…20]. 
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таким образом, при увеличении содержания олова в сплаве с ме-
дью от 0 до 20 % вызывает уменьшение длины волн λ от 585 до 543 нм; 
уменьшение красной составляющей (R) на 40 единиц интенсивно-
сти; увеличение зелёной (G) и синей (в) составляющих на 12 и10 ед. 
интенсивности соответственно. 

наглядно изменение цвета можно проследить невооружённым 
взглядом, например, на образцах-эталонах. например, в табл. 4.19 
приведены [27] химические составы сплавов системы Cu-Sn и их цве-
та в зависимости от содержания в сплаве олова. 

таблица 4.19 

влияние содержания олова в сплаве на основе меди  
на изменение его цвета 

содержание 
Sn, %

1 5 8 10 15 20

цвет сплава
бледно-

крас-
ный

бледно-
розо-
вый

крас-
новато-
жёлтый 

оран-
жево-

жёлтый 

оран-
жево- 

жёлтый

жёлтый с зо-
лотистым 
отливом

Однако, как уже отмечалось, сплавы системы Cu-Sn, имеют в 
сравнении со сплавами Cu-Al в 5 раз более низкий уровень коррози-
онной стойкости в кислых средах (табл. 4.16). 

современные спектрофотометры и спектроколориметры позво-
ляют повысить точность измерений характеристик цвета и их фик-
сации [90]. 

спектрофотометры измеряют спектральные коэффициенты про-
пускания, отражения, спектральные оптические плотности отраже-
ния или пропускания. Полученные данные затем могут быть исполь-
зованы для расчета координат цвета. измерения могут проводиться 
вручную для каждой длины волны с автоматической последователь-
ной разверткой спектра или одновременно. величины измерений 
могут считываться визуально, вычерчиваться в виде графика или за-
поминаться микропроцессором в цифровом виде. 

Принципиальная блок-схема регистрирующего спектрофотомет-
ра приведена на рис. 4.4. 

Основной блок спектрофотометра — монохроматор — это 
устройство, разлагающее белый свет в спектр. в основе разложения 
в спектр лежат три принципа: преломление, дифракция или интер-
ференция. 
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Таблица 4.19 – Влияние содержания олова в сплаве на основе меди на из-

менение его цвета 
 

Содержание 
Sn, % 

1 5 8 10 15 20 

Цвет сплава бледно 
красный 

бледно ро-
зовый 

красновато-
жёлтый - 

оранжево-
жёлтый  

оранжево- 
жёлтый 

жёлтый с 
золотистым 

отливом 
 

Однако, как уже отмечалось, сплавы системы Cu-Sn,имеют в сравнении 
со сплавами Cu-Al в 5раз более низкий уровень коррозионной стойкости в кис-
лых средах (табл.4.16) 

Современные спектрофотометры и спектроколориметры позволяют по-
высить точность измерений характеристик цвета и их фиксации [90]. 

Спектрофотометры измеряют спектральные коэффициенты пропускания, 
отражения, спектральные оптические плотности отражения или пропускания. 
Полученные данные затем могут быть использованы для расчета координат 
цвета. Измерения  могут проводиться вручную для каждой длины волны с ав-
томатической последовательной разверткой спектра или одновременно. Вели-
чины измерений могут считываться визуально, вычерчиваться в виде графика 
или запоминаться микропроцессором в цифровом виде. 

Принципиальная блок-схема регистрирующего спектрофотометра приве-
дена на рис. 4.4. 

 
 
Рис.4.4. Принципиальная схема спектрофотометра: ИС – источник света; 

М – монохроматор; 0/45 или Дифф/0 – способ измерения в соответствии с СІЕ; 
Ф – фотоэлемент; Р – графическое представление результатов измерения. 

 

рис. 4.4. Принципиальная схема спектрофотометра: ис — источник света; 
М — монохроматор; 0/45 или Дифф/0 — способ измерения в соответствии 
с сІе; ф — фотоэлемент; р — графическое представление результатов из-

мерения 

Преломление света внутри оптической среды зависит от длины 
волны (дисперсия света), используется для получения спектра с по-
мощью призм. Дисперсия призменного спектра нелинейна, т. е. в 
разных частях спектра на единицу длины приходится различный ин-
тервал длин волн. 

Причина дифракции сходная, но здесь преломление света проис-
ходит на призматической поверхности и многократно. такой спектр 
получают с помощью дифракционной решетки, которая представ-
ляет собой большое количество (от 300 до 2500 лин/мм) бороздок с 
гладкими стенками, расположенными под определенным углом к 
нормали. Дифракционный спектр в рабочей части практически ли-
неен. нелинейность возникает в нерабочей части на концах спектра. 

явление интерференции связано с преломлением света на тон-
ких пленках с последующей интерференцией, т. е. ослаблением или 
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усилением потока, основанных на волновой теории света. Моно-
хроматоры строят на основе либо набора монохроматических све-
тофильтров, которые необходимо поочередно вводить в световой 
поток, либо интерференционного клина, сразу разлагающего поток 
на спектр. таким способом возможно получить достаточно высокую 
линейную дисперсию. 

спектроколориметры имеют то же строение, что и спектрофо-
тометры, но в них добавлен блок обработки результатов измерения 
(процессор). в памяти процессора могут содержаться данные о не-
скольких колориметрических источниках света. 

Прогресс микроэлектроники позволил создать компактные вы-
сокопроизводительные спектроколориметры. При их изготовлении 
применяются голографические дифракционные решетки, Пзс-
линейки позволяют проводить моментальные измерения по всему 
спектру, не используя движущихся деталей, а также быстрое проведе-
ние расчета координат цвета с шагом от 1 до 20 нм. 

4.5. ПатентУемые изобретения на составы сПлавов 
на основе меди для ювелирного литья 

известен сплав на основе меди, содержащий, мас. %: бериллий 
0,1–0,5; серебро 10,0–35,0; цинк 6,0–10,0; медь 40,0–60,0; золото — 
остальное (Патент Jр 57-152437, с22с 9/00, 1982). 

недостатком сплава является его высокая себестоимость, свя-
занная с наличием в сплаве золота. известен сплав на основе меди, 
содержащий бериллий, серебро, цинк, при этом дополнитель-
но содержащий галлий при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: бериллий 0,03–0,07; серебро 0,5–1,0; цинк 26,0–30,0; 
галлий 6,0–10,0; медь — остальное (патент рф № 2486270, МПк: 
с22с-прототип). 

в составе указанного сплава компоненты проявляют себя следу-
ющим образом. бериллий и серебро способствуют получению сплава 
с мелкозернистой структурой, повышают прочность и пластичность 
сплава. цинк улучшает жидкотекучесть сплава. галлий препятствует 
окислению сплава на воздухе. недостатком сплава является его вы-
сокая себестоимость, связанная с наличием в сплаве галлия. кроме 
этого, наличие галлия в сплаве приводит к растрескиванию и размы-
ванию сплавов при высокой температуре. 
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задачей изобретения [92] является снижение себестоимости спла-
ва при сохранении им стойкости к окислению. решение указанной 
задачи достигается тем, что предложенный сплав на основе меди, 
содержащий бериллий, серебро, цинк, согласно изобретению допол-
нительно содержит висмут, олово и марганец при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %: бериллий 0,03–0,07; серебро 0,5–1,0; 
цинк 26,0–30,0; висмут 0,002–0,005; олово 7–9; марганец 0,5–1,5; 
медь — остальное. 

в таблице 4.20 приведены составы предложенного сплава на ос-
нове меди. 

таблица 4.20 

состав сплавов на основе меди 

компоненты содержание, мас. % в составах
бериллий 0,07 0,05 0,03
серебро 0,5 0,75 1,0
цинк 26,0 28,0 30,0
висмут 0,002 0,004 0,005
Олово 7 8 9
Марганец 0,5 1 1,5
Медь остальное остальное остальное

в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-
зом. бериллий и серебро способствуют получению сплава с мелко-
зернистой структурой, повышают прочность и пластичность сплава. 
цинк улучшает жидкотекучесть сплава. Олово и марганец препят-
ствуют окислению сплава на воздухе. 

изобретение [93] относится к области металлургии, а именно к 
составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы 
для расширения ассортимента сплавов на основе меди в ювелирной 
промышленности [93]. 

известен сплав на основе меди, содержащий, мас. %: медь 50,0–
85,0; серебро 0,5–15,0; индий 1,0–14,0 (Патент VS 3977869). 

технический результат достигается тем, что сплав на основе меди, 
содержащий серебро, дополнительно содержит золото, галлий и оло-
во, причем компоненты находятся при следующем соотношении, 
мас. %: медь 50,0–54,0; серебро 20,0–25,0; золото 2,0–3,0; галлий 
10,0–13,0; олово 10,0–13,0. 

в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-
зом. серебро в указанном количестве в сочетании с медью, золотом 
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и оловом обеспечивает прочность и пластичность сплава. золото и 
галлий препятствуют окислению сплава на воздухе. 

в таблице 4.21 приведены составы сплава на основе меди 

таблица 4.21 

составы сплавов на основе меди 

компоненты
содержание, мас. % в составах 

1 2
Медь 50,0 54,0
серебро 25,0 20,0
золото 2,0 3,0
галлий 13,0 10,0
Олово 10,0 13,0

изобретение [94] относится к области металлургии, а именно 
к составам сплавов на основе меди, которые могут быть использо-
ваны для изготовления корпусов часов, монет, столовых приборов, 
ювелирных изделий. известен сплав на основе меди, содержащий 
мас. %: бериллий 0,1–0,5; серебро 10,0–35,0; цинк 6,0–10,0; медь 
40,0–60,0; золото — остальное. задачей изобретения является повы-
шение жидкотекучести сплава. технический результат достигается 
тем, что сплав на основе меди, содержащий бериллий, серебро, цинк, 
золото, дополнительно содержит алюминий, индий и олово при сле-
дующем соотношении компонентов, мас. %: бериллий 0,2–0,3; се-
ребро 30,0–35,0; цинк 2,0–3,0; золото 2,0–3,0; алюминий 0,1–0,15; 
индий 0,1–0,15; олово 2,0–3,0; медь — остальное. 

жидкотекучесть сплава (по спиральной пробе) — 450 мм. 
в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-

зом. цинк и алюминий уменьшают плотность сплава, снижают его 
линейную усадку. бериллий и серебро увеличивают упругость спла-
ва. индий и золото препятствуют окисляемости сплава на воздухе. 
индий и олово улучшают жидкотекучесть сплава. выплавка сплава 
на основе меди может быть проведена в тигельных печах, футеро-
ванных шамотом. Для очистки расплава от растворенного водорода 
он может быть подвергнут фильтрованию через зернистые фильтры 
из фторидов кальция, предварительно подогретые до температуры 
800 °с. 

известен сплав на основе меди, содержащий, мас. %: бериллий 
0,1–0,5; серебро 10, — 35,0; цинк 6,0–10,04; медь 40,0–60,0; золо-
то — остальное (Патент Jр57-152437, с22с 9/00, 1982). недостатком 
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сплава является его высокая себестоимость, связанная с наличием в 
сплаве золота. 

известен сплав на основе меди, содержащий бериллий, серебро, 
цинк, при этом дополнительно содержащий галлий при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: бериллий 0,03–0,07; серебро 
0,5–1,0; цинк 26,0–30,0; галлий 6,0–10,0; медь — остальное (Патент 
рф № 2486270, МПк с22с 9/04-прототип). 

в составе указанного сплава компоненты проявляют себя следу-
ющим образом. бериллий серебро способствуют получению сплава 
с мелкозернистой структурой, повышают прочность и пластичность 
сплава. цинк улучшает жидкотекучесть сплава. галлий препятствует 
окислению сплава на воздухе. недостатком сплава является его вы-
сокая себестоимость, связанная с наличием в сплаве галлия. кроме 
этого, наличие галлия в сплаве приводит к растрескиванию и размы-
ванию сплавов при высокой температуре. 

задачей изобретения [95] является снижения себестоимости спла-
ва при сохранении им стойкости к окислению на воздухе. 

решение указанной задачи достигается тем, что предложенный 
сплав на основе меди, содержащий бериллий, серебро, цинк, со-
гласно изобретению дополнительно содержит висмут и мышьяк при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: бериллий 0,03–0,07; 
серебро 0,5–1,0; цинк 26,0–30,0; висмут 0,002–0,005; мышьяк 0,02–
0,05; медь — остальное. в таблице 4.22 приведены составы сплава на 
основе меди. 

таблица 4.22 

составы сплава на основе меди 

компоненты содержание, мас. %, в составах
бериллий 0,07 0,05 0,03
серебро 0,5 0,75 1,0
цинк 26,0 28,0 30,0
висмут 0,002 0,004 0,005
Медь остальное остальное остальное
Мышьяк 0,02 0,03 0,05

в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-
зом. бериллий и серебро способствуют получению сплава с мелко-
зернистой структурой, повышают прочность и пластичность сплава. 
цинк улучшает жидкотекучесть сплава. висмут и мышьяк исполь-
зуются для улучшения пластических свойств сплава и упрощают его 
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обработку. выплавка сплава на основе меди может быть проведена в 
электропечах. 

изобретение [96] относится к области металлургии, а именно к 
составам сплавов, которые могут быть использованы для изготовле-
ния монет. 

известен сплав, содержащий, мас. %: золото 33,0–90,0; цинк 
0,01–25,0; медь и примеси — остальное (Gв 2279662, с22с30/02). 

задачей изобретения является удешевление сплава. 
технический результат достигается тем, что сплав для чеканки мо-

нет, содержащий цинк, медь, дополнительно включает никель, олово 
и свинец, причем компоненты находятся при следующем соотноше-
нии, мас. %: медь 53,3–56,7; цинк 40,0–43,0; никель 0,1–0,15; олово 
0,1–0,15; свинец 3,0–3,5. 

в таблице 4.23 приведены составы сплава для чеканки монет. 

таблица 4.23 

составы сплавов на основе меди

компоненты
содержание % мас. в составах

1 2 3
Медь 56,7 55,0 53,3
цинк 40,0 41,5 43,0
никель 0,15 0,1 0,1
Олово 0,15 0,1 0,1
свинец 3,0 3,3 3,5

в сплавах (табл. 4.23) цинк увеличивает прочность сплава, никель 
и олово измельчают структуру, свинец повышает плотность сплава. 

изобретение [97] относится к области металлургии, а именно к 
составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы 
для изготовления корпусов часов, монет, столовых приборов, юве-
лирных изделий. 

известен сплав на основе меди цвета золота, содержащий, мас. %: 
бериллий 0,1–0,5; серебро 19,0–35,0; цинк 6,0–10,0; медь 40,0–60,0; 
золото — остальное (Jр 57-152437, с22с 9/00). 

задачей изобретения является повышения жидкотекучести сплава. 
технический результат достигается тем, что сплав на основе 

меди цвета желтого золота, содержащий бериллий, серебро, цинк, 
золото, дополнительно содержит никель и бор, при следующем со-
отношении компонентов, мас. %: бериллий 0,01–0,03; серебро 3,0–
5,0; цинк 6,0–10,0; золото 2,0–3,0; никель 0,2–0,3; бор 0,01–0,03; 
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медь — остальное. в таблице 4.24 приведены исследованные соста-
вы сплава [97]. 

таблица 4.24 

составы сплавов на основе меди 

компоненты содержание, мас. % в составах
бериллий 0,01 0,02 0,03
серебро 5,0 4,0 3,0
цинк 10,0 8,0 6,0
золото 2,0 2,5 3,0
никель 0,2 0,25 0,3
бор 0,01 0,02 0,03
Медь остальное остальное остальное
жидкотекучесть сплава 
(по спиральной пробе), мм

430–450 430–450 430–450

в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-
зом. цинк уменьшает плотность сплава, снижает его линейную усад-
ку. бериллий и цинк раскисляют медь. серебро упрочняет твердый 
раствор. золото и никель препятствуют окисляемости сплава на воз-
духе. бор способствует измельчению зерна. 

выплавка сплава может быть проведена в тигельных печах, фу-
терованных шамотом. Для очистки расплава от растворенного во-
дорода, он может быть подвергнут фильтрованию через зернистые 
фильтры из фторидов кальция, предварительно подогретые до тем-
пературы 800 °с. 

изобретение [98] относится к области металлургии, а именно к 
составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы 
для изготовления корпусов часов, монет, столовых приборов, юве-
лирных изделий. 

известен сплав основы меди цвета золота, содержащий, мас. %: 
бериллий 0,1–0,5; серебро 10,0–35,0; цинк 6–10,0; золото — осталь-
ное (JP57-152437, C22C 9/00). 

задачей изобретения является повышение жидкотекучести сплава. 
технический результат достигается тем, что сплав на основе меди 

цвета золота, содержащий бериллий, серебро, цинк, золото, допол-
нительно содержит церий и вольфрам при следующем соотношении 
компонентов, мас %: бериллий 0,01–0,03; серебро 5,5–6,5; цинк 
14,0–15,0; золото 0,5–1,0; церий 0,2–0,3; вольфрам 0,2–0,3; медь — 
остальное. 
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в таблице 4.25 приведены составы сплава. 

таблица 4.25 

состав сплава на основе меди цвета золота

компоненты содержание, мас. % в составах
бериллий 0,01 0,02 0,03
серебро 5,5 6,0 6,5
цинк 15,0 14,5 14,0
золото 1,0 0,75 0,5
церий 0,2 0,25 0,3
вольфрам 0,2 0,25 0,3
Медь остальное остальное остальное
жидкотекучесть сплава 
(по спиральной пробе), мм

450–470 450–470 450–470

в составе сплава компоненты проявляют себя следующим обра-
зом. цинк уменьшает плотность сплава, его линейную усадку. берил-
лий и цинк раскисляют медь. серебро упрочняет твердый раствор. 
золото препятствует окисляемости сплава на воздухе. церий нейтра-
лизует вредное влияние примесей сурьмы, мышьяка и свинца. воль-
фрам способствует измельчению зерна. 

выплавка сплава может быть проведена в тигельных печах, футе-
рованных шамотом. Для очистки расплава от растворенного водоро-
да его можно пропускать через зернистые фильтры из фторидов каль-
ция, предварительно подогретые до температуры 800 °с. 

Анализ задач, решаемых в вышеуказанных изобретениях, по-
казывают следующую направленность исследований в области раз-
работки сплавов на основе меди для ювелирных изделий: снижение 
себестоимости сплава — 3, расширение ассортимента ювелирных из-
делий — 1, повышение жидкотекучести сплава — 2. 

4.6. влияние состава сПлава на основе меди 
на его цветовой тон, КоррозионнУю стойКость 

и жидКотеКУчесть 

Легирование меди отдельными, наиболее часто применяемы-
ми компонентами оказывает различное влияние на цветовой тон 
литых изделий. на рис. 4.5 представлено влияние различных ком-
понентов сплава на основе меди на величину отклонения цвето-
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вого тона (�Е) от цветового тона ювелирного сплава золота марки 
злсрМ 583–80 [84]. 

138 
 

 
Рис. 4.5. Влияние легирующих элементов на величину отклонения его 

цветового тона от эталона (золото марки ЗлСр М 583-80) в сплаве на основе ме-
ди. 

Для разработки литейного медного сплава для получения изделий слож-
ной формы, декором и с новым цветовым дизайном, например, соответствую-
щего золоту 750° пробы сплав должен обладать комплексом технологических 
характеристик. Важнейшим, из которых является выбор химического состава, 
обеспечивающего заданный цветовой тон и его насыщенность, жидкотекучесть, 
и коррозионную стойкость сплава. При этом для потребителя ювелирного изде-
лия в виде украшений (кольца, серьги и др.), принимающего решение о выборе 
изделия, исходя из эффекта воздействия художественной выразительности 
(табл. 1.2), главными показателями, формирующие уровень образной вырази-
тельности изделия, являются: сложная оригинальная форма, декоративная вы-
разительность (цвет, блеск, тон, рельеф); чистота (шероховатость) поверхности. 

Если сравнивать оловянные, цинковистые и алюминиевые бронзы по 
уровню жидкотекучести, а, следовательно, и возможности выполнения сложной 
тонкостенной формы и тонкого рельефа (выступы, впадины, рисунок, сетка), то 
наименьшие показатели имеют оловянные бронзы марки БрОЦС 4-4-17 и алю-
миниевые Бр.АЖС 7-1,5 -1,5. Показатели бронз марки ОЦС 3-12-5, ОЦСМ 3-7-
5-1 и алюминиевой БрАЖМ 11-6-6 в два раза выше, чем у вышеуказанных ма-
рок оловянной и алюминиевой бронзы. 

Коррозионная стойкость оловянных бронз в атмосферных условиях до-
статочно высокая, в слабосоленой воде – относительно высокая, но значительно 
ниже, чем у алюминиевых бронз. Увеличение содержания олова в оловянистых 
бронзах повышает их коррозионную стойкость. Алюминий повышает их жид-
котекучесть, механические и коррозионные свойства латуней. Поэтому, для  
достижения в медном сплаве цветового тона и его насыщенности, соответству-

 

рис. 4.5. влияние легирующих элементов на величину отклонения его цвето-
вого тона от эталона (золото марки злср М 583–80) в сплаве на основе меди 

Для разработки литейного медного сплава для получения изделий 
сложной формы, с декором и с новым цветовым дизайном, например, 
соответствующего золоту 750° пробы, сплав должен обладать ком-
плексом технологических характеристик. важнейшим из которых 
является выбор химического состава, обеспечивающего заданный 
цветовой тон и его насыщенность, жидкотекучесть, и коррозионную 
стойкость сплава. При этом для потребителя ювелирного изделия в 
виде украшений (кольца, серьги и др.), принимающего решение о 
выборе изделия исходя из эффекта воздействия художественной вы-
разительности (табл. 1.2), главными показателями, формирующими 
уровень образной выразительности изделия, являются: сложная ори-
гинальная форма, декоративная выразительность (цвет, блеск, тон, 
рельеф); чистота (шероховатость) поверхности. 

если сравнивать оловянные, цинковистые и алюминиевые брон-
зы по уровню жидкотекучести, а, следовательно, и возможности 
выполнения сложной тонкостенной формы и тонкого рельефа (вы-
ступы, впадины, рисунок, сетка), то наименьшие показатели имеют 
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оловянные бронзы марки брОцс 4-4-17 и алюминиевые брАжс 
7-1,5 -1,5. Показатели бронз марки Оцс 3-12-5, ОцсМ 3-7-5–1 и 
алюминиевой брАжМ 11-6-6 в два раза выше, чем у вышеуказанных 
марок оловянной и алюминиевой бронзы. 

коррозионная стойкость оловянных бронз в атмосферных усло-
виях достаточно высокая, в слабосоленой воде — относительно высо-
кая, но значительно ниже, чем у алюминиевых бронз. увеличение со-
держания олова в оловянистых бронзах повышает их коррозионную 
стойкость. Алюминий повышает их жидкотекучесть, механические 
и коррозионные свойства латуней. Поэтому для достижения в мед-
ном сплаве цветового тона и его насыщенности, соответствующей, 
например, сплаву 750° пробы, его цветовые характеристики должны 
быть максимально приближены к чистому (100 %) золоту. 

в таблице 4.26 представлены спектрографические характеристики 
чистого золота [99]. 

таблица 4.26 

спектофотометрические цветовые характеристики чистого золота 

координаты
цветовой 

тон, нм
насыщенность 

цвета, % 
цвета для источника «с» цветности

х у z x y
64,6 63,5 35,2 0,395 0,389 579 44

чтобы определить, какой основной цвет должно иметь золото 
750° пробы, в имитирующем его сплаве меди, не содержащем золото, 
можно использовать данные о его цвете в сплавах системы Au-Ag-Cu 
(табл. 4.27) [100]. 

таблица 4.27 

химический состав и цвет поверхности ювелирных сплавов системы Au-Ag-Cu 
750° пробы 

Массовая доля, %
цвет

золото серебро Медь
75 4,0 21 красный
75 8,3 16,7 красноватый
75 12,5 12,5 ярко-желтый

в таблице 4.28 приведены химические составы медно-оловянных 
и медно-цинковых сплавов, которые потенциально могут обеспечи-
вать цвет, имитирующий золото 750° пробы (табл. 4.27) [27]. 
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таблица 4.28 

химический состав и цвет медно-оловянных и медно-цинковых сплавов 

химический состав, % цвет сплава системы
Sn Zn Cu Cu-Sn Cu-Zn
5 – остальное бледно–розовый –
– 5 остальное – красный с желтым отливом
10 – остальное оранжево–желтый –
– 10 остальное – красно–желтый
14 – остальное желтый –
– 14 остальное – желто–красный
16 – остальное желтый –
– 16 остальное – желтый

20 – остальное
желтый с золоти-

стым оттенком
–

– 20 остальное – красновато–желтый

из анализа вышеуказанных составов (табл. 4.28) наиболее близ-
кими по цвету к золоту 750° пробы (табл. 4.27) и с низким содержани-
ем легирующего компонента являются бронзы с содержанием Sn 10 и 
14 % и латуни с содержанием Zn 5 и 10 %. 

на рис. 4.6 приведена диаграмма состояния системы Cu-Sn, кото-
рая содержит ряд фаз, образующихся как при первичной кристалли-
зации, так и при превращениях в твердом состоянии. 

фазы α, β, γ, ε, η образуются при первичной кристаллизации, фазы 
ζ и δ — в твердом состоянии. фазы β, γ и η образуются по перитекти-
ческим реакциям при температурах 798, 755 и 415 °с. 

Период решетки α-фазы увеличивается от 0,3672 до 0,3707 нм. 
фазы β и γ кристаллографически подобны и имеют Оцк решетку. 

фаза ε существует на основе соединения Cu
3
Sn и имеет ром-

бическую решетку. η-фаза соответствует соединению Cu
6
Sn

5
 

[45,45 % (ат.) или 60,89 % (по массе) Sn]. Она упорядочивается при 
189...186 °с. фаза ζ имеет гексагональную решетку предполагаемого 
состава Cu

20
Sn

6
 [23,08 % (ат.) или 35,92 % (по массе) Sn]. δ-фаза имеет 

структуру γ-латуни, она является электронным соединением и соот-
ветствует формуле Cu

31
Sn

8
 при 20,6 % (ат.) Sn. 

растворимость олова в меди, по данным рентгеноспектрального 
анализа, составляет, % (ат.) Sn [ % (по массе) — в круглых скобках]: 
6,7 (11,9); 6,5 (11,4); 5,7 (10,10) при температурах 350; 250; 150 °с со-
ответственно. растворимость меди в олове в твердом состоянии при 
эвтектической температуре составляет 0,01 % (ат.). 
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держит  ряд фаз, образующихся как при первичной кристаллизации, так и при 
превращениях в твердом состоянии. 
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в твердом состоянии. Фазы β, γ и η образуются по перитектическим реакциям 
при температурах 798, 755 и 415 °С. 

Период решетки α-фазы увеличивается от 0,3672 до 0,3707 нм. Фазы β и γ 
кристаллографически подобны и имеет ОЦК решетку. 

Фаза ε существует на основе соединения Cu3Sn и имеет ромбическую ре-
шетку. η-фаза соответствует соединению Cu6Sn5 [45,45% (ат.) или 60,89% (по 

 

рис. 4.6. Диаграмма состояния сплавов системы медь-олово 

известен также литейный медный сплав, имитирующий золото, в 
состав которого входит 10 % Al и 2 % Ni [27]. Однако этот сплав сло-
жен при плавке, так как необходимо применение большого объема 
флюса из-за склонности его к окислению. 

Для повышения стойкости к контактной коррозии в системе 
«ювелирное изделие — потовые выделения — кожа человека» медные 
сплавы, например, сплавы с цинком можно легировать небольшим 
количеством алюминия, например, в количестве ~ 3 %. 

Диаграмма состояния системы «Al-Zn» и представлена на 
рис. 4.7. 
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которого входит 10% Al. и 2% Ni [27]. Однако, этот сплав сложен при плавке, 
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Для повышения стойкости к контактной коррозии в системе «ювелирное 
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Рис.4.7. Диаграмма состояния Al-Zn. 

В системе наблюдается два нонвариантных равновесия: эвтектическое – 
Ж ↔ (Al) +β при температуре 382 °С и монотектоидное α1 ↔ α +β при темпера-
туре 275 °С, где α и α1 – твердые растворы на основе Al, β – твердый раствор на 
основе (Zn). Критическая точка на бинодальной кривой, ограничивающей 
двухфазную область α + α1 имеет координаты 351,5 °С и 39,5 % (ат.) Zn. Разли-
чие между рассчитанными и экспериментальными значениями температур лик-
видуса и солидуса не превышает ±1,5 °С, а температур монотектоидного пре-
вращения и начала расслаивания твердого раствора на две фазы ± 3 °С. 
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в системе наблюдается два нонвариантных равновесия: эвтекти-
ческое — ж ↔ (Al) +β при температуре 382 °с и монотектоидное α
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 ↔ 

α +β при температуре 275 °с, где α и α
1
 — твердые растворы на основе 

Al, β — твердый раствор на основе (Zn). критическая точка на бино-
дальной кривой, ограничивающей двухфазную область α + α

1
, имеет 

координаты 351,5 °с и 39,5 % (ат.) Zn. различие между рассчитанны-
ми и экспериментальными значениями температур ликвидуса и со-
лидуса не превышает ±1,5 °с, а температур монотектоидного превра-
щения и начала расслаивания твердого раствора на две фазы ± 3 °с. 

Максимальная растворимость Al в (Zn) при эвтектической темпе-
ратуре 382° с составляет 2,5 % (ат.), а растворимость Zn (Al) — 33,5 % 
(ат.). При старении закаленных сплавов, содержащих 6–30 % (ат.) Zn, 
обнаружено расслоение твердого раствора А1. 

жидкотекучесть сплава должна обеспечивать возможность полу-
чения тонкостенного ювелирного изделия сложной формы с мелким 
рельефом. Поэтому она должна быть высокой, например, не менее 
450–470 мм. Этим условиям удовлетворяют безоловянные бронзы, 
показатели жидкотекучести которых в зависимости от состава со-
ставляют от 500 мм (брАМ ц9-2) до 850 мм (бр Аж 9-4) [85]. 

указанная жидкотекучесть алюминиевых бронз обусловлена 
высокой теплотой кристаллизации алюминия, которая (ρ) равна 
93 ккал/кг. 
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Для сравнения величина ρ меди и олова составляет 48,8 и 
14,4 ккал/ кг соответственно. Поэтому оловянная бронза с содержа-
нием, например, 10 % Sn имеет жидкотекучесть значительно ниже, 
чем с 10 % Al. Латуни имеют более высокую жидкотекучесть, чем оло-
вянные бронзы — от 400 мм (Лкс 80-3-3) до 660 мм (ЛА 67-2,5). Од-
нако, коррозионная стойкость как оловянных бронз, так и латуней в 
условиях контакта со слабосоленой cредой, содержащей мочевину и 
аммиак, которые имитируют человека, изучена недостаточно. 

Можно полагать, что коррозионная стойкость алюминиевого 
сплава, имитирующего золото (брА5 или брА10), будет выше, чем у 
сплавов системы Cu-Sn или Cu-Zn. как уже отмечалось, алюмини-
евые бронзы с содержанием 5–10 % сложны для изготовления при 
плавке и литье. Поэтому перспективными для разработки сплавов 
меди, имитирующих золото 750° пробы, могут стать следующие под-
ходы: использовать в качестве шихты готовый стандартный сплав де-
формируемой бронзы марки брА5, и легировать ее при плавке добав-
ками Sn; для получения необходимого цветового тона использовать 
медные сплавы, имитирующие цветовой тон золота, небольшими до-
бавками Al (0,5–1,5 %) с целью повышения их жидкотекучести, так и 
приближения их цвета к натуральному золоту либо золоту 750° пробы. 
например, сплав меди с 10 % Sn имеет оранжево-желтый цвет (табл. 
4.28). возможно, что, при легировании его алюминием в количестве 
≤ 3 % цвет сплава изменится на жёлтый и одновременно повысится 
жидкотекучесть. сплав меди с 10 % Zn (табл. 4.28) имеет красно-жел-
тый цвет. возможно, что и в этом случае добавка алюминия повлияет 
на изменение цвета с красно-желтого на желтый. При этом одновре-
менно повысится коррозионная стойкость сплава. визуальная оценка 
цветового дизайна должна быть подтверждена исследованиями пока-
зателей цветового тона и его насыщенности спектрофотометрическим 
методом и выявить уровень приближения цвета к аналогичным пока-
зателям чистого золота (табл. 4.25) или золота 750 ° пробы (табл. 4.26). 

новым способом повышения коррозионной стойкости сплавов 
на основе меди и сохранения цветового дизайна на изделиях является 
нанесение бесцветного покрытия анодным способом [122]. 

исследования коррозионной стойкости исходных легированных 
алюминием сплавов следует провести длительной выдержкой их на 
воздухе либо в слабосоленом растворе (1 % NaCl) с добавкой других 
компонентов потоотделений человека (фосфатов, сульфидов, моче-
вины, аммиака). 
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При выдержке на воздухе можно оценить степень окисления по 
изменению поверхности, например, периода потускнения исходного 
цвета. фиксирование этого процесса возможно фотографированием 
поверхности образцов, например, через неделю выдержки в течение 
двух-трех месяцев. 

химическую коррозию можно выявить как визуально (образо-
вание окисных плёнок на образцах), так и взвешиванием образцов 
через каждый месяц выдержки в растворе, моделирующем состав по-
товыделений человека. Эти показатели будут характеризовать эсте-
тичность ювелирного изделия: сохранение совершенства производ-
ственного исполнения товарного вида (табл. 1.2). 

4.7. хараКтеристиКа цветового дизайна  
драгоценных Камней и возможности  

литья исКУсственного Камня  
на Примере изУмрУда 

4.7.1. Промышленная классификация и художественная 
выразительность ювелирных камней 

имеются несколько видов классификации драгоценных и юве-
лирных камней [101]. учитывая промышленный характер производ-
ства ювелирных изделий из драгоценных сплавов или имитирующих 
сплавов с использованием огранённых вставок из природных или 
синтетических камней, получаемых технологией высокотемператур-
ного синтеза, рассмотрим промышленную классификацию ювелир-
ных камней разработанную внииювелирпромом [102]. 

тип I. ювелирные камни 
Подтип I-1. Прозрачные камни: 
группа I-1-1. твердость 10 — алмаз;
группа I-1-2. твердость 7… 10 — корунд, берилл, турмалин, гранат, 

хризоберилл, шпинель, монокристаллы кварца, топаз, эвклаз, фена-
кит, циркон, кордиерит, андалузит, ставролит;

группа I-1-3. твердость менее 7 до 5 — сподумен, хризолит, кланит, 
диоптаз, бразилианит, танзанит, хромдиопсид, апатит, бенитонит, ок-
синит, сканолит, томсонит, данбурит, улексит, касситерит, гамбергит, 
актинолит, зеленый обсидиан;
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группа I-1-4. твердость менее 5 — сфалерит, флюорит, брусит, 
цинкит, шеелит.

Подтип I-2. непрозрачные, сверкающие камни:
группа I-2-1. Однородные — гематит-кровавик, пирит, кобальтин, 

псиломелан;
группа I-2-2. рисунчатые — гематит-гетитовая стеклянная голова, 

криптомелан-голландитовая стеклянная голова.
Подтип I-3. Просвечивающие камни:
группа I-3-1. яркоокрашенные камни — сердолик, хризопраз, 

хлоропал, розовый кварц, цветные полуопалы, смитсонит, пренит, 
цоизит, полупрозрачный жадеит;

группа I-3-2. камни с рисунком или красивыми включениями — 
агат, волосатик, моховик, оникс (сардоникс, карнеол, оникс);

группа I-3-3. камни без рисунка и цветной окраски — халцедон, 
полуопал, кахолонг;

группа I-3-4. Псевдохроичные камни с определенной ориентиров-
кой — благородный опал, лунный камень, иризирующий обсидиан.

Подтип I-4. непрозрачные матовые камни с красивой окраской и 
плотной фактурой поверхности:

группа I-4-1. камни, применяемые в изделиях с последующей об-
работкой, — бирюза, варисцит, коралл;

группа I-4-2. камни, применяемые в естественном виде, — жем-
чуг.

тип II. ювелирно-поделочные камни 
Подтип II-1. вязкие камни, твердость более 6: 
группа II-1-1. нефрит, жадеит и их твердые естественные имита-

ции, гранат-хлоритовая порода, ксенотлит, фибролит.
Подтип II-2. камни средней вязкости, твердость 5…6: 
группа II-2-1. яркоокрашенные камни — лазурит, родонит, ама-

зонит, яшма, унакит (агрегат эпидота и калиевого полевого шпата), 
чароит;

группа II-2-2. рисунчатые камни — окаменелое дерево, пегматит 
графический, кремень рисунчатый, яшма, обсидиан, гелиотроп, пе-
риливт;

группа II-2-3. Псевдохроичные камни — беломорит, соколиный и 
тигровый глаз, серебристый («иризирующий») обсидиан, авантюрин, 
перламутр;

группа II-2-4. камни, применяющиеся в естественном виде: 
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подгруппа II-2-4а. Массивные камни — почки халцедона, смит-
сонита, нефрита;

Подгруппа II-2-4б. корки и наросты — аметистовые и кварцевые 
щетки, корочки уваровита, дендриты марганцевых минералов, само-
родной меди и серебра.

Подтип II-3. Мелкие и средней твердости камни: 
группа II-3-2. Обрабатываемые в холодном состоянии — малахит, 

азурит, змеевик, антрацит. 
тип III. Поделочные камни
Подтип III-1. твердость более 5:
группа III-1-1. стекловатые — обсидианы, яшмы, роговики, 

микро кварциты, железистые роговики;
группа III-1-2. гетерогенные горные породы и минеральные агре-

гаты:
подгруппа III-1-2а. Льдистый кварц, кварцит-таганай, амазони-

товый гранит;
подгруппа III-1-2б. Перидотиты, пиродксениты, геденбергито-

вый скарн;
подгруппа III-1-2в. Лиственит, джеспилит; 
подгруппа III-1-2г. Эклогит, гранатовый гнейс, турмалин и кружа-

щие породы;
подгруппа III-1-2д. гранитоиды, нефелиновые сиениты, кабридо-

рий, порфиры и т. д.
Подтип III-2. твердость от 5 до 3:
группа III-2-1. Просвечивающие — оникс, арагонитовый и каль-

цитовый, флюорий;
группа III-2-2. непрозрачные — мраморы, офиокальцит, анги-

дрит, змеевик, хлоритсерпентиновая порода.
Подтип III-3. Мягкие, твердость менее 3:
группа III-3-1. Просвечивающие — алебастр, селенит, галит;
группа III-3-2. непрозрачные — графит, талькохлорит, пирофил-

лит, брусит, стеатит. 

Приведенная классификация имеет ряд недостатков. так, напри-
мер, к типу I — ювелирные камни — отнесены драгоценные камни 
высокой стоимости и поделочные камни сравнительно низкой сто-
имости (флюорит, гематит, пирит, апатит, обсидиан зелёный, жадеит, 
кахолонг, халцедоны и ряд других камней). в одну группу 1-1-2 вхо-
дят корунды, бериллы, шпинель и кристаллический кварц, эндалузит 
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и ставролит, стоимость которых также различна. в перечне камней не 
указан один из самых ценных природных камней изумруд. По дру-
гой системе классификации (киевленко е. А.) этот камень не только 
входит в первую группу драгоценных камней, но и размещен в ней в 
следующей ценовой последовательности: алмаз, изумруд, синий сап-
фир, рубин. 

художественная выразительность ювелирных драгоценных и не-
драгоценных камней в первую очередь зависит от их цвета, опти-
ческих цветовых эффектов (игры света) в камне после его огранки 
[102; 103]. 

световые волны разной длины проходят через камень, отражают-
ся или поглощаются им, поэтому человеческий глаз видит множества 
оттенков камня. Природный камень может быть окрашен по двум ти-
пам: «собственной» окраской и «чужой». своя окраска определяется 
собственной индивидуальной структурой и химическим состоянием 
минерала. характер светопоглощения зависит от структуры кристал-
ла, расположения в нем атомов и измельченных примесей. «чужая» 
же окраска зависит от примесей других, не входящих в состав струк-
туры кристалла цветных минералов (вростки). например, агат может 
приобрести желтоватый оттенок за счет включений гематита и гидро-
окислов железа или после шлифовки иметь разнообразную характе-
ристику и индивидуальную структуру [2] (рис. 4.8). 

кроме «прямой» природной окраски многие ювелирные камни 
становятся особенно красивы за счет дополнительных оптических 
цветовых эффектов или так называемой игры света. вот перечень ос-
новных оптических эффектов: 

Астеризм (изнутри камня в стороны расходятся лучики как от 
звезды: 

1. кошачий глаз (вариации — соколиный, тигровый); 
2. Опалесценция; 
3. иризация, включаящая разновидности: 
а) авантюресценция; 
б) адуляресценция; 
в) лабрадоресценция; 
г) шиллересценция (так называют эффект лунных камней). 
Эффект звезды (астерии) появляется у камня при наличии пла-

стинчатых или игольчатых включений других минералов. Обычно 
они «врастают» вдоль граней и ребер кристаллов. Проявление этого 
эффекта отражается в названиях, например, «звездчатый сапфир». 
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Рис. 4.8. Цветовой дизайн агата в 
разрезе после шлифования 

 

рис. 4.8. цветовой дизайн агата в разрезе после шлифования 

Эффект «кошачьего глаза» образуется из-за особого строения кам-
ня — за счет волокон из других минералов или трубчатых пустот. во-
локна придают камню своеобразный шелковый блеск. кошачьи или 
тигровые глаза характерны для хризобериллов, нефритов, кварцев. 

весьма красивым и необычным считается эффект опалесценции, 
наиболее ярко проявляющий себя у опалов. самые разные цвета — 
красный, зеленый, голубой — буквально искрятся и переливаются, 
удивляя наблюдателей играющими на свету проблесками. указанные 
цветные блеск и переливы появляются вследствие дифракции пада-
ющих лучей от 3-мерной структуры из тонких слоев глобулей глино-
зема (дифракционной решетки). 

Отдельного внимания заслуживают разнообразные варианты 
иризации (искристого блеска). Эффект авантюресценции выявляют 
в поликристаллических тонкозернистых кварцах, в состав которых 
входят тонкие включения других минералов. например, авантюри-
новый полевой шпат («солнечный камень») с золотистым блеском, 
который формируется путем отражения света от пластинок гематита 
в материале кварца. 

Адуляресценция и шиллересценция — это особенность лунных 
камней. Лунные камни (адуляры и перистериты) как будто «обво-
лакиваются» нежно-туманной голубовато-серой или голубой «плен-
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кой» со слабым сиянием. например, камни этого вида из бирмы 
имеют перламутровую опалесценцию и радуют глаз игрой жемчуж-
но-белых и голубых оттенков. считается, что лунные камни иризиру-
ют за счет интерференции и рассеяния света на границах пертитовых 
и анти-пертитовых вростков. 

Дисперсия — игра света в кристалле (когда камень буквально сия-
ет). явление дисперсии проявляется у минералов с высоким прелом-
лением света. у такого рода минералов по-разному показывают себя 
волны красной и фиолетовой частей спектра при прохождении через 
кристалл. самая высокая дисперсия — у алмаза. 

блеск камня зависит от показателя преломления и способности 
минерала отражать свет. ювелиры различают следующие виды бле-
ска: 

• стеклянный; 
• алмазный; 
• перламутровый. 
Прозрачность также влияет на применение и стоимость камня, 

например, прозрачный алмаз является самым ценным ювелирным 
камнем. Полупрозрачным ювелирным камнем может быть светлый 
изумруд (рис.4.9). 

непрозрачные камни относятся к категории поделочных (нефрит, 
лазурит) и имеют значительно меньшую рыночную стоимость. 

По степени прозрачности камни делятся на: 
• прозрачные; 
• полупрозрачные; 
• просвечивающие в тонких сколах; 
• непрозрачные. 

4.7.2. Характеристика и цветовой дизайн природных,  
синтетических и искусственных изумрудов 

изумруд — это природный камень, который в зависимости от его 
состава и месторождения может иметь пять оттенков зеленого цвета: 
светлый, светло-зеленый, средний, темно-зеленый и насыщенный 
(рис. 4.9) [103; 104]. 

химическая формула изумруда Al
3
Be

3
[Si

6
O

18
]. 

химический состав (в %): Be — 14,1, Al
2
O

3
–19, SiO

2
 — 66,9,

 
при-

меси хрома — 1–2 %, а также прочие примеси натрия, лития, цезия, 
железа, ванадия [108]. 
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изумруд имеет следующие характеристики: 
• блеск — стеклянный; 
• прозрачность — прозрачный, просвечивающийся, излом неров-

ный; 
• твердость — 7,5–8,0, хрупкий. 
Основной вид каркасной структуры берилла представляют ше-

стерные структуры кольца SiO
3
-тетраэдров-Si

6
O

18
, связанные друг с 

другом BeO
4
-тетраэдрами в гексагональные колонки с крупными ка-

налами внутри таких колонок. Эти колонки связываются друг с дру-
гом BeO

4
-тетраэдрами и AlO

6
-октаэдрами. 

изумруд — разновидность берилла — является одним из наибо-
лее дорогих драгоценных камней [105]. большая редкость и высокая 
стоимость изумруда стимулировали работы по изготовлению его ис-
кусственных заменителей. чистый изумрудно-зеленый цвет, харак-
терный для природного изумруда, не встречается ни у одного про-
зрачного камня. 

берилл представляет собой силикат бериллия и алюминия. 
цвет изумруда обусловлен присутствием ионов хрома, частично 
замещающих ионы алюминия в гексагональной решетке берилла. 
Особенность этого хромофора состоит в том, что даже окрашивая 
камень в зеленый цвет, он пропускает часть лучей темно-красного 
цвета. именно поэтому большинство изумрудов выглядят крас-
ными или красноватыми, когда они ярко освещены и рассматри-
ваются через фильтр челси, пропускающий свет только в темно-
красной и желто-зеленой частях спектра. большинство имитаций 
искусственного изумруда из стекла интенсивно поглощают крас-
ный цвет и поэтому при наблюдении через фильтр выглядят зе-
леными. так же ведет себя нагретый зеленый турмалин, внешне 
похожий на изумруд. 
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Присутствие хрома в изумруде обусловливает его очень характер-
ный спектр поглощения, по которому можно отличить изумруд от 
всех других драгоценных камней. изучение спектра полезно и в тех 
случаях, когда возникает сомнение, как назвать камень: изумрудом 
или же просто зеленым бериллом, поскольку известны зеленые бе-
риллы, цвет которых обусловлен в основном железом. 

что касается других свойств изумруда — его показателей прелом-
ления и удельного веса, то они заметно различны у разных камней 
из разных месторождений из-за небольших различий в химическом 
составе. следы железа и особенно присутствие более тяжелых ще-
лочных металлов, таких как цезий. Присутствие примесей изменяет 
показатели преломления и его плотность, кроме того, для каждого 
месторождения обычно характерны определенные включения вну-
три камня. 

встречаются имитации изумруда из стекла. Обычно их делают из 
свинцовых стекол, имеющих показатель преломления от 1,60 до 1,66 
и удельный вес от 3,40 до 4,00. наличие в расплаве стекла включе-
ний может придавать таким имитациям вполне «правдоподобный» 
характерный для изумруда вид. Однако под микроскопом видно, 
что включения представляют собой лишь скопления, цепочки пу-
зырьков. изредка встречаются имитации из бериллового стекла, 
окрашенного хромом. Они необычно тверды для стекла, однако их 
удельный вес и показатель преломления значительно ниже, чем у 
кристаллического берилла. изумруды из стекла называются искус-
ственными. 

синтез кристаллов изумруда, пригодных для огранки, впервые 
осуществили в 30-х годах прошлого столетия доктор г. Эспиг с кол-
легами. Они работали в исследовательских лабораториях немецкого 
концерна «и. г. фарбениндустри» [104]. 

все существующие методы получения синтетических изумрудов 
постоянно совершенствуются, что обеспечивает изготовление синте-
тических камней с улучшенными характеристиками. изумруды вы-
ращивают искусственно в сША, Швейцарии, россии и японии. 

синтетические изумруды имеют весьма характерный насы-
щенный голубовато-зеленый цвет, который отчасти выдает их 
происхождение, хотя почти такой же оттенок имеют некоторые 
колумбийские изумруды. через фильтр челси они выглядят интен-
сивно-красными, гораздо более красными, чем большинство при-
родных изумрудов. 
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в расплавах синтетических изумрудов преобладают включения в 
виде «вуалей» или «кружев», обычно изогнутых, значительно отли-
чающиеся от образований, наблюдаемых в природных изумрудах. 
такие «вуали», похожие на отпечатки пальцев, обычно заполнены 
остаточным расплавом, но могут также содержать и газ. 

синтетические изумруды гидротермального происхождения 
обычно содержат жидкие или газообразные включения в виде остро-
конечных шипов или «шляпок от гвоздя», на широких концах кото-
рых часто видны кристаллики фенакита. Одиночные кристаллы фе-
накита присутствуют в обоих типах изумрудов [105]. 

Основная геммологическая информация об изумруде включает 
следующие данные: 

Минерал: берилл. 
разновидность: изумруд. 
цвет: зеленый, зеленовато-желтый, голубовато-зеленый. 
химический состав: Al

2
Be

3
Si

6
O

18
, алюмсиликат бериллия. 

кристаллическая структура: шестиугольная призма. 
кристаллическая группа: гексагональная. 
твердость: 7,5–8,0. 
Плотность: 2,67–2,78. 
коэффициент преломления: 1,565–1,602. 
Двупреломление: 0,005–0,010. 
цвет полосы: белый. 
Длины волны спектра поглощения: 883, 881, 662, 646, 637, 606, 

594, 630–580, 477, 472. 
флюоресценция: Обычно отсутствует. 
все природные изумруды содержат характерные включения. Для 

быстрой идентификации зеленого берилла как изумруда достаточно 
определить его хромофор (наличие примесей хрома и железа). свет-
лые и очень светлые бериллы изумрудами не считаются. наиболее 
ценными на рынке природных изумрудов являются колумбийские 
изумруды, имеющие цвет травы. точная идентификация и происхож-
дение изумрудов проводится на основании их оптических характери-
стик и плотности (табл. 4.29) [105]. 

самый популярный цвет колумбийских изумрудов — слабо си-
невато-зеленый средне-темного тона с высокой насыщенностью 
(рис. 4.10). 

Однако этот цвет очень редкий. значительно чаще колумбий-
ские изумруды имеют цвет травы темно- или средне-зеленого цве-
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та. в синтетических изумрудах цвет имитируют, например, средне-
зеленый цвет, но в них нет включений, характерных для природных 
 изумрудов. количество добытых природных изумрудов, чистых от 
включений, исчисляется десятками или штуками в год, а стоимость — 
десятками тысяч долларов за один карат. 

таблица 4.29 

характеристика природных изумрудов различного происхождения 

Происхождение 
(изготовление)

коэффициент 
преломления

Двулучепре-
ломление

Относительная 
плотность

Австралия 1,570–1,579 0,005–0,007 2,87–2,70
Австрия 1,581–1,584 0,007 2,72–2,76
Афганистан 1,568–1,578 0,006 2,68–2,70
бразилия 1,566–1,575 0,005 2,68–2,70
замбия 1,580–1,590 0,004–0,010 2,71–2,76
зимбабве 1,586–1,593 0,007 2,73–2,77
индия 1,585–1,593 0,007 2,73–2,74
колумбия 1,568–1,586 0,006 2,69–2,71
Мадагаскар 1,567–1,574 0,005 2,68–2,70
Пакистан 1,588–1,600 0,007 2,75–2,78
россия 1,585–1,596 0,007 2,72–2,75
танзания 1,578–1,585 0,007 2,74
южная Африка 1,586–1,593 0,007 2,75
синтетический гидро-
пирмальный

1,560–1,563 0,003 2,67–2,69

синтетический, 
выращенный во флюсе

1,560–1,565 0,003–0,004 2,67–2,69
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Таблица 4.29 – Характеристика природных изумрудов различного проис-
хождения 

 
Происхождение 
(изготовление) 

Коэффициент 
преломления 

Двулуче-
преломление 

Относительная 
плотность 

Австралия 1,570-1,579 0,005-0,007 2,87-2,70 
Австрия 1,581-1,584 0,007 2,72-2,76 

Афганистан 1,568-1,578 0,006 2,68-2,70 
Бразилия 1,566-1,575 0,005 2,68-2,70 
Замбия 1,580-1,590 0,004-0,010 2,71-2,76 

Зимбабве 1,586-1,593 0,007 2,73-2,77 
Индия 1,585-1,593 0,007 2,73-2,74 

Колумбия 1,568-1,586 0,006 2,69-2,71 
Мадагаскар 1,567-1,574 0,005 2,68-2,70 
Пакистан 1,588-1,600 0,007 2,75-2,78 

Россия 1,585-1,596 0,007 2,72-2,75 
Танзания 1,578-1,585 0,007 2,74 

Южная Африка 1,586-1,593 0,007 2,75 
Синтетический гидро-

пирмальный 
1,560-1,563 0,003 2,67-2,69 

Синтетический, 
выращенный во флюсе 

1,560-1,565 0,003-0,004 2,67-2,69 

 
Самый популярный цвет колумбийских изумрудов – слабо синевато-

зеленый средне темного тона с высокой насыщенностью (рис.4.10) 
 
 

Рис. 4.10. Цветовой дизайн природного изумруда 
средне-темного зеленого тона с высокой насыщенно-
стью. 

 
Однако, этот цвет очень редкий. Значительно ча-

ще колумбийские изумруды имеют цвет травы темно- 
или средне-зеленого цвета. В синтетических изумрудах 
цвет имитируют, например, средне-зеленый цвет, но в 

них нет включений, характерных для природных изумрудов. Количество добы-
тых природных изумрудов и являющимися чистыми от включений, исчисляется 
десятками или штуками в год, а стоимость – десятками тысяч долларов за один 
карат. 

Огранка изумрудов в готовом ювелирном изделии, преимущественно 
классическая (рис.4.11) [106]. 

 

рис. 4.10. цветовой дизайн природного изумруда  
средне-темного зеленого тона с высокой насыщенностью 
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Огранка изумрудов в готовом ювелирном изделии преимуще-
ственно классическая (рис. 4.11) [106]. 

151 
 

 
 
Рис.4.11. Формы огранки изумруда: а – каре; б – прямоугольная; в – изу-

мрудная. 
  
Новые (фантазийные) формы огранки изумрудов и бриллиантов приведе-

ны на рис.4.12, 4.13, 4.14, 4.15 [106]. 
 

 
 

 
Рис. 4.12. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

 

 

рис. 4.11. формы огранки изумруда: а — каре;  
б — прямоугольная; в — изумрудная 

новые (фантазийные) формы огранки изумрудов и бриллиантов 
приведены на рис. 4.12–4.15 [106]. 

151 
 

 
 
Рис.4.11. Формы огранки изумруда: а – каре; б – прямоугольная; в – изу-

мрудная. 
  
Новые (фантазийные) формы огранки изумрудов и бриллиантов приведе-

ны на рис.4.12, 4.13, 4.14, 4.15 [106]. 
 

 
 

 
Рис. 4.12. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

 

 

151 
 

 
 
Рис.4.11. Формы огранки изумруда: а – каре; б – прямоугольная; в – изу-

мрудная. 
  
Новые (фантазийные) формы огранки изумрудов и бриллиантов приведе-

ны на рис.4.12, 4.13, 4.14, 4.15 [106]. 
 

 
 

 
Рис. 4.12. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

 

 

рис. 4.12. новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 



182

152 
 

 
 

 
 

 
Рис. 4.13. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 
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Рис. 4.13. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

 

рис. 4.13. новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

Природные изумруды часто имеют микротрещины, поэтому их 
огранка является очень сложным, трудоемким и дорогостоящим про-
цессом. Микротрещины порядка не видны невооруженным глазом, 
но заметны при увеличении х40. Микротрещины II порядка видны 
невооруженным взглядом. 
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Рис. 4.14. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 
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Рис. 4.14. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 
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Рис. 4.14. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

 

рис. 4.14. новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

в синтетических изумрудах и камнях существенным недостатком 
является неоднородность их окраски. Это явление объясняется тем, 
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что в процессе роста кристаллов имеет место селективный характер 
вхождения примесей в кристаллы [105]. 
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Рис. 4.15. Новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

Природные изумруды часто имеют микротрещины, поэтому их огранка 
является очень сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Микротре-
щины I-го порядка не видны невооруженным глазом, но заметны при увеличе-
нии х40. Микротрещины II-го порядка видны невооруженным  взглядом.  

В синтетических изумрудах и камнях существенным недостатком являет-
ся неоднородность их окраски. Это явление объясняется тем, что в процессе ро-
ста кристаллов имеет место селективный характер вхождения примесей в кри-
сталлы [105]. 

В отношении свойств и характеристик искусственных изумрудов, полу-
чаемых методом литья, информация ограничена описаниями к патентам и фор-
мулам изобретений на составы смесей для литья в кокиль. 

 
4.7.3. Патенты на составы сырьевых смесей и литьё искусственных  

изумрудов 
 
Известна сырьевая смесь для получения искусственного изумруда, вклю-

чающая, вес.ч: 36 горного хрусталя, 12 соды, 7 ½ буры, 2 ½ селитры, 1/10 угле-
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рис. 4.15. новые формы огранки изумрудов и бриллиантов 

в отношении свойств и характеристик искусственных изумрудов, 
получаемых методом литья, информация ограничена описаниями к па-
тентам и формулам изобретений на составы смесей для литья в кокиль. 

4.7.3. Патенты на составы сырьевых смесей  
и литьё искусственных изумрудов 

известна сырьевая смесь для получения искусственного изум-
руда, включающая, вес. ч.: 36 горного хрусталя, 12 соды, 7 1/2 буры, 
2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта, 2/3 углекислого хрома. та-
кая сырьевая смесь не является экологически безопасной, поскольку 
содержит компонент — свинцовый глет. 
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задача изобретения [77] состоит в получении экологически без-
опасной сырьевой смеси для изготовления искусственного изумруда. 

технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для 
получения искусственного изумруда, включающая соду, углекислый 
кобальт, углекислый хром, дополнительно содержит бой хрусталь-
ного стекла, при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: бой 
хрустального стекла 89,1–91,2; сода 8–10; углекислый кобальт 0,05–
0,1; углекислый хром 0,75–0,8. 

Для получения искусственного изумруда могут быть использова-
ны составы сырьевой смеси, приведенные в таблице 4.30 

таблица 4.30 

состав сырьевых смесей для изготовления искусственного изумруда 

компоненты содержание, вес. ч. в состава
бой хрустального стекла 91,2 90,2 89,1
сода 8 9 10
углекислый кобальт 0,05 0,05 0,1
углекислый хром 0,75 0,75 0,8

Для изготовления шихты используют бой хрустального стекла, 
характеризующегося следующим химическим составом, мас. %: SiO

2
 

61,5–63,0; B
2
O

3
 1,0; Al

2
O

3
 0,5; CaO 0,5–1,0; ZnO 1,0; K

2
O 14,5–16,5; 

Na
2
O 2; PbO 1,0; SO

3
 0,5. 

бой хрустального стекла промывают от загрязнений и измельча-
ют до порошкообразного состояния с последующим просеиванием 
через сетку 014. компоненты дозируют в требуемых количествах и 
смешивают. Полученную смесь сплавляют в тигле при температуре 
950–1000 °с. При сплавлении компонентов предложенной смеси 
не происходит интенсивного выделения соединений свинца и бора, 
как при использовании смеси, содержащей свинцовый глет и буру. 
расплав заливают в металлические формы. Полученные отливки от-
жигают, после чего шлифуют, полируют. Полученные искусственные 
изумруды имеют зеленый цвет, стеклянный блеск. 

Патентуемый состав смеси (формула изобретения). 
сырьевая смесь для получения искусственного изумруда, вклю-

чающая соду, углекислый кобальт, углекислый хром, отличающаяся 
тем, что дополнительно содержит бой хрустального стекла при сле-
дующем соотношении компонентов, вес. ч.: бой хрустального стекла 
89,1–91,2; сода 8–10; углекислый кобальт 0,05–0,1; углекислый хром 
0,75–0,8. 
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известна сырьевая смесь для получения искусственного изумруда, 
включающая, вес. ч.: зеленое тарное стекло 56–62; свинцовый глет 2–3; 
соду 11–13; селитру 1–3; углекислый хром 1/3 — 2/3 (RV 2366 623, 2009). 

задача изобретения [108] состоит в упрощении технологии полу-
чения искусственного изумруда. 

технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для 
получения искусственного изумруда, включающая зеленое тарное 
стекло, свинцовый глет, углекислый хром, дополнительно содержит 
окись меди при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: зеле-
ное тарное стекло 84,5–89,5; свинцовый глет 10–15; углекислый хром 
0,2–0,3; окись меди 0,2–0,3. 

Для получения искусственного изумруда могут быть использова-
ны составы сырьевой смеси, приведенные в таблице 4.31. 

таблица 4.31 

состав сырьевых смесей для изготовления искусственного изумруда 

компоненты содержание, вес. ч. в составах
зеленое тарное стекло 89,5 87,5 84,5
свинцовый глет 10 12 15
углекислый хром 0,3 0,25 0,2
Окись меди 0,2 0,25 0,3

зеленое тарное стекло промывают от загрязнений и измельчают 
до порошкообразного состояния с последующим просеиванием че-
рез сетку 014. Порошки свинцового глета, углекислого хрома и окиси 
меди смешивают с измельченным стеклом и сплавляют в тигле при 
температуре 950–1000 °с. расплав заливают в металлические формы. 
Полученные отливки отжигают, после чего шлифуют, полируют. По-
лученные заготовки имеют насыщенный зеленый цвет и по внешне-
му виду напоминают изумруд. 

Патентуемый состав смеси (формула изобретения). 
сырьевая смесь для получения искусственного изумруда, вклю-

чающая зеленое тарное стекло, свинцовый глет, углекислый хром, 
отличающаяся тем, что дополнительно содержит окись меди при 
следующем соотношении компонентов, вес. ч.: зеленое тарное стек-
ло 84,5–89,5; свинцовый глет 10–15; углекислый хром 0,2–0,3; окись 
меди 0,2–0,3. 

известна сырьевая смесь для получения искусственного изум-
руда, включающая, вес. ч.: 36 горного хрусталя; 12 соды, 7 1/2 буры, 
7 1/2 сурика, 2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта, 2/3 углекисло-
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го хрома. состав этой смеси требует высокой температуры для сплав-
ления компонентов. 

задача изобретения [109)] состоит в снижении температуры сплав-
ления компонентов cырьевой смеси. 

технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для 
получения искусственного изумруда включает соду, буру, селитру, 
углекислый хром. Дополнительно содержит зеленое тарное стекло и 
свинцовый глет при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: 
зеленое тарное стекло 56–62 свинцовый глет 2–3; cода11–13; бура 
7–8; селитра 1–3; углекислый хром 1/3 — 2/3. 

в табл. 4.32 приведены составы испытанных сырьевых смесей. 

таблица 4.32 

составы сырьевых смесей для изготовления искусственного изумруда 

компоненты содержание, вес. ч. в составе
зеленое тарное стекло 56 59 62
свинцовый глет 2 2 1/2 3
сода 11 12 13
бура 8 7 1/2 7
селитра 1 2 3
углекислый хром 1/3 2/3 1/3

зеленое тарное стекло промывают от загрязнений и измельча-
ют до порошкообразного состояния с последующим просеиванием 
через сетку 014. компоненты дотируют в требуемых количествах. 
например, берут 560 г измельченного зеленого тарного стекла, 20 г 
свинцового глета, 110 г соды, 80 г буры, 10 г селитры, 3,33 г углекис-
лого хрома и смешивают. Полученную смесь сплавляют в тигле при 
температуре 970–1000 °с. 

расплав заливают в металлические формы. Полученные отливки 
отжигают, после чего шлифуют, полируют. Полученные искусствен-
ные изумруды имеют насыщенный зеленый цвет и характерный для 
минерала блеск. 

Патентуемый состав смеси (формула изобретения). 
сырьевая смесь для получения искусственного изумруда, вклю-

чающая соду, буру, селитру, углекислый хром, отличающаяся тем, что 
дополнительно содержит зеленое тарное стекло и свинцовый глет 
при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: зеленое тарное 
стекло 56–62; свинцовый глет 2–3; сода 11–13; бура 7–8; углекислый 
хром 1/3–2/3, селитра 1–3. 
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как следует из описания к патентам [77; 108; 109], их цветовой 
дизайн оценивался только визуально, без использования приборов, 
позволяющих определить коэффициент преломления, двулучеиспу-
скания, цветовой тон литого изумруда и сопоставить полученные ре-
зультаты с аналогичными показателями природных либо синтетиче-
ских изумрудов (рис. 4.9, табл. 4.28). 

хрустальное стекло для изготовления бытовых изделий (вазы, бо-
калы и др.) приготавливают из шихты, основными материалами ко-
торой являются кварцевый песок, поташ и свинцовый сурик [110]. 
реакция силикатобразования осуществляется в следующем порядке 
[111]. Около формул указана температура реакции: 

 K
2
CO

3
+SiO

2
=K

2
SiO

3
+CO

2
 T=300 °C;  (4.6) 

 2Pb
3
O

4
=6PbO

2
+2O

2
 T=445–597 °C;  (4.7) 

 PbO=SiO
2
=PbSO

3
 T=480–580 °;  (4.8) 

 2K
2
CO+3SiO

2
=K

2
SO

3
+K

2
Si

2
O

5
+2CO

2
 T=600–800 °C.  (4.9) 

хрустальное стекло имеет следующий состав (мас. ч.): SiO
2
 56, K

2
O 

11, Pb
3
O

4
 33. температура при выдувании художественного стекла 

750–1100 °с, вязкость 5·103–5·107 П [114]. 
Плавление измельченного и просеянного боя хрусталя при ли-

тье имеют следующие преимущества: снижение стоимости ших-
ты; резко сокращается процесс стеклообразования, который при 
первичном изготовлении хрусталя (либо иного стекла) занимает 
80 % времени варки стекломассы; температура сплавления просе-
янного боя составляет 970–1000 °с. Это позволяет использовать 
температуры заливки стекломассы в кокиль ≤ 1200 °с. заготовки 
имеют простую форму, например, цилиндров или прямоугольной 
призмы. После термической обработки для снятия внутренних 
напряжений их разрезают (либо раскалывают) на части, близкие 
по размерам к изделиям для огранки ювелирных камней и полу-
чения вставки в кольца или серьги либо для изготовления куло-
нов, брошей и др. Поэтому научный и практический интерес пред-
ставляет изучение возможности литья и достижение соответствия 
цветового дизайна искусственных изумрудов, приготовленных на 
основе просеянного боя хрустального стекла с плавнями и краси-
телем в металлические и гипсовые формы. Для исключения вза-
имодействия расплава стекла с материалом формы предлагается 
использовать защитное покрытие из графита. такой способ литья 
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и формообразования позволит получить литье заготовок из стекла, 
максимально приближенные по размерам и форме, необходимой 
для огранки (рис. 4.12–4.15). 

Для определения соответствия коэффициента преломления и 
цвета образцов из искусственного изумруда и соответствия их при-
родному изумруду (табл. 4.28, рис. 4.9) рассмотрим современные ме-
тоды оценивания изделий из цветного стекла с использованием спе-
циальных устройств. 

4.7.4. Методика определения показателей преломления  
и цветности изделий из стекла 

Определение показателя преломления стекла можно выполнять 
различными методами. 

рассмотрим основы теории проведения измерений с помощью 
микроскопа [113]. 

Пусть из некоторой точки S, находящейся под стеклянной пло-
скопараллельной пластинкой толщиной d, идет узкий световой пу-
чок расходящихся лучей (рис. 4.16). 

ход лучей, падающих на поверхность CC
1
 под углом α. в точках 

в луч переходит из стекла в воздух. направление луча изменяется в 
соответствии с законом преломления сyеллиуса 

 21

sin

cos
n

α
=

β
,  (4.10) 

где α — угол падения, β — угол преломления, n
21

 — относительный 
показатель преломления второй среды 2 (среды преломленного луча) 
относительно первой среды 1 (среды падающего луча); 
 2

21
1

n
n

n
= ,  

(4.11) 

где n
1
 и п

2
 — абсолютные показателя преломления сред 1 и 2 соот-

ветственно, т. е. показатели преломления этих сред относительно ва-
куума. 

второй средой в данном случае является воздух, абсолютный по-
казатель преломления воздуха очень мало отличается от показателя 
преломления вакуума и в данной работе абсолютный показатель пре-
ломления воздуха n

2
 можно принять за единицу. Первой средой явля-

ется стекло, его абсолютный показатель преломления n
1
 обозначим 

через n. тогда, согласно формуле (4.10): 
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 sin 1

sin n

α
=

β
, (4.12) 

 или 
sin

sin
n

β
=

α
. 
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где α – угол падения, β – угол преломления, n21 – относительный показа-
тель преломления второй среды 2 (среды преломленного луча) относительно 
первой среды 1 (среды падающего луча). 

 
=                                                                                              (4.10) 

где n1 и п2 – абсолютные показателя преломления сред 1 и 2 соответст-
венно, т.е. показатели преломления этих сред относительно вакуума. 

 

 
Рис. 4.16. Схема преломления света в пластине из стекла  
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При переходе света из среды, оптически более плотной (стекло), в среду, 

оптически менее плотную (воздух), расхождение лучей увеличивается, вслед-
ствие чего наблюдателю во второй среде кажется, что лучи исходят из точки S1. 

 

рис. 4.16. схема преломления света в пластине из стекла 

При переходе света из среды, оптически более плотной (стекло), 
в среду, оптически менее плотную (воздух), расхождение лучей уве-
личивается, вследствие чего наблюдателю во второй среде кажется, 
что лучи исходят из точки S

1
. Происходит кажущееся приближение 

точки S к наблюдателю. из рис. 4.16 видно, что это приближение 
равняется 

 SS
1
 = α	= SA – S

1
A. 

следовательно, 

 tg ;tg
AB AB

d d
α = β =

− α
,  (4.13) 

где d — толщина стеклянной пластинки. 
из соотношений (4.12) находим 

 
tg

tg

d

d

β
=

α − α
,  (4.14) 
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Для малых углов α и β (а только такие лучи от точки S попадают в 
объектив микроскопа) отношение тангенсов углов можно заменить 
отношением синусов: 

 sin

sin

d

d

β
=

α − α
. 

Отсюда с учетом формулы (4.11) получаем: 

 d
n

d
=

− α
.  (4.15) 

толщину d стеклянной пластинки измеряют микрометром. 
расстояние а или (d-a) можно измерить с помощью микроскопа 
(рис. 4.17). 

Оптическая система микроскопа состоит из двух линз: объектива 
и окуляра. 

160 
 

Происходит кажущееся приближение точки S к наблюдателю. Из рис. 4.16 вид-
но, что это приближение равняется т.е. 

 
SS1=α=SA-S1A 

Следовательно, 
;                                          (4.12)          
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или (d-a) можно измерить с помощью микроскопа (рис.4.17). 

Оптическая система микроскопа состоит из двух линз: объектива и оку-
ляра.  
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ется короткофокусной линзой, а окуляр О2 длиннофокусной. Рассматриваемый 
предмет АВ помещается перед объективом на расстоянии чуть большем его 
фокусного расстояния. Объектив О1 даёт действительное увеличенное изобра-

 

рис. 4.17. ход лучей в микроскопе 

Обе линзы заключены в металлическую трубку-тубус. Объектив 
О

1
 является короткофокусной линзой, а окуляр О

2
 длиннофокусной. 

рассматриваемый предмет Ав помещается перед объективом на рас-
стоянии чуть большем его фокусного расстояния. Объектив О

1
 даёт 

действительное увеличенное изображение А
1
в

1
 предмета, которое, 

в свою очередь, является предметом для окуляра О
2
. Окуляр распо-
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ложен на таком расстоянии, чтобы изображение А
1
в

1
 попало между 

окуляром и его главным фокусом. 
изображение А

2
в

2
, даваемое окуляром, будет мнимым, обратным 

относительно предмета и увеличенным. наблюдатель перемещает 
тубус микроскопа с помощью микрометрического винта до тех пор, 
пока мнимое изображение А

2
в

2
 не окажется от глаза на расстоянии 

наилучшего зрения. 

Порядок выполнения измерений 
1. Поместить на предметный столик микроскопа прозрачную сте-

клянную плоскопараллельную пластинку с черной точкой на её по-
верхности. 

2. включить осветительную лампочку и установить её так, чтобы 
свет от нее падал на зеркальце микроскопа, помещенное под пред-
метным столиком. 

3. Поворачивая зеркальце, добиться хорошего освещения сте-
клянной пластинки на предметном столике микроскопа. 

4. глядя в окуляр микроскопа и пользуясь микрометрическим 
винтом, установить тубус микроскопа так, чтобы черная точка была 
отчетливо видна. записать в таблицу испытаний отсчет N

1
 по шка-

ле микрометрического винта, соответствующий положению тубуса 
микроскопа в данный момент. 

5. на пластинку с черной точкой положить стеклянную пластин-
ку, показатель преломления которой является объектом испытания. 

6. с помощью микрометрического винта поднимать тубус микро-
скопа до тех пор, пока черная точка не станет снова отчетливо видна. 
При подъеме тубуса сосчитать количество оборотов головки микро-
метрического винта. 

разность отсчетов N
1
 и N

2
 определяет кажущееся поднятие точки, 

т. е. величину а (рис. 4.13) 

 a=N
1
 – N

2
.  (4.16) 

Опыт повторяется не менее 3 раз, толщину стеклянной пластины 
измеряют микрометром. 

Для точного определения цвета и его количественной характери-
стики Международной комиссией по освещению (МкО, в междуна-
родном обозначении — CIE) приняты различные цветовые простран-
ства (цветовые шкалы) и методы расчета в них цветовых координат 
[114]. 
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наиболее широко используемым остается принятое в 1931 году 
пространство XYZ. Оно представлено мнимыми цветами, близкими 
красному, зеленому и синему. 

в этом колориметрическом пространстве каждый цвет представ-
лен точкой с тремя координатами: X Y Z. координаты цвета X Y Z 
рассчитываются по формулам, в которых учитываются спектральные 
характеристики (пропускание или отражение) образца, спектральная 
плотность излучения стандартного источника света, удельные коорди-
наты цвета для стандартного колориметрического наблюдателя МкО 
(функции сложения цветов) и ширина интервала длин волн. указан-
ные функции количественно определяют чувствительность кониче-
ских рецепторов среднего наблюдателя к красному, зеленому и синему 
цвету. Они установлены экспериментально для угла обзора 2’’ и угла 
обзора 10’’. в качестве источника света могут применяться источники 
нескольких типов, воспроизводящие различные условия освещения: 

– тип А (т=2856 к) — искусственного электрическими лампами 
накаливания; 

– тип в (т=4874 к) — прямого солнечного; 
– тип с (т= 6774 к) — рассеянным дневным светом; 
– тип Д65 (6504 к) — усредненным дневным светом. Для случая 

использования украшений и, в частности, из изумруда, источники 
типа с или Д65 являются более предпочтительными. 

расчетная колориметрическая система X Y Z построена так, что 
только одна координата Y определяет количественную характеристи-
ку цвета — яркость (или светлоту). При этом координата цвета Y чис-
ленно совпадает с коэффициентом пропускания или отражения света 
образца, цвет которого определяется. 

Для качественной характеристиками цвета применяются так на-
зываемые координаты цветности х, у, z, которые являются относи-
тельными характеристиками и равны, соответственно: 

 x=X/(X+Y+Z); y=Y/(X+Y+Z); z=Z/(X+Y+Z). 

Поскольку x + y +z =1, то для определения цветности объектов до-
статочно двумерного пространства. Объекты с одинаковыми х, у, но 
разными Y характеризуются одинаковой цветностью, но различной 
яркостью, и, наоборот, объекты с разными х, у, но одинаковыми Y бу-
дут одинаковы по яркости и разными по цветности. в качестве при-
мера одинаковых по цветности, но с различной яркостью объектов 
могут служить стекла одного и того же состава, но разной толщины. 
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так обычное прозрачное листовое стекло толщиной 4 мм характери-
зуется параметрами цветности х = 0312 и у = 0,33 и координатой цве-
та Y (светопропускание) = 90, а такое же стекло толщиной 2 мм при 
тех же координатах цветности имеет координату цвета Y = 91 (расчет 
для Д 65,2°). Для 3 мм Y = 90,5. 

следует отметить, что поскольку характеристики пропускания 
и отражения стекла (как и любого другого материала) различны, то 
и цвет одного и того же образца, воспринимаемый «на просвет» и в 
отраженном варианте, будет разным. Поэтому разными будут и зна-
чения координат цвета, рассчитанные по спектру пропускания и по 
спектру отражения этого образца. 

в качестве примера можно привести параметры стекла с отражаю-
щим покрытием (зелёное, классик) (табл. 4.33) [114]. 

естественно, что сравнивать и контролировать объекты по цвету 
можно только по цветовым характеристикам, рассчитанным либо 
только по пропусканию, либо только по отражению с соответству-
ющей стороны. При этом расчеты также должны быть произведены 
для одинаковых источников света и одинаковых углов обзора. Эго 
касается и цветовых параметров, полученных непосредственно с по-
мощью колориметров, конструкция которых также предусматривает 
регистрацию либо прошедшего через образец излучения, либо излу-
чения, отраженного от образца. 

таблица 4.33 

Колориметрические параметры (для д 65,2°) 

По отражению со 
стороны пленки

По отражению со 
стороны стекла

По пропусканию

X 30,16 17,63 32,39
Y 32,38 20,47 34,66
Z 62,53 20,16 33,40
x 0,24 0,30 0,32
y 0,26 0,35 0,34

Поскольку из самих значений X Y Z трудно понять цвет объекта, 
МкО (сІе) были разработаны другие цветовые более однородные 
(линейные) шкалы, чтобы приблизиться к тому, как мы сами воспри-
нимаем цвет, упростить понимание и улучшить передачу цветовых 
различий. 

наиболее популярным цветовым пространством для измерения 
цвета объекта и широко применяемых в различных областях являет-
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ся цветовое пространство L*a*b* (обозначаемое также как CІELab), 
принятое сIE в 1976 году. Оно обеспечивает процедуру единообраз-
ной оценки цветовых различий в соответствии с визуальными разли-
чиями и, более того, позволяет количественно определить цвет. 

Эта колориметрическая система представляет собой трехмерное 
цветовое пространство, каждый цвет в котором представлен точкой 
с тремя координатами: L*, а* и b*, где L* указывает светлоту, а* и b* — 
хроматические координаты. Положительные значения а* указывают 
на преобладание красного, а отрицательные — на преобладание зеле-
ной составляющей, тогда как положительные значения b* указывают 
на преобладание желтой, а отрицательные — синей составляющей. 
центр является ахроматичным (т. е. нейтральным). 

координаты цвета в системе L*a*b* рассчитывают исходя из зна-
чений координат системы XYZ. вот как выглядят в этой системе 
цветовые параметры стекла с покрытием, для которого выше при-
водились данные в системе XYZ (табл. 4.34). здесь соответствующие 
величины приведены и для разных источников света. 

таблица 4.34 

Координаты цвета в системе L*а*b* стекла с отражающим покрытием 

a) источник Д 65,2°

По отражению со 
стороны пленки

По отражению со 
стороны стекла

По пропусканию

L* 63,66 52,36 65,48
a* –2,3 –9,52 1,97
b* 3,75 3,88 5,61

б) источник с 2°

По отражению со 
стороны пленки

По отражению со 
стороны стекла

По пропусканию

L* 63,65 52,32 65,48
a* –2,34 –9,46 –2,15
b* 3,69 3,86 5,59

в) источник А 2°

По отражению со 
стороны пленки

По отражению со 
стороны стекла

По пропусканию

L* 63,65 51,61 65,69
a* –1,32 –8,98 –1,35
b* 3,33 1,71 5,45
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из таблицы 4.34 следует, что если по светлоте (L*) различия не 
столь велики, то по другим параметрам (а* и b*) они весьма значи-
тельны. Поскольку цвет объектов в этой системе представлен более 
наглядно, приведем цветовые координаты в ней стекла с покрытием, 
параметры которого в системе хYZ были даны выше, в графическом 
вариантов двумерном пространстве а*b*, т. к. различия по светлоте не 
столь существенны. Приведенные примеры показывают, как важно, 
чтобы цветовые параметры исходных материалов задавались с учетом 
того, как эти материалы будут наблюдаться при их использовании на 
практике: на просвет, на отражение, при каком освещении преиму-
щественно. 

цветовая разница объектов (или ее отсутствие) как в системе XYZ, 
так и в системе L*a*b* количественно определяется по разности вели-
чин соответствующих параметров ∆х, ∆Y, ∆Z или ∆L*, ∆а*, ∆b*: 

 ∆х = х
объект2

 – х
 объект1 

∆L*= L* 
объект2

 – L* 
объект1

; 

 ∆Y = Y
 объект2

 – Y
 объект 

∆а* = а 
объект2

 – а
 объект1

; 

 ∆Z = Z
 объект2

 – Z
 объект1

 ∆b* = b
 объект2 

– b* 
объект1

.
 

в области колориметрических измерений в системе L*a*b* иногда 
также принято [114] указывать величину общей цветовой разницы 
∆е*, представляющую собой среднее квадратичное отклонение зна-
чений ∆L*, ∆а* и ∆b*: 

 ∆е
аb

* = [(∆ L*)2 + (∆ а*)2 + (∆b*)2]1/2.  (4.17) 

но этот параметр не всегда является абсолютным критерием цве-
товых различий. например, образец 1 имеет по отношению к эталону 
разности параметров (дельты): ∆ L* = 0,57; ∆ а* = 0,57; ∆b* = 0,57 и 
визуально хорошо с ним согласуется, а образец 2 от эталона визуаль-
но существенно отличается (менее зеленый) и характеризуется сле-
дующими дельтами: ∆ L* = 0,0; ∆ а = 1,0; ∆ b* = 0,0; т. е. для него все 
различия связаны параметром а*. тем не менее оба образца имеют 
одинаковое значение ∆е

аь
. 

 1 — ∆е
аь

* = [(0,57)2 + (0,57)2 + (0,57)2]1/2 = I; 

 2 — ∆е
ab

= [(0,0)2 + (1,0)2 + (0,0)2]1/2 = 1. 

Поэтому применение параметра ∆E
ab

* как единственного крите-
рия возможно не всегда. Для большей надежности помимо него сле-
дует учитывать величины самих координат L*, a*, b*. выбор критерия 
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зависит от вида продукции и требований к ней и определяется про-
изводителем (индивидуально). так, европейская ассоциация произ-
водителей листового стекла (GEPVP) считает, что параметр ∆е

аь
* не 

достаточно точно отражает цветовые различия и в требованиях к до-
пустимым цветовым различиям ограничивается только предельными 
величинами ∆L*, ∆а* и ∆b*. в то же время в американском стандарте 
ASTM standard с 1376–03 для стекол с покрытием для оценки цвето-
вых различий используется именно параметр ∆е

ab
.

 

хотя система L*, a*, b* более «наглядна», ее применение пред-
усматривает сначала расчет X, Y, Z и последующий пересчет из них 
параметров L*, a*, b* соответственно. Поэтому целесообразно ис-
пользовать колориметры, выдающие результаты сразу в L*, a*, b* ко-
ординатах. 

величины предельно допустимых расхождений, выбранных в ка-
честве критерия параметров образца и параметров эталона, задаются 
исходя из предварительной специальной визуальной оценки цвета 
образцов и эталона для каждого вида оттенков изумруда (рис. 4.9). 
Для точных и правильных колориметрических измерений и расчетов 
необходимо оперировать в едином цветовом пространстве, с единым 
стандартным типом источника излучения. значения ∆λ составляют 
обычно 5 или 10 нм в зависимости от требуемой точности измерений 
и вида спектральной характеристики образца. При наличии избира-
тельных полос в спектральной кривой точность особенно зависит от 
величины ∆λ, и чем она меньше, тем выше точность. 

ВыВОды 

1. сплавы для литья ювелирных изделий можно разделить на две 
группы: сплавы на основе драгоценных металлов (золота, серебра, 
платины и др.); сплавы на основе цветных металлов, например, 
меди, имитирующие цветовой дизайн изделий на основе драго-
ценных металлов. 

2. сплавы на основе меди, имитирующие цвет и насыщенность тона 
некоторых ювелирных сплавов на основе золота, в качестве леги-
рующих металлов содержат, например, Sn либо Zn или Al, а также 
другие металлы, улучшающие технологические свойства сплава 
при литье или механической обработке шлифованием, либо экс-
плуатации изделия в качестве украшения. 
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3. стандартный сплав на основе меди с содержанием Sn, например, 
10 %, имеет жидкотекучесть ~ 450 мм и коррозионную стойкость, 
например, в морской воде 0,01 г/м2ч; сплав на основе меди с со-
держанием Zn, например, 10 % имеет жидкотекучесть ~ 800 мм и 
коррозионную стойкость 0,068 г/м2ч. 

4. Для повышения коррозионной стойкости и достижения цветово-
го дизайна ювелирного изделия из сплава на медной основе, со-
ответствующего цветовому тону золота 750°, перспективны: сплав 
(% мас.): Zn 20–22; Мn 1,5–2,5; Sn 3,0–5,0; Al 0,5–1,0; Cu — все 
остальное; применение бесцветного защитного покрытия, напри-
мер, получаемого анодной обработкой изделия. 

5. Предлагается установить термо-временные параметры литья в вы-
тряхной кокиль и возможность литья в гипсовую форму с покры-
тием из графита фасонных заготовок для получения искусствен-
ного изумруда с использованием сырьевой смеси, включающей 
(% мас.): отсеянный порошок боя хрустального стекла 88–84; соду 
6–8; буру 5–6; оксид хрома 0,6–1,2; оксид меди 0,4–0,8. 

6. Для достижения соответствия цветового дизайна литых искус-
ственных изумрудов из хрустального стекла природному изумруду 
необходимо использовать количественные методы оценивания их 
цветовых и оптических характеристик, а также метод сравнения с 
эталонами цветового дизайна природного изумруда. 
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Раздел 5 

дизайн-пРоеКтиРоВание и 3D-печать 
В технологии изготоВления литых 

юВелиРных изделий 

5.1. дизайн-ПроеКтирование литых  
ювелирных изделий 

Дизайн-проектирование объектов — это художественно-тех-
ническая деятельность по разработке внешнего вида объекта, его 
структурных и функциональных особенностей с учетом требований 
эстетики, эргономики и технологии изготовления объекта [2]. в ди-
зайн-проектировании литых ювелирных изделий используются об-
щие подходы, но с учетом специфики проектирования объекта в виде 
украшения, для которого определяющей характеристикой является 
художественная выразительность. 

в производстве изделий технического назначения проектирование 
начинается после проведения маркетинга рынка, анализа новых тех-
нических решений и недостатков серийного образца и включает: тех-
ническое предложение, эскизный проект, технический проект и разра-
ботку технической документации [2; 10]. работа над дизайном является 
частью эскизного и технического проекта. Проектирование в ювелир-
ном производстве также начинается после изучения данных о конъ-
юнктуре рынка и генерации идеи нового или модернизируемого худо-
жественного образа украшения. затем следуют этапы концептуальной 
проработки реализации идеи в виде набросков и эскизов в черно-бе-
лом и цветном исполнении. идея может быть предложена дизайнером 
или художником, однако возможность ее практического исполнения 
обусловлена техническими и экономическими возможностями пред-
приятия. из группы эскизов выбирается лучший. ювелир-модельер 
или дизайнер с использованием устройства 3D-моделирования и спе-
циальной программы прорисовывает трехмерную модель будущего из-
делия. на ней отрабатываются форма, элементы декорирования, цвет, 
компоновка съемных элементов на изделии [115]. 

изготавливается макет украшения, на котором уточняются его 
эстетические, эргономические характеристики и возможности ис-
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полнения изделия определенными технологиями: литьевой — для 
основы изделия, например, кольца; механической — для выполне-
ния шлифовки и полировки; установки и закрепления ювелирного 
камня; химической — для нанесения покрытия и др. При наличии 
у предприятия 3D-принтера выполняется прототипирование мо-
дели в виде полноразмерного прототипа украшения. современные 
3D-принтеры позволяют выполнять эту операцию непосредствен-
но с эскиза (рисунка) из воскоподобных материалов или пластиков. 
в процессе проектирования наиболее сложной творческой задачей 
является выбор идеи для реализации нового художественного обра-
за ювелирного изделия и концептуального решения по реализации 
ее на оборудовании и по технологиям, имеющимся на предприятии, 
либо новыми технологиям. источниками возникновения идеи яв-
ляются талант дизайнера, результаты анализа спроса и предложений 
на рынке, а также использование новых технических решений из па-
тентной информации на изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы. 

изобретения на способы, конструкции и материалы выявляют в 
процессе патентного поиска и используют как в ювелирном произ-
водстве, так и в смежных областях (огранка камней, технологии на-
несения покрытий и др.). 

Проследим развитие идей и концептуальных подходов к дизайну 
на примере современных диссертационных исследований и некото-
рых патентуемых технических решений. 

в работе [116] при разработке нового дизайна для технологии ли-
тья в гипсовые формы по выплавляемым моделям в качестве основы 
моделей предложено использовать природные растительные матери-
алы: листья, цветы, соцветия. Для решения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: изучить современные приемы дизайна и тех-
нологии создания изделий с флористическим сюжетом; разработать 
дизайн и технологию литья изделия на основе модели в виде цветов 
и листьев; изготовить по специально подготовленным природным 
моделям (нанесение покрытия из воска, лака) экспериментальных 
образцов с предлагаемым дизайном в виде сувенирной продукции 
(рис. 5.1) и кольца из серебра 925° пробы. 

Для повышения коррозионной стойкости серебряного кольца 
предлагаемая технология предусматривала его оксидирование. Это 
одновременно позволяло придавать изделию более высокий уровень 
контрастности с растительным элементом кольца. 
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пользование  новых технических решений из патентной информации на изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы. 

Изобретения на способы, конструкции и материалы выявляют в процессе 
патентного поиска и используемые как в ювелирном производстве, так и в 
смежных областях (огранка камней, технологии нанесения покрытий и др.). 

Проследим развитие идей и концептуальных подходов к дизайну на при-
мере современных диссертационных исследований и некоторых патентуемых 
технических решений. 

В работе [116]  при разработке нового дизайна для технологии литья в 
гипсовые формы по выплавляемым моделям в качестве основы моделей пред-
ложено использовать природные растительные материалы: листья, цветы, со-
цветия. Для решения поставленной цели решались следующие задачи: изучить 
современные приемы дизайна и технологии создания изделий с флорестиче-
ским сюжетом; разработать дизайн и технологию литья изделия на основе мо-
дели в виде цветов и листьев; изготовить по специально подготовленным при-
родным моделям (нанесение покрытия из воска, лака) экспериментальных об-
разцов с предлагаемым дизайном в виде сувенирной продукции (рис. 5.1) и 
кольца из серебра 925° пробы. 

 
Рис.5.1. Дизайн сувенирной продукции с элементами флористики:  

а –подставка под фотографию; б – письменный набор; в – закладка для 
книг; г – подставка для ручки [116] 

 
Для повышения коррозионной стойкости серебряного кольца предлагае-

мая технология предусматривала его оксидирование. Это одновременно позво-
ляло придавать изделию более высокий уровень контрастности с растительным 
элементом кольца. 

В исследовании [117] в качестве концепции предложено использовать в 
ювелирных изделиях природные формы алмазного сырья и в том числе с де-
фектами, пригодного для обработки волновым методом. Для этого сырье клас-
сифицировали: по размерам, формам и степени ее искажения; видам поверхно-
сти естественных граней; по видам дефектов; цвету. 

 

рис. 5.1. Дизайн сувенирной продукции с элементами флористики: а — под-
ставка под фотографию; б — письменный набор; в — закладка для книг; 

г — подставка для ручки [116] 

в исследовании [117] в качестве концепции предложено исполь-
зовать в ювелирных изделиях природные формы алмазного сырья 
в том числе с дефектами, пригодного для обработки волновым ме-
тодом. Для этого сырье классифицировали: по размерам, формам и 
степени их искажения; видам поверхности естественных граней; по 
видам дефектов; цвету. 

в исследовании [118] для улучшения дизайна предложено взамен 
сплава на основе серебра (Ag 92,5 %, Cu 7,4 %) использовать сплав на 
основе меди (Ni 14,2 %, Zn до 8 %, Cu остальное). 

Дизайнерский подход [118] кроме изготовления ювелирного изде-
лия сплава на основе меди, имитирующего сплав на основе серебра, 
включает: использование двух типов проволок — гладкой и скручен-
ной — с целью придания изделию более высокой декоративности; 
подбор к изделию ювелирно-поделочного минерала в виде нефрита 
соответственно цветовой характеристике сплава (нейзильбер). 

на кафедре инженерной графики и технического дизайна в Одес-
ской национальной академии пищевых технологий на основании 
изучения конъюнктуры рынка ювелирных изделий в украине [119] 
и патентной информации разрабатываются идея и концептуальный 
подход ее реализации методом литья изделий с использованием эко-
номичных формовочных смесей и литейных сплавов. с этой целью 
и для удовлетворения потенциального спроса на ювелирные изделия 
из золота и драгоценных камней в украине, которые в период кризи-
са стали большинству населения недоступны, предлагается: 
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– использовать изделия из сплавов на основе меди, позволяющие 
имитировать цвет и насыщенность тона ювелирного золота заданной 
пробы и обладающие повышенной стойкостью к потускнению (кор-
розии) в период эксплуатации изделия; 

– применять в изделиях ювелирные камни, выполненные мето-
дом литья в вытряхные в металлические или гипсовые формы с гра-
фитовым покрытием из шихты на основе боя хрустального стекла с 
добавками, например, имитирующие дизайн камней из природного 
изумруда по цвету, тону и показателю светового преломления; 

– разработать экономичную формовочную смесь взамен импортной 
с равноценными техническими и технологическими характеристиками. 

в отличие от литья в кокиль массивных заготовок из стекла техно-
логия литья в гипсовую форму с графитовым покрытием потенциаль-
но позволяет изготавливать заготовки, максимально приближенные 
к изделию, разнообразить их форму. например, имитировать в ли-
тых ювелирных камнях из искусственного изумруда кристаллические 
формы природных минералов (рис. 5.2) [120]. 

5.2. Примеры ПатентУемых изобретений 
По соверШенствованию дизайна  

литых ювелирных изделий 

изобретение [121] относится к ювелирным изделиям, в частности 
к носимым на пальцах перстням или кольцам, имеющим встроенные 
подвижные декоративные элементы. Оно может также использовать-
ся для ношения в качестве брошей, клипс и других украшений. 

известны ювелирные изделия с подвижными декоративными 
элементами, перемещающимися, преимущественно вращающимися 
под воздействием специальных приводов. 

в конструкции, представленной патентом Dе № 2933309 от 
1981 г., несколько подвижных элементов вращаются с разными угло-
выми скоростями путем использования микродвигателя и редукто-
ра, выполненного в виде набора шестеренчатых передач. в патенте 
RU № 94032565 от 1994 г. предложена конструкция редукционно-рас-
пределительной системы привода в ювелирном изделии, содержащая 
миниатюрный подшипник качения, у которого вращающиеся с раз-
ными скоростями кольцеобразные детали являются базами для раз-
мещения на них декоративных элементов. 
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Рис. 5.2. Кристаллические формы природных минералов: 
1 –тетраэдр, 2 – октаэдр, 3 – куб, 4 – ромбоэктаэдр, 5 – пентагондекаэдр, 

6– тетрагонтриоктаэдр, 7 – ромбоэдр, 8 – скамноэдр, 9 – трапецоэдр, 10 – трех-
гранная призма, 11 – трехгранная бипирамида , 12 – шестигранная призма , 13 – 
шестигранная бипирамида,  14– четырехгранная призма, 15 –четырехгранная 
бипирамида. 
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известно также ювелирное изделие с приводом подвижных деко-
ративных элементов на базе механизма наручных часов с использо-
ванием анкерного механизма для обеспечения равномерности и про-
должительности хода. 

Общим недостатком ювелирных изделий с подвижными деко-
ративными элементами, для перемещения которых используется 
специальный привод, является жесткая предопределенность пере-
мещения декоративных элементов и соответственно определенная 
механистичность общего облика изделия. Между тем, во многих слу-
чаях целесообразно обеспечить cлучайную, неповторимую игру све-
та, создать случайные, нерегулируемые колебания, имитирующие, 
например, многогранность входящих в декоративные элементы кам-
ней, и таким образом увеличить число отблесков от них. 

известен ряд ювелирных изделий с подвижными декоративными 
элементами, установленными нежестко на подложке корпуса юве-
лирного изделия, вследствие чего при изменении углового положе-
ния последнего или при изменении его движения декоративные эле-
менты могут в некоторых пределах изменять свое пространственное 
положение в корпусе ювелирного изделия. 

в патенте US № 4294084 от 1981 г. представлено кольцо для паль-
ца, снабженное на его верхушке приливом с полым удлиненным вы-
резом прямоугольной формы с днищем, причем внутренняя поверх-
ность выреза выполнена зеркальной, а в пазу выреза с возможностью 
свободного перемещения вдоль выреза установлен прозрачный огра-
ненный декоративный элемент — драгоценный или полудрагоцен-
ный камень, образующий совместно с указанным вырезом ювелир-
ную вставку. При движении или изменении положения пальца этот 
ограненный декоративный элемент перемещается вдоль выреза, из-
меняя направление отраженных от зеркальных граней выреза лучей 
света, проходящих через декоративный элемент. 

известна также полезная модель «кольцо с декоративным эле-
ментом» (патент RU № 37909 от 2003 г.), в соответствии с которой 
декоративный элемент не жестко встроен в корпус кольца с воз-
можностью ограниченного перемещения. камень выполнен в виде 
скрепленных вместе собственно украшающей его единицы, ее вер-
тикальной стойки и основания в виде шарового сегмента, который 
опирается на съемную подложку, встроенную в корпус кольца. Деко-
ративный элемент своей украшающей единицей через ограничитель 
его боковых движений выполнен как сквозное отверстие в корпусе 
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кольца, выступает за его обводы. съемная подложка скреплена с кор-
пусом кольца механическим соединением с фиксацией, например, 
посредством приливов-крапанов. При изменении движения пальца 
или его непроизвольном подрагивании указанный декоративный 
элемент будет несколько покачиваться, усиливая за счет этого визу-
альное восприятие от украшающей его единицы. 

Данная полезная модель «кольцо с декоративным элементом» 
выбрана [121] в качестве прототипа, поскольку является наиболее 
близкой по технической сущности к заявляемому изобретению. не-
достаток указанного технического решения состоит в том, что кольцо 
имеет один декоративный элемент, образующий единственную юве-
лирную вставку, а конструкция имеет высокий момент сопротивле-
ния свободным колебаниям (качаниям) декоративного элемента, что 
обусловлено трением его стойки о края ограничительного отверстия 
корпуса кольца. 

технической задачей заявляемого изобретения является создание 
ювелирного изделия со сборной ювелирной вставкой из нескольких 
свободно качающихся в заданных направлениях декоративных эле-
ментов, формирующей определенную законченную фигуру. 

техническим результатом предлагаемого изобретения является 
размещение в корпусе и согласование по направлениям качаний де-
коративных элементов с целью образования на его наружной поверх-
ности сборной ювелирной вставки и повышение чувствительности 
подвески каждого декоративного элемента в корпусе ювелирного из-
делия. 

Получение указанного технического результата обеспечивается 
тем, что ювелирное изделие, содержащее корпус и установленный в 
корпусе с возможностью ограниченного углового перемещения де-
коративный элемент, снабжено несколькими декоративными эле-
ментами, размещенными в корпусе с образованием на его наружной 
поверхности сборной ювелирной вставки. 

При этом размах возможных углов качания декоративных эле-
ментов ограничен углами 5–30°, а контактирующая с корпусом по-
верхность каждого декоративного элемента выполнена в виде одного 
или нескольких секторов цилиндрической или конической поверх-
ности. часть корпуса, контактирующая с декоративными элемента-
ми, может быть выполнена подвижной относительно общего корпуса 
ювелирного изделия и сборной из нескольких деталей, соединенных 
между собой с возможностью поворота относительно друг друга. 
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Рис. 5.3. Варианты выполнения колец по изобретению RV 2383292 
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на рис. 5.3 (фиг. 1–5) представлены некоторые возможные вари-
анты выполнения колец, которыми может быть реализовано заявля-
емое изобретение. 

на фиг. 1–2 (рис. 5.3) представлено кольцо (в исходном или транс-
портном положении) с набором из двух декоративных элементов 1, 
2, формирующих в районе верхушки кольца сборную ювелирную 
вставку, представляющую собой стилизацию фигуры типа бабочки. 
кольцо содержит корпус 3 с приливом в районе его верхушки, в ко-
тором в утопленном положении закреплен фланец 4, выполненный в 
виде стакана. на фланце 4 размещена подвижная составная подлож-
ка, состоящая из двух поворотных относительно одна другой частей 
5 и 6, установленных на П-образной оси, концы которой выпущены 
внутрь кольца и снабжены утолщениями, препятствующими выпаде-
нию ее из корпуса 3 и фланца 4. утолщения могут выполняться как с 
использованием материала собственно оси 7, так и с использованием 
небольших отдельных фланцев, прикрепляемых к концам указанной 
оси сваркой или пайкой. 

на нижней поверхности декоративных элементов 1 и 2 выполне-
ны основания (выступы) 8, 9, нижние поверхности которых пред-
ставляют собой цилиндрические поверхности, образующие которых 
перпендикулярны плоскости кольца. Основания снабжены отвер-
стиями, параллельными образующим цилиндрических поверхно-
стей, в которых с зазорами размещены фиксирующие декоративные 
элементы оси 10, 11, концы которых изогнуты под прямым углом и 
прикреплены к поворотным частям 5, 6 подложки любым известным 
образом, например, сваркой, пайкой, склейкой. Поскольку диаметр 
осей 10, 11 выбран меньшим, чем диаметр указанных отверстий в вы-
ступах 8, 9, то в рабочем положении (в котором центральная часть 
подложки приподнята относительно показанного на фиг. 1 положе-
ния) декоративные элементы 1, 2 могут покачиваться на подложке 
путем некоторого перекатывания их оснований по поверхности ее 
поворотных частей 5, 6. 

верхняя поверхность декоративных элементов 1, 2 представляет 
собой имитацию крыльев бабочки, причем она может быть выполне-
на из драгоценных металлов и (или) сплавов и украшена гравировкой 
и (или) инкрустацией из драгоценных или полудрагоценных камней. 

функционирование устройства, представленного на фиг. 1, 2, 
осуществляется следующим образом. в исходном транспортном 
положении концевые утолщения оси 7 выступают внутрь кольца 
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глубже внутреннего контура кольца в районе его верхушки. При 
надевании кольца на палец указанные концевые утолщения оси 7 
подпираются поверхностью пальца, вследствие чего центральная 
часть составной подложки, состоящей из поворотных частей 5, 6, 
приподнимается вверх вместе с установленными на ней декоратив-
ными элементами 1, 2. 

вследствие выбранных вышеизложенных соотношений между 
диаметрами отверстий в выступах 8, 9 декоративных элементов 1, 2 и 
диаметрами осей 10, 11, на которых установлены декоративные эле-
менты, последние могут совершать ограниченные угловые качания 
на подложке, что может происходить как при движении руки, так и 
при непроизвольном подрагивании пальцев. При этом соответствен-
но будет изменяться и светоотражение декоративных элементов, т. е. 
будет становиться более разнообразной так называемая игра света на 
всем ювелирном изделии в целом. 

Поскольку цилиндрические поверхности оснований декоратив-
ных элементов 1, 2 и фиксирующие их оси 10, 11 параллельны друг 
другу, то колебания декоративных элементов будут имитировать 
взмахи (вздрагивания) крыльев бабочки. 

на фиг. 3–5 (рис. 5.3) схематично представлены другие варианты 
выполнения кольца, в которых сборные ювелирные вставки пред-
ставляют собой два типа фигур в виде орнаментов. в этих вариантах 
заданные направления покачиваний различных декоративных эле-
ментов отличны друг от друга, т. е. не параллельны друг другу. 

на фиг. 3 (рис. 5.3) на верхушке кольца на его корпусе 12 закре-
плены (крепление не показано) с возможностью качания два под-
вижных прямоугольных декоративных элемента — внешний 13, 
выполненный в виде рамки, и внутренний 14, выполненный в виде 
свободно размещенного в указанной рамке квадрата с центральной 
украшающей единицей 15. направления покачиваний декоративных 
элементов взаимно перпендикулярны и показаны стрелками. сами 
декоративные элементы могут быть выполнены из драгоценных ме-
таллов и (или) сплавов и могут иметь дополнительные украшения в 
виде гравировки и (или) инкрустации. 

на фиг. 5 (рис. 5.3) на корпусе 16 кольца на радикально расположен-
ных осях 17 закреплено восемь радиально расположенных подвижных 
декоративных элементов 18, обрамляющих центральную неподвиж-
ную украшающую единицу 19. Последняя, в общем случае, может 
быть также не жестко закреплена на корпусе 16 кольца. Декоративные 
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элементы 18 установлены на подложке 20. центральная выступающая 
часть подложки 20 выполнена в виде стакана, в котором установлена 
центральная неподвижная украшающая единица 19, а периферийная 
кольцевая часть представляет собой коническую поверхность, на ко-
торую опираются своими нижними коническими поверхностями де-
коративные элементы 18. в декоративных элементах 18 выполнены 
отверстия (вдоль оси их конических поверхностей), в которые с зазо-
ром входят радиально расположенные г-образные фиксирующие оси 
17. горизонтальный конец осей 17 входит в отверстия в боковой стенке 
центральной выступающей части подложки 20, а изогнутый вертикаль-
ный конец закрепляется на периферийной части подложки 20 любым 
известным способом. После закрепления декоративных элементов на 
подложке она устанавливается в отверстие в верхушке кольца, после 
чего закрепляется в нем через сквозное отверстие 21, например, свар-
кой или пайкой. Декоративные элементы 18 могут быть выполнены из 
драгоценных металлов или сплавов и украшены гравировкой, инкру-
стацией. Поскольку декоративные элементы 18 свободно размещены 
на осях 17, они могут покачиваться относительно радиальных направ-
лений — от центра украшающей единицы 13. 

При движении руки или при непроизвольном подрагивании паль-
цев декоративные элементы 18 будут качаться и соответственно будут 
изменяться их светоотражения, внешне выглядящие как случайные, 
и, следовательно, будет увеличиваться разнообразие световых лучей 
от всей сборной ювелирной вставки изделия. 

варианты реализации заявляемого изобретения не ограничива-
ются представленными на фиг. 1–5 (рис. 5.3). фигуры, создаваемые 
различным образом размещенными декоративными элементами, 
могут быть достаточно разнообразны. При этом подложка, на кото-
рой размещены декоративные элементы, может быть выполнена как 
по движной (как на фиг. 1, 2), так и неподвижной, а ее поверхность 
может быть выполнена как плоской, так и вогнутой, причем радиус 
ее должен превышать радиус поверхности опирающегося на нее ос-
нования декоративного элемента. 

Основание декоративных элементов может выполняться из мате-
риалов, отличных от материала их наружной поверхности, в частно-
сти из материалов большего удельного веса. сама поверхность осно-
вания, опирающаяся на подложку, может выполняться с покрытием, 
увеличивающим сцепление с подложкой с тем, чтобы исключить 
проскальзывание основания на подложке. 
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крепление декоративных элементов на подложке может осу-
ществляться и другими вариантами, нежели представлено на вы-
шеприведенных фигурах, важно лишь, чтобы оно обеспечивало воз-
можность покачивания декоративных элементов при минимальном 
моменте сопротивления в достаточно небольшом диапазоне углов их 
колебаний. 

из анализа расположения цилиндрического или конического ос-
нования декоративного элемента на подложке корпуса ювелирного 
изделия следует, что для снижения момента сопротивления колеба-
ниям декоративного элемента, т. е. повышения чувствительности его 
подвески целесообразно располагать фиксирующую его ось (либо 
другие элементы, предохраняющие его от выпадения из корпуса юве-
лирного изделия, но не препятствующие его некоторым колебани-
ям, например, опоры на центрах, на керне и др.), возможно ближе к 
поверхности подложки. важно также, что при этом увеличивается и 
диапазон углов качания декоративного элемента. 

если для варианта ювелирного изделия, представленного на фиг. 1 
(рис. 5.3) обозначить через D и d соответственно диаметр вышеука-
занного отверстия в основании декоративного элемента и диаметр 
фиксирующей его оси соответственно, а через R радиус поверхности 
основания декоративного элемента в точке его касания подложки 
корпуса ювелирного изделия, то размах возможных углов качания де-
коративного элемента составит примерно (D-d)/(R·K), где K=H/R, а 
н — высота расположения фиксирующей оси над поверхностью под-
ложки. видно, что чем меньше к, тем больше диапазон возможных 
углов качания декоративного элемента. 

Анализ [121] практически изготовленных сборных ювелирных 
вставок, составленных из ряда декоративных элементов, показал, что 
для получения дополнительного визуального эффекта от подвиж-
ности декоративных элементов достаточно обеспечить их качание 
в пределах 5–30°. При больших размахах углов качания улучшения 
зрительного восприятия практически не наблюдается, а технические 
сложности в обеспечении этого диапазона углов существенно возрас-
тают. При этом для обеспечения указанных углов качания декоратив-
ных элементов целесообразно выбирать коэффициент к в диапазоне 
0,2–0,8, т. е. принимать высоту н в диапазоне (0,2–0,8) ·R. 

так, например, при практическом изготовлении фигуры типа ба-
бочки (для ювелирного изделия, представленного на фиг. 1, 2) ис-
пользовались следующие соотношения: D=2 мм, d=1 мм, R=10 мм 



211

(т. е. высота расположения фиксирующей оси над подложкой корпу-
са составила 4 мм). 

При этом диапазон возможных углов качания декоративного эле-
мента составил около 0,25 рад, т. е. приблизительно 15 градусов. 

следует отметить, что для обеспечения устойчивости располо-
жения и качания декоративных элементов целесообразно радиус 
поверхности их основания выполнять переменным, несколько уве-
личивая его по мере удаления от положения равновесия, что способ-
ствует устойчивости возврата декоративных элементов в их среднее 
положение. 

формула изобретения. 
1. ювелирное изделие, содержащее корпус и установленный в 

корпусе с возможностью ограниченного углового перемещения де-
коративный элемент, образующий ювелирную вставку, отличающе-
еся тем,что оно снабжено несколькими, по меньшей мере, двумя де-
коративными элементами, размещенными в корпусе с образованием 
на его наружной поверхности сборной ювелирной вставки, при этом 
каждый декоративный элемент установлен с возможностью незави-
симого качания в направлении, определяемом формой сборной юве-
лирной вставки. 

2. ювелирное изделие по п. 1, отличающееся тем, что размах воз-
можных углов качания декоративных элементов ограничен углами 
5–30°. 

3. ювелирное изделие по п. 1, отличающееся тем, что контакти-
рующая с корпусом поверхность каждого декоративного элемента 
выполнена в виде одного или нескольких секторов цилиндрической 
или конической поверхности, и качание декоративного элемента 
осуществляется путем перекатывания его указанной поверхности по 
контактирующей с ним поверхности корпуса ювелирного изделия. 

4. ювелирное изделие по п. 3, отличающееся тем, что часть кор-
пуса, контактирующая с декоративными элементами, выполнена по-
движной относительно общего корпуса ювелирного изделия. 

5. ювелирное изделие по п. 4, отличающееся тем, что указанная 
часть корпуса выполнена сборной из нескольких деталей, соединен-
ных между собой с возможностью поворота относительно друг друга. 

в изобретении [122] улучшение дизайна ювелирного украшения 
из литейных сплавов на основе меди достигается использованием но-
вого способа получения защитного прозрачного покрытия. 
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известный способ предназначен для получения на поверхности 
медных и омедненных деталей защитных покрытий, имеющих глубо-
кую бархатисто-черную окраску, изменяющую внешний вид изделий. 

Для изделий из мельхиора, таких как памятные сувениры, юве-
лирные изделия, столовые приборы и т. д., предпочтительно полу-
чение бесцветного защитного покрытия, не изменяющего исходный 
цвет изделия. кроме того, известный способ технологически сложен 
из-за необходимости выбора оптимального режима нескольких пе-
ременных параметров процесса и поддержания достаточно высокой 
температуры электролита. 

Общей для известного и заявленного способов является анодная 
обработка поверхности изделий из сплава на основе меди в щелоч-
ном электролите с образованием защитного покрытия. 

наиболее близок по технической сущности к заявляемому способ 
анодного оксидирования меди и сплавов на ее основе, который ве-
дут в электролите, содержащем 150–200 г/л гидроксида натрия, при 
температуре 80–100 °с, анодной плотности тока 0,8–2,0 А/дм2 и про-
должительности процесса 10–30 минут. на окончание процесса ок-
сидирования указывает появление пузырьков газа у обрабатываемых 
деталей или резкое повышение напряжения процесса. в качестве ка-
тода может быть использована сталь или никель. 

способ предназначен для получения защитного покрытия на из-
делиях из меди и таких ее сплавах, как бронза и латунь, однако спо-
соб недостаточно эффективен при нанесении покрытий на изделия 
из мельхиора. известный способ сложен в реализации и характеризу-
ется малой эффективностью. 

Общим для известного и заявленного способов получения защит-
ных покрытий на поверхности изделий из сплава на основе меди яв-
ляется анодная обработка поверхности изделий в щелочном растворе. 

изобретение направлено на создание простого в осуществлении 
способа, обеспечивающего получение бесцветного защитного по-
крытия на изделиях из сплава на основе меди, в частности мельхиора. 

Это достигается тем, что в способе получения защитного покры-
тия на поверхности изделий из сплава на основе меди путем их анод-
ной обработки щелочным раствором анодную обработку предвари-
тельно обезжиренных изделий из мельхиора ведут в водном растворе, 
содержащем 100–200 г/л гидроксида калия, с анодной плотностью 
тока 2–20 А/дм2 в течение 6–10 минут. катод изготовляют из мель-
хиора. температура электролита при этом может быть от 5 до 70 °с. 
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способ осуществляется следующим образом. изделия, например, 
из мельхиора (памятные сувениры, ювелирные изделия и т. д.) обез-
жиривают, промывают водой, затем подвергают анодной обработке в 
щелочном электролите, содержащем гидроксид калия в количестве 
100–200 г/л. катодом служит пластинка из мельхиора, а анодом яв-
ляется изделие из мельхиора, на поверхности которого необходимо 
получить защитное покрытие. Анодная плотность тока составляет 
2–20  А/дм2. Длительность процесса 6–10 минут. При меньших плот-
ностях тока и времени выдержки процесс становится неэффектив-
ным, при больших — защитное покрытие становится видимым. Про-
цесс анодной обработки ведется при температурах 5–70 °с. После 
обработки изделия промывают водой и сушат (на воздухе, в потоке 
теплого воздуха или протирая мягкой тканью). 

Пример 1. Анодную обработку обезжиренных и промытых изде-
лий из мельхиора марки Мн-19 в виде медалей в количестве 12 штук 
диаметром 60 мм, общей площадью 260 см2 проводили в щелочном 
электролите, содержащем гидроксид калия в количестве 150 г/л. из-
делия служили анодом. в качестве катода использовалась мельхио-
ровая пластина. Анодная обработка осуществлялась при температуре 
электролита 25 °с, анодной плотности тока 2 А/дм2 в течение 6 минут, 
после чего следовали отмывка изделий от электролита проточной во-
дой и сушка. Поверхность изделий имела светлый вид и визуально не 
отличалась от исходных изделий. При хранении в закрытой емкости 
над 1 %-м раствором сернистого натрия (Na

2
S) в течение 7 суток по-

темнения поверхности изделий не произошло. незащищенные по-
крытием медали из этой же партии потемнели в течение 1 часа. 

Пример 2. Анодной обработке подвергались предваритель-
но обезжиренные и промытые изделия из мельхиора марки 
Мн-ж-Мц-10–1-1,5 в виде дисков диаметром 36,7 мм в количестве 
7 штук общей площадью 155 см2. в качестве анода использовались 
сами изделия, а в качестве катода — пластина из мельхиора марки 
Мн-19. Электролиз проводили при температуре 60 °с, анодной плот-
ности тока 17 А/дм2 в течение 10 минут без корректировки режима 
процесса. Далее изделия промывали проточной водой и сушили. 
цвет поверхности мельхиоровых изделий после обработки не изме-
нился. При последующей выдержке изделий, имеющих защитное 
покрытие, в воздушной среде в течение трех месяцев отмечено, что 
они не потемнели в отличие от аналогичных изделий, не имеющих 
защитного покрытия. 
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таким образом, заявленный способ, реализуемый при высокой 
плотности тока в широком интервале температур, технологически 
прост, достаточно интенсивен и обеспечивает получение бесцветных 
защитных покрытий на изделиях из сплавов на основе меди, в част-
ности мельхиора, сохраняющих свой исходный внешний вид при 
длительном хранении. 

формула изобретения. 
способ получения защитного покрытия на поверхности изделий 

из сплава на основе меди путем их анодной обработки в щелочном 
растворе, отличающийся тем, что анодную обработку изделий из 
мельхиора ведут при температуре 5–70 °с в водном растворе, содер-
жащем 100–200 г/л гидроксида калия, с анодной плотностью тока 
2–20 А/дм2 в течение 6–10 минут и с катодом, выполненным из мель-
хиора. 

5.3. семиотичесКий Подход в ПроеКтировании 
ювелирных изделий 

Дизайн ювелирного изделия можно расчленить на ряд сегментов, 
которые, трансформируясь и влияя друг на друга, образуют высоко-
художественное произведение на единой концептуальной стилисти-
ческой и композиционной основе. к сегментам дизайна относятся 
форма ювелирного изделия, стилистика, символика цвета сплава и 
драгоценных, полудрагоценных или искусственных камней. в работе 
[123] исследовалась семиотика формы на примере 200 ювелирных из-
делий, отобранных из патентных фондов и каталогов ведущих юве-
лирных фирм. критерием оценивания являлось соответствие частей 
изделия пропорции «золотого сечения». 

классическое определение золотой пропорции — это деление не-
прерывной величины на части в том отношении, при котором мень-
шая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. 
Обозначив золотую пропорцию величиной τ, получим: 

	 τ = (√5+1)/2 ≈1,61803.  (5.1) 

измерения частей изделия проводились с точностью ±0,1 мм. 
ниже приведены некоторые виды исследованных ювелирных изде-
лий (рис. 5.4–5.11) и результаты измерений [123]. 
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Измерения частей изделия проводились с точностью ±0,1 мм. Ниже при-
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Рис. 5.4. Колье 

 

рис. 5.4. колье 
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центральная часть подвески вписана в равнобедренный 
треугольник. Отношение нижней части губы до переноси-
цы и от носа до переносицы соответствует пропорциям золото-
го сечения. Ав/св=93,625/57,864=1,618. такое же отношение 
от нижней части подвески до носа и от нижней до середины губ: 
Ав/ вс=62,366/38,545=1,606. 
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Рис. 5.5. Серьги 
 

Гармония украшения достигается за счет соблюдения при построении 
принципов золотого сечения. Отношение главного элемента с его большей ча-
стью находится в отношении пропорции АВ/ВС=126,495/80,033=1,618. А также 
отношение от нижней части украшения до второстепенного элемента находится 
в отношении АВ/ВС = 97,348/60,165 

 

рис. 5.5. серьги 

гармония украшения достигается за счет соблюдения при по-
строении принципов золотого сечения. главный элемент с его 
большей частью находится в отношении пропорции Ав/ вс= 
=126,495/80,033=1,618. А также нижняя часть украшения до 
второстепенного элемента находится в отношении Ав/ вс = 
= 97,348/60,165. 
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Рис. 5.6. Колье 

 
Основной элемент колье – центральная подвеска, элементы которой 

находятся в отношении золотого сечения.  

 

рис. 5.6. колье 
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Основной элемент колье — центральная подвеска, элементы ко-
торой находятся в отношении золотого сечения. 

Отношение Ав/вс=71,363/44,105=1,618, где Ав — размер под-
вески, а вс — размер, включающий в себя 3 камня, также Ав/вс= 
= 71,363/44,105=1,618. 
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Отношение АВ/ВС=71,363/44,105=1,618, где АВ – размер подвески, а ВС 
– размер, включающий в себя 3 камня, также АВ/ВС= 71,363/44,105=1,618 

 
Рис.5.7. Крест 

 
Отношение АВ/АС=87,072/53,814=1,618, где АВ – высота крестика, АС – 

расстояние от нижней части до центральной горизонтальной линии. Еще одно 
отношение АВ/АС=68,076/42,074=1,618, где АВ – длина крестика, АС – рассто-
яние от края до центральной вертикальной линии, включая ее. 

 
 

Рис. 5.8. Кольцо и серьги 

 

рис. 5.7. крест 

Отношение Ав/Ас=87,072/53,814=1,618, где Ав — высо-
та крестика (рис. 5.7), Ас — расстояние от нижней части до цен-
тральной горизонтальной линии. еще одно отношение Ав/
Ас=68,076/42,074=1,618, где Ав — длина крестика, Ас — расстояние 
от края до центральной вертикальной линии, включая ее. 

Основной элемент данных украшений (рис. 5.8) построен на ос-
нове двух золотых фигур: пятиугольники и пентакли (магическая фи-
гура пятиконечной звезды). 

Отношение Ас/Ав= 57,999/35,846 = 1,618, где Ас — диаметр 
кольца, Ав — расстояние от края до центра камня. 
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рис. 5.8. кольцо и серьги 
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Основной элемент данных украшений (рис.5.8) построен на основе двух 
золотых фигур: пятиугольники и пентакли (магической фигуры пятиконечной 
звезды).  

 
Рис.5.9. Кольцо 

Отношение АС/АВ= 57,999/35,846= 1,618, где АС – диаметр кольца, АВ – 
расстояние от края до центра камня. 

 
Рис. 5.10. Подвеска 

 
Композиция украшения составлена таким образом, что ее отдельные эле-

менты находятся в отношении золотого сечения. Таким образом, отношение 
ВА/ВС=120,969/74,764=1,618, где ВА – длина всей подвески, ВС – длина эле-

 

рис. 5.9. кольцо 
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Основной элемент данных украшений (рис.5.8) построен на основе двух 
золотых фигур: пятиугольники и пентакли (магической фигуры пятиконечной 
звезды).  
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мента до камня. Композиция, состоящая из большого камня, окруженного по 
периметру камнями меньшего размера, прекрасно вписываются в золотой эл-
липс. 

 
Рис. 5.11. Браслет 

 
Исследуемый жесткий браслет состоит из отдельных сегментов, каждый 

отдельный сегмент браслета построен по принципам золотого сечения, а имен-
но он точно повторяет пропорции золотого прямоугольника. 

Для анализа криволинейных форм ювелирных изделий обратимся к так 
называемой спирали Фибоначчи, которая является хорошей апропсимакцией 
природных закручивающихся спиралей (галактики, усики растений и т.д.). Кон-
струкция спирали Фибоначчи представлена на рис. 5.12.                                                      

 
Рис. 5.12. Спираль Фибоначчи 

 
Спираль Фибоначчи идентична логарифмической спирали. Разница за-

ключается в том, что спираль Фибоначчи – это интерпретация при помощи це-
лых чисел арифметически возможной спирали золотого сечения. У спирали 
Финобаччи есть определенное начало и она бесконечна: из любой точки спира-
ли можно двигаться без ограничений или в направлении внутрь или наружу. 
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композиция украшения (рис. 5.10) составлена таким образом, что 
ее отдельные элементы находятся в отношении золотого сечения. 
таким образом, отношение вА/вс=120,969/74,764=1,618, где вА — 
длина всей подвески, вс — длина элемента до камня. композиция, 
состоящая из большого камня, окруженного по периметру камнями 
меньшего размера, прекрасно вписывается в золотой эллипс. 

исследуемый жесткий браслет (рис. 5.11) состоит из отдельных 
сегментов, каждый отдельный сегмент браслета построен по прин-
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ципам золотого сечения, а именно он точно повторяет пропорции 
золотого прямоугольника. 

Для анализа криволинейных форм ювелирных изделий обратим-
ся к так называемой спирали фибоначчи, которая является хорошей 
аппроксимацией природных закручивающихся спиралей (галактики, 
усики растений и т. д.). конструкция спирали фибоначчи представ-
лена на рис. 5.12. 
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рис. 5.12. спираль фибоначчи 

спираль фибоначчи идентична логарифмической спирали. раз-
ница заключается в том, что спираль фибоначчи — это интерпрета-
ция при помощи целых чисел арифметически возможной спирали 
золотого сечения. у спирали финобаччи есть определенное начало и 
она бесконечна: из любой точки спирали можно двигаться без огра-
ничений в направлении внутрь или наружу. 

Для исследования [123] криволинейных форм было отобрано 100 
лучших образцов ювелирного искусства. Оказалось, что любая кри-
вая указанных ювелирных изделий соответствует кривой фибоначчи. 
на рис. 5.13 в качестве примера представлен дизайн 6 ювелирных из-
делий, криволинейные параметры которых совпадают с каким-либо 
участком бесконечной спирали фибоначчи. 
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Для исследования [123] криволинейных форм было отобрано 100 лучших 
образцов ювелирного искусства. Оказалось, что любая кривая указанных юве-
лирных изделий соответствует кривой Фибоначчи. На рис. 5.13 в качестве при-
мера представлен дизайн 6 ювелирных изделий, криволинейные параметры ко-
торых совпадают с каким-либо участком бесконечной спирали Фибоначчи. 

                          
Брошь      Кольцо 

                                                  
Подвеска      Подвеска  

                 
 Колье                                                        Перстень  
 

Рис.5.13. Ювелирные изделия, криволинейная форма которых соответ-
ствует части спирали Фибоначчи 

 
Таким образом, при проектировании ювелирных изделий с высоким 

уровнем дизайна по форме соотношение размеров их частей должно удовле-
творять пропорции «золотого сечения», а криволинейная форма – геометриче-
ской интерпретации спирали Финобаччи. 

 

рис. 5.13. ювелирные изделия, криволинейная форма которых соответствует 
части спирали фибоначчи 



223

таким образом, при проектировании ювелирных изделий с вы-
соким уровнем дизайна по форме соотношение размеров их частей 
должно удовлетворять пропорции «золотого сечения», а криволиней-
ная форма — геометрической интерпретации спирали финобаччи. 

5.4. Программы и Устройства для 3D-моделирования  
и 3D-Печати в Производстве ювелирных изделий 

3D-моделирование — это процесс разработки трехмерных вирту-
альных объемных моделей объектов различной формы и сложности 
с высокой точностью. Построение различных вариантов 3D-моделей 
с использованием определенных программ и специальных устройств, 
позволяющих дизайнеру создавать в заданном масштабе, форме и цве-
те и прорабатывать различные варианты моделей с использованием 
новых художественных идей или технических решений (изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов). из нескольких вариан-
тов моделей дизайнер совместно с конструктором и технологом выби-
рают вариант, имеющий наиболее высокий уровень художественной 
выразительности и возможный к исполнению технологиями, имею-
щимися на предприятии. уровень эстетичности литого ювелирного 
изделия оценивается по показателям, представленным в табл. 1.2. 

формообразование методом литья в странах снг преимуществен-
но используется в мелкосерийном производстве с целью создания 
высокохудожественных, оригинальных или авангардных изделий из 
различных сплавов. в технологии ювелирного литья по выплавляе-
мым моделям в гипсовые формы возможности изменения или повы-
шения уровня дизайна достигаются посредством применения: 

– выплавляемых моделей, придающих самые сложные формы, 
поверхностную геометрию и высокий уровень чистоты поверхности 
изделия; 

– материала формы, обеспечивающего высокий уровень воспро-
изводимости поверхности модели, качество поверхности отливки, а 
также технологичность ее изготовления; 

– материала сплава, обладающего высоким уровнем жидкотеку-
чести, цветовым дизайном драгоценного металла, достаточно высо-
ким уровнем технологических и эксплуатационных характеристик; 

– реализации художественных образов сложной геометрической 
формы в процессе дизайн-проектирования в виде рисунков, эскизов 
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или виртуальных 3D-моделей, а также в литых изделиях, например, 
посредством печати на 3D-принтерах восковых моделей или мастер-
моделей из пластика. 

на международном рынке представлены программы и устройства 
для моделирования ювелирных изделий различных производителей. 
Особенность программ и устройств для 3D-моделирования фирмы 
Matrix заключается в том, что в сША и канаде более 80 % моделье-
ров-ювелиров используют ее при разработке дизайна и проектирова-
нии изделий [124]. 

Программа Matrix 3D — это симбиоз трех компонентов: Rhinoc-
eros 4.0 — мощнейшего продукта для трехмерного моделирования, 
V-Ray — программы для визуализации трехмерных объектов и, соб-
ственно, Matrix — модуля, включающего в себя все необходимые эле-
менты для моделирования ювелирных изделий. 

в состав Matrix 3D входят библиотеки камней всех известных ти-
пов огранок и форм, сечений (профилей) шинки, которые могут из-
меняться и дополняться, резаков, цветов металлов и камней для ви-
зуализации и многое другое. 

Основная концепция работы в Matrix 3D — это управление на-
бором конструкторов. конструкторы — это простые времясберега-
ющие меню с пошаговым управлением, позволяющие пользователю 
изменять все параметры элементов. Диалоговые средства управления 
обеспечивают изменение проекта в реальном времени на экране мо-
нитора. компьютерное проектирование преобразовано в интерак-
тивный процесс моделирования, изменяющийся со скоростью вооб-
ражения дизайнера. 

возможности программы в виде концепции и инструментов спе-
циально подобраны для работы дизайнеров ювелирных украшений. 
вместо сложных древовидных схем или списка правил для испол-
нения опция предыстории в Matrix работает в точности так, как вы 
от нее ожидаете: интуитивно понятно и автоматически. Можно от-
слеживать обновления оперативно, по мере внесения корректировок 
в дизайн или же радикальных изменений. сложные изменения при 
традиционном дизайн-проектировании, для которых понадобилось 
бы множество этапов, теперь происходят быстро, а творческая дея-
тельность стала свободной и превратилась в интуитивный художе-
ственный процесс. разработав при помощи указанных инструмен-
тов ювелирное изделие, можно вносить в его внешний вид (дизайн) 
любые необходимые изменения под потребности нового клиента: 
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размер, стиль, вставку. При этом изменение размера, формы или 
размещение контуров и профилей происходит при мгновенном ото-
бражении результата на визуальной модели изделия. 

украшение совершенствуется путем внесения изменений в би-
блиотеку уже готовых составных частей и изделий с применением 
принципов, заложенных в опцию History (предыстория). 

естественным образом связанные между собой инструмен-
ты — вставки (Gems), крапаны (Prongs), верхушки (Heads) и оправы 
(Bezels) — имеют встроенную предысторию (History), так что вноси-
мые изменения плавно перетекают по стадиям дизайна от одной его 
части к другой, взаимосвязанной с нею. 

Опция Match Attributes (привести в соответствие атрибуты): обе-
спечивает, чтобы камень в программе «помнил» значения, которые 
были использованы для всех закрепочных (Setting) или режущих 
(Cutter) инструментов, связанных с ним. Опция «Match Attributes» 
переносит эти установки на другой камень из программы, одновре-
менно подгоняя все различия в их форме, размере и расположении. 
указанные опции позволяют разработать новый объект с повышен-
ным уровнем дизайна. 

тот факт, что закрепочные инструменты (Settings tools) имеют 
опцию предыстории (History-enabled), означает, что каждый объект 
сохраняет «память» о программных значениях, использованных при 
его создании. Поэтому можно быстро изменить объект, открыв кон-
структор, использованный при его создании, и изменив значения, 
относящиеся к каждому измерению выбранного объекта. 

с программным продуктом и полным набором функций кон-
структора Matrix можно разработать и при помощи командной 
строки Rhino. Для этого имеется интуитивно понятный интерфейс 
конструктора или возможность изменения изделия в просмотровых 
окнах, с помощью рукояток управления просмотровыми окнами — 
Viewport Control Handles (VCH). каждый из этих способов предлагает 
несколько отличный подход к созданию виртуальных моделей. Од-
нако все они могут работать совместно без каких-либо затруднений. 

большинство пользователей подробно изучают лишь несколько 
инструментов и предпочитает пользоваться только ими. если необ-
ходим дизайн, для осуществления которого потребуются новые для 
пользователя инструменты, то для этого имеется клавиатурная ко-
манда быстрого вызова, призванная помочь вам найти необходимый 
инструмент всякий раз, когда он оказывается нужен. 
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Для этого можно выбрать дизайн, который необходимо разрабо-
тать, например, простой контур кольца, либо полная раскладка кам-
ней в изделии, и нажать соответствующую клавишу в интерфейсе 
(рис. 5.14) [124]. 
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Рис. 5.14. Интерфейс конструкции Matrix: клавиатура (слева); виртуаль-

ная модель (справа) [124] 
 
Например, на интерфейсе расположена клавиша FG, нажав на которую 

можно увидеть меню со всеми доступными для работы инструментами с тем 
или иным объектом дизайна (кольцо, колье, серьги и др.) (рис. 5.15). 

 
рис. 5.14. интерфейс конструкции Matrix: клавиатура (слева); виртуальная 

модель (справа) [124] 

например, на интерфейсе расположена клавиша FG, нажав на 
которую можно увидеть меню со всеми доступными для работы ин-
струментами с тем или иным объектом дизайна (кольцо, колье, серь-
ги и др.) (рис. 5.15). 

каждый конструктор в программе выполнен таким образом, чтобы 
добиться обновленного, детально проработанного и более простого в 
исполнении ювелирного изделия. новые установки контролируются 
единственным ползунком, а режимы работы, предлагаемые большин-
ством конструкторов, направляют пользователя на этот путь. 

новый вид библиотеки стилей, доступной изнутри каждого ин-
струмента для закрепки (Setting) и резки (Cutter), дополнительно об-
легчает загрузку новых предустановленных программных стилей и 
сохранение собственных стилей по умолчанию, обеспечив создание 
вашей собственной библиотеки стилей в каждом конструкторе. 

Опции также позволяют предварительный просмотр уже подвер-
гнутой обработке поверхности, а не изображение режущего инстру-
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мента, необходимого для получения требуемой чистоты (шерохова-
тости) поверхности. 

190 
 

 
 

Рис. 5.15. Меню и виртуальная модель кольца с камнями 
 
Каждый конструктор в программе выполнен таким образом, чтобы до-

биться обновленного, детально проработанного и более простого в исполнении 
ювелирного изделия. Новые установки контролируется единственным ползун-
ком, а режимы работы, предлагаемые большинством конструкторов, направля-
ют пользователя на этот путь.  

Новый вид библиотеки стилей, доступной изнутри каждого инструмента 
для закрепки (Setting) и резки (Cutter), дополнительно облегчает загрузку новых 
предустановленных программных стилей и сохранение собственных стилей по 
умолчанию, обеспечив создание вашей собственной библиотеки стилей в каж-
дом конструкторе. 

Опции также позволяют предварительный просмотр уже подвергнутой 
обработке поверхности, а не изображение режущего инструмента, необходимо-
го для получения требуемой чистоты (шероховатости) поверхности.  

С целью удовлетворения разнообразных потребностей дизайнера (моде-
льера) для оттенения моделей в Matrix предусмотрена целая совокупность но-
вых «рабочих режимов». Режимы для лучшего отображения поверхности, «тех-
нического рисунка», для оценки допусков, а также режимы дизайнерского про-
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ляемого посредством иконок нового меню Information and Setiings 
(информация и установки). 

виртуальный 3D-скульптор Claytrix для системы моделирования 
Matrix 3D включает скульптор Sensable Phantom Omni 3D и про-
граммное обеспечение Gemvision Clagtrix. использование манипуля-
тора с обратной связью дает возможность дизайнеру (модельеру) чув-
ствовать модель в 3D-пространстве и существенно упрощает процесс 
как разработки, так и моделирования. 

указанный набор обеспечивает полную интирацию: любой объект 
из Matrix (поверхность, кривая, твердое тело) может быть экспорти-
рован в Glagtrix и после скульптурных изменений возвращен обратно 
для дальнейших модификаций. указанная система обладает следую-
щими возможностями: 

● конвертирование файлов в скульптор с новой функцией, напри-
мер, изменением только той или иной детали, оставляя посадочные 
места нетронутыми; 

● выделять нужный фрагмент на модели линиями и проводить 
скульптурные изменения внутри фрагмента; 

● использовать 2D-изображения для наложения структур; 
● контролировать закрепленные края посредством цифровых зна-

чений, выбирая степень сглаживания. 
с начала 1980-х в ювелирном производстве начали интенсивно 

развиваться технологии формирования трехмерных объектов не пу-
тем удаления материала (точение, фрезерование, электроэрозион-
ная обработка) или изменения формы заготовки (ковка, штамповка, 
прессовка), а путем постепенного наращивания (добавления) мате-
риала или изменения фазового состояния вещества в заданной об-
ласти пространства. на данный момент значительного прогресса до-
стигли технологии послойного формирования трехмерных объектов 
по их компьютерным образам. 

Подобные технологии иначе называются аддитивные (Additive 
Fabrication, AF-технологии), от английского слова additive — «добав-
ление». По традиции их еще часто называют «технологиями быстрого 
прототипирования» или RP-технологиями (от Rapid Prototyping), но 
это первоначальное название достаточно быстро устарело, так как на 
современном этапе развития эти технологии используются не столь-
ко для изготовления моделей и макетов, сколько для создания конеч-
ных продуктов, в частности серийных, к которым термин «прототип» 
применять некорректно. 
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за рубежом в ювелирной промышленности используется несколь-
ко типов аддитивных технологий, которые отличаются друг от друга 
методом построения модели, материалами, из которых эти модели 
формируются, длительностью периода построения и чистотой по-
верхности готового изделия [125]. 

стереолитография (SLA — Stereo Lithogrephy Apparatus). в данной 
технологии в качестве модельного материала используются фото-
полимеры — специальные светочувствительные смолы. ультрафи-
олетовый лазер послойно переводит поперечные сечения модели 
на поверхность емкости с фотополимером, который под действием 
светового пучка лазера твердеет. качество поверхности модели зави-
сит от шага построения. SLA-технология дает наилучший результат 
при изготовлении ювелирных мастер-моделей. Одну из самых про-
двинутых SLA-установок новую концепт-систему Digital Wax 030 на 
выставке в базеле представила итальянская фирма DWS. 

лазерное спекание (SLS — Selective Laser Sintering). в этом случае 
также используется лазер, но лазерный луч является не источником 
света, а источником тепла. Лазер послойно спекает частицы порош-
ка, превращая его в твердую массу согласно выстроенной модели. 
в качестве порошковых материалов используются полиамид, поли-
стирол и порошки некоторых металлов. недостатком технологии, с 
точки зрения использования в ювелирной отрасли, можно считать 
высокую стоимость и большие габариты SLS-машин. 

технология многосопельного моделирования (MJM — Multi Jet 
Modelling). в данной технологии построение модели ведется путем 
нанесения расплавленного модельного воска с помощью много-
струйных головок, как в струйном принтере. Применяется для не-
посредственного выращивания восковой модели и дальнейшего 
получения металлической отливки методом литья в керамические 
оболочковые или гипсовые формы. технология обеспечивает воз-
можность быстрого получения литого изделия без изготовления ли-
тейной оснастки для получения выплавляемой модели. 

моделировапние при помощи склейки (LOM — Laminated Object 
Modeling). в технологии используется послойное склеивание пленоч-
ных материалов, например, полимерной пленки или ламинирован-
ной бумаги, с последующим формированием («вырезанием») модели 
с помощью лазерного луча. Материал из подающего рулона посту-
пает в рабочую зону и приклеивается к детали, затем лазерный луч 
вырезает контур очередного слоя. Для того, чтобы обеспечить впо-
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следствии легкость удаления неиспользуемой части материала, она 
разрезается лазером на мелкие прямоугольные куски. 

LOM — наиболее дешевая технология по расходуемым материа-
лам и ресурсу лазера, она очень эффективна для крупногабаритных 
изделий, поскольку в отличие от других технологий производит об-
работку не площади, а контура слоя. Модели из Пвх-пленки могут 
использоваться в качестве мастер-моделей при литье в силиконовые 
формы полиуретановых смол, а также восковых моделей для после-
дующего литья по выплавляемым моделям. Основной недостаток — 
невысокое качество поверхности, сложность ее обработки, низкая 
прочность получаемых моделей. 

Для изготовления выплавляемых (удаляемых) моделей для юве-
лирного литья необходимы технологии и устройства (3D-принтеры), 
которые обеспечивают высокий уровень воспроизводимости и чи-
стоты поверхности моделей. например, это могут быть технологии 
многосопельного моделирования или стереолитографии. 

Для изготовления реальной модели из воскоподобных матери-
алов по виртуальной модели можно использовать машины фирмы 
DWS (италия). Преимущества указанных машин перед аналогами 
(табл. 5.1) — компактность, экологичность и небольшой вес [126]. 
на рис. 5.18 представлен общий вид машины мод. Digital Wax 029 и 
внешний вид модели (колец) из воскоподобных материалов, изготов-
ленных на указанной машине. 

время создания всех моделей (65 колец) — 5 часов 45 мин. 
Digital Wax 028 является уменьшенной версией установки DW029, 

использующей новейший принцип фокусировки лазерного луча. 
Digital Wax 008 является самой доступной установкой в области 

быстрого прототипирования, разработанной специально для юве-
лирного производства. 

Машины Digital Wax работают непрерывно, в автоматическом 
режиме, без контроля со стороны оператора. единственный рас-
ходуемый компонент — фотополимер, который используется без 
отходов. 

благодаря безопасности технологии и экологически чистым мате-
риалам, для установки машин Digital Wax не требуются специальные 
помещения и дополнительная вентиляция. их можно размещать не-
посредственно рядом с рабочими местами разработчиков. 

в табл. 5.2 приведены характеристики высокопроизводительной 
машины Digital Wax. 
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Рис. 5.18. Общий вид машины мод. DigitalWax 029, моделей из воскоподобных 
материалов и время изготовления моделей 
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рис. 5.18. Общий вид машины мод. Digital Wax 029, моделей  
из воскоподобных материалов 

таблица 5.1 

технические характеристики машин Digital Wax 008 и Digital Wax 028  
(фирма DWS, италия) 

технические 
характеристики

Digital Wax 008 Digital Wax 028

рабочая зона 50х50х60 мм 65х65х6о мм
толщина слоя 0,01–0,1 мм
разрешение 0,01 мм
Лазерный источник твердотельный
скорость перемещения 
лазера

0–40 мм/сек 0–1500 мм/сек

формат данных на 
входе

STL, SLC

Программное 
обеспечение

Digital Wax Controller
Digital Wax 028 Con-

troller
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Окончание табл. 5.1 

технические 
характеристики

Digital Wax 008 Digital Wax 028

Программная 
поддержка

Windows XP/2000/Vista Windows XP Professional

интерфейс коммуни-
кации

TCP/IP, USB 1.01

Электропитание 220 в, 50/60 Hz, 200 вт 220 в, 50/60Hz, 400 вт
габаритные размеры 380х495х560 мм 

(l x w x h)
380х495х670 мм 

(l x w x h)
вес 45 кг 50 кг

таблица 5.2 

технические характеристики Digital Wax 029 

рабочая зона 110х110х60 мм
толщина слоя 0,01–0,1 мм
разрешение 0,01 мм (по осям X, Y, Z)
Лазерный источник твердотельный Blue Edge
скорость перемещения лазера 0–2200 мм/сек
формат данных на входе STL, SLC
Программное обеспечение Digital Wax Controller
Программная поддержка Windows XP Professional
интерфейс коммуникации Персональный компьютер в комплекте
Питание 220 в, 50/60 Hz, 500 вт
размеры 770х545х1350 мм
вес 110 кг

Машина мод. Digital Wax 009 на рынке украины на период 2014 г. 
имела стоимость 388956 грн. 

Для трехмерного моделирования используется специальный жид-
кий фотополимер, похожий по своим свойствам на пластмассу. Мате-
риал мгновенно затвердевает под воздействием лазерного излучения. 

благодаря технологии формирования «слой слоем» нет ограниче-
ний в геометрической сложности моделей: углы, полости, углубления, 
тонкие перегородки и сложные геометрические формы реализуются 
с одинаковой простотой. благодаря эксклюзивным фотополимерам 
модели получаются очень прочными и легко подвергающимися по-
лировке. 

созданные модели по технологии Digital Wax могут быть исполь-
зованы непосредственно для литья, а также для создания силиконо-
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вых форм как в горячем, так и в холодном режиме. Модели выдержи-
вают температуру 170 °с. 

Белый полимер DС 400. 
разработан с применением воска для улучшения качества литья. 

Модели из белого полимера дорабатываются, полируются, запекают-
ся в резину или отливаются (полимер выжигается как воск). стоек к 
свету. 

Фотополимер DМ 200. 
Обладает повышенной твердостью по сравнению с Dс 500. раз-

работан для снятия резиновых форм с модели. 
фотополимеры поставляются в упаковке массой по 500 г. 
в таблице 5.3 приведены данные по качеству изготавливаемых мо-

делей. 

таблица 5.3 

Качество изготавливаемых моделей 

качество max
высо-

кое
сред-
нее

мини-
мальное

пояснение

slicing, мм 0,03 0,04 0,04 0,06
slicing — расстояние 

между слоями по гори-
зонтали по оси х

hatching, мм 0,08 0,08 0,07 0,06
hatching — расстояние 
между слоями по оси Z

Для условий мелко- и крупносерийного производства ювелирных 
изделий, изготавливаемых по выплавляемым моделям в гипсовые 
формы, также используются 3D-принтеры компании ProJet [127]. 
в ювелирном литье изготовление выплавляемых моделей сложной 
формы и с высоким качеством поверхности одна из приоритетных 
задач. наиболее часто модели создаются из воска, поэтому для реше-
ния подобных задач применяются специальные 3D-принтеры ProJet 
для изготовления моделей из воска. 

При разработке украшений по традиционной технологии про-
цесс изготовления моделей является наиболее трудоемкой про-
цедурой. Применение же современных 3D-принтеров позволяет: 
осуществлять разработку дизайна украшений в программном обе-
спечении; полностью автоматизировать процесс печати; обеспе-
чить высокое качество формы и чистоты поверхности восковой 
модели. 
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Эта категория 3D-принтеров представлена моделями ProJet CP 
3510, ProJet CPX 3510, ProJet CPX 3510 Plus [127]. все принтеры пе-
чатают детали из воска и применяются в основном для литья по вы-
плавляемым моделям. Данные модели 3D-принтеров отличаются 
между собой точностью, разрешающей способностью и скоростью 
работы. 

ProJet CP 3510–3D принтер, начинающий линейку 3D принтеров, 
для изготовления моделей из воска. Основное назначение ProJet CP 
3510 — создавать мастер-модель, по которой затем выполняют вос-
ковые модели. 

Этот 3D-принтер способен производить крупные партии шабло-
нов любой формы, состоящих на 100 % из воска RealWax, с гладкой 
поверхностью и высокой точностью исполнения, что представляет 
широкие возможности его применения. 

ProJet CPX 3510 — более усовершенствованная модель 3D-прин-
тера, обладающая повышенной точностью и высоким разрешением. 
в основном ProJet CPX 3510 предназначен для получения миниатюр-
ных литейных моделей из воска с высоким качеством поверхности 
и поэтому используется в ювелирной промышленности. ProJet CPX 
3510 имеет возможность работать в двух режимах: High Definition 
(HD Mode) и Xtrem High Definition (XHD) Mode. высокое разреше-
ние, минимальная толщина стенки позволяют создавать прототипы 
ювелирных изделий с высокой точностью, используя их в литье по 
выплавляемым моделям. 

ProJet CPX 3510 Plus в отличие от ProJet CPX 3510 способен выра-
щивать детали в режиме UHD — Ultra High Definition (сверхвысокая 
четкость), с толщиной слоя всего 16 микрон, для получения очень 
высокой детализации и идеального качества поверхности моделей. 

Модели RealWax, ProJet, срх идеально подходят для литья юве-
лирных изделий, одежды, мелких медицинских приборов, медицин-
ских имплантатов, электрических компонентов, статуэток, предме-
тов для коллекционирования и многого другого. 

все 3D-принтеры этой линейки используют технологию много-
струйного моделирования MJM (Multi_Jet_Modeling). 

Данная линейка 3D-принтеров при изготовлении моделей ис-
пользует материалы на основе натурального воска из серии RealWax 
VisiJet. в качестве материала поддержки используется восковой ма-
териал VisiJet S400. Отличительные особенности и характеристики, 
рассмотренных 3D-принтером сведены в таблицу 5.4. 
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таблица 5.4 

отличительные особенности и характеристики профессиональных 
3D-принтеров 

сравнение характеристик профессиональных 3D-принтеров

Модель ProJet CP 3510 ProJet CPX 3510
ProJet CPX 3510 

Plus

режимы печати

HD — высокая 
четкость 

HDHiQ — вы-
сокая четкость и 

качество

HD — высокая 
четкость 

HDHiQ – высо-
кая четкость и 

качество 
XHD – макси-

мальная четкость

HD — высокая 
четкость 

HDHiQ – высо-
кая четкость и 

качество 
UHD — сверхвы-

сокая четкость 
XHD — макси-

мальная четкость
Максимальный 
объем печати 
(XYZ), мм 
  режим HD 
  режим HDHiQ 
  режим UHD 
  режим XHD

 
 

298 x 185 x 203 
298 x 185 x 203 

– 
–

 
 

298 x 185 x 203 
298 x 185 x 203 

– 
127 x 178 x 152

 
 

298 x 185 x 203 
298 x 185 x 203 
203 x 178 x 152 
203 x 178 x 152

разрешение, dpi 
  режим HD 
  режим HDHiQ 
  режим UHD 
  режим XHD

 
375 x 375 x 775 
375 x 375 x 775 

– 
–

 
375 x 375 x 775 
375 x 375 x 775 

– 
694 x 750 x 1600

 
375 x 375 x 775 
375 x 375 x 775 

694 x 750 x 1300 
694 x 750 x 1600

точность 0,025–0,05 мм
5-летняя гаран-
тия на печатаю-
щую головку

стандартная стандартная стандартная

рабочие матери-
алы

VisiJet Prowax VisiJet Hi-Cast VisiJet Hi-Cast

Материал под-
держки

VisiJet S400 VisiJet S400 VisiJet S400

размеры  
(Ш х г х в), мм: 
  в ящике 
  без ящика

 
 

826x1429x1740 
749x1194x1511

 
 

826x1429x1740 
749x1194x1511

 
 

826x1429x1740 
749x1194x1511

вес: 
  в ящике 
  без ящика

 
434 кг 
323 кг

 
434 кг 
323 кг

 
434 кг 
323 кг
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Для крупносерийного ювелирного литья наиболее подходит мо-
дель ProJet CPX 3510. 

ProJet CPX 3510 предназначен для производства состоящих на 
100 % из воска шаблонов с высочайшим качеством поверхности, 
максимальной степенью детализации и исключительной точно-
стью. способствует сокращению времени печати, дает возмож-
ность крупносерийного изготовления продукции по индивиду-
альному заказу и улучшает эффективность и производительность 
процесса литья. выход годного продукта при литье аналогичен 
стандартным отливочным воскам, и эффективность шаблонов не 
уступает восковым шаблонам, применяемым в традиционных про-
цессах и оборудовании, основанных на литье по выплавляемым 
моделям. 

Шаблоны RealWax, ProJet, срх идеально подходят для литья юве-
лирных изделий, а также предметов экипировки, медицинской про-
дукции с высокой степенью детализации, электрических компонен-
тов, статуэток, копий, предметов коллекционирования. 

Преимущества ProJet CPX 3510: 
● программное обеспечение ProJet TM Accelerator; 
● средства оптимизации автоматического размещения деталей и 

печати; 
● возможность печати в несколько уровней и в несколько ячеек; 
● широкий набор инструментальных средств редактирования 

файла детали; 
● автоматическое создание поддержки. 
Применение 3D-принтера позволяет осуществлять разработку 

дизайна украшений в программном обеспечении, а процесс печа-
ти модели полностью автоматизировать. на рис. 5.19 представлены 
виды изделий из воска, полученных на принтере ProJet CP 3510 для 
литья изделий различного назначения в условиях крупносерийного 
производства [128]. 

восковой материал — VisiJet S400. 
в принтере ProJet ср 3510 используется технология MJM — Multi 

Jet Modeling. ее особенность заключается в том, что она универсаль-
на, поскольку позволяет печатать модели из различных материалов в 
виде пластика или воска. именно поэтому технология MJM — Multi 
Jet Modeling применена в большинстве принтеров ProJet. 

на рисунке 5.20 приведена принципиальная схема создания моде-
лей по технологии MJM. 
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● средства оптимизации автоматического размещения деталей и печати; 
● возможность печати в несколько уровней и в несколько ячеек. 
●широкий набор инструментальных средств редактирования файла дета-

ли; 
● автоматическое создание поддержки. 
Применение 3D принтера позволяет осуществлять разработку дизайна 

украшений в программном обеспечении, а процесс печати модели полностью 
автоматизировать. На рис. 5.19 представлены виды изделий из воска, получен-
ных на принтере ProJet CP 3510 для литья изделий различного назначения в 
условиях крупносерийного производства [128]. 

Восковой материал – VisiJet S400. 
 

 
 
Рис. 5.19. Примеры восковых моделей, получаемых с использованием 3D 

принтера ProJet CP 3510 [127] 
 

В принтере ProJet СР 3510 используется технология MJM – Multi Jet Mod-
eling. Ее особенность заключается в том, что она универсальна, поскольку поз-
воляет печатать модели из различных материалов в виде пластика или воска. 
Именно поэтому технология MJM – Multi Jet Modeling применена в большин-
стве принтеров ProJet. 

На рисунке 5.20 приведена принципиальная схема создания моделей по 
технологии MJM. 

 

рис. 5.19. Примеры восковых моделей, получаемых с использованием 
3D-принтера ProJet CP 3510 [127] 

создание модели с использованием 3D-принтера по схеме, пред-
ставленной на рис. 5.20, осуществляется следующим образом. 

1. Программным обеспечением подготовленный сАD-файл бу-
дущей 3D-модели разбивается на слои сечения, которые последова-
тельно отправляются на 3D-принтер для печати. 

2. система подачи материала 3D-принтера нагревает используе-
мый материал до температуры плавления (около 80 °с). расплавлен-
ный материал (в зависимости от модели 3D-принтера это либо фото-
полимер, либо воск) подается в печатающую головку. 

3. Печатающая головка через группы сопел выпускает на горизон-
тальную движущуюся платформу расплавленный материал, форми-
рует очередной слой будущей модели. 

4. если 3D-печать выполняется из воска, то после нанесения слоя 
на строительную платформу происходит его естественное затверде-
ние под действием температуры (поскольку температура в рабочей 
камере ниже, чем в системе подачи материала). После этого печата-
ющей головкой наносится следующий слой и процесс повторяется. 

По окончании печати последнего слоя с помощью специального 
раствора удаляется материал поддержки и модель готова к использо-
ванию. 
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Рис. 5.20. Принципиальная схема создания восковых моделей по техноло-

гии MJM 
 

Создание модели с использованием  3-Д принтера по схеме, представлен-
ной на рис. 5.20, осуществляется следующим образом. 

1. Программным обеспечением подготовленный САD-файл будущей 3D 
модели разбивается на слои сечения, которые последовательно отправляются 
на 3D принтер для печати. 

2. Система подачи материала 3D принтера нагревает используемый мате-
риал до температуры плавления (около 80° С). Расплавленный материал (в за-
висимости от модели 3D принтера это либо фотополимер, либо воск) подается в 
печатающую головку. 

3. Печатающая головка через группы сопел выпускает на горизонтальную 
движущуюся платформу расплавленный материал, формирует очередной слой 
будущей модели. 

4. Если 3D печать выполняется из воска, то после нанесения слоя на 
строительную платформу происходит его естественное затвердение под дей-
ствием температуры (поскольку температура в рабочей камере ниже, чем в си-
стеме подачи материала). После этого печатающей головкой наносится следу-
ющий слой и процесс повторяется. 

По окончании печати последнего слоя  с помощью специального раствора 
удаляется материал поддержки и модель готова к использованию. 

Достоинства технологии MJM 
● Возможность создания одновременно нескольких деталей, расположен-

ных на строительной платформе. Модели, размеры которых превосходят габа-

 

рис. 5.20. Принципиальная схема создания восковых моделей  
по технологии MJM 

Достоинства технологии MJM: 
● возможность создания одновременно нескольких деталей, рас-

положенных на строительной платформе. Модели, размеры которых 
превосходят габариты рабочей зоны, можно строить по частям, а за-
тем собирать в единое целое (например, склеивая отдельные части). 

● Простота данной технологии позволяет создавать прототипы 
всего за несколько часов (в зависимости от размера). 

● По окончании построения изделие можно сразу использовать 
без последующей доработки. 

● благодаря безопасным технологиям и экологически чистым мо-
делирующим материалам для эксплуатации оборудования не требу-
ются специальные условия. 3D-принтеры ProJet можно размещать 
непосредственно в помещениях конструкторских отделов рядом с 
рабочими местами разработчиков. 

на рынке снг на период 2015 г. стоимость 3D-принтера мод. HD 
2510 составляла 75000 USD. 
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на 3D-принтерах, печатающих пластики, потенциально возмож-
но изготовление разъемной оснастки для последующего изготовле-
ния в ней выплавляемых моделей методом прессования. При этом 
для мелкосерийного производства потенциально может быть исполь-
зован недорогой 3D-принтер. например, в Одесской академии пи-
щевых технологий для обучения студентов технологии 3D-печати и 
разработки технологии и изготовления разъемной оснастки для вос-
ковых моделей в ювелирном литье используется 3D-принтер «Malyan 
desktop 3d-printer». Этот принтер (рис. 5.21) является аналогом ши-
роко распространенного принтера «MakerBot Replicator 2 Desktop 
3d-printer» (технология FDM). 

201 
 

риты рабочей зоны, можно строить по частям, а затем собирать в единое целое 
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На 3D принтерах, печатающих пластики, потенциально возможно изго-
товление разъемной оснастки для последующего изготовления в ней выплавля-
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в Одесской академии пищевых технологий для обучения студентов технологии 
3D печати и разработки технологии и изготовления разъемной оснастки для 
восковых моделей в ювелирном литье, используется 3D принтер «Malyan desk-
top 3d printer». Этот принтер (рис.5.21) является аналогом широко распростра-
ненного принтера «MakerBot Replicator 2 Desktop 3d printer» (технология FDM). 

 

 
 

Рис. 5.21. Принтер «Malyan desktop 3d printer» 
 

Изготовление указанных принтеров в Китае и других странах стало воз-
можным вследствие окончания в 2009 году срока действия патента на техноло-

 

рис. 5.21. Принтер «Malyan desktop 3d-printer» 

изготовление указанных принтеров в китае и других странах 
стало возможным вследствие окончания в 2009 году срока действия 
патента на технологию FDM компании Stratasys. Особенность этой 
технологии — низкая стоимость, поэтому цена принтера на порядок 
ниже цены его промышленных аналогов. 

ниже приведены основные технические характеристики 
3D-прин тера «Malyan desktop 3d-printer». 
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технические характеристики: 
тип 3D-печати: FDM 
сдвоенный экструдер 
Пластик для печати: ABS, PLA 
Диаметр пластика: 1,75 мм 
точность позиционирования по осям X, Y: 0,02 мм 
точность позиционирования по оси Z: 0,005 мм 
Максимальная скорость по осям X, Y: 5000 мм/минуту 
Максимальная скорость по оси Z: 1000 мм/минуту 

характеристики объекта печати: 
точность позиционирования: 0,1 мм 
высота слоя: 0,1–0,4 мм 
Максимальные размеры объекта печати: 220 х 150 х150 мм 

спецификации компонентов: 
Материал корпуса: дерево, фанера 
Отверстие дюзы: 0,4 мм 
Максимальная температура экструдера: 240° с 
Максимальная температура платформы: 110° с 
температурные сенсоры: термопары 
блок питания: 220V/110V (универсальный блок питания) 
Мощность: 300 W 

Подсветка области печати: есть, белая 

формат модели для печати: STL, G code 
Поддерживаемые Ос: Windows, Linux, Mac 
интерфейс взаимодействия: SD карта или USB кабель 
Печать без компьютера: при помощи SD карт, формат X3G. 
Программное обеспечение: Replicator G, MakerWare Malyan profile 

габариты (размеры) принтера: 465 х 320 х 375 мм 
габариты (размеры) упаковки: 521 х 396 х 446 мм 
Масса: 12,7 кг 
страна-производитель: китай, http://malyan.com/ 
Принтеры являются модифицированными копиями известного 

принтера MakerBot Replicator DUAL с некоторыми конструктивны-
ми изменениями, которые, на наш взгляд, выгодно отличают его от 
прототипа и ряда других копий. 

с прототипом принтер (рис. 5.21) имеет следующие общие кон-
структивные и технологические возможности: 
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1. Практически идентичная геометрия и размеры. 
2. идентичная схема приводов стола и печатающей головки. 
3. Два экструдера. 
4. возможности печати с карты памяти 5D с ПО Пк Replicator G 

или Maker Ware. 
5. Для управления функциями без подключения к Пк на передней 

панели имеется LCD-дисплей и 5 кнопок управления. 
6. термостолик с подогревом для снижения эффекта коробления 

остывшего пластика и более плотного прилипания формируемой 
3D-печатью изделия к столику. 

7. светодиодная подсветка на камеры печати. Отличия от прото-
типа в китайской модели включают: 

– изготовление дешевого корпуса из дерева лазерной резкой, что 
снизило стоимость принтера без ухудшения качества его работы и ди-
зайна; 

– изменения в компоновке двигателя оси Y, что позволило более 
точно распределить усилия двигателя и снизить требования к точно-
сти его установки; 

– направляющие головки закреплены посредством специальных 
прокладок, жестко фиксирующих их в деревянном корпусе; 

– все направляющие и механизмы прямые жесткие, выполнены 
из стали; 

– термостолик поставляется со стеклом и жестко зафиксирован-
ными направляющими уголками, что позволяет легко устанавливать 
и фиксировать стекло на нагреватель с высокой точностью; 

– модернизирован механизм заправки нити и прижимной ме-
ханизм двигателя экструдера и фиксатор кабель-каналов в нити 
(рис. 5.22). 

Поэтому в своем классе вышеуказанный принтер (рис. 5.21) по 
качеству печати не уступает лучшим аналогам. Однако, входящие 
в комплект MakerBot Replicator Sd-карты предназначены только 
для изготовления пяти относительно простых объектов из пластика 
(рис. 5.23). 

Поэтому кафедры инженерной графики и технического дизайна 
и информационных технологий и кибербезопасности (фит и кб) 
Одесской национальной академии пищевых технологий совместно 
проводят исследования по разработке дополнительных файлов с це-
лью возможности печати на указанном принтере мастер-моделей из 
пластмассы для последующего изготовления по ним силиконовых 
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разрезных или разъемных (составных) форм с целью прессования 
восковых моделей по известной технологии [3; 6; 7]. После затверде-
ния воска модель извлекается и её припаивают к литниковой системе 
и формуют в опоках из гипса. 

203 
 

С прототипом принтер (рис.5.2.1) имеет следующие общие конструктив-
ные и технологические возможности: 

1. Практически идентичная геометрия и размеры. 
2. Идентичная схема приводов стола и печатающей головки. 

    3. Два экструдера. 
4. Возможности печати с карты памяти 5D с ПО ПК Replicator G или 

Maker Ware. 
5. Для управления функциями без подключения к ПК на передней панели 

имеется LCD – дисплей и 5 кнопок управления. 
6. Термостолик с подогревом для снижения эффекта коробления остыв-

шего пластика и более плотного прилипания формируемой 3D печатью изделия 
к столику. 

7. Светодиодная подсветка на камеры печати. Отличия от прототипа в ки-
тайской модели включают: 

– изготовление дешевого корпуса из дерева лазерной резкой, что снизило 
стоимость принтера без ухудшения качества его работы и дизайна; 

– изменения в компоновке двигателя оси Y,что позволило более точно 
распределить усилия двигателя и снизить требования к точности его установки; 

– направляющие головки закреплены посредством специальных прокла-
док, жестко фиксирующих их в деревянном корпусе; 

– все направляющие и механизмы прямые жесткие, выполнены из стали; 
– термостолик поставляется со стеклом и жестко зафиксированными 

направляющими уголками, что позволяет легко устанавливать и фиксировать 
стекло на нагреватель с высокой точностью; 

– модернизирован механизм заправки нити и прижимной механизм дви-
гателя экструдера и фиксатор кабель-каналов в нити (рис. 5.22). 

 

 
 
Рис.5.22. Механизм заправки нити и прижимной механизм принтера 

«Malyan desktop 3d printer»  

 

рис. 5.22. Механизм заправки нити и прижимной механизм принтера «Malyan 
desktop 3d-printer» 

например, на рис. 5.24 представлена модель из воскоподобного 
материала, разъемная гипсовая литейная форма и готовое ювелирное 
изделие в виде кольца с ювелирным камнем, выполненные компани-
ей Invent Promomypinc [128]. 

Для разработки компьютерной программы и выполнения до-
полнительных файлов (рис. 5.23) к принтеру «Malyan desktop 
3d-printer» (рис. 5.21) с целью изготовления мастер-моделей из пла-
стика и реализации процесса ювелирного литья по заданной схеме 
3D-проектирование (3D-печать мастер-модели из пластика→ изго-
товление силиконовой разъемной формы→ изготовление выплавля-
емой модели из воскосодержащего материала в разъемной форме→ 
сборка модели с литниковой системой→ изготовление по модели 
разъемной гипсовой формы→ заливка и затвердевание ювелирного 
сплава→ извлечение и доработка ювелирной отливки) используется 
следующее программное обеспечение: 
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Поэтому, в своем классе вышеуказанный принтер (рис.5.21) по качеству 
печати не уступает лучшим аналогам. Однако, входящие в комплект MakerBot 
Replicator Sd-карты, предназначены только для изготовления пяти относитель-
но простых объектов из пластика (рис. 5.23). 

 

             
 

             
 

                
 

                
 

Рис. 5.23. Пробные объекты для печати с 3D-карты принтера «Malyan 
desktop 3d printer» 

 
Поэтому, кафедры «Инженерной графики и технического дизайна» и 

«Информационных технологий и кибербезопасности» (ФИТ и КБ) Одесской 
национальной академии пищевых технологий проводят совместно исследова-
ния по разработке дополнительных файлов с целью возможности печати на 
указанном принтере мастер-моделей из пластмассы для последующего изготов-

 
рис. 5.23. Пробные объекты для печати с 3D-карты принтера «Malyan desktop 

3d-printer» 

● AutuCAD — известная инженерная программа; 
● компас 3D — программа для создания чертежной документации 

и 3D-моделирования; 
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ления по ним силиконовых разрезных или разъемных (составных) форм с це-
лью прессования восковых моделей по известной технологии [3, 6, 7]. После за-
твердения воска модель извлекается, и её припаивают к литниковой системе и 
формуют в опоках из гипса.  

Например, на  рис. 5.24 представлена модель из воскоподобного материа-
ла, разъемная гипсовая литейная форма и готовое ювелирное изделие в виде 
кольца с ювелирным камнем, выполненные компанией Invent Promomypinc 
[128]. 

 
              а                                                     в 

 
                                                  б 
Рис.5.24. Восковая модель (а), разъемная гипсовая форма (б) и ювелирное 

литое украшение с камнем (в) [128] 

 

рис. 5.24. восковая модель (а), разъемная гипсовая форма (б) и ювелирное 
литое украшение с камнем (в) [128] 

● Blender — свободно распространяемый 3D-редактор; 
● Sketch Up — бесплатная программа от компании Google, разви-

вается в рамках проекта по оцифровке городов мира; 
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● Maker Bot Maker Ware — программное обеспечение, которое 
подготавливает 3D-модели для печати и преобразует их в инструкции 
для прибора Maker Bot Replicator 2. 

в приложении 1 представлен дизайн ювелирных изделий из раз-
личных сплавов технологией литья в гипсовые формы на основе 
микроталька, выполненных при участии авторов на предприятии в 
г. Одессе. составы формовочных смесей, сплавов и способы литья 
проходят стадию патентования в украине. 

за рубежом при серийном производстве ювелирных изделий ис-
пользуют 3D-проектирование и 3D-печать для изготовления выплав-
ляемых моделей из различных воскоподобных материалов. 

ВыВОды 

1. Дизайн-проектирование ювелирных изделий проводят после из-
учения конъюнктуры рынка и патентной информации о возмож-
ности повышения художественной выразительности изделий по-
средством изменения конструкции, формы, материала, цвета и 
способа обработки поверхности изделия. 

2. новые концептуальные идеи в дизайне литых ювелирных изделий 
базируются на использовании различных природных форм, ими-
тации цветового дизайна драгоценных металлов, выполненных из 
цветных сплавов, использовании искусственных ювелирных кам-
ней, имитирующих драгоценные камни, семиотического подхода 
в проектировании формы изделий. 

3. Применение 3D-моделирования расширяет возможности и сокра-
щает время проектирования ювелирных изделий с новой формой, 
сочетаниями материалов для литья и изготовления вставок (кам-
ней), а также изготовления выплавляемых моделей или мастер-
моделей с использованием технологий печати на 3D-принтерах. 

4. Приведена характеристика современных технологий печати и ха-
рактеристики 3D-принтеров для изготовления выплавляемых мо-
делей из воска и мастер-моделей из пластика. 

5. Представлен авторский дизайн ювелирных изделий, выполнен-
ных технологией литья в гипсовые формы по выплавляемым мо-
делям с использованием новых сплавов и формовочной смеси для 
гипсовых форм на основе микроталька. 
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у монограф³ї в³дображено результати анал³зу сучасних досл³джень у га-
луз³ технолог³ї лиття ³ дизайн-проектування ювел³рних вироб³в. Обґрунто-
вано перспективн³сть застосування технолог³ї п³двищення р³дкотекучост³ 
сплав³в м³д³, що ³м³тує кольоровий дизайн сплав³в золота, та використання 
3D-принтер³в для друку майстер-моделей з пластику при ювел³рному литт³.

Монограф³я призначена для спец³ал³ст³в у галуз³ дизайну, ювел³рних ви-
роб³в ³ друку моделей на принтерах. Може бути також корисною для асп³ран-
т³в ³ студент³в, що вивчають дизайн, маркетинг та 3D-граф³ку.
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